
POSIBILITĂŢI ACTUALE DE CONSERVARE ŞI TRANSPORT 
A OBIECTELOR DESCOPERITE PE ŞANTIERE 

ARHEOLOGICE 

de GEORGETA  Τ  ROMANI 
şi  ΕΑΝ  IV Λ NO VI CI 

Obiectele descoperite pe şantierele arheologice sînt de c mare d i ­
vers i tate , atft ca structură cft şi ca t ipologie. Ca materiale predomină 
cele anorganice şi fn special ceramica, piatra şi metalele ( mai ales bronz 
şi f i e r ) . Mai r a r apar In săpături obiecte de natură organică : os, corn , 
lemn, p ie le , t ex t i l e . 

încă de la apariţia lor ca obiecte, acestea sînt supuse unei lente şi 
continue deteriorări datorate procesului natural de fmbătrînire mate­
r i a l u l u i din care sînt confecţionate, eventualelor defecte tehnologice, u¬
zur i i funcţionale ( n i c i un obiect nefiind făurit ca scop în sine , c i pentru 
a serv i unui scop) şi acţiunii f ac tor i l o r de mediu. 

Ajunse In so l , obiectele suferă un prim şoc al schimbării mediului. 
Noile condiţii de mediu vor determina fn majoritatea cazur i lor o Pruseă 
accelerare a deteriorării lente în care se aflau deja obiectele respecţi -
ve. 

In funcţie de t i pu l de so l , uscat sau umed, în funcţie de reacţia ba­
zică sau acidă a acestuia, obiectele vor sufer i degradări specifice f ie­
cărui mater ia l , degradări ce se pot încadra în t r e i mar i categor i i : f i zi -
ce, chimice şi biologice, ultima categorie fi ind în fond combinare a 
pr imelor uouă categor i i , condiţionată însă de prezenţa agenţilor biolo­
g i c i . 

La un moment dat între obiect şi mediul înconjurător se stabileşte 
un e ch i l i b ru . Procesul de deter iorare scade mult In intensitate, în multe 
cazur i înregistrîndu-se chiar stoparea sa. 

Scoaterea obiectelor la suprafaţă produce acestora un al eoilea 
şoc a l schimbării mediului , şoc ce poate determina acter iorarea lor r a ­
pidă. 

O importantă cauză a degradării obiectelor din săpături arheologi­
ce, în momentul scoater i i lor la suprafaţă, o constituie pierderea bruscă 
a umidităţii, întfinită atît la obiectele de natură organică cu structură 
celulară ( os, corn , lemn, piele, text i le ) , cîl 51 la unele .e natură anor­
ganică ( ceramica, s t ic la ) , obiecte ce au stat în so lu r i u sau în apă. 

O primă şi urgentă măsură de conservare o constituie păstrarea 
umidităţii pieselor în momentul scoater i i l o r .Jin sol ~ i trecerea tropU'E 
la un conţinut de umiditate corespunzător noului mediu în rare sus! p la­
sate . 

In decursul t impulu i , dar mai ales Ln ultimele coceni i , s-au folosit 
in acest scop di fer i te metode de extragere, ambalare şi transport .Amin-
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t i m , pentru materialele f r i ab i l e , sistemele de extragere cu casete de pă-
mfnt sau de ceară, dublare cu feşe de gips, Încastrare îh capsule de gips 
etc . Odată cu apariţia mater ia le lor plastice s-au căutat d intre acestea 
înlocuitori ai mater ia le lor anter ior amintite, masele plastice prezentîhd 
avantajul de a f i mai uşoare, înlesnind astfel manevrarea şi t ranspor tu l ; 
d intre acestea s-au folosit spume pol iuretanice, pol iamidice, po l i s t i re -
nice . 

In para le l s-a încercat confer irea unei rezistenţe mecanice sporite 
obiectelor f r i ab i l e din săpături, folosindu-se în acest scop d i f e r i te sub­
stanţe, care însă dădeau mai mult o rezistenţă exterioară, nereuşin-
au-se găsirea unor tehnici sau substanţe care să elimine apa^înlocuind-o 
totodată. 

în u l t im i i r.ni s-au găsit astfel de substanţe, mai ales din familia 
răşinilor epoxidice, care conferă o rezistenţă deosebită pieselor , p e rm i -
ţîri'l extragerea din sol a unor obiecte ch iar de dimensiuni mari.Un exem-

du Γ1 constituie mozaicuri le romane, ce nu se mai extrag astăzi p r i n ve­
chiul sistem de casetare de dimensiuni pînă într-un metru, c i se p r a c t i ­
că extrager i de suprafeţe de 30-40 m^ deodată. 

L«? noi fn ţară, r es taura to ru l sau conservatorul ajung foarte ra r pe 
şantiere arheologice. Este o defecţiune de p r i n c i p i u , ideea fiind'că res ­
taura toru l şi conservatorul se ocupă de obiecte din momentul ajungeri i 
acestora în laborator , i a r pe şantier suveran pentru descoper ire , amba­
lare şi t ransport este arheologul . Se cunosc destule cazur i în care des­
c ope r i r i importante au fost aşa-zis "conservate" , metoda constînd în c u ­
răţirea obiectului la locul descope r i r i i , fotograf ierea, descr ierea şi de­
senarea î i îh cazul în care dimensiunea piesei depăşeşte posibilităţile 
do t ranspor t , îngroparea la loc a acesteia. Reîngroparea ar f i o măsură 
salutară, dar t impul cît obiectul este curăţat, înregistrat, fotografiat, 
desenat, este suficient pentru pierderea umidităţii şi degradarea l u i , 
aşa că de multe o r i această metodă devine un paleat iv . 

Considerăm că ar f i t impul ca descoper ir i le importante să fie anun­
ţate imediat r e s o r tu lu i res taurare-conservare a l Direcţiei a r t e l o r plas­
tice ţi instituţiilor de specialitate din cadrul Consi l iu lu i C u l t u r i i şi E-
'.iucaţioi Soc ia l is te , i a r acesta să poată organiza o echipă de salvare 
pentru tehnica respectivă, utilată conform cerinţelor, care îh timp r e -
cor,. să se deplaseze la locul descoper i r i i , asigurîhd toate măsurile 
pentru extragerea, ambalarea şi t ranspor tu l pieselor descoperite, 

Sînt multe şi dureroase cazur i le cînd nu s-au putut asigura măsuri 
de conservare n i c i pentru descoper i r i foarte valoroase. Nu intenţionăm 
să fac o m o t recere în revistă a acestora; amintim doar descoperirea 
liiorrr.îritului cu papirus de la Mangalia, precum şi a unor piese de fo. 
brăcăminte feudală de la Cătălui-Căscioarele. 

i entru evitarea unor accidente de v i i t o r considerăm că ar trebui să 
existe, pe o parte , o conlucrare între d i fer i te le laboratoare zonale, 
sub auspici i le sectorului Restaurare-Conservaro din C . C . E . S . , i a r ρε 

173 

www.mnir.ro



de altă parte să se creeze un fond de materiale şi uster-sile pentru ast­
fel de ocazi i . 

Ca metodologie ar trebui folosite atît metode vechi, cît şi metode 
• o i , fn funcţie ue materialul obiectului descoperit şi ce nivelul utilării 

Ca materiale de lucru se pol folosi fn momentul de faţă destule ma­
ter iale autohtone, cu condiţia uncr mici modificări aduse tehnologii lor 
de apl icare. S-ar putea folosi răşini consolidante ae t ipu l epo i i , e s t e r i -
ce şi acr i l ice şi o sumedenie de materiale texti le pentru consolidare,am­
balare sau ramforsare, s-ar putea ut i l i za de asemenea pentru ambalare 
spume pol ies ler ice, de care industr ia şi comerţul se foloseşte fn raoa 
curent . 

S-ar putea fo losi şi ia noi o metodă moaernă de depozitare a ma­
ter ia le lor arheologice, In special metale, şi anume păstrarea acestora 
fn fr ig idere la temperatura - 30°C, după ult imile cercetări la această 
temperatură oprindu-se orice proces de coroziune. Această metodă ar 
f i avantajoasă pentru că nu pot in t ra imediat fn restaurare toate piesele 
descoperite pe şantiere arheologice. 

în continuare supunem discuţiei propuneri le de salvare,ambalare şi 
transport a unei descoper i r i recente de la Lozna, j u d . Botoşani. Desco­
per irea constă fn incintele unor locuinţe - podele sau acoperişuri; o 
parte din materiale au fost oferite muzeului nos t ru . Pe lingă aceste i n ­
teresante depozite lemnoase, s-au găsit şi piese metalice foarte bine 
păstrate, după care laooratorui nostru a şi făcut copi i In vederea r e ­
cons t i tu i r i i " fu s i t u " a descoper i r i i şi expunerea ei fntr-una din sălile 
muzeului nostru . Menţionăm că nu am fost la faţa locu lu i , dar din foto­
g ra f i i şi descriere reiese că mater ia lul depozitelor i e lemn este etero­
gen, compus din mai multe s t r a t u r i de bCrne, aşezate unele peste altele, 
i a r toate acestea se odihnesc pe o Împletitură de nuiele; grosimea s t ra­
tu lu i se pare că depăşeşte 1 m, i a r lungimea 4-5 m. La noi în ţară nu 
există încă o experienţă de conservare asemănătoare; metodele cunos­
cute din l i t e ra tura de specialitate se bazează pe tratament cu pol iet i len-
g l ie o l ; acest tratament a fost folosit în di fer i te variante pentru conser­
varea d i fer i te lor piese scoase din mare sau mHur i . Variantele de t rata­
ment sînt în funcţie de dimensiunea obiectului , starea de conservare şi 
condiţiile de l u c r u . 

Propuneri le noastre sfnt următoarele: avînd în vedere că nu dispu­
nem de po l ie t i l en-g l ico l în cantităţi Toarte mar i , i a r posibilitatea con­
s t r u i r i i unor cuve sau bazine pt dimensiunile întregului depozit de mate­
r i a l lemnos depăşeşte deocamdată posibilităţile noastre financiare şi de 
spaţiu, propunem ca, în afara unei car togra f i e r i foarte atente şi minu­
ţioase a pieselor şi întocmirea unei documentaţii de şantier extrem de 
exacte, să se execute extragerea fiecărei piese în parte , s tropirea lor 
cu substanţe fungicide, introducerea pieselor In saci de polietilenă de 
dimensiuni corespunzătoare, depozitarea lor în lăzi de lemn,căptuşite cu 
polietilenă. Toate acestea să nu se facă înainte de a se măsura umidita­
tea pămîntului din.care se extrag piesele, a pieselor şi umiditatea atmo-
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sferică, pentru a calcula r apo r tu r i l e între cele t r e i v a l o r i : umiditate 
piesă/umiditate pămîtit, umiditate pămfht/umiditate aer şi umiditate p ie­
să/umiditate aer , în momentul s coa te r i i . Pe tot parcursul t ransportulu i 
şi depozitării, pînă în momentul readucer i i lemnului la umiditatea sa na­
turală, r a p o r t u l umiditate piesă/umiditate aer trebuie să fie identic ' cu 
rapor tu l umiditate piesă/umiditate pămînt în momentul scoater i i pieselor 
la suprafaţă. 

Pentru t ra tarea pieselor va f i necesară amenajarea unui spaţiu pre­
văzut cu bazine, cu posibilităţi de evacuare a apei şi încălzire. Se vor 
putea fo los i două metode: fie înlocuirea apei cu po l ie t i l en-g l ico l p r i n i ¬
mersia totală a piesei în baie, fie încercarea de extragere a apei din 
piesă p r in cămăşuirea acesteia şi pr in adosarea la cele două g u r i l ibere 
a unui sistem de introducere şi extragere . 

în încheiere, suoliniem încă odată necesitatea unor preocupări mai 
susţinute pentru conservarea obiectelor pe şantierele arheologice. 

POSS IB IL ITÉS A C T U E L L E S D E C O N S E R V A T I O N E T 
T R A N S P O R T P O U R L E S O B J E T S DÉCOUVERTS S U R 

L E S C H A N T I E R S A R C H E O L O G I Q U E S 

Résumé 

L e t r a v a i l pose l e probleme d 1 e n * co l laborat ion existante entre 
l e s archéologues, le c o n s e r v a t e u r et le r e s t a u r a t e u r pour t r ouve r l a * 
solutions optimes en ce qui conce rne l a conse rva t i on , l ' embal lage et l e 
t ranspor t des ob j e t s . 

S 1 impose l a nécessité de p rendre des m e s u r e s e f f icaces même s u r 
l e s c h a n t i e r s , pour éviter le p ins poss ib le l e s dégradations. 
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