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Importantă ramură a a r t e l o r apl icate , broder ia const i tuie o măr­
tur i e reprezentativă a moştenirii noastre cu l tu ra l e , reflectîhd concep­
ţia artistică şi n ive lu l d i f e r i t e l o r epoci i s t o r i c e . In broder ia româ­
nească a evulu i mediu, tehnica , iconograf ia , r e p e r t o r i u l ornamenta l , 
preluate de ţările române d in Bizanţ, d i r ec t sau p r i n mi j l oc i rea ţări­
l o r sud-s lave , supuse unui proces de selecţionare şi in t e rp re ta re au 
dus la formarea unui s t i l specif ic b r ode r i e i româneşti, marcfnd fn 
sfera a r t e l o r de tradiţie bizantină una d in realizările cele mai desă-
vfrşite. P r ima jumătate a s e c a i XV- l ea reprezintă faza de formare , 
cea de a doua apogeul b r ode r i e i moldoveneşti, cînd meşterii moldo­
veni au creat pe temeiul străvechiului meşteşug popular , după modele 
bizantine sau şcoala bizantină, opere or ig ina le şi valoroase d in punct 
de vedere a r t i s t i c Real i zarea tehnică deosebită, mater ia le le , strălu­
c i rea f i r e l o r de aur şi a r g i n t , mătasea colorată, prec i z ia şi migala l u ­
c r u l u i pun în valoare calităţile a r t i s t i c e ale b rode r i e i .Pe lingă măies­
t r i a artistică şi cromat ica subtilă, compoziţia arhitecturală pe r i t m şi 
s imet r i e , reprezintă o intensi tate a expres i e i f i g u r i l o r , o împletire 
între simbolic şi concre t . 

Acestea f i i nd calităţile ce definesc etapa clasică a a r t e i medieva­
le moldoveneşti, în etapa următoare care se va desăvîrşi în vremea lu i 
Pe t ru Rareş şi A lexandru Lăpuşneanu se menţine tradiţia bizantină cu 
începutul tendinţei către ornamenta l , cu marcarea de ta l iu lu i narat iv 
ca rac te r i s t i c p i c t u r i i ace le i v r e m i . Deşi încă de l a începutul s e c a l 
XV I - l ea d ispare încet sobr ietatea în favoarea bogăţiei ornamentale şi 
monumentalitatea în favoarea n a r a t i v u l u i , totuşi b roder ia liturgică 
pe care am r e s t a u r a t - o , care datează d in a doua jumătate a sec. a l 
XVI - l ea (din anul 1559), păstrează f i de l tehnica b r ode r i e i moldove­
neşti d in per ioada clasică. 

Piesa restaurată este un "acoperămînt de p o t i r " cu dimensiunile 
51/48 cm, ca r e prov ine d in colecţia de b r o d e r i i a mînăstirii Drago -
mirna şi care aparţine pa t r imon iu lu i Muzeului de I s to r i e a l R .S .R . 

B r o d e r i a reprezintă o temă religioasă:"împărtăşania apostol i lor 'J 
brodată cu f i r e de arg in t a u r i t şi mătase, pe un fond d in mătase n a t u ­
rală colorată a l b a s t r u - g r i desch is , dublată cu o ţesătură rezistentă 
d in i n . Pe acest suport au fost marcate c o n t u r u r i l e elementelor compo­
ziţiei, de ta l i i l e veşmintelor, fa ld u r i l e 4 c h i p u r i l e , cu mătase d i f e r i t 
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co lorata . Rel ie ful b roder i e i a fost rea l i zat cu pat gros de f i r e pe d i f e ­
r i t e n ive le , i a r broder ia propriu-zisă a fost executată cu f i r e d in a r ­
gint a u r i t , înfăşurate pe f i r e d in mătase naturală. Punctele sfnt v a r i ­
ate , mărunte, perfect regulate , d i fer i te după suprafaţa pe care o aco­
peră, fond, c h i p u r i , veşminte, de ta l i i , ornamente, l i t e r e , i a r d i r e c ­
ţia l o r urmăreşte sensul f i r esc a l trăsăturilor, a l mişcării d rapa ju-
l u i . Broder ia este încadrată pe cele 4 l a t u r i cu o inscripţie de danie îh 
re l ie f fn l imba slavonă brodată cu f i r e d in a r g i n t . 

Din cauza gradului avansat de degradare a unor mater ia le compo­
nente piesa a fost dublată u l t e r i o r cu o ţesătură d in bumbac şi înca­
drată de o bordură ţesută d in mătase naturală broşată, cu motive f l o ­
r a l e , fncercfhd probabi l să pună fh valoare preţiozitatea b r o d e r i e i . 

Restaurarea piesei a r i d i c a t probleme deosebite avînd fh vedere 
f rag i l i zarea suportului şi depuneri le mar i de pra f şi impurităţi.Supor­
tu l din mătase naturală, ţesut fh război manual, fh tehnică atlas com­
binat fn diagonal cu desen f l o r a l , geometric şi fh r e l i e f , a prezentat 
l i p s u r i , tăieturi, deşirări, scămoşări, f r a g i l i z a r e , i a r pe suprafaţa 
broder ie i care predomină fh compoziţia p iese i , r u p t u r i ale f i r e l o r , d i s ­
pariţia pe l i cu le i de aur în unele zone, desrăsucirea f i r e l o r metal ice, 
l i p s u r i ale mătăsii din f i gu r i l e sfinţilor. Supor tu l de i n deformat a dat 
naştere la cutări, şifonări şi a grăbit procesul de d is t rugere a mătă­
n i i . 

După dezasamblarea p i ese i , tratamentul de curăţire a impurităţi­
l o r a constat în îndepărtarea pra fu lu i d in mătase şi b r ode r i e , curăţi­
rea locală a b roder i e i cu o soluţie de înmuiere - compusă d in a lcoo l , 
g l icer ina şi apă distilată, imersarea p iese i fn aceeaşi baie t imp de 20 
de minute, apoi imersarea fn soluţie de decoct de saponaria^ urmîhd c u ­
răţirea în continuare a p i ese i , insistîndu-se asupra b r o d e r i e i . După 
clăţiri repetate , în apă adăugîndu-se în ult ima baie de clăţire 1% g l i ­
cer ina , a urmat procesul de uscare ce s-a dovedit a f i o operaţie d i f i ­
cilă din cauza d i f e r i t e l o r materiale d in care a fost compusă piesa la 
or ig ine . După îndepărtarea apei cu a ju to ru l hîrtiei de f i l t r u , uscarea 
s-a efectuat pe un suport gros absorbant, piesa s-a întins cu multă 
grijă, prinsă cu ace entomologice pînă la reven i rea formei şi dimen­
s iuni lor iniţiale. 

După terminarea operaţiunilor descr ise mai sus, curăţirea p i e ­
sei a dat rezultate spectaculoase, remarcîndu-se strălucirea f i r e l o r 
metalice preţioase şi celelalte materiale ale p i ese i . Deasemenea, p r i n 
întinderea p iese i , operaţie dificilă, au fost redate dimensiunile o r i g i ­
nare, modificate de-a lungul an i lo r şi în t impul procesului de spălare. 
A urmat vopsirea mater ia le lor de consolidare şi apoi consol idarea 
propriu-zisă. Avînd îh vedere gradul avansat de degradare a supor­
tu lu i din mătase s i aspectul inestetic a l acestuia în defavoarea brode­
r i e i , consolidarea a constat în umplerea porţiunilor deter iorate cu 
l i r e oin mătase naturală vopsită în culoarea fondului , f i xarea l o r cu 
reţea fină din borangic, scoţînd în evidenţă l i n i a compoziţională şi r e -
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l ie ful b r o d e r i e i , tehnica de l u c r u , d e t a l i i l e . Fragmentele or ig inale din 
suportul de mătase care s-au păstrat în s tare bună nu au fost acoper i ­
te, c i f ixate pe supor t , f i r e l e destrămate au fost întinse şi f ixate cu 
f i re fine d in borangic , i a r f i r e l e de broder ie despr inse , f ixate pe s u ­
portul de conso l idare . Avînd îh vedere d iz locarea f i r e l o r metalice ale 
broder i e i , după terminarea consolidării piesa a fost acoperită cu un 
tul transparent vopsit în c u l o r i l e p iese i p r i n t r - o metodă nouă,prins în 
j u r u l b r ode r i e i şi inscripţiei, confer ind so l id i tate p i ese i . Bordura a 
fest înlocuită cu o ţesătură d in mătase naturală vopsită îh culoare v i ­
şinie aşa cum a fost executată piesa l a o r i g i n e , găsindu-se în t impul 
investigaţiilor mic i fragmente d in bordura originală. Vechea bordură 
s-a păstrat în spatele pie s e i , f i i nd acoperită cu o căptuşeală d in b u m ­
bac. 

Restaurată cu multă migală şi atenţie, piesa se conturează, e v i ­
dent, cu remarcabi le calităţi a r t i s t i c e şi tehnice descr ise mai sus spe­
cifice b r ode r i e i moldoveneşti d in perioada clasică. 

L A RESTAURATION D ' U N V O I L E LITURGIQUE (AER) 
DU X V I e SIÈCLE 

Résumé 

Le degré avancé de dégradation de cette pièce a soulevé beau­
coup de problèmes pendant le processus de r e s t au ra t i on . Les nouvelles 
méthodes appliquées avec patience et grande attent ion ont été basées 
sur l'étude approfondie de l a technique d'exécution o r i g i n a l e . 
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