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de PAUL DAN 

Încă de l a Înfiinţarea sa , la Labo ra t o ru l zonal de res taurare şi 
conservare S i b iu au fost res taurate şi conservate un număr însemnat 
de piese provenite d in Muzeul t ehn i c i i popu lare . F i i nd vorba de un mu­
zeu fn aer l i b e r , obiectele şi instalaţiile tehnice sînt expuse îh condiţii 
c l imat ice deosebite. Acest l u c r u ne-a obl igat pe n o i , r e s t a u r a t o r i i , să 
găsim cele mai adecvate metode de r e s taura re şi în specia l de conser­
va r e , pent ru ca viaţa acestor obiecte să f ie cît mai lungă» 

Major i tatea obiecte lor metal ice , d in colecţiile Secţiei de etnogra­
f ie a Muzeului Brukenthal şi dec i şi d in Muzeul t ehn i c i i populare , sînt 
confecţionate destu l de r e c en t . In ciuda acestui l u c r u , datorită f o l o s i ­
r i i şi păstrării l o r , ele sînt îh s tad i i d i f e r i t e de de gradare > dar cu o 
evoluţie rapidă. Trans fera te odată cu gospodăriile sau instalaţiile t e h ­
nice ţărăneşti, ele au ajuns într-un mediu cu o umiditate ridicată şi va­
riaţii de temperatură de la anotimp l a anotimp, mediu deosebit de favo­
r a b i l procese lor de co roz iune . 

In p rezen tu l a r t i c o l , d o r im să prezentăm cîteva t i p u r i de t r a t a ­
mente pe care le -am apl icat de-a lungul a n i l o r , în cadru l sec to ru lu i 
n o s t r u , p i ese lo r metalice d in Muzeul t e h n i c i i popu lare .As t f e l au fost 
res taurate d i f e r i t e obiecte de uz casnic , unelte de muncă, obiecte de­
corat ive şi a l t e l e . 

în major i tatea c a z u r i l o r am avut de-a face cu obiecte d in f i e r , 
obiecte care scoase d in uz , nefolosite t imp îndelungat au favor izat a¬
tacu l de coroz iune . S tarea l o r de conservare reclama dec i intervenţii 
pentru stoparea procese lor de degradare . Obiectele prezentau s t r a ­
t u r i groase de produşi mecanic i , iar sub aceste s t r a t u r i se ascundea un 
s t ra t de coroz iune un i f o rm, continuu,cu zone de atac îh profunzime, 
împreună cu specialiştii muzeograf i am convenit de l a început să tratăm 
diferenţiat p iese le , în funcţie de fo los i rea l o r iniţială. Bineînţeles, l a 
cele la care se putea, urma să păstrăm pat ina ce le oferea ace l grad 
de autent ic i tate şi vechime. 

A s t f e l , pent ru obiectele care serveau l a procese de încălzire sau 
i l um ina r e , oa le , f i a r e de călcat, lămpaşe, am decis păstrarea aspec­
t u l u i l o r închis l a cu loare p r i n pe l i cu l i za re cu t a n i n . F l u x u l tehnologic 
s-à desfăşurat îh f e lu l următor: curăţire mecanică; spălare în soluţie 
apoasă de Romopal OF 10 ; uscare în baie de a lcoo l e t i l i c ; încălzire 
pîaă l a 40—45°C după care s -au pensulat t r e i s t r a t u r i de tan in vegetal 
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preparat după reţeta Emmer l ing . 
De menţionat că Intre două peliculizări am lăsat o pauză de 24 o¬

re pentru formarea s t r a tu lu i de tenant. In continuare am acordat o a¬
tenţie deosebită conservării acestor obiecte ce urmau a f i expuse fn 
aer l i b e r , după cum am amintit mai sus . As t f e l , pe lingă s t r a t u l p r o ­
tector de tanant,am pel icul izat obiectele cu ni t ro lac şi apo i , ca o con­
servare finală,am folosit u l e iu l de parafină sau ule iu l s i l i con ic şi v a ­
selina siliconică. Protejate as t fe l , fn urma controale lor per iodice e¬
fectuate, am constatat că piesele s-au păstrat bine pfnă acum. 

Un alt t ip de tratament l -am aplicat obiectelor cărora urma să le 
dăm aspectul de metal cu ra t . Este cazul unelte lor d i f e r i t e de muncă, a 
unor obiecte casnice e tc . L o r le-am apl icat următorul tratament: cură­
ţire mecanică; spălare fn soluţie apoasă de Romopal OF 10; curăţire 
chimică în soluţie de acid fosfor ic 20$ cu inh ib i t o r şi aux i l i a r de de­
çà pare B E ; neutra l i zare cu apă distilată; uscare în baie de alcool e t i ­
l i c ; fosfatare în soluţie de acid fosforic 2 0 $ ; pentru conservare am 
aplicat mai multe pe l icu le , ca şi în cazul precedent. Aceste piese au 
fost urmărite timp de 7 a n i , p r i l e j cu care s-a constatat că metodele 
aplicate au avut un rezul ta t bun. Excepţie fac cîteva obiecte l a care a 
apărut o slabă coroziune în p i t t i n g . Or icum ele sînt sub observaţie, i a r 
în cazul unui atac masiv vo r i n t r a d in nou în l abora to r . 

I n continuare ne vom r e f e r i l a cîteva tratamente şi operaţii ce 
le-am aplicat la două ca tegor i i mai aparte de obiecte şi anume : cîteva 
iconiţe de alamă şi un ceas de perete . 

Iconiţele reprezintă o valoare muzeistică deosebită, provenind d in 
inter ioare le pescăreşti de l a Mahmudia. S tarea l o r de conservare e r a 
re la t iv bună,dar prezentau cîteva zone de atac cu c l o r u r i şi carbonaţi 
cu o evoluţie rapidă. Una d in aceste iconiţe e r a ornamentată cu smalţ 
alb şi negru , care începuse să sară d in parcanele fn care e r a depus. 
Iconiţele au fost t ratate în f e lu l următor: spălare în soluţie de Romo­
pal OF 10; degresare fn solvenţi o r gan i c i ; curăţire chimică fn soluţie 
de Complexon ΠΙ; neutra l i zare fn apă distilată; uscare fn baie de a l co ­
ol e t i l i c ; pasivare fn soluţie alcoolică de Benzotr iazo l 3 $ ; conservare 
pr in peliculă zare cu lac S i l vacrom fn care am dizolvat în proporţie de 
1$ Benzotr iazol (BTA) . 

La iconiţa cu smalţ după curăţire, f i ecare parc ană a fost blocată 
cu răşină epoxi de t i p u l A ra ldy t MY 757. Deoarece piesele r ep re zen ­
tau o valoare deosebită, pentru a evita p e r i c o lu l sus t r age r i i l o r d in 
încăperile unde trebuiau a f i expuse, am convenit cu muzeograf i i să f a ­
cem nişte cop i i ca să înlocuiască o r i g ina l e l e . Negativele au fost luate 
cu cauciuc s i l i conic Dentaf lex, iar pozit ivele au fost rea l i za te H i n g ips , 
pe care le-am pensulat cu bronz aur iu dizo lvat fh Inc pent ru a le c o n ­
f e r i aspectul cromatic asemănător ce lor o r i g i na l e . Pen t ru o mar' bună 
rezistenţă mecanică f i ecare copie am f i xa t - o pe un suport de p laca j . 

Un tratament mai deosebit a fost apl icat unui ceas de pere te . E l 
era compus d i n : mecanismul montat fntr—o cut ie de lemn;un panou fronr 
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t a l metalic cu cadranul înrămat cu o ramă dublă. Partea cu sticlă a r a ­
mei l i p sea . L ipsea de asemenea o greutate şi lanţul corespunzător. O¬
peraţiunile pe care le-am apl icat au fost următoarele: demontarea în 
părţile componente p r inc i pa l e ; mecanismul nedemontat împreună cu cu­
t i a au fost degrés ate fn a lcoo l e t i l i c ; cu t ia am pensulat-o cu schellac, 
i a r mecanismul l -am gresat cu u le i s i l i c o n i c . 

Probleme a r i d i c a t t ratamentul panoului metal ic , confecţionat p r i n 
presare d i n t r - o tablă de alamă de 0,4 mm. Prezenta un s t ra t gros de 
produşi mecanici sub care a fost ident i f icat un atac de coroziune evo­
l u t i v . Am optat pentru următorul f lux tehnologic: spălare în soluţie a¬
poasă de R o mo pal OF 10; degresare în solvenţi organic i ; curăţire 
chimică în soluţie de Complexon ΠΙ. După curăţire cadranul a pr imi t un 
luc iu metalic s t r i d en t , fapt pentru care a fost necesară patinarea l u i . 
Culoarea pat ine i am făcut-o fn brun într-o soluţie de permanganat de 
potasiu şi sul fat de c u p r u . Rel ie ful l -am şlefuit uşor cu lînă de oţel , 
scoţînd îh evidenţă modelul deosebit de frumos a l panoului . Conserva­
r ea finală am făcut-o p r i n pe Lie u l i zare cu n i t r o l a c . 

Cadranul ceasului e r a confecţionat d i n t r - u n suport metalic pe care 
e ra apl icat un car ton vopsit în a l b . D in cauza condiţiilor de păstrare 
vopseaua a crăpat avînd un aspect estetic deosebit de neplăcut. In con­
secinţă am convenit cu muzeograful să înlocuim cartonul degradat. I n 
co laborare cu t o v . O r t h Stefan de la sec to ru l restaurare-grafică am 
confecţionat şi desenat cu tuş negru tot pe un car ton , un alt cadran, 
respectînd întocmai t i p u l c i f r e l o r ut i l i zate la ce l o r i g i n a l . Pentru es ­
tomparea a lbu lu i prea proaspăt a l ca r tonu lu i l -am pensulat cu un s t ra t 
de sche l lac . 

Greutatea am taninat-o , i a r pendulei i -am apl icat un tratament d i ­
ferenţiat, fn funcţie de natura metalelor care i n t r au în compunerea sa: 
t i j a de f i e r şi d i s cu l de alamă. I n co laborare cu tov . Margine an u Ion de 
l a s ec to ru l r e s t aura r e lemn am confecţionat rama de sticlă care l ipsea. 

In acest f e l au fost pregătite pentru expunere cîteva t i p u r i de p i e ­
se provenite d in colecţiile Secţiei de etnografie a Complexului muzeal 
s ib i an . In concluzie^onsiderăm că tratamentele ap l icate , fn special 
cele de conse rva re , au fost bine adaptate condiţiilor de expunere a o¬
biecte lor mai sus menţionate. 

L A RESTAURATION ET L A CONSERVATION DE QUELQUES 
OBJETS METALL IQUES DU MUSÉE DE L A TECHNIQUE POPU­

L A I R E - S IB IU 

Résumé 

Dans cet a r t i c l e , on fait des références aux problèmes soulevés 
par quelques'uns des objets métalliques du Musée de l a Technique 
Populaire de S ib iu , pendant jeur restauration. 

Las objects ont été traitée différemment,en rapport avec l e u r s 
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ut i l i sa t ions . La pr inc ipa le préoccupation des restaurateurs a 
été la conservation des pièces, par ce que l eur exposit ion dans 
un mi l ieu avec une timidité élevée et une température var iab l e , 
ammène inévitablement aux procès de cor ros ion act ive evolutive r a ­
pide . 

A i n s i , on a adapté la méthode de péliculisation en 2 - 3 ou 
même 4 couches, procédé qui a donné bons résultats pendant 
une observation de 7 années. 

A côté de traitements habituels on a appliqué auss i des t ra i t e ­
ments complèxes (sur des icônes de la i ton et un hor loge ) . 

128 

www.mnir.ro




