
CONTRIBUŢII L A RESTAURAREA PIESELOR PALEOFAUNISTICE 

V A L E R I A E D I T H IONESCU ş i ION IONIŢĂ 

Dovezi ale dezvoltării pe teritoriul României a unei umanităţi, în devenirea 
ei condiţionată de natură, piesele paleofaunistice, investigaţii în trecutul istoric al 
faunei noastre, ne introduc în viaţa strămoşilor noştri, ajutîndu-ne să-i cunoaştem 
mai bine. 

Privind aceste vestigii, fie resturi scheletice ale animalelor, dintre care unele 
azi dispărute, fie obiecte făurite din os şi corn, în faţa ochilor noştri se des­
făşoară filmul primelor îndeletniciri ale fiinţei devenită om: vînatul, pescuitul, 
păstoritul, agricultura. 

îngropate în sol timp îndelungat, piesele paleofaunistice sînt supuse influen­
ţei factorilor de mediu ce acţionează mai mult sau mai puţin distructiv asupra 
formei şi structurii lor. 

Aceste piese sînt alcătuite chimic dintr-o componentă organică — oseina — 
în proporţie de 34°/o şi o componentă minerală — fosfatul tricalcic şi carbonatul 
complex (de calciu, magneziu şi sodiu) — în proporţie de 66°/o. 

In arhitectonica interioară a pieselor scheletice, ca şi a obiectelor din os şi 
corn se întîlnesc două tipuri de ţesut osos — compact şi spongios. 

Microscopic, ţesutul osos compact, întîlnit numai în corpul oaselor lungi şi 
în pătura externă a oaselor late şi scurte, prezintă ca unităţi morfologice osteoa-
nele, în număr de 5—15/cm2, formate dintr-un canal central Havers, cu diametrul 
de 100—400, avînd împrejurul său lamele osoase concentrice ; osteoanele comunică 
între ele prin canale de anastomoză. 

Ţesutul osos spongios, întîlnit în structura majorităţii pieselor din os şi corn, 
este format din lamele osoase ce se întretaie, delimitînd mici cavităţi, conferind 
întregului ţesut un aspect buretos. 

Remarcăm în structura ambelor tipuri de ţesut osos un sistem de canale 
şi cavităţi ce comunică între ele, ceea ce prezintă importanţă în tehnica de restau­
rare a acestor piese. 

Supuse, în timpul îngropării în sol, procesului de degradare datorat acţiunii 
asociate a celor trei tipuri de factori de mediu, fizici, chimici şi biologici, în mi­
crostructura pieselor paleofaunistice apar modificări ce se exteriorizează prin 
apariţia de fisuri, fragmentări şi sfărîmări lacunare, cauzate de presiunea straturilor 
de pămînt, deformări şi răsuciri sub acţiunea căldurii şi umezelii, hidroliza oseinei 
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sub acţiunea îndelungată a apei ce are ca rezultat transformarea materialului osos 
într-un material îmbibat de apă asemănător unui burete, distrugerea sărurilor mi­
nerale de către acizii din sol, dezintegrarea pieselor paleofaunistice în urma crista­
lizării la suprafaţa lor a sărurilor solubile, fosilizarea, atunci cînd conţinutul orga­
nic dispare treptat şi restul materialelor calcaroase se asociază cu silice în formă 
de cuarţ şi cu săruri minerale şi biodeteriorarea, atunci cînd în procesul distructiv 
intervin şi microorganismele din sol. 

Drept urmare, piesele paleofaunistice ajunse în laborator prezintă un grad 
înaintat de porozitate şi friabilitate, la starea lor aducîndu-şi aportul şi tipul 
de sol în care au fost găsite. Astfel, un sol nisipos sau format din pietriş acţio­
nează negativ asupra substanţelor calcaroase ale materialului osos, conferindu-i 

Fig. 1 — Craniu şi coarne de Megaceros gigantheus, piesă restaurată prin 
metoda descrisă 

acestuia o deosebită sensibilitate la uscăciune, în timp ce loesul, cernoziomul şi 
argila conferă piesei o stare de conservare ceva mai bună. 

Pornind de la considerentele anterior enumerate, în ceea ce priveşte struc­
tura şi degradarea pieselor paleofaunistice ne-am propus să încercăm în restaura­
rea acestora redarea rezistenţei iniţiale a materialului osos, completarea lipsurilor 
din arhitectonica interioară, reconstituirea părţilor absente şi conferirea imunităţii 
la eventuale atacuri biologice. 

Procedeul de restaurare folosit de noi cuprinde următoarele faze : curăţirea, 
impregnarea, completarea, asamblarea fragmentelor, dintre care primele două ope-
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raţii sînt obligatorii pentru toate piesele, iar completarea şi asamblarea se fac în 
funcţie de starea de conservare a piesei. 

Curăţirea. Pentru îndepărtarea resturilor de pămînt şi a sărurilor cristalizate 
pe suprafaţa pieselor se aplică consecutiv curăţirea uscată şi curăţirea umedă. 
Curăţirea uscată se face prin perieri repetate ale piesei cu perie de păr de porc 
sau de nailon, în funcţie de starea de friabilitate. Curăţirea umedă se face prin 
perieri cu soluţie apă distilată : alcool în proporţie 1 :1, urmată de tamponare 
imediată cu hîrtie de filtru. Cînd piesa prezintă o stare de friabilitate şi porozitate 
deosebită, proporţia apă distilată : alcool devine 1 :5. 

Desprinderea crustelor aderente se face imediat după perierea umedă, folo-
sindu-se o spatulă de plastic pentru a nu se interveni brutal pe suprafaţa piesei. 

Impregnarea. Pentru a reda rezistenţa ţesutului osos şi pentru a-i conferi 
imunitate la eventuale atacuri biologice se face impregnarea sa cu soluţie de poli-
metacrilat de metil în toluen 5%>, care se aplică la piesele mici prin imersia lor 
în soluţie, iar la piesele mari prin injectări şi perieri repetate. 

Completarea. Pentru completarea cavităţilor formate în mod artificial în 
interiorul pieselor osoase, prin distrugerea ţesutului şi pentru reconstituirea părţilor 
componente absente, se foloseşte o pastă formată din polistiren expandat 80%, 
praf de os 20°/o în amestec cu acetonă în proporţie 1 :2. 

L a suprafaţa completării, pentru patinare se aplică un strat subţire de pastă 
din polistiren expandat cu acetonă, urmat de aplicarea după 24 ore a unui strat 
de polimetacrilat de metil în toluen 10% cu praf de os. Folosindu-se pentru obiec­
tele de os praf de os, iar pentru cele de corn praf de corn se reuşeşte obţinerea 
unei patine a părţilor restaurate foarte apropiată de cea a piesei originale. 

Asamblarea fragmentelor. Se face prin lipirea acestora cu răşină epoxi, pati-
narea lipiturii făcîndu-se cu aceeaşi soluţie amintită mai sus, cu care de altfel se 
face şi completarea fisurilor prin injectare la nivelul acestora. 

Menţionăm că restaurarea este în întregime reversibilă, prin introducerea 
piesei în toluen sau acetonă se pot înlătura atît soluţia de impregnare, cît şi com­
pletările făcute. Remarcăm, de asemenea, că în acest procedeu sînt folosite sub­
stanţe sintetice, care nu sînt biodegradabile. 
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C O N T R I B U T I O N S A L A R E S T A U R A T I O N D E S PIÈCES PALÉOFAUNISTIQUES 

R é s u m é 

On présente les explications des causes qui ont mené à la dégradation des 
pièces paléofaunistiques et l'on propose une nouvelle méthode de restauration de 
ces pièces, basée sur l'utilisation des matières synthétiques. 
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