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EXPLOATĂRII A U R I F E R E D E L A B R E Z O I , JUD. VÂLCEA 
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Cucerirea independenţei de stat în 1877 a oferit României noi perspective 
pentru modernizarea instituţiilor sale, în aşa fel încât să devină compatibile cu cele 
vest europene. Aceleaşi iniţiative au avut loc în toate ramurile economiei, o 
industrie tânără făcându-şi loc tot mai hotărât în viaţa românilor. 

Printre aceste obiective a fost şi valorificarea resurselor metalifere din 
Regat. Astfel, în 1912 s-a dat în folosinţă Exploatarea auriferă "Valea lui Stan" de 
la Brezoi, jud. Vâlcea. Evenimentul, foarte important, a fost comemorat de 
conducerea minei prin baterea unei medalii, într-un singur exemplar, oferită ca 
omagiu Regelui Carol I ; piesa a fost lucrată din prima şarjă de aur extrasă şi avea 
22 mm şi 20 g 1. 

La Muzeul Naţional de Istorie a României se păstrează în custodie (în cadrul 
Colecţiei de medalii Ştefan Capşa, ce face parte din fondul vechiului Cabinet 
Numismatic al Bibliotecii Academiei Române) un exemplar al acestei medalii, lucrat 
din aur, dar cu diametrul de 32 mm şi 20,02 g. Piesa se prezintă astfel: 

Av. In câmp, în partea dreaptă, legendă pe cinci rânduri VALEA/LUI 
STAN/BREZOI/(JUD. VALCEA)/1912. în partea stângă, ramură înflorită. 

Rv. Legendă circulară PRIMA EXPLOATARE DE AUR ÎN ROMÂNIA 
* * * . Central, două ciocane de mină încrucişate; dedesubt, cartuş pentru dedicaţie, 
ne inscripţionat. Totul în cunună de stejar (stânga) şi laur (dreapta). 

AU, 32 mm, 20,02 g, inv. MNIR Custodie ex CNBAR C. 4419/402/5, Col. 
Capşa. 

Piesa ni s-a părut interesantă din două motive. în primul rând, conform 
BSNR, această medalie s-a bătut din aur într-un singur exemplar, cel oferit regelui 
Carol I , fiind lucrată din prima şarjă de metal preţios obţinută dintr-un zăcământ 
aflat pe teritoriul României. Prin urmare, stabilind compoziţia aliajului din care s-a 
executat, puteam afla caracteristicile minereului aurifer românesc (până în prezent 
nu avem cunoştinţă de o altă încercare în acest sens). 

Astfel, în cadrul colaborării cu Institutul de Fizică Atomică şi Inginerie 
Nucleară "Horia Hulubei", dr. ing. Bogdan Constantinescu, căruia îi mulţumim şi pe 
această cale, a analizat titlul şi compoziţia aliajului piesei la care ne referim. S-au 
constatat următoarele componente ale aliajului, specific titlului de 14 carate: AU 
783,3%o, AR 192,2%o şi AE 24,5%0, valori ce caracterizează un atelier modem. Din 

' BSNR, an 12, nr. 24, 1915, p. 106. 
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Medalia Exploatării de aur de la Brezoi. judeţul Vâlcea, 1912. Avers şi revers. 

La médaille de l'Exploitation d'or de Brezoi dep. de Vâlcea, 1912. Droit et revers. 
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OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA MEDALIA EXPLOATĂRII AURIFERE DE LA BREZOI 

păcate, încercarea noastră nu ne ajută prea mult, deoarece nu s-au detectat elemente 
secundare care să confere specificitate aurului obţinut din minereu românesc. 

A l doilea punct de interes s-a datorat unui alt aspect. Se ştia că această 
medalie a fost bătută din aur într-un singur exemplar, cel oferit regelui Carol I ; în 
acest caz, piesa trebuia să aibă o dedicaţie în cartuşul de pe revers. Ori, medalia 
descrisă mai sus nu are nici o inscripţie, iar diametrul (şi într-o oarecare măsură şi 
greutatea) sunt diferite faţă de cele menţionate în BSNR (vezi nota 1). Deci 
exemplarul nostru nu este piesa unicat. înseamnă că, probabil, s-au executat mai 
multe exemplare din aur, cu dimensiuni diferite; fie în 1912 (şi atunci este posibil 
ca medalia noastră să fie lucrată tot din prima şarjă de metal preţios extrasă la 
Vâlcea, ca şi cea oferită regelui Carol I), fie mai târziu, pentru colecţionari, din 
aceiaşi primă şarjă sau nu2. 

în această situaţie, analiza metalului din care s-a executat medalia aflată în 
Colecţia Capşa nu este relevantă pentru cunoaşterea caracteristicilor minereului 
aurifer românesc, iar încercarea noastră rămâne o simplă readucere în memoria 
medaliştilor a unei piese cu tiraj extrem de redus. 

Sperăm totuşi ca acest aspect al cercetării noastre privind activitatea 
monetăriilor româneşti să fie de folos studiilor ce au ca subiect monedele de aur 
bătute în spaţiul românesc. 

Q U E L Q U E S OBSERVATIONS CONCERNANT L A M E D A I L L E 
R E L A T I V E A L ' E X P L O I T A T I O N D'OR DE BREZOÏ 

DEP. DE VÂLCEA 

- Résumé -

L'auteur présente la médaille frappée pour marquer la première tranche 
monétaire obtenue d'exploitation d'or de Brezoï dep. de Vâlcea, en 1912. Pour cela 
on a établi le titre et la composition d'alliage: or 783,3%0, argent 192,2%0, cuivre 
24,5%0. 

On sait qu'il a existé un seul exemplaire travaillé en or, dédié au roi Charles 
1er, qui avait 22 mm et 20 g. L'exemplaire présenté dans cet article est, peut être, 
une pièce frappée pour les collectionneurs, plus tard, parce qu'il a des autres 
dimensions - 32 mm et 20,02 g et, en même temps, i l ne présente aucune dédicace 
pour le roi Charles 1er. 

2 Este bine cunoscută practica baterii ulterioare a unor piese pentru colecţionari, folosindu-se aceleaşi 
stanţe înainte de a fi distruse; vezi şi Katiuşa Pârvan, Mariana Neguţu, Personalitatea şi opera 
domnitorului Al.I. Cuza în medalistică în „Muzeul Naţional", vol. XV, Bucureşti, 2003, pp. 
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