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Din patrimoniul Muzeului Unirii din Iaşi, printre alte piese de importanţă mai mare sau 
mai mică, am restaurat şi patru piese care au aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Aceste 
patru piese au fost: o sabie cu teacă din argint şi mâner din fildeş, două taburete şi o canapea. 

Aceste piese au pus probleme deosebite de restaurare, atât datorită întreţinerii lor 
necorespunzătoare, cât mai ales datorită intervenţiilor anterioare realizate de către fostul 
beneficiar, intervenţii care au dăunat foarte mult stării de sănătate a pieselor. 

1. Sabia cu teacă 
Sabia propriu-zisă este din fier şi era foarte ruginită (foto 1 ) .  
Mânerul sabiei , din fildeş, era rupt î n  trei locuri ( o  parte era din trei fragmente şi 

cealaltă din două fragmente - foto 2) şi foarte murdar. Teaca era din trei piese, lipite între ele 
cu cositor din abundenţă (foto 3) . Cele trei piese, care sunt din argint aurit, aveau fisuri foarte 
mari şi lipsuri (foto 4 ,  5) . Suportul de lemn din interiorul tecii era murdar şi rupt în trei locuri 
(foto 6) . Niturile erau ruginite, iar garda sabiei (din argint aurit) era murdară şi avea cuprit pe 
suprafaţă. Dată fiind diversitatea pieselor componente, s-au impus şi tratamente diferite. 

Teaca, după demontarea în cele trei piese, a fost restaurată astfel :  cu instrumente de 

detartraj şi flacără mică a fost înlăturat complet cositorul din locurile de lipire . Apoi au fost 
tratate în complexon, neutralizate şi uscate. S-au lipit (prin interior) cu răşină şi pânză de 
sticlă, fisurile, operaţie urmată de finisarea suprafeţei uşor cu lână de oţel . Plăcile de lemn, 

după curăţirea mecanică, au fost întregite cu răşină şi conservate cu nitrolac incolor. S-a 
procedat la montarea celor trei piese ale tecii, pe plăcile de lemn , cu cuişoare din argint (foto 7) . 

Piesele din fildeş s-au curăţat cu Romopal 1%,  uscate, iar fragmentele au fost lipite cu 
răşină. Completările s-au făcut cu Duracril special nr. 1 .  

Sabia şi niturile au fost tratate în acid ortofosforic 20% cu inhibitor, pasivate şi 
conservate cu nitrolac. Apoi s-au montat pe mănerul sabiei plăcile din os şi garda (foto 7) .  

Sabia, împreună cu teaca, au fost conservate suplimentar cu spray siliconic prin pulverizare. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Foto 4 Foto 5 Fato 6 
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II. Canapeaua 

Mihai Croitoru 

Foto 7 

Piesa se afla într-o stare deplorabilă. Toate îmbinările pieselor componente din lemn erau 
fragile, bătute în cuie, iar picioarele erau descleiate. Omamentele din metal nichelat erau oxidate. 
Unele piese erau rupte, incomplete şi lipite cu ·mult cositor (foto 8). Omamentele din bronz aurit erau 
corodate, unele rupte şi lipite cu cositor. Omamentele din argint aurit erau acoperite cu pete verzi şi 
sulfură de argint, foarte murdare. Piesele din lemn au fost curăţate cu glaspapier de granulaţii 
diferite. Apoi s-au montat postamentul şi picioarele canapelei, cu clei de oase. După finisare, au fost 
conservate cu nitrolac incolor. S-a refăcut tapiţeria. După înlăturarea cositorului, piesele rupte au 
fost alămite, curăţate cu complexon, neutralizate, uscate şi conservate cu nitrolac incolor. 

Celelalte piese din bronz au fost curăţate în complexon, neutralizate, uscate, fmisate cu lână de 
oţel şi conservate cu nitrolac incolor (foto 9) . Cele trei spătare de lemn au fost curăţate cu glaspapier şi 
conservate cu nitrolac incolor. Piesele nichelate, după curăţirea în complexon, neutralizare şi uscare, 
au fost fmisate cu lână de oţel şi conservate cu nitrolac. Apoi, au fost montate spătarele. 

Ornamentele din argint aurit au fost curăţate cu acid formic 5%, neutralizare, uscate şi 
finisate cu lână de oţel (foto 1 0) .  Apoi s-a montat canapeaua în întregime (foto 1 1 ) .  

Foto 8 

III. Taburetele 

Foto 9 Foto 1 0  

Foto 1 1  

Cele două tabu r�te entu d escleinte, îmbini'il'ile met a l i ce ne�ieure . Or narnentelc din 
argint aurit erau acoperite cu sulfuri şi pete verzi (foto 1 2 ) .  Suportu l  metalic era desfăcut ,  lipituri 
cu cositor şi foarte multe omamente Jipsi'i . Ccr<.:ul şi p i ciuarelc din lemn erau mu rdare şi avcaL.1 
multe urme de cuie. 
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S-au înlăturat lipiturile cu cositor şi au fost refăcute prin alămire. Apoi toate piesele au 
fost curăţate în complexon, neutralizate, uscate şi finisate cu lână de oţel şi conservate cu 
nitrolac incolor (foto 13 } .  Ornamentele din argint aurit au fost curăţate cu acid formic 5%, 
neutralizate, uscate şi finisate cu lână de oţel. 

Piesele din lemn (cercul şi picioarele) au fost curăţate cu glaspapier şi conservate cu nitrolac incolor. 
Ţintele lipsă ( 1 6  bucăţi) au fost turnate din duracril şi patinate în nuanţa necesară, 

după ce în prealabil au fost luate amprente de pe originale, cu dentaflex. Apoi au fost montate 
taburetele (foto 14} .  

Foto 1 2  Foto 13 

Foto 14 

Notă: Partea de textile de la toate aceste piese a fost restaurată, întregită, completată şi conservată de 
doarrma dr. ing. Carmen Mihaela Marian de la Centrul de Restaurare şi Conservare a Patrimoniului Cultural Iaşi. 

Abstract 

The study points out the problems raised by the restoration of the following items: 
sword with sheath, two stools and a couch. 

Being the items very complex and of very �aried materials, their restoration required the 
use of severa! methods .  This depended on the material the components of each object were 
made of, and on the degree of deterioration. 

Thus, the study presents the treatments carried out on the components made of gilded 
silver (the shP.::Jth of the sword) . silvered brass (the bounds of the stools and couch) , as well as 
on the ivory com ponents (on the hand le of thc sword )" ,  etc. 
The stucÎy aiso presP.nts in detă.as tfie ffi8tRU!:.i§ U§ed rar preprrrint:; Uu:; mi§��!!§ '?C:!llponents,. as 
wel l  as the tren tments applied on the wooden component s .  
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