
SISTEMATIZARE SI TERMINOLOGIE , 

ÎN EVIDENTA STIINTIFICĂ A STĂRII . , . 
DE CONSERVARE A OBIECTELOR 

TEXTILE 

AI\A BIRCA 

'.\Iuzeul ~atuJ1•i si de artă populară 
Bucureşti 

Conc:e!Tarea patrimoniului cultural se defineşte ca o activitate 
c<:re corespunde efortului de a menţine obiectul cit mai CJJproape de 
~1spectul c:;ău iniţial. Redarea. pe cit posibil. a acestui aspect. îi revine 
restaurării. cealaltă acţiune importcintă în păstrarea \·alorilor culturale. 
Arest efort totalizează căutările diverselor metode de tratare aplicate 
unor tehnici artistice variate. in scopul deprinderii acestor metode în 
muzeu sînt formaţi conse1Tatori, care au grija păstrării adecvate a co­
lecţiilor. 

Cele două forme de pregătire prin care trece conservatorul sînt cea 
teoretică şi cea practică. Acestea convieţuiesc de fapt tot timpul. dar 
în prima fază a instruirii ,.a predomina aspectul teoretic şi cunoaşterea 
a ceea ce înseamnă valoarea muzeală. 

Pentru fixarea întinderii domeniului, cu limitele şi interferenţele 

sale cu alte domenii, este abordată o literatură vastă în care se găsesc, 
Clmestecat, definiri sintetice. probleme generale, cunoştinţe mai simple 
şi cunoştinţe complicate, particulare, elemente din alte domenii decit 
strict al conservării. care diversifică datele activităţii de conservare. In 
Clceastă primă etapă se realizează o culegere de informaţii, din care 
apoi, prin prelucrare, se selectează cunoştinţele, în funcţie de sistema­
tizarea problematicii. Astfel, cunoştinţele se asimilează. 

Vom prezenta, în cele ce urmează, coordonatele fundamentale ale 
conservării ţesăturilor artistice şi motivaţia transpunerii acestor coordo­
nate în noţiunile-cod, pe baza cărora se fişează materialul bibliografic 
şi în virtutea cărora se acţionează de fapt. Atragem atenţia asupra fap­
tului că schema preconizată funcţionea?ă cu un anume grad de genera­
lizare şi implică o limitare, în sensul în care evoluţia acestui gen de acti­
vitate este admisă. 

Ţinînd seamă de etapele succesive în contactarea şi cunoaşterea 
unui domeniu şi, aşa cum spuneam mai :înainte, de existenţa cunoş­
tinţelor generale şi particulare, am procedat, de la început, la împăr-
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ţirea pe puncte generale .şi speciale, incluse în fiecare dintre capitolele 
conservării textilelor. 

Există trei grupe de date care au fost luate în conside.raţie. In 
primul rind obiectul, analizat în complexitatea existenţei sale : mate­
rială, funcţională, estetică, afectivă, apoi împrejurările prin care a 
tre-cut obiectul .şi care au intervenit in modificarea aspectului său (lucru 
cZlre influenţează şi judecarea lui) şi, în cele din urmă, în .relaţie cu 
primele două. alegerea procedurii de tratament. 

Substratul material al cercetărilor, respectiv obiectul, obligă la 
rîndul său, la definirea a trei mari aspecte : 

A. Materiale 
B. Tehnologie 
C. Terminologie 
Principalele materiale întîlnite într-o ţesătură sînt fibrele şi co­

lor~mţii. Materialele auxiliare sînt întîmplătoare (de exempiu : piele, 
pene, sticlă, metal). 

I. Fibre 
General 

1. Variante 
ci. origină 

, b. din punct de vedere chimic 
2. Structură 
3. Proprietăţi 

a. fizico-mecanice 
b. chimice 

4. Identificări simple de materiale 
II. Coloranţi 

General 
1. Clasificare 
2. Structură 
3. Proprietăţi 
Special 
Identificări, pentru toate clasele de materiale, cu aparate şi prin 

metode mai precise de analiză. 
B. Tehnologie 
1. Operaţiile principale la care sînt supase fibrele, firele. 
2. Caracteristicile fibrelor (sensul torsului-răsuciri ; dimensiuni). 
3. Analiza ţesăturilor. 
4. Caracteristicile ţesăturilor : tehnica de realizare pe diferite ca-

tegorii de obiecte. 
5. Caracteristidle decoraţiilor : tehnica de realizare. 
6. Modul de ipregătire a coloranţilor. 
7. Stiluri, manufacturi, istoric. 
C. Terminologie. Se referă la categoriilor de ţesături şi la tehnici 

specifice de realizare. Categoriile de ţesături le-am stabilit după crite­
riul funcţional, deoarece ,funcţia oferă indiciile 'cele mai valabile în ju­
decarea stării de 1conservare. Totodată, funoţia, ·alături de procedeul 
tehnic prin 1care a fost realizat obiectul, joacă un Tol hotărîtor în apli­
carea uneia sau a alteia dintre metodele de intervenţie pe obiect, în 
s·copul r-econdiţionării lui. Funcţia arată cum s-a folosit obiectul. 

161 



I Tesături de interior 
' 1. de uz 

a. covoare 
b. scoarţe 
c. lepedee 
d. cergi-ţoluri 
e. cUJVerturi 
f. perdele 
g . .ştergare 
h. feţe de masă - de pernă 

2. decorative 
a. tapiserii 
b. covoare-lepedee de culme 
c. ştergare 

2. ocazionale, festive 
a. steaguri .şi alte ţesături 

II Costum 
1. de curte 

a. conteş 
b. giubea 
c. granaţă 
d. caftan 

2. orăşenesc 
a. tunică 
b. zăbun 

3. militar 
4. liturgic 

a. veşmîntul propriu-zis 
- stihar 
- mînecuţe (spimanikia) 
- felon (casula) 
- mitre 

b. însemnele preoţeşti 
- omoforul (pentru episcop) 

epitrahil .(patrafir - .pentru preot) 
- orar 
- bederniţă 

5. costumul ţărănesc 
III. Broderii şi ţesături liturgice 

1. broderii de altar 
a. antimis (pînză de m - pe masa de altar ; pe el se aşează 

potirul şi discul) 
b. der (procoviţe) mare - acoperă discul şi potirul împreună; 

mic - le acoperă separat 
2. poală de icoană 
3. văl (perdele de iconostas - folosea la acoperirea uşii centrale 

împărăteşti. 

4. epitaf - derivat din derul mare; decorat cu trupul lui Isus 
crucificat şi purtat în procesiune în serviciul Sf. Vineri 
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5. acoperitoare de mormînt - decorate uneori cu figura celui 
decedat. 

6. steaguri bisericeşti 
7. 'Covoare de rugăciune 

IV. Dantele - elemente auxiliare pentru costum în general şi pentru 
ţesături de uz. 

1. 'CU mosorele (ciocănele, .fuse) 
2. 1cu acul 
3. brodate pe tul 
Un alt capitol stabilit este 1cel al degradărilor materialelor textile, 

aspect care, rdin altfel, justifică însăşi constituirea .conservării ca ştiinţă. 
Primele trei date rdirecţionează aprecierea aspectului degradărilor 

şi a formelor de evoluţie ale acestora, dind sugestii totodată .în hotărî­
rea unei 1proceduri anumite de tratament şi chiar in activităţile de iden­
tifrcare, păstrare 1şi valorificare a obiectelor artistice. De asemenea, de­
gradarea este examinată ,şi considerată la nivel de material 1 Şi la nivel 
de tehnică a realizării unui obiect. Tema Degradărilor se subdivide pe 
plan general 1în următoarele puncte : 

1. Tipuri - forme de deteriorare 
a. fizico-mecanică 
b. biologică 
1C. chimică 

2. Cauze : factorii 'Care afectează materialul 
a. ifadorii externi 
b. factorii interni (conţinuţi in material) 

3. Efecte 
Pe plan special referirile se vor face la : 
1. Mecanismul de degradare definit la fiecare tip ; reacţii fotochi­

mi1ce .şi relaţie ; degradare - factor extern - factor intern. 
2. Metode de protecţie, combatere, izolare. 
In relaţie cu manifestările degradărilor pe obiecte, care se cer 

păstrate cit mai mult posibil, am elaborat termeni specifici, ale căror 
definiri au pornit nu atît de la cauzele degradărilor cit şi de la aspect. 
care e de fapt .efectul unor cauze multiple ,şi care efect este .plimul 
lucru icu care vine în contact 'conservatorul. Astfel, am stabilit urmă­
toarele elemente de voca:bular controlat. 

1. Şifonare (engl. creasing, wrinkling) - împăturire neglijentă ?i 
păstrarea mult timp în această poziţie. Intensitatea degrDJdării 
depinde de gradul de şifonabilitate al fibrei, de timpul dt a 
fost ţinută în această poziţie, de greutate, de date de umezeală 
ex1cesivă. 

2. Deformare (engl. distortion) 
- a dimensiunilor 
- a modelului 
Se datorează supunerii la un lucru mecanic, pe fondul unor 
date de microclimat şi de elemente de rezistenţă şi elasticitate 
ale ţesăturii (strîngere - shrinking, întingere - stretching). 

3. Scămoşare - desprinderi superficiale ale stratului exterior al 
fibrei. Produce discontinuitate în fir. Este datorată unei fre-
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can excesive şi haotice şi influenţată de natura şi tehnica de 
de prelucrare a materialului. 

4. Tocire-scăderea grosimii şi greutăţii firelor care constituie puful 
covoarelor. 
Cauze : solicitări mecanice 

5 lmpîslire (lina) - ţesătura devine foarte densă, rigidă, se 
strînge. Din 'Cauza excesului de umezeală foarte caldă, solzii 
fibrelor se încalecă. 
Se poate produce o deformare a întregii ţesături, mai ales dacă 
ţesătura este mixtă (şi alte materiale în afară de lină) ; s:iu 
grade diferite de contractare. 

G. lnscorţare (pierderea flexibilităţii) - firele se aspresc, se îr:­
do3ie greu. Este de diferite grade în funcţie de natura şi gro­
simea ţesăturii, de natura, cantitatea şi condiţiile depunerii de­
pozitului străin, de materialul textil, existent în (pe) fibre : 
praf, murdărie grasă superficială, pete de grăsime. 

1. Rărire - densitate neuniformă a ţe~ăturii; efect dalorat ni.; 
tehnicii de lucru, ci deformării, discontinuităţii fibrelor, sub­
ţierii firelor, lipsei lor datorată de fapt îmbătrînirii naturJle 
prin folosire. acţiunii factorilor fizici. Fibra poate fi macerntă 
mecanic sau distrusă de fungi şi chimicale. 

8. Destrămare - dezorganizarea sistemului de legătură cauzat de 
detaşcirea fire1or de băteală de pe firele de urzeală. 

9. Friabilitate (frecat - engl. chaped) - uscare excesi\'ă ; fibra 
prin frecare se fărîmiţează, se puh·erizează. Fenomenul se d_t­
torează unui proces de hidroliză, prin care apa este consum:::ită 
din celulele fibrei (fibre casante). 

10. Rupere (engl. breaking) - poate fi de diferite feluri : dezordo­
nată - cuprinde ambele elemente de bază ale structurii ţesă­
turii ; pe direcţia bătelii sau urzelii. Ruperea se datoreşte ten­
sionării (stress), supunerea la forţe energetice sau îndelungate, 
sau şi una şi al ta. 

11. Pătare (engl. spotting) - de diverse naturi. Aspect : superfi­
cial - prin atinge:·e de scurtă durată ; profundă - prin absorb­
ţie în fibră. 

12. Decolorare (engl. fading) 
- în nuJ.nţă 
- în afară de nuanţă 
Cauzată de lumină, umezeală şi de factorii interni ai mate­
rialului. Se ajunge la pierderea culorii. 

13. Sîngerare (engl. bleeding) - coloranţilor în urma unui tra­
tament neadeovat (mai ales ·curăţire). Culorile migreaza rn zo­
nele învecinate lor, pe ţesătură ; intensitatea acestei migrări e 
în funcţie de natura colorantului şi a materialului textil şi de 
intensitatea, caracteristicile ide manifestare a cauzei determi­
nante. 

14. lmbrumare (engl. browning) - mai ales a bumbacului alb. Se 
datoreşte mediului alcalin care, concentrat pe fibra celulozică, 
produce o pată brună. 
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15. înroşire - produsele atacului biologic, pe lînă, în contact di­
rect cu naftalina şi în condiţii de umezeală ridicată. 

16. Pierderea miezului textil la firele din ornamentaţia textilei 
(rupere sau pierdere în întregime). 
Cauze - solidtări mecanice 

- putrezirea fibrei textile 
17. Oxidarea materialului metalic existent în ţesături. Rezultă pă­

tări galbene pe firele textile (mai ales la ţesături ţărăneşti). 
18. Puterea fibrelor - excesiva fragilizare a fibrelor textile, 

care se dezintegrează la o uşoară frecare. 
Cauze : contaminarea biologică stimulată de condiţii de climat, 
care conduce la des,compunerea structurii fizice şi chimice a 
textilei. Această descompunere e frecventă la ţesăturile arheo-
logice. _ 

19. Atac biologic (contaminare) - găuri, dezintegrarea fibrei, ouă, 
larve, insecte. 
Cauze : proc1ste condiţii de depozitare, care facilitează pătrun­
derea şi dezvoltarea factorilor biologici. 

O operaţie absolut obligatorie pentru ţesăturile dintr-o colecţie 
este dezinfecţia materialului. Vor fi ustfel avute în vedere : 

General: 
1. Generalităţi despre dezinfecţie. 
2. Definiţia şi proprietăţile necesare unui fumizant. 
3. Avantajele şi dezavantajele celor mai cunoscuţi fumizanţi. 
4. Compatibilitate între materialul de dezinfectat şi obiect. 
5. Metode de dezinfecţie. 
Special: 
1. Caracteristicile acestor substanţe : 

a. putere de pătrundere 
b. rază de acţiune 
c. efecte asupra factorului biologic 

2. Protecţia Muncii. 
Unul dintre aspectele extrem de importzmte ale conservării obiec­

tului îl reprezintă curăţirea lui. Prăfuirea, murdărirea, pătmea unei 
ţesături sînt condiţii care stimulează instalarea unor procese de degra­
dure. Mecanismele de ,curăţire implică o investigare a piesei textile, o 
investigare a materialelor de curăţire şi stabilirea compatibilităţii între 
obiectul - materia şi materialul de intervenţie şi, în sfîrşit, respectarea 
succesiunii fazelor de lucru. De aceea, am structurat în aşa fel capitolul 
de curăţire, incit el să urmărească logic traseul obiectului în parcurge­
rea operaţiilor. 

General: 
1. Analiza problemelor de curăţire 
2. Mediul de curăţire : 

a. ape - detergenţi 

b. nonapos - solvenţi 
3. Diferenţă - prnf - murdărie - pete 

a. definiţii 

b. provenienţă 
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c. fixare şi stabilitate pe fibre şi ţesături ; pătrundere în func­
ţie de grosimea ţesăturii, porozitatea fibrelor, de cantitatea 
de murdărie depusă, de condiţiile în carea fost depusă. 

4. Definiţia curăţirii uscate şi umede. 
5. Asemănarea şi diferenţiere celor două procese în ceea ce 

priv~te: 
a. puterea de dizolvare a murdăriei. 
b. puterea de amestec 
c. puterea de umflare a fibrelor. 
d. puterea de ionizare 

6. Imprejurările în care e recomandată şi în care nu e recomar.­
dată curăţirea uscată. 

7. Condiţii esenţiale pentru îndepă-rtarea murdăriei : 
Stabilirea : 
a. tip fibră 
b. stabilitate coloranţi 
c. tip murdărie 

8. Acizi şi alcali puternici ; definiţia sărurilor alcaline şi acide. 
9. Măsuri principale de precauţie. 

10. Echipament de spălare, protecţia muncii. 
Speciai: 
1. Efectul apei şi al căldurii la textile 
2. Apa dură ; ionizare ; principiul schimbului de ioni de suprafaţă. 

Sechestranţi (ion complex). 
3. Hidrolize 
4. Neutralizare 
5. Tipuri de detergenţi : 

a. anioni ci (cu ioni pozitivi) 
b. cationici (cu ioni negativi) 
c. rnonionici 

8. Constituţia detergenţilor (albitorii optici, polifosfaţii) şi funcţia 
lor în procesul spălării ; Operaţiile pe care le îndeplinesc : 
a. îndepărtarea murdăriei de substrat 
b. păstrarea murdăriei în suspensie 

7. Rolul factorilor secundari în curăţirea umedă : 
a. înmuierea explicată prin tensiunea de suprafaţă în/între 

suprafeţe; 

b. emulsifierea şi importanţa alcaliilor în acest proces (o inten-
sifică) 

c. solubilizarea 
d. absorbţia 

e. acţiunea protectivă şi dispersia 
-pH-ul băii de spălare 

8. Solvenţi pentru curăţirea uscată : 
a. caracteristici 
b. clasificare 
c. toxicitate 
d. măsuri de explozie şi incendiu 
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9. Cum se alcătuieşte un proiect de curăţire a unui obiect fragil 
- fazele logice : 
a. ,control 
b. încercare 
c. decizie 
d. pregătirea obiectului pentru curăţat 
e. imersarea 
f. îndepărtarea excesului de lichid. 
g. uscarea 

10. Aditivii : 
a. săpunuri şi detergenţi pentru curăţirea uscată. 
b. Fungicizii rşi insecticidele care se introduc în timpul trata­

mentului 
c. alte substanţe 

O altă serie de operaţii, cum ar fi albirea, lubrifierea, consolidarea 
ţesăturilor fragile, 1constituie numai prin implicaţii tratamente de con­
servare, pentru că modalităţile lor de aplicare ating sfera restaurării. 
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ORGANIZATION AND TERMINOLOGY IN SCIENTIFIC EVIDENCE 
OF CONSERVATION FOR TEXTILE OBJECTS 

ABSTRACT 

The author presents some problems in connection with the preservation of 
the textile objects in the museums, is suggesting a diagram of controlling the treat­
ments applied to tissues. At the same time the author set a terminology for 
defining the decays that occur in these objects. Only thus, as a resuit of a 
systematic approach the field of the restoring of the textiles may also be the 
subject of scientific documentation. When the amount of information is very 
large the data-processing by mean:> of e!ectronic equippement must be carried on. 
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