RESTAURAREA PROTOCOLULUI
DE LA 1771
DIN PAROHIA DANES

Calin POP

Legatura de carte veche corespunde unei anumite conceptii despre carte, este o
entitate legata indestructibil de un anumit timp si loc. Protocolul de la Danes a aparut intr.o
perioada in care tiparul romanesc cunoaste un avant, o mai mare tehnicizare, dar si o mai
mici preocupare in privinta originalitatii. In acest veac, forma grafic a cirtii continua in
ansamblu traditia gravurii romanesti in lemn, dar in domeniul legatoriei apar tot mai des
carti moderne. Cartea astfel legatd era mai accesibild cumparatorilor, fiind mai ieftina.
Tendinta spre ieftinire a dus insa la alterarea formei legaturii de carte. Analizind unele
defectiuni ale legaturilor de carte, observam ca ele au fost provocate atat de conditiile
improprii de manipulare §i pastrare, cat si datoritd aplicdrii unor tehnici de legare
necorespunzatoare.

In cazul Protocolului de la Danes, confectionarea copertilor din documente caserate
in mai multe straturi, spune foarte mult atat despre legatori, cat si despre perioada de timp
si locul in care a fost legata cartea.

Protocolul este un codice simplu, manuscris, alcatuit din cinci foi pliate si apoi legate
cu ata prin faltul din mijloc, fara a fi grupate in caiete.

Hartia este manuala, cu linii de apa verticale si filigran, iar insemnarile grafice s-au
facut cu cerneald neagra de carbune cu unele incercari de ornamentare (impletituri-motivul
funiei).

Cotorul si colturile invelitorii copertii sunt din piele de vitel, ornamentata orb, cu
grupuri de linii paralele. Fetele invelitorii sunt din panza de in, peste care s-a caserat hartie
manuala.

Scoartele sunt confectionate prin caserarea, cu pap de faind, a mai multor straturi de
hartii, cu insemnari manuscrise, pe o panza de in, obtinandu-se astfel un carton destul de
rezistent la solicitarile mecanice, dar vulnerabil la atacul biologic.

Volumul a suferit multiple deteriorari de natura - fizica: deformari, fisuri, rupturi,

indoiri, franjurdri marginale, lipsuri de material §i jupuiri;
- chimica: imbrunirea §i pdatarea
filelor si a invelitorii, rigidizarea pielii, cracluri, degradarea adezivului;
- biologica: gauri de zbor, foxing,
soldate cu degradarea accentuata a legaturii si a corpului cartii.

Prin tratamentul aplicat am incercat in primul rand sa recuperez documentele folosite
la confectionarea copertilor dar, fara a afecta integritatea volumului. Am observat ca
adezivul folosit intr-un strat foarte gros (pap de faind) s-a degradat, iar hartia este suficient
de rezistentd sa suporte un tratament mecanic de indepartare a acestuia. Prin urmare, dupa
o curatare uscata prealabila a intregului volum, am detasat copertile de blocul cartii. Am
confectionat alte coperti din mucava, pe care le-am Tmbracat in panza, si le-am atasat la
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blocul cartii. Peste panza am caserat hartie manuala, iar cotorul si colturile le-am imbracat
in piele. Ulterior, am desfacut documentele lipite in straturi si am indepartat depozitele de
adeziv.

Am testat solubilitatea cernelurilor la apa si constatand ca acestea sunt rezistente, am
aplicat un tratament de curatare umeda, pentru indepartarea petelor.

Spalarea am efectuat-o alternand baile cu apa calda cu cele cu apa rece.

Cand apa de spalare devenea colorata, o inlocuiam cu alta proaspata, aceasta operatie
efectuand-o de trei, patru ori. Hartiile au fost sustinute pe tot timpul manevrarii umede, pe
un suport de polietilend, pentru a preveni deteriorarea fizicd. Dupa uscarea pe hartie de
filtru in rastel, a urmat reconstituirea documentelor- majoritatea fiind taiate in fasii-
consolidarea cu val japonez si completarea partilor lipsa cu hartie japoneza.

In timpul acestor operatii, am avut plicuta surprizi de a gisi printre documente, o
xilogravurd de o rara frumusete.

Pentru aceste documente am confectionat o0 mapa de protectie, iar pentru volum, o
caseta.



