
A. RADULESCU 

ATELIERE MEŞTEŞUGAREŞTI P ENTRU ARS MATERIALE 
DE CONSTRUCŢIE DIN LUT 

Domeniul activităţii meşteşugăreşti s-4a impus în cadrul societăţii 
umane din cele mai îndepărtate timpuri, ca un factor de bază în viaţa 
social-economică, antrenînd însemnate grupuri de oameni în procesul de 
producţie al unor articole de necesitate vitală . 

Orizontul preocupărilor de acest fel s-a lărgit considerabil în de
cursul veacurilor, ajungîndu-se în epoca clasică greco-romană la rezultate 
inestimabile pe toate fronturile de manifestare a iscusinţei omeneşti 
.şi a tehnicii. 

Un loc de frunte între categoriile meşteşugăreşti de certă şi impe
rioasă necesitate, îl ocupă, pe linia marilor realizări în cultura materială 
şi spirituală a antichităţii, materialul de construcţie cu diferitele lui 
forme : piatră, căTămidă, mortar, lemn etc. 

Nu se poate imagina nicăieri o înfăţişare arhitecturală, care să nu 
Ii avut la bază materialul amintit. In seria preocupărilor menite să ne 
ducă la cunoaşterea fenomenului constructiv, vom face deocamdată refe
rire, în aadrul de faţă, numai asupra unora dinbre elementele de bază 
in construcţii : cărămidă, ţigle şi olane. Şi pentru a face mai accesibil 
intelegerii acest proces productiv, atît de însemnat în sfera activităţii 
meşteşugăre.c;;ti din Dobrogea romană, vom limita consideraţiile noastre 
numai la atelierele de producţie în sine. 

Materialele de constli'ucţie de oare ne vom ocupa, presupun un pro
ces complex de producere, adică mai multe procese de fabricaţie : cău
tarea şi selectarea materiei plastice (respectiv argilă de bună calitate 1), 
modelMea obiectelor, fie cu mîna, fie la roată - în oazul ceramicii sau 
a unor materiale similare - fie în tipare. Urmează uscarea, făcută la un 
soClJre domol, sau arderea gradată, în instJalaţii anume creiate ; să mai 
notăm apoi trierea produselor finite. Cunoaşterea completă a procesului 
de fabricaţie implică deci o întreagă gamă de cercetări. 

l Vitruviu, Despre arhitectura II, 3. 
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In lucrarea de faţă, vom încerca o înmănunchere şi o interpretare 
a tuturor descoperirilor de epocă romană, care atestă pe teritoriul dintre 
Dunărea de Jos şi Marea Neagră latura meşteşugărească în discuţie, adică 
fabricarea materialelor care necesită cuptoare. 

Datele furnizate de săpături, fie ele mai vechi sau mai noi, fac 
astăzi posibilă clarificarea acestui proces, obscur pînă nu de mult, pentru 
teritoriul Dobrogei romane. Ultimile descoperiri au permis înscrierea pe 
hartă a mai multor localităţi, unde săpături sistematice, chiar de mică 
amploare, precum şi unele descoperi.Jri întîmplătoare, au pus în lumină 
mai multe cuptoare. In prezent, posedăm un important lot de monumente 
arheologice care, judecate în ansamblu, permit pe bază de analiză şi de· 
comparaţie, să se facă constatări interesante asupra naturii lor funcţio
nale, a identităţilor, a analogiilor ca şi a deosebirilor ce există în struc
tutt'a lor. 

Localităţile şi punctele în care au fost scoase la lumină astfel de 
obiective, prezentate în ordinea cronologică a descoperirilor sînt : Garvăn
Dinogeţia 2, Constanţa-Tomis 3, Neptun-te1·ritm'ium callatianorum 4 şi 01-
tina-Altinum 5. Acestora le putem adăuga alte trei puncte în care, fie 
urmărindu-se obiective arheologice de altă natură, fie făcîndu-se numai 
observaţii de suprafaţă, au fost sesizate urme ale unor instalaţii meşte
şugăreşti similare. In acest sens sînt de menţionat punctele de la Gura: 
Canliei, judeţul Constanţa 6, de la Teliţa, judeţul Tulc:ea 7 şi chiar din 
oraşul Constanţa (alt loc decît cele publicate). Desigur că nu vom pierde 
din vedere nici alte cuptoare, oricît de vagi ar fi in:ficxrmaţiile pe care 
le avem despre ele, dacă se leagă de complexe cunoscute şi dacă, prin 
urmare, serveau aceluiaşi scop s. 

Publicate, sau în bună parte încă inedite, cele aproape 15 cuptoare, 
cunoscute integral sau parţial pe teritoriul Dobrogei, aduc contribuţii 
de preţ pentru cunoaşterea manifestărilor meşteşugăreşti de care ne 
ocupăm. De aceea vom incepe prin a le prezenta sumar, într-o ordine 
tipologică strîns legată de încadrarea lor în timp. 

Tipul I. (Pl. I) . .'\ici se integrează cuptorul de la Garvăn-Dino
geţia 9, săpat încă din 1956. Formele aparte ale părţilor sale componente,. 

2 Gh. Ştefan - Un cuptor roman de ars ţigle, descoperit la Gal'văn, in 
SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 339-345. 

3 A. Rădulescu, Monumente romana-bizantine din sectorul de vest al ce
tăţii Tomis, Constanţa 1965, p. 6-23, fig. 1-8. 

4 C. Iconomu, Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun, Pontice Con
stanţa Hl68, p. 235 şi urm. 

5 M. Irimia, Cuptoarele romana-bizantine de ars ceramica de la Oltina~ 
Pontice, Constanţa 1968, p. 379 şi urm. 

6 D. Vîlceanu, Urme de vieţuire antică li1 Gura Ganliei, în SCIV, XIII, 1, 
1962, p. Hl. 

· 7 A. Rădulescu, Podoabe de bronz ale unui car roman şi depozitul de ţigle 
de la Teliţa, comunicare ţinută la prima sesiune Ştiinţifică a Muzeelor din RSR,. 
27-29.XIII.1964, cu rezumat publicat în Revista Muzeelor, nr. special, II, 1965, 
p. 437. 

8 CJL III, 1971, - o inscripţie latină descoperită intre resturile a două. 
cuptoare, chiar lîngă cele despre care este vorba in lucrarea noastră. 

~ Gh. Ştefan, loc. cit. 
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sistemul de corelare a acestor părţi, principiul de funcţionare şi în spe
<:ial perioada căreia îi aparţin, îl impun oa fiind deosebit de tot ceea ce 
se cunoştea pînă acum în Dobrogea, nu însă fără analogii în alte părţi 
ale lumii romane. Cuptorul a fost descoperit la piciorul unei pante de 
deal, numit de localnici Dealul lui Vodă, 1a jumătatea distanţei dintre 
cantonul de la punctul Lăţimea şi grindul Bisericuţa 10. 

Intrarea în cuptor - deci în focar - se afla spre gkla Lăţimea, 
adică pe latura de est 11. Ca şi celelalte instaLaţii despre care va fi vorba, 
cuptorul de la Dinogeţia este o cavitate săpată în malul de pămînt, cu 
gura spre pantă, în secţiune orizontală . Forma este pătrată. Măsurată 
in afară, Latura lui are 4 m, iar în interior 3,30 m - dimensiuni sensibil 
vpropiate de cele ale celorlalte cuptoare desp11e care va fi vorba mai jos. 

Autorul studiului despre acest obiectiv arată că intrarea în focar 
se făcea printr-un coridor, mărginit de o parte şi de alba de ziduri, con
struite ingrijit, din chirpici. Culoarul se păstra, în momentul cercetării, 
pe o lungime de 0,90 m, dar a fost mult stricat de revărsările apelor 
şi deci va fi fost odinioară mai mare. 

Luînd în consideraţie forma terenului în care a fost amplasată 
instalaţia, putem conchide Lesne că nu exista un pmefumium, inutili
tatea lui fiind fkească, din moment ce alimentarca cu combustibil, ca şi 
evacuarea cenuşei şi a cărbunilor, se putea face prin spaţiul liber din 
Hfara pantei, aşa cum se proceda de exemplu, în complexul de la Hobiţa
Sarmizegetusa 12. 

Coridorul exterior se prelungeşte şi se transformă în focarr, într-un 
culoat· - furnium - lung de 2,80 m. Din acesta, se nasc de-o parte 
şi dQ alta cele patru canale secundare, largi de 0,40 m şi înalte de 
circa 0,80 m, dar mai înalte cu aproape 0,50 m decît canalul principal. 
Intre aceste canale secundare, apar pinteni de ziduri, făcuţi tot din chir
pici acoperiţi cu lut, necesari pentru a susţine masiva platformă de dea
supra (astăzi distrusă în cea mai mare parte). I.q1ediat sub platforma cu 
orificii de tiraj, în apropierea zidurilor perimetrale, laterale, pintenii sînt 
străpunşi de alte canale mai mici, orizontale, cu diametrul de 0,18-0,20 m, 
situaţie unică la noi în ţară, după cum afirmă cercetălorul acestui cup
tor ta, dar nu fără anologii în Austria 11 sau în Pannonia t:i, adăugăm noi). 
Reţeaua de canale asigură în chipul acesta o distribuţie uniformă a cu
renţilor de aer cald sub întreaga platformă care susţinea materialul de ars. 

Platforma cu orificii de tiraj, groasă de 0,40 m - la vremea cer
cetării abia se mai păstra întreg un singur orificiu - se sprijinea pe 

10 Ibiclem. 
11 I b idem-. 
12 Octavian Floca, Der 1·omische ZiegeWfen von Sarmizegetusa, în Dacia 

TX-Xl, 1941-1944, p. 436 . 
. u Gh. Ş1cfan, loc. cit. 

L'l Dr. S. Loeschke, Die 1·omischen ZiegelOfen im Cemeinctewald von Spei
~her, in '1'rie1·er Zeitschrift, G, 1, Hl31. p. 1-7, pl. I-II. 

1'' Ku~inszki Bâlint, în Regeszeti es Torteneti ekonpv, XI, Budap~sta 1932. 
cap. Agyagegeto kemencek, p. :.!5 şi urm., unde emendea:tă tipuri de cuptoare 
in a<·ea vreme în Pannonia . 
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-zidurile de chirpici care căptuşeau focarul, ca prelungiri ale zidurilor 
ue la coridor 16. 

Din cauza deteriorării în care se afla acest important element din 
complexul constructiv al cuptorului, nu ne putem da precis seama nici 
despre modul cum se năşteau la bază orificiile de tiraj, nici despre dis
tribuirea lor la suprafaţa platformei. Avem însă toate temeiurile să 
credem că celor patru canale secundare care cădeau perpendicular pe 
canalul central, mai Larg şi mai lung, le corespundeau, fiecăiruia, cel puţin 
cîte două rînduri de orificii rotunde. Deci, erau în total opt rînduri de 
arificli, absolut necesare pentru circulaţia şi stimularea fenomenului fizic 
al reverberaţiei - principiu de bază ai funcţionării cuptorului. 

Camera de ardere, căptuşită şi ea cu ziduri de chirpici de aceeaşi 
factură cu cei ai focarului 11, avea o capacitate destul de mare, jude
cînd după suprafaţa, de aproape 11 mp, a platformei. Zidurile ei însă 
s~u păstrat pe înălţimi atît de reduse, încît nu putem aprecia cantitatea 
de material pe care 1-ar fi putut cuprinde cuptorul. 

Bazat. pe materialul ceramic, fo3rte redus de altfel, dar mai ales luînd 
în consideraţie cele două monede de bronz argintat din timpul tetrarhiei, 
un:-4 ct~ numele lui Diodeţian, cea de a doua cu numele lui .,Maximin 
He1·cules, cerC'etătorul obiectivului în discuţie :îU datează între ami 
285-305. In această epocă de mari prefaceri la Dunărea de Jos, efortu
rHe ua:iaşe de redresare a graniţei de aici, distrusă de goţi s-au axat p_e 
lucrări de amploare pe limes, Dinogeţia-Garvăn situîndu-se între locali
tăţile 1refăcute. De aici, necesitatea stringentă a unor mari cantităţi de 
materiale de construcţie. 

Presupunerea formulată acum 12 ani de autorul amintit, şi anume 
că acest cuptor nu va fi fost singurul din aoe azonă, se confirmă 1acum, 
prin descoperirile făcute la Tomis şi la Oltina 18. Cuptoarele de la Dino
geţ!a constituiau părţi ale unui mare complex, pe măsura importanţei 
marelui centru social-economic din nord-vestul Dobrogei, care reclama 
la sfîrşitul veacului III şi începutul celui de al IV-lea, cantităţi uriaşe 
pentru refacerea sa. 

Acestui prim tip, care se întîmplă să fie şi cel mai timpuriu şi 
primul descoperit pe teritoriul Dobrogei, îi sînt proprii caracteristici pe 
care nu le vom mai întîlni decît departe în afara acestui ţinut. 

Tipul II. (Pl. II). O îoarte recentă descoperire ocazională, făcută 
în timpul lucrărilor de construcţii de la Mangalia-Nord - mai înainte 
gara Neptun - aproape de malul lacului din pădurea Comorova, a adău
gat un nou exemplar de cuptor, unic pînă acum din punct de vedere 
tipologie. El ne aduce noutatea unei forme aparte a focarului 1!1, motiv 
care ne îndreptăţeşte să-I integrăm intr-un tip separat - mai curînd 
decît într-o eventuală variantă a unor tipuri de dată mai tîrzie :ro. 

J6 Gh. Ştcran, op. cit., p. 342. 
t7 Ibidem. 
JS Vezi mai jos. 
t9 C. Iconomu, op. cit., p. 263. 
20 Vezi tipul III, mai jos. 
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Punctul descoperirii - în zona necropolei romane de la Neptun -
era marcat de un pămînt roşcat. amestecat cu numeroase fragmente de 
ţigle, unele de formă dreptunghiulară, altele uşor albiate, cu impresiuni 
făcute cu degetele - cele mai multe fragmente fiind lipite între ele cu 
pămînt galben. 

In ansamblu, cuptorul are aceeaşi structură componistică : focar, 
platformă şi cameră de ardere. 

Foc8irul, înalt de 1,35 m şi lat de 1,90 m, este prevăzut cu o intrare 
pe latura de est, înaltă de 1,10 m şi lată de 0,30 m, avînd sus o arcadă 
construită din chirpici dispuşi radial, iar jos un prag tot din chirpici. 

In chip normal, în această parte a instal.aţiei trebuia să se afle, 
fie şi numai stratigrafic, un praefurnium, însă lucrările de construcţii, 
executate în mare parte cu mijloace mecanice, au dus la distrugerea 
acestei încăperi subterane, ale cărei urme abia au putut fi sesizate. 

Acestui tip de cuptor îi este caracteristic un focar format dintr-o 
singură încăpere, fără nici un stîlp sau zid median - longitudinal - de 
susţinere a platformei. Rolul acestor elemente constructive este suplinit 
de cele şapte arce mari, construite din cărămizi late de cîte 0,30 m, dis
puse radial, care se ţes deasupra cu platforma. In intervalele dintre 
aroe, prin intermediul unor fragmente de cărămizi tăiate regulat şi aşe
zate pruralel, iau naştere orificiile de tiraj 21. Au rezultat în acest chip 
şapte rînduri paralele, cu cît 12 orificii fiecare, distribuite pe întreaga 
suprafaţă a platformei. 

Nici pereţii focarului, nici cei ai camerei de ardere - separate 
între ele prin platformă - nu sînt construiţi dintr-un material special, 
ci, sînt rezultatul arderilor puternice şi repetate ale gropii, aşa după cum 
vom mai întîlni şi în alte cazuri 22. Această metodă de amenajare a insta
laţiei, mult mai simplă, creează o platformă tot atît de rezistentă şi de 
puternică ca şi cea de la cuptoarele cu pereţi parimetrali constJruiţi din 
chirpici sau din cărămizi. 

Chiar focarul descris mai sus, realizat într-o singură încăpere boltită, 
a fost bine calculat. Arcele masive, din cărămizi cu capetele împlîntate 
in marginile gropii, atît de puternic întărite prin arderi succesive, con
stituie un tot atît de bun sprijin ca şi, eventual, un stilp sau un zid me
dian în focar. Se poate aprecia că platforma suporta in felul acesta sar
cini apreciabile. 

Aşa cum se prezintă cuptorul de la Neptun, el se deosebeşte radical 
de cel de 1a Dinogeţia. La baza construcţiei sale a stat o cu totul altă 
concepţie. 

Cît priveşte deosebirile faţă de celelalte două tipuri de caxe va fi 
vorba mai jos, ele sînt mari. Focarul larg, şi platforma de deasupra spri
jinită numai prin arcuri masive, fără nici un alt sprijin central, definesc 
cuptorul de la Neptun ca un tip nou, fără analogii sau similitudini clare 
în alte părţi ale Dobrogei. 

pt C. Iconomu, loc. cit., pl. II. 
23 Vezi mai jos. 
23 C. Iconomu, loc. cit. 
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Fragmentele ceramice adunate din pămîntul de umplutură, înfiltrat 
prin spărtura focarului şi prin orificii - aparţin sec. IV-V 23, fapt care 
ne dă posibilitatea să stabilim un te-rminus post qaem pentru cuptor. în 
funcţie de aceasta, putem aprecia începutul funcţionării sale la o dată 
imediat anterioară celei atestată de materialul ceramic. în orice caz, 
n-a putut fi construit decît după încetarea funcţionării acelei necropole 
căreia i se suprapune aşezaifea romană de l!a Neptun-Comorova. 

Tipul III. (Pl. III). In suita de cuptoare cercetate la Constanţa în 
anul 1960, apare şi un al treilea tip, pentru regiunile noastre, dar nu 
fără tradiţii moştenite raici dintr-o epocă mult mai veche. Ca şi în cele
lalte cazuri analizate aici, şi acest tip s-a realizat prin amenajarea unei 
gropi orientată longitudinal est-vest, rectangulan:-ă în secţiune orizontală, 
cu dimensiunile de 3,20 X 2,30 m. 

Intrarea în focar se făce~ printr-un praeftwnium aflat pe latura de 
sud, cu o deschidere de 1 m înălţime, sus cu o arcadă făcută din cără
mizi, dispuse radial, imediat sub platformă. In centrul focarului se află 
un stîlp construit din chirpici 2", de foJ.'mă pătrată în secţiune transver
sală, cu latura de 0,60 m ; pe măsură însă oe se înalţă către platforma 
cu care face corp comun, stîlpul se lăţeşte pe toate laturile 2:i. În felul 
acesta, spaţiul dintre stîlp şi pereţii gropii - altădată spaţiul aoesta avea 
.forma dreptunghiulară, însă la data descoperirii devenise rotund, din pri
cina scurgerilor de substanţă vitroasă - are o formă inelară, cu vatră 
puternic arsă. 

De pe bolta spaţiului inelar se nasc orificiile de tilfaj care străpung 
platforma fie vertioal, fie oblic - oblicitatea constatîndu-se mai ales la 
marginile inferioare ale platformei - în aşa fel încît suprafaţa ei este 
punctată pretutindeni de gurile orificiilor dispuse neregulat. 

Platforma -- o placă solidă, construită din fragmente de cărămizi 
legate cu pămînt galben - pare a fi o prelungilfe, mult e:xtinsă de jur 
împrejur, a părţii superioare a stîlpului central din focar şi era încon
jurată de pereţi identici cu cei de la tipul II, adică profilurile gr-opii 
rectangulare în care a fost cr-uţat cuptorul s-au întăn."it prin arderi. Dar 
aceşti pereţi s-au păstrat pe înălţimi reduse, cuptorul suferind avarii, 
ma,i ales în timpul săpării unui şanţ de fundaţie pentru un bloc de 
locuinţe (bloc care, de fapt, a prilejuit descoperirea). 

Pentru determinarea destinaţiei unor astfel de cuptoaG:"e, este impor
tant de relevat acel pachet de cărămizi, aşezate pe cant şi lipite între ele, 
din pricina arderii intense. Avem un grup de patru cărămizi într-un sens, 
apoi două la un capăt şi trei la celălalt capăt 26, în sensuri opuse,. ceea 
ce arată precis felul în care erau stivuite cărămizile pe platfarmă, în 
camera de ardere. Cărămizile sînt de tip bizantin roman, 1a fel cu cele 
întrebuinţate la construcţia celor două bazilici din sec. V-VI, aflate 

2r, Această manieră de construcţie a focarului este de tradiţie mult mai 
' 'eche, fapt constatat în săpăturile de la Histria. cf. M .. Cpja, Acti·vitatea meş
teşugărească la Histria in sec. VI-I î .e.n., în SCJV, XIII, 1962, 'p. Q6 şi urm. 
(= Dacia. N. S., VI, 1962, p. 115-138). 
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la circa 200 m, spre sud, în spaţiul ocupat altădată de liniile ferate ale 
fostei gări din Constanta, acolo unde va fi funcţionat un episcopium, bine 
cunoscut pentru oraşul vest-pontic 27. 

Cercetările de supramţă în jurul acestui obiectiv au făcut posibilă 
- atunci cînd terenul s-a nivelat cu maşini speciale - identificarea 
a încă două cuptoare, în linie dreaptă cu cel săpat, - linia fiind orien
tată est-vest - la circa 10 m unul de celălalt. Niciuna dintre cele două 
instalaţii n-a putut fi însă cercetată, lucrările de construcţii din împre
jurimi împiedicînd acest lucru. Credem însă că ele alcătuiau, împreună 
cu cel cercetat, un complex, în cadrul călruia toate prezentau identităţi 
de formă şi de structură. In felul acesta ,obţinem un al treilea tip. 

Tipul IV. (Pl. IV). La stabilirea celui de-al patrulea şi ultim tip 
de cuptoare, concură descoperirile făcute în două localităţi importante 
ale Dobrogei romane : Tomisul şi Altinum. 

Dacă grupul celor trei cuptoare de la Tomis, cu stîlp central în 
foca~r, sînt intramurane, al doilea grup, compus tot din trei exemplare, 
a fost amenajat în afaa:a zidului de incintă. la circa 300 m spre vest 
de primul28. Două dintre ele au fost cercetate amănunţit, al treilea 
nu, deoarece intra sub o construcţie modernă. Grupul intră şi el în 
sfera caracterizărilor noastre. 

!n partea de nord-est a satului Oltina, în imediata apropiere a 
şoselei care duce spre Dunăre, la "Debarcader", lîngă punctul numit " la 
dinamită", s-au găsit mai de mult, prin surparea unui mal de pămînt, 
şi apoi prin săpături sistematice, trei cuptoare. Dar au mai existat şi 
altele, fapt confi'ffilat de localnici sau consemnat în publicaţii :.!9. Ur
mele lor au dispărut însă cu mulţi ani în urmă, din m<>tive legate de 
construcţii, lucrări agricole etc. 

Cele şase instalaţii - trei de la Tomis şi trei de la Oltina - vă
desc numeroase identităţi. Unele diferenţe care se vor semnalla pe par
cursul prezentării sînt minore şi nu au pondere pentru determinarea 
noastră tipologică. 

Ca şi în cazul celorlalte trei tipuri, şi acest al patrulea este tot 
subteran, fie cu pereţii întăriţi prin ardere, ca la Oltina 30, fie căptuşiţi, 
atît în focar cît şi în camera de ardere, cu ziduri din obişnuiţii chirpici. 

Ceea ce deosebeşte însă radical acest al patrulea grup de prece
dentele, este shructura focarului. Aici este vorba de o cameră dreptun
ghiulară, de dimensiuni aproximativ aceleaşi la toate şase cuptoarele. 
Camera este împăţită longitudinal în două, printr-un zid median de sus
ţinere a platformei, caracteristică pe care o vom întîlni şi în Dacia, 
după cum arntă recentele descoperiri de la Micia :a, precum şi în Pan
nonia, după cercetări mai vechi 32. Spre deosebire însă de acele cuptoare 

?:1 Idem, p. 77. 
2a Idem, p. 12. 
29 CIL, III, 1971. 
30 M. Irimia, loc. c'it 
31 O. Floca, Al. Ferenczi şi Liviu Măghitan, Grupul de cuptoare de ars 

ceramica de la Micia, cbmunicare ţinută la cea de a IVa- Sesiune de comu
nicări ştiinţifice a Muzeelor, 6-7 februarie 1968, în mss. 

32 Kuzinszki .Ualint, op. cit., cuptorul XIII, fig. 34, p. 52-53. 
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de la Micia, care au zidul median din pămînt şi vatra acoperită cu că
rămizi :.::i, la Tomis şi la Oltina vetrele sînt nepardosite. Zidurile me
diane din focar sînt construite tot din chirpici, ţesîndu-se în partea su
perioară cu platforma, cu care face corp comun. Este de observat că 
nicăieri zidul median nu se uneşte cu peretele perimetral posterior, 
spaţiul liber dintre cele două părţi componente înlesnind mult circu
laţia curenţilor de aer cald. 

De asemenea, în faţa intrării, zidurile mediane se întrerup la o 
distanţă mai mică sau mai mare 34 de aceasta, pentru a se creea un 
spaţiu mai larg, atît de necesar pe de o parte pentru introducerea com
bustibilului în focar, pe de alta pentru realizarea unei comunicări per
manente şi eficiente între cele două încăperi adiacente 33. 

Atît zidul median cît şi platforma - cao:e fac corp comun - sînt 
zidite din cărămizi, ţigle şi olane, fragmentare sau întregi, dar mai ales 
din chirpici, totul legat cu lut galben. In fiecare dintre cele două în
d1peli adiacente se nasc, din zidul median, arce care, în partea opusă, 
se împlîntă în zidurile perimetrale. In funcţie de mărimea platformei 
cu orificii, numărul acestor arce variază. În cazul cuptoarelor de la 
Oltina găsim unul cu şase perechi de arce, celelalte două cu cîte cind 
perechi 36. La Constanţa, în cazul cuptorului C.V, luo.t ca prototip 
aici, vom întîlni numai patJ:u perechi. 

Intre arcele focarelor sînt prevăzute intervale mai mult sau mai 
puţin largi, de unde, prin intermediul fragmentelor de cărămizi fixate 
cu lut, pornesc orificiile de tiraj, care asigură în toate cazurile o· tem
peratUiră ridicată în camera de ardere. 

Toate celelalte elemente care compun acest tip de cuptoare, sînt 
absolut identice ca formă. Dar nu avem nici un indiciu asupra modului 
cum se închideau camerele de ardere în părţile lot· superioare - sau 
poate că nici nu aveau vreum acoperămînt deasupra lor. Despre acest 
lucru putem să ne dăm seama nurriai avînd în vedere funcţiunea lor 
şi mai ales descoperirile ulterioare. 

După numărul cuptoarelor găsite pînă acum, tipul al patr.ulea 
(pl. IV), atestat la Oltina şi la Tomis, cu focar mai larg şi despărţit prin
tr-un zid median, longitudinal - pare să fi fost mai frecvent. Se pare că 
era p:-efcrat cu mult tipului de cuptor cu culoar în partea ctentrală 
şi cu canale laterale. înguste şi scunde (tip întîlnit mai ales la Dino
geţia :17, Sarmisegetuza 38 Orheiul Bistriţei 39, şi în Pannonia 'tO) sau de
cît tipul de cuptor de la Neptun, al cărui focar n-are nici stîlp central 
şi nici zid median pentru susţinerea platformei. In adevăr, s-au găsit 

3:.J O. Floca, Al. Fcrcnczi şi L. Măghitan. op. cit. 
:v. La Constanţa întreruperea se face la 0,70 m în faţa gurii de alimentare 

iar la Oltina la numai 0,30 m. 
35 A. Rădulescu, op. cU •• p. 14-15,, M. lrimia, op. cit., p. 384. 
30 M. Irimia, op. cit., p. 384, 401 şi 402. 
37 Ch. Ştefan, op. cit., p. 339 şi urm. 
3o O. Floca, Der romische ZiegeUifen ... , p. 431 şi urm. 
::9 D. Protase, St. Dănilă, Un cuptor roman de ars cărămizi la Orheiul · 

Bistriţei, în Apulum, V, MCMLXV, Bucureşti, p. 557. 
"o Kuzinski Bălint, op. cit., p. 25-52. 
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din tipul al patrulea Ştase exemplare, cărora trebuie să le adăugăm ne
apărat şi pe cele necercetate de la Oltiha şi Tomis, dar ale căror urme 
au fost sesizate. 

Comparaţia făcută între primele două tipun se referă exclusiv la 
structura şi forma tipologică a cuptoarr-elQr, nu şi ~a epocă. Tipul al pa
trulea a fost pretutindeni datat în sec. V- VI e.n. Aceasta nu înseamnă 
că tipul cu zid median se încadrează în această epocă. El apare şi la 
Micia 41 în Dacia, deci a funcţionat mult mai de timpuriu decît cele 
din Scythia Minor, poate chiar din sec. III. In cazul acesta, este de 
admis că tipul în discuţie se întinde pe o perioadă foarte îndelungată, 
constituind o mărturie în plus a iirecvenţei sale şi a preferinţei pe car€' 
1-o acordau meşterii considerîndu-1 o instalaţie mai simplă şi totodată 
mai eficientă. 

Dar dacă cercetările complete asupra acestor instalaţii au permis 
observaţii amănunţite şi precise, care ne-au dus la caracterizări şi în~ 
cadrări tipologice, mai sînt şi alte urme de cuptoare, identificate oca
zional în unele localităţi, unde se urmăreau de fapt alte obiective ar
heologice. Lipsa unor săpături speciale nu permite însă o prezentare, 
fie şi sumară, a lor, totuşi putem fixa unele puncte de plecare. 

La Teliţa, în judeţul Tulcea, s-a degajat o încăpere cu ziduri de 
piatră legate cu mortar, în care era stivuit un important lot de ţigle "2, 
de ordinul sutelor. Alătuo:i, pămînt roşu aprins, amestecat cu mulţi bul
gări de zgură, cărbuni, cenuşă etc. împreună, constituie neîndoios do
vada peremptorie a existenţei în acel punct a unei magazii de depo
zttare a produselor. Probabil că tot aici va fi funcţionat şi unul sau 
ma1 multe cuptoare. 

De asemenea, este în afară d~ .orice îndoială că şi r:esturile de 
pămînt ars, cărămizi, olane, zgură, ca şi :firagmente din platforma cu 
orificii, descoperite prin cercetări de suprafaţă în complexul arheolo
giC de la Gura Canliei - lîngă Oltina, pe malul Dunării - proveneau 
tot de la cuptoare asemănătoare cu cele în discuţie ~3. 

ln sfrîşit, trebuiesc amintite şi urmele altui cuptor, descoperit în 
alt punct al Constanţei decît cel de care am vorbit mai sus. Este vorba 
de resturile identificate la intersecţia străzilor V. Alecsandri cu Ecate
rina Varga, in timpul unor lucrări edilitare. 1n şanţul de canalizare, 
la minus 0,30 m, sub pavaj, a apărut în profil o masă de cărămizi mari 
şi de ţigle, aşezate neregulat, pe o lungime de peste 10 m. Totul era 
cuprins între două ziduri mici de pietre, fără legături de mortar. Pe
lîngă cărămizi, s-a recoltat şi o importantă cantitate de fragmente de 

&1 Informaţie indirectă de la L. Mărghitan. 
42 Săpăturile de la Teliţa, executate în 1963, au avut ca scop descoperirea 

unui car de luptă roman ale cărui podoabe apăruseră mai înainte ocazional. cf. 
A. Rădulescu, op. cit., Podoabe de bronz. Săpăturile însă au căzut peste un com
plex de incăpeli din care ţiglele scoase se asemănau în totalitate, constituind pro
dusul unei serii sau şarje. S-ar putea adăuga încă acestor descoperiri şi marele 
număr de fragmente de amfore. Complexul, după monede şi ceramică, e datat în 
sec. III e.n. 

43 D. Vilceanu, loc. cit. 
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amfore mari. Este sigur că şi aici se afla un depozit, lîngă un cuptor 
care n-a putut fi săpat, din motive prea bine cunoscute la Tomis : su
prapunerea clădirilor moderne oraşului antic. 

Valoarea documentară a acestor preţioase mărturii arheologice 
sporeşte, pe măsură ce unele semne de întreba~re care le învăluie se 
spulberă tot mai mult. 

O primă întrebare care se impune cu necesitate priveşte direct 
scopul funcţional al cuptoarelor. O elucidare pe această linie s-ar putea 
!ace în chip convenabil pornind de la cîteva constatări prilejuite de 
<;ercetări proprii sau desprise din literatura de specialitate. 

Săpăturile arheologice, executate în interiorul sau în jurul cup
toarelor descrise, au pus în lumină o întreagă gamă de materiale : mai 
întîi cărămizi, într-un număr redus la Dinogeţia '•", dar numeroase la 
Oltina ~o:; şi Neptun 46 şi în special la Constanţa. tn ce priveşte ultima 
localitate, trebuie relevată descoperirea de o deosebită importanţă a 
pachetului de cărămizi 17. Depozitul acesta, unic pînă acum, dovedeşte 
că în aceste instalaţii se fabricau în special cărămizi (pl. III). Conclu
dentă pe această linie ni se pare şi constatarea identităţii dintre cără
mizile din pachet şi materialul folosit la construcţia basilicilor amintite 
sau poate şi a altor edificii contemporane din apropierea grupului de 
cuptoare cu picior central în mijlocul foca1·ului. Pachetul de cărămizi 
in situ - mărturie şi a modului de stivuire pe platforma cu orificii şi 
in camera de ardere - se poate data astfel între sec. V-VI e.n., cînd 
a fost amenajat acest cuptor special, pentru marile construcţii paleo
creştme. 

Tot de cuptorul amintit mai sus se leagă şi descoperirea unui şir 
de chirpici aşezaţi în linie dreaptă, cap la cap, pe aceeaşi platformă. 
Această aşezare a fost interpretată atunci în sensul că formau un izo
lator, care să împiedice topirea cărămizilor 48. Se pare însă mai degrabă 
că şi aceşti chirpici fuseseră supuşi procesului de coacere, independent 
<ie pachetul de cărămizi, care constituia restul unei arderi anterioare. 

Tot în legătură cu acest cuptor, trebuie să vorbim şi despre cer
<:etările făcute în camera de ardere, unde în pămîntul roşu amestecat 
-cu numeroase fragmente de cărămizi, olane şi ceramică, s-au găsit frag
mentele mari ale unui dolium, pe gura căruia era aşezată o dală de 
piatră rotundă. Se pare că este vorba tot de un proces de ardere, !fămas 
neterminat din motive legate de vreun eveniment dramatic în istoria 
-oraşului. 

Deşi nu în condiţii atît de clare şi de convingătoare ca pachetul 
de cărămizi de la Tomis, ţiglele şi olanele au apărut în toate mediile 
stratigrafice ale cuptoareLor cercetate în Dobrogea, ba chiar, cantitativ, 
<tm putea plasa acest gen de descoperiri chhar înaintea cărămizilor. ~p-
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M Gh. Ştefan, loc. cit. 
"~ M. Irimia, op. cit., passim. 
"6 C. Iconomu, op. cit., p. 263 şi 264, fi g. 41. 
1,7 V ezi mai sus, p. 
4R A. Hădulescu, Monumente ... , p. 11 şi 21, fig. 3 . 
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tul acesta a determinat chiar pe cercetătorul cuptorului de la Dinogeţia 
să dea studiului său un titlu legat tocmai de această utilitate practică, 
fără să excludă însă posibilitatea că din aceste instalaţii se obţineau şi 
.alte produse 49. 

La Tomis, Oltina şi Neptun s-au recoltat fragmente sau bucăţi în
tregi ale unor astfel de elemente arheologice, fie din camerele de ar
dere şi elin praefurnia, fie din pămîntul care acoperea instalaţiile. Bine
înţeles, nu trebuie confundate materialele folosite la construcţia cuptoa
relor cu cele care rezultau din procesul de producţie. Un argument 
-convingător îl constituie ţiglele, olanele şi cărămizile de la Teliţa, între 
care primele se aflau într-un număr impresionant 50, în două nivele su
prapuse, într-o cameră alătUirată cuptorului. Aceasta ar însemna fie că 
instalaţÎia avea o capacitate apreciabilă - ceew ce este însă mai puţin 
probabil - fie că existau mai multe cuptoare, ceea ce, orientîndu-ne 
după analogii ar fi mai verosimiL Oricum, totul trebuie dovedit prin 
săpături de mai mare amploare. 

In orice caz, este evident că aceste produse : ţigle, olane, chiu
puri, ca şi v.asele ceramice mai mari şi mai grele, constituiau un ca
pitol tot atît de important ca şi cărămizile pentru meşteşugarii care 
exploatau cuptoarele. 

La prezentarea celor patru tipuri de instalaţii am avut în vedere 
acele părţi componente a căror cunoaştere permite determiimrea func
ţiunii lor. Instalaţia, oricare ar fi tipul căreia îi aparţine, are trei ele
mente de bază - focar, platformă şi cameră de ardere - realizate în
tr-o supUTapunere adecvată principiului de bază al reverberaţiei. 

Focarul este întotdeauna larg - condiţie necesară pentru marea 
cantitate de combustibil necesară atunci cînd este vorba să se obtină 
temperaturi ridicate pe o suprafaţă mare. Aşa se explică şi concordanţla 
între dimensiunile focarului şi cele ale platformei la tipurile I, II şi IV. 
!n cazul tipului III, concordanţa nu mai este respectată, ceea ce a obli
gat pe constructori să realizeze ş i orificii oblice. Din partea superioară 
a spaţiului inelar la cheia de boltă, se concentrează bazele orificiilor, de 
unde apoi se dispersează in adevărate fascicule la suprafaţa platformei, 
.acoperind necesarul de căldură în oricare pCllrte a acesteia. 

Platformelor li se asigură întotdeauna o mare rezistenţă, calculată 
în aşa fel încît să poată suporta sarcini apreciabile. Lipsa unui stîlp 
eentral sau a unui perete median nu împietează intru nimic, deoarece, 
aşa cum subliniam, arcele masive le înlocuiesc cu succes. In orice si
tuaţie deci, şi orice tip ar fi luat în considerare, masivitatea şi rezis
tenţa sînt atribute comune tutut10r platformelor. Un calcul aproximativ 
ne face să apreciem că ele puteau suporta greutăţi de peste cinci tone. 
La acest calcul am avut în vedere şi capacitatea camerelor de ardere 
care, în ciud:a micilor diferenţe dimensionale, este cam aceeaşi la toate 
cuptoarele cunoscute pînă acum în Dobrogea. 

&9 Gh. Ştefan, loc. cit. 
(JO A. Hădulescu, Podoabe de bl"Onz ... , în Revista Muzeelor, II, 1965, p. 437-438. 

347 

https://biblioteca-digitala.ro



Puterea de încălzire a focarelor, capacitatea camerelor de ardere 
şi rezistenţa deosebită a platformelor cu orificii de tiraj sînt tot atîtea 
indicii sigure în favoarea concluziei că instalaţiile serveau în primul 
rind la coacerea materialelor de construcţii mari şi grele, făcute din lut 
galben. Am amintit mai înainte cărămiziLe, olanele, ţiglele şi chiar acele 
dolia, de la care au apă!rut resturi într-un cuptor tomitan. 

Cercetătorii unor astfel de valori arheologice, cu implicaţii atît de 
adînci în viaţa social-economică a societăţii sclavagiste din Dobrogea 
romană, ca şi de oriunde, au menţionat, cu rezervele cuvenite, că în
tFe resturile de materiale descoperite în interiorul cuptoarelor sau pe 
lîngă acestea, nu lipsea nici ceramioa 51. Numeroase fragmente ceramice 
găsite în săpături confirmă această supoziţie, ba în unele cazuri dă chiar 
temeiuri de datare a complexelor cercetate 52• Fără să excludem această 
ipoteză, la formularea căreia au concurot şi cercetările din Tomis 53, 
facem rezervele de ~rigoare. Dispoziţia regulată a orificiilor de tiraj 5\ 

care corespunde stivuirii cărămizilor, ţiglelor etc., capacitatea aprecia
bilă a camerelor de ardere. cum şi masivitatea platformelor sînt tot atî
tea criterii care ne îndeamnă la prudenţă. Materialul ceramic de mici 
dimensiuni putea să se stivuiască pentru ardere mai curînd în cuptoare 
de capacitate mai mică şi deci cu o cameră de ardere nu prea înaltă. 
Este greu de crezut că vasele ceramice, oricît de uscate să fi fost prin 
expunerea la soare, puteau fi stivuite în straturi suprapuse. De faptul 
că instalaţiile pentru ars ceramioa diferă de cele pe care le avem aici 
în vedere, stă mărturie şi un cuptor de ars ceramica de la Sucidava 55 

şi mai ales o foarte recentă şi grăitoare descoper:iJre făcută de arbeologi 
bulgari, asup~ra căreia avem informaţii indirecte :56. 

La Butovo. în raionul Tirnovo. la hotarul dintre Moesia şi Tracia, 
a fost depistată o importantă aşezare cu necropola sa, care datează de 
la sfîrşitul sec. II începutul sec. IV e.n. Aici s-au găsit ma~ multe în
căperi care aveau în colţuri cîte trei. dar mai ales cîte patru cuptoare. 
Forma lor, după secţiunea transversală prin camera de ardere, este di
ferită : dreptunghiulară, rotundă etc. Partea superioară a camerelor de 
a!;idere se termină în formă de cupolă, deci materialul de copt se in
troduce printr-o intrare. Sub platforma cu orificii, nesprijinită, se afla 
focarul. 

Materialul ceramic descoperit aici constă evclusiv din vtase mici : 
cupe, boluri, farfurii - multe dintre ele aşezate chiar în cuptor, pen-

51 In acest sens, sînt de văzut toate lucrările de specialitate ctmoscutc pînă 
ucum la noi in ţară şi în special cele referitoare la Scythia Minor. 

52 M. Irimia, op. cit, ,p. 393, fig. 13; 394, fig. 14 şi 15; 396, fi'gj 117; 397, 
fig. 18 j 398, fig. 19 ; 399, fig. 20. 

r.a A. Rădulescu, Monumente ... , p. 22. 
Ci4 Cu excepţia orificiilor care la tipul III sint dispuse neregulat. 
r,;; D. Tudor, Sucidava. Une cite daco-romaine et byzantine en Dacia în 

Latomus, Bruxelles - Berchem 1965, p. 44-45, cu demonstraţia că acel C'.Uptor 
mic, din sec. III e.n., era întrebuinţat pentru ars ceramica, opaiţe etc. 

5G O călătorie in Bulgaria a lui M. Bucovală a prilejuit o informare su
mară asupra descoperirii pe oare am amintit-o, de la Dimităr Anghelov şi Bogdan 
Sultov, ambii de la Muzeul din Veliko-Tirnovo. 
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tru ardere. S-au descoperit şi tipare pentru statuete de lut ars - cîteva 
mii - ustensile de bronz pentru ornamente, aplice, ştampile pentru 
imitaţii de terra sigmata, ştampile şi tipare pentru lucernae, etc. 

De subliniat dimensiunile acestor cuptoare : 1,20 X 1,10 X 1,50 m. 
Iată diferenţele dimensionale care ne edifică asupra acestor categorii 
de obiecte arheologice. 

În orice caz, pînă la viitoare descoperiri pe teritoriul Dobrogei, 
de natură să arunce lumini noi în acest domeniu, trebuie să admitem 
.deocamdată că scopul funcţional al acestor instalaţii meşteşugăreşti era, 
in special, arderea materialelor de construcţii şi, implicit, a unor ele
mente similare, dintre c~re nu vor fi lipsit tuburile de aped1wta şi de hi
pocausta, deşi pînă la această dată lipsesc mărturiile pentru aceste ul
time două categorii. 

Admiţînd acest punct de vedere, privind scopul şi destinaţia cup
toarelor de tipurile menţionate aici, se impune o întrebare de răspunsul 
căreia va depinde o mai bună înţelegere a aserţiunii de mai sus. Dacă 
sîntem de acord că. av{;au prioritate materialele de construcţii, întreba
rea firească este : puteau satisface aceste cuptoare, cu capacităţile lor 
relativ reduse. o producţie de cărămizi, ţigle, olane etc., oare să acopere 
nevoile atît de mari ale unei opere constructive despre care se ştie 
că în epoca romană era atît de masivă ? 

Cercetătorul cuptoarelor de Ja Oltina face un calcul sumar "în 
camera de 1ardere a unui cuptor cu un volum probabil de cel puţin 
27,82 m.c. (4,30 X 3,74 X 1,73 m) - din care, din pricina spaţiilor lă
sate între căJrămizi pentru circulaţia aerului fierbinte, doar jumătate era 
ccup<(t de materbl, adi.că; 13,9 m.c. - s-ar fi putut arde dintr-o :(1./ată 
9100 cărămizi de dimensiunile celo11 de 1astăzi (0,23 X 0,11 X 0,06 m) 
sau 1600 de cărămizi antice, de 0,34 X 0,34 0,04 m" 57. 

În primul moment, este greu să ne închipuim că într-un singur 
<:uptor se putea realiza o producţie satisfăcătoare, oricît de neînsem
nată ar fi fost construcţia civilă sau militară pentru care producea. 
Dar dacă ţinem seama de realităţile dezvăluite de cercetările pe teren, 
atunci întrebarea va căpăta un răspuns pozitiv. 

!n cele mai multe dintre localităţile în care s-au descoperit cup
toare, atît în Dobrogea cît şi în Dacia sau Pannonia, s-au identificat gru
puri de astfel de instalaţii, concentrate pe un spaţiu rr'elativ redus şi 
formînd radevărate complexe. S-a constatat de asemenea că instalaţiile 
care alcătuiau un grup sau altul prezentau identităţi tipologice şi ra
porturi de contemporaneitate. Cuptoarele dintr-unul sau altul dintre 
complexe funcţionau simultan. Prin urmare, cînd judecăm volumul pro
ducţiei lor, avem neapărat în vedere capacitatea pe întregul ansamblu, 
de unde şi cocluzia logică, potrivit căreia un oompl>ex de mai multe 
cuptoare ardea în -acelaşi timp o cantitate apreciabilă de cărămizi, ţigle, 
olane etc. şi era oricînd capabil să îndeplinească cerinţele unor edificii, 
oricît de mari ar fi fost ele. Pentru edificare este suficient să luăm 
drept exemplu cazul grupului prim de cuptoare de la Tomis, datat în 

&1 M. Irimia, op. cit., p. 404-405. 
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sec. V-VI, făcut anume pentru construcţia marilor basilici paleocreş
tine din apropiere, la care de altfel, s-au folosit în zidărie nu numai 
straturi de cărămizi, ci şi mari cantităţi de piatră ss. 

Gruparea şi funcţionarea simultană a acestor cuptoare, care în
truneau astfel o mare capacitate de producţie, ne dă imaginea inte
grală a unor mari ateliere, bine organizate, deservite de numeroşi meş
teri specialişti, adevăraţi artişti în prelucrarea argilci - figlinum opus 59 

- din moment ce multe dintre produsele de acest gen ale antichităţii 
romane în Dobrogea s-au dovedit de un autentic rafinament. 

Deci. în cazul fiecărui grup de cuptoare descoperit pe teritoriul din
tre Dunărea de Jos şi Marea Neagră sau în oricare altă pa..rte a lumii 
romane, avem în vedere funcţionarea unor vertiabile officinae 60 sau, cu 
un cuvint aproape sinonim, ergasterii. Acestea sînt plasate de regulă într
un punct sau altul după criterii bine stabilite. Mai întîi se a:re în vedere 
procurarea materiei prime şi a apei. Argila, pură şi moale 61, constituie 
elementul de bază al producţiei acestor ateliere. 

La Constanţa, Oltina şi Dinogeţia, săpăturile sau constatările pri
lejuite de alte lucrări efectuate în apropierea cuptoarelor cercetate, au 
dus la determinarea unei argile de cea mai bună calitate. Chiar la Con
stanţa, între primul şi cel de al doilea grup de cuptoare, stratigrafia a 
permis să se constate urmele exploatării masive a argilei necesare mala
xă!rii pastei pentru cărămizi. Deci, exploatarea pămîntului bun se făcea 
pe loc, evitîndu-se transportul de la distanţe mari. Apa exista din abun
denţă la Oltina, Dinogeţia, Gura Canliei, Teliţa 62 etc. Rămîne de făcut 
rezerve dacă la Tomis era sau nu folosită apa de mare. Chiar dacă nu, 
este lesne să ne închipuim că între apeductele care se îndreptau spre oraş 
din diferite direcţii, unul se abătea şi prin acest cartier vestic, pentru a 
satisface necesităţile de tot felul de aici. 

Condiţiile climaterice sînt esenţiale pentru producţia acestor ateliere, 
care funcţionau numai vara, atunci cînd materialele de ars 63 se puteau 
usca la soare ; se avea însă în vedere un soare domol, de primăvară sau 
de toamnă, care să usuce lent, fără să producă crăpături. 

Pe de altă parte, se avea în vedere ca distanţa de la officină pînă 
la locul unde se construia să nu fie mare, dat fiind că transportul 8!r fi 

:;a A. Rădulescu, op. cit., p. 22-23. 
r.9 Vezi dicţionarele. 
00 Idem, s.v. officina şi in specwl figlinum opus în Darenberg-Saglio, 

nictionnaire des antiquites, II, 2 ; pentru oonsideraţii mai ample în literatura 
română de specialitate, prilejuite de vechile descoperiri do la Hobiţa-Sarmize
getusa, cf. O. Floca, loc. cit., este de menţionat lucrarea lui M. Macrea, Note au 
sujet des briqueteries en Dacia, în Dacia XI-XIII, p. 275-280, în special p. 280 
nota 1 : "tn epoca lui Diocletian cuvintul figlinae este totdeauna ~nlocuit prin 
ofjicina, cf. G. Cozzo, I laterezi ed i storia edilizi.a romana, în Bulletino :della 
Com11n. arch. di Roma 64, 1936, p. 141-225 ; 65, 1'937, p. 83-87 ; 1938, p. 61-221. 

ot Vitruvius, loc. cit. 
Gl La vest cu cea 300 m, de punctul descoperirii noastre, cf. A. Rădulescu, 

Podoabe de bronz ale unui car ... , curge rîul Teliţa cu debit redus dar suficient 
pentru alimcntarca cu apă a aşezării din imediata apropiere. 

G3 Vitruvius, loc. cit. 
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fost destul de costisitor. De aceea este de presupus că pe lîngă oricare 
aşezare rurală sau urbană - în special urbană - va fi funcţionat un 
mare număr de ateliere, potrivit cu mărimea aşezării. Meşterii că.Tămidari 
produceau materialele necesare numeroaselor edificii publice şi particu
lare, fără să mai amintim impresionaptele cantităţi de materiale produse
de soldaţi, pentru construcţiile militaa:-e. 

Civile sau militare, mai mari sau mai mici, cărămidăriile sînt cei 
mai preţioşi factori de progres în civilizaţia romană, ale cărei manifes
tări arhitecturale, scoase în zilele noastre de sub pămînt, sînt cele mai 
autentice dovezi. Se cunosc marile eforturi constructive de epocă romană 
in Dobrogea, în decursul celor peste şase veacuri de evoluţie istorică a eL 
Se cunoaşte puternicul proces de romanizare, cu efecte şi implicaţii ori
cînd dovedite astăzi pe linie arheologică, epigrafică, numismatică etc. Este 
de relevat în special numele unor împăraţi, cum este Constantin cel Mare 
(306-337) sau Justinian (527-565), din timpul că:nora au rămas impre
sionante valori de cultură materială - dovezi tocmai ale unor acţiuni con
structive de mare însemnătate. Le amintim tangenţial, fiindcă instalaţiile 
meşteşugăreşti de produs materiale de construcţii cu care am făcut cu
noştinţă pentru Dobrogea, se plasează ap:roape în totalitate între veacurile 
IV-VI, ca reflex al marilor prefaceri prin care trece teritoriul acesta în
tr-un efort disperat de apărare. Numeroase acţiuni militare şi politice ale
Romei şi apoi ale Bizanţului se leagă de acest colţ îndepărtat al imperiu
lui, unde după marile distrugeri ale neamurilor barbar-e care au pus de 
atîtea ori la grea cumpănă acest teritoriu 6!·, se impuneau din punct de 
''edere strategic vaste opere de reconstrucţii, atît pe limes cît şi în vechile 
oraşe hellenice de pe malul vestic al Pontului. 

Harta curheologică a Dobrogei romane ne poate prezenta şi alte nu
meroase centre în care vor fi existat instalaţii meşteşugăreşti pentru ars 
materialele de construcţie - lucru firesc într-un mediu arheologic roman, 
cu atîtea resturi de viaţă urbană şi militară. Descoperh·ile pot fi făcute 
pe două căi : mai întîi prin amplificarea săpăturilor arheologice în puncte 
deja cunoscute ca fiind importante pe această linie, iar în al doilea rînd, 
prin analizarea şi sintetizarea unor cercetări privind imensele cantităţi de 
tegulae, imbrices, dolia etc., care au alcătuit obiectul procesului de ar
dere din multe alte cuptoare, încă necunoscute. Formele şi tipurile acestor 
materiale, ornamentele şi impresiunile atît de variate, dar în special des
cifrarea inscripţiilor de pe ştampile, toate încadrate într-un proces de cer
cetare prin comparaţii şi analogii, ne vor da putinţa să determinăm o 
importantă producţie locală de acest gen, pe baza unor cuptoare dintre
care numai o infimă parte este cunoscută de facto. 

&-. Radu Vulpe, Histoire anciennc de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. 318 şi 
urm. Istoria României, vol. I, Bucureşti 1960, p. 580 şi urm., I, Barnea, Nouvelle
contribution a l'histoire de la Dobroudja sous Anastase 1-er, în Dacia, N. S .• 
XI, 1967, p. 355 şi urm., Radu Vulpe, şi I. Barnea, Din istoria Dobrogei, vol. 11, 
Bucureşti 1968, passim p ... 
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LES ATELIERS D,ARTISANAT POUR LA CUISSON DE MAT€RIAUX 
DE CONSTRUCTION E~ ARGILE 

Resume 

L'aut<'ur presente les ateliers d'artisanat qui ont trait a l'une des categories 
fondamcmtalcs des materiaux de construction - les tuilcs ct les faîtiercs - ma
tl-riaux dont la fabrication neccssite de nombreux fours. 

Les Iours decouverts en Dobroudja, tl Garvăn-Dinogeţia, a Constanţa, Neptun, 
Oltina, etc. sont diviscs en quatrc types distinct; 

Le premier type (pl. 1) comprend le four de Dinogeţia, qui differe de 
tout ce qu'on connaissait jusqu'a prcscnt en Dobroudja, mais qui trouve des 
analogics aillcurs, dans le monde romain. Le four consistc en une cavite creusee 
dans le ravin, la bouche vers le versant, en scction horizontal~ Sa forme· est 
c:arr6c. Vu la forme du tcrrain, le four manquait de pracfurnium, qui devenait 
inutile. r::n partant du materiei cl-ramiquc, rr:ais surtout cn se fondant sur deux 
monnaics de Dioclctien et de Maximin Hercule, le four a etc date entre 28~305, 
cpoque des grandes reconstruclions dans le Bas-Danubt'. Des fow·s pareils ont 
ete dccouvcrts e"alcment â Torni t't it Oltina. 

Le second type (pl. II) - four decouvcrt a Neptun-Mangalia I\ord. Ce 
tour est c:aractcrise par le fnit que le foyer est forme d"unc scule cavite, sans 
aucun pilier ou mur medien pour soutcnir la plale-formt'. Le role de ces elements 
.:-st rempli par 7 grands arcs, dont les extremites so11t enfoncccs dans les bords 
de la l'ossc. Le materiei ccramique des IVe._ve s. indiquc que le four a ele 
construH pt•u nvant ces dates. 

L<• lroisU~mc iype (pl. IIT) a etc clccouvcrt a Constanlza. L'enlrce au foyer 
se faisnit pnr un p1·acfurnium. Au c:cnll·c du foycr se trouvc un pilier carrO:, 
qui s'elargit au fur el a mesurc qu'il se drcssc vers la platC'-formc a laquclle 
il est reuni. De cette manicr<•, }'($pace cntrc le pilier et les parois ele la fosse 
a unc forme annulaire. L'âtre est fortemcnt calcine. Ce typc scrvait â la cuisson 
des briqut•s, qui ont cte d'ailleurs trouv(•cs dans le four. 

On a date le four du ve-vre s. 
Le quatrieme type (pl. IV) comprend les fours dccouvcrts a Oltina et 

- extrumuros - a Constantza. Ils dilfcrent des autrcs fours prcsent<?s, par la 
~tructur<' de foycr. Nous nvo11s aifnire il une cavHc rcctangulaire, divisec longi
tudinalemcnt par un mur mcdien. L'âtrc n'est pas dalie. Le mur mcdien ne se 
reunit nulle port au mw· lateral, assurant ainsi un espace libre, pour la circu
lalion de l'air chaud. 

Il paraît que c'est le type le plus Jrcquent, et qui jouit cl'unc longue perie
de d'emploi. 

Des traces de fours ont 6l6 6galemcnl decouvertt•s u Tcliţa ct a Gura 
Cani ici. 

Les fours servaient :1 cuire les briqucs, les tuiles. la c6ramique, ainsi qut> 
i<:s conduitcs d'aqucducs et l'hypocnustc. 

Pour chaque groupe de fours on a en vue le fonctionncment de veritables 
ofjicinae, emplacees en fonction d<' la prcsence de l'argilc ct de l'eau nccessaire. 

Ils ont eu un role extremcment important i1 l'epoque de Constantin le 
Grand (306-337) ou de Justinien (527-565), epoques ou les massives reconstruc-
1ions rcclamaient une trcs grande quantite de ces mat(:riaux. 

HANDWERKLICHE WERI<STJlTTEN ZUM BRE.t~NEN DES BAUMATERIALS 
i\VS TON 

Zusammenfassung 

Der Verfasser stellt handwerklichc Werkstătlen dar, die an cine dcr wich
tigstcn Kategorien des Baumaterials gebunden sind - Flach- und Rundziegel -
l.nd fi.lr dcren Herstellung sehr viele Br0nnofen notwendig sind. Die Brennofen, 
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die in der Dobrutlscha in Garvăn-Dinogetia. Konstanza, Neptun, Oltina usw. 
!.efunden wurden. lassl'n sich in vier unterschiedliche TY,Pen einleilen : 

Typ I (Tafel I). Zu clicsem Typus gehori der Brcnnofen von Dinogetia, 
cter verschicdcn ist von all dcm "\'as bisher in Dobrudscha bekannt ist. aber 
Analogien aufweits mit anderen Teilen dor romischcn Welt. Der Hrennofen ist 
in dcn Abhant.!, mi1 cler Offnung nach Auf>en ge!;raben, horizontal im Querschnitt 
und von vierc<:'kl.gcr ?orm. In Anbctracht cler Gelăncleform war ein Praefurnium 
i.ibcrflii:ssi:.: und [pllltP auch dementsprcehcnd. Auf~und des k<·ramischen F'und
materials. abl'r hnuptsachlich aufgruncl zweit'T Munzen von Diokl('lian uncl Maxi
minus llt•rkules. datiert der Brennofen zwischen 285 uncl 305. eine Zeilspannc 
in der an cler Unteren Donau gro~e Ănderungen stattgcfundPn hab<>n. Dcrartige 
Ofen fand rnan auch in Tomis uncl in 011ina. 

Typ II (Tafel II) - in Neptun-Mangalia Nord trdundcner Brennorfen. Er 
7eichnet sich dadurch aus. cla11 der Feuerraum a"s <>inem Pinzi{(~'n Raum. ohne 
mittlcrem Stiilzbalkt'n ocler mittlerer Sti.itzwand fi:1r dil' Rostplatte best<'ht. Dir> 
t·olle dieser ElemC'nte wird Yon 7 grotjen r3og~n i.ibemommen. deren EndPn in 
den Grub.,nr.nnd L'ingeramrnt SJnc.l. Das keramische Material, das aus dem 4.-5. 
Jh. stamml beweist, daji er kurze Zei\ davor gebaul wurdl'>. 

Typ III (Tafel III). Dicser T_yp wurcle in Konstan;r.a <'ntdeekt. Der Zutritt 
zum Feuerraum gesehah durch das Pracfumium In dcr !\Tiae des Feurraumes 
s1eht ein vierPckit:;er Pfoslt'n. dcr zur Holle ziJ brc:itcr wird unrl sich mit der 
Hostpla11e vert-int. /\uf dlcst· Wt'isc isl der Raum zwischen dcm Pfostcn uml 
den WăndPn d0r Grubct ringfărmi~ llnd cler FeueJTaum ist swrk verbrannt. Diescr 
Off•n dit-nte zo;m Hrennen von Zicgeln. clavon aueh welche darinnC'n gcfunden 
wurtkn. Er da'i<'rt in clas 5.-G .. Jh. 

Typ lV ('l'ait'l 1), Ofen. dit• Oltina unde aujkrhulb der Stadtmanern von 
Konst~mza .cPtllndo.·n wurcien. Sic unl<'rS('hcidcn sich von dcn anderen bislwr bL'S
< hriebenen Ofcn durch dcn Bau des Fcuerraums. Es handclt sich un cincn recht<'-
1kigcn Raum. cler durch cint ;\Iauer cler UiuCL' nach dur.:h diL• Mit1e in zwei 'feilc 
getcilt winl. Di<' Hcizraum nut kPint'n Estrir.h. Dic Mitt.dwand ist an kciner Stelle 
mit dt"r Ofe-nwandung ven~int, so da~ um sie herum cl0r Hnum rur dcn Umlauf dl:'r 
warmen Luft frei ist. Dem Ansellein nach ist dics der am hi.iufic;st.en gcbrauchte 
Ofen. der auch am lăn~stcn benutzt wircl. 

Spuren von J'.iegelofen f1md man aueh noch in Tcliţa und Gura Canliei. 
Die BrcnnOfPn dicnten zum Brcnnen von Bauzicgeln. l•'lachziPgeln, dPr K<"T'amik. 
der Rolln•n fii.r clic Aquădulde und Warmlufrheizungen. Um die Auswahl fiir 
die emz•3 lnrn Ofengruppl'n zu treffen beri.icksid1tigt man elen Bf'tri•'b ausges
proclwnl:'r Offizint-n. die jc nach \·orhandensein von Ton uncl Wasser ~elegen sind. 

Diese Brennoren spieltPn in cler Zeii von Konstontin dcm Gro~cn (306-337) 
oder von Justinian (527-5115) cine besondere Rolle, dcnn das warC'n Pcriodcn, in 
denen der Wiederauibau groiJe Mcngcn von Baumaterials erfordcrtcn. 
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