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VICTIME ALE EVENIMENTELOR DIN 22 DECEMBRIE 1989,
TABLOURILE PRIMAVARA™ SI ,TOAMNA” DE PIETER BREUGHEL
CEL TANAR AU FOST RESTAURATE

Piem Breughel cel Tindr s-a nidscut
la Bruxelles in anul 1564. A pictat
scene religioase si peisaje, scene de gen;
a fost denumit de contemporanii sii
..Breughel al Infernului”, Pe lingd crea-
tiile originale a executat numeroase copii

tin an du le tatdlui siu
Picter Brewghel cel Hatrin.

Primivara” — gravatd de Pieter van
dcr"'llhgdm dupd desenul lui Pieter
B cel Bitrin, semnat si datat
1565, desen ce se te in Graphische
Sammlung Albertina din Viena — a fost
unﬂml in picturl de Pieter Breughel
cel Tandr in mai multe variante, expuse
in galerille din Amsterdam, Londra,
Bruxelles si in Bucuresti la , Expozitia
Tezaurului restituit de URSS”™ in 1957,

In general si in acest tablou indeosebi,
autorul a perceput spiritul fiecirui ano-
timp, . Natura” fiind aceea care se
dezviluie in multiplele e legituri cu
omul, cind asprd §i neospitalierd, cind
generoasd si imbelsugati, mereu domi-
nantd §i atotcuprinzitoare. In tabloul
menfionat sunt reprezentate cele mai
impotrtante activitifi efectuate in acest
anotimp. Executat in tehnich lisd, ulei
pe panou din lemn de stejar, poartd
semndtura autorului in colful din stinga
jos, P. BREUGHEL.

S-a analizat starea de conservare a
tabloului inainte de restaurare. Pentru
a combate cdt mai eficient consecinfele
degradirilor au trebuit ficute investigatii

MARIA LUNGOD

pentru descoperirea cauzelor care le-an
provocat.

Tabloul a mai fost restaurat, la o dat}
si de un autor necunoscut, prin consoli-
darea suportului, aplicindu-i-se un
parchetaj pe verso, mrtravcne mobile

verticald si traverse fixe pe lungimea
ibrei lemnului, inlesnind dJ:muu lui
in timp. Aceasti i a fost exe-

culatd corespunzitor, datoriti deformi-
i mpomﬂun: un microclimat necores-

i
rumltor fapt care a provocat atat
isuri in panou cit si mic lipsuri in
stratwi de culoare si E

La raze ultraviclete s-a constatat exise
tenta mai muli>e straturi de verni pe
toati suprafata, cu zone mai putit
inchise pe fisuri, unde existd ntn;urg

Curitirea s-a fiicut pand upml:re de
stratul de picturd originali, tinind cont
de tehnica laviurilor colorate ale auto-
rului care de reguld oferd multe surprize,
in special in restaurare. In colturile de
sus ale tabloului, pe verso prin tra-
versele de la parchetaj, s-au gisit urme
de cuie care au perforat tabloul, defor-
mind atdt suportul cit s stratul de
culoare si de grund. In aceste zone fusese
aplicat un retus grosolan cu vopsea de
ulei, acoperind 5 centimetri din coltul
de sus din stinga. In aceastd zoni stra-
tul de culoare a fost curiitat excesiv
nhd la gnmd';iar pe margini ;nnlh‘

te panid . Imaginea

rulh wra ‘scoperith, tetedetd, de w sirat
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de murdirie aderentd (funingine §i praf)
care fAcea corp comun cu vernurile
imbrunite, imbAtrinite, craclate, cu retu-
guri schimbate in ton, cu rosituri si
zghrieturi pe margini,

Grundul preparat de autor, de culoare
albi, are in comporzifia sa, ca material
de umpluturd, sulfatul de calcin, conform
buletinului de analizd prin difractie de
raze X a fost dat in strat subtire, cu
bunk aderentd fath de suport i fath
de stratul de culoare.

In urma evenimentelor din decembrie

1989 tabloul a fost deteriorat de un
glont care a ricogat, trecAnd tangential
din fatd spre verso, provocind o perfo-
rare cu dimensiunile de 4,5 em/1 em cit
§i pierderea straturilor de culoare si
grund,

S-a aplicat lucririi urmitoru' trata-
ment:

Consolidirile s-an efoctuat prin aplica-
rea peste pm\lmulr afectate a uned solutii
de clei de pegte gi foifh japon, tindnd
cont cA in aceste zone, cit §i pe fisunle
panoului, stratul de culoare i grund
aveau tendinta de desprindere, Pentru
completarea fragmentului de suport lipsi,
a fost modelat, dupk forma inigiald, un
dop de lemn de balsa, la grosimea supor-
tului, fixat intre fibrele lemnului, Supra-
fata dopului a fost cu | mm sub nivelul
grundului original, astfel incAt margimile
au putut fi completate cu un strat de
pudrd din lemn de balsa, cu conditia
de a crea aderentd urmitorului strat
de chit, pe bazi de gesso de Bologna.
Cenini, referindu-se la tehnicile vechilor
macgtri, spunea in Tratatul de picturd
ch ,.gesso era Jolosit ca wmalevialul cel
mai alb, strdlucitor, cu Adurabilitate »i
clasticitate superioare pentru prepararca

panourilor”,

Pieter Dreughel cel Thnlr, Toamna (ansamblu, lumind directdl, in timpul restaurdeil)
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Dupld indeplrtarea foifei de protectie
sa ftrecut la operatia de indepdrtare a
verniurilor false, a retugurilor gi chituiri-
lor vechi ce acopereau §i pictura originali,
S-a efectuat consolidarea zonelor cu o
spatuld din plastic in scopul de a culca
culoarea §1 grundul care tindeau sd se
desprindd de suport. In adincimea fisu-
rilor, lacunele au fost obturate, Chiturile
au fost izolate cu verni damar in white
spirit, dupd care s-a vernisat intreaga
saprafatd cu o pensuld §i jarigi cu verni
damar. S-a executat retugul in luminid
de zi cu pigmenti §i verni. De asemenea,
s-a curdfat versoul de praf i funingine
cu alcool etilic,

In laboratorul nostru nu existd nici
o documentatie cu privire la o inter-
ventie ficutd la acest tablou.

wJoamna'" provine din acelagi tezaur
ce a fost restituit de URSS in 1956 si
este inspirat de gravura cu acelagi titlu
a lui Hans Bol. Dintre variante mentio-

ndm tablourile de 1a Grenoble, Bruxclles,
Londra, cit gi la Bucuregti, Expozitia
.. Tezaurele restituite de URSS”, $1 in
acest tablou autorul a creat tipul § nu
individul, urmirind mai curind aspectul
fizic decit cel psihologic al personajelor,
tirini flamanzi preocupati de activitd-
tile de toamnd cu un iz de pregitire
pentru anotimpul de jarnd. Tabloul este
executat in tehnicd lisd, ulei pe panou
din lemn stejar, semnat in coltul din
stinga jos putin vizibil P. BREUGHEL.

Conform figei de restaurare din care
aflim date despre starea de conservare
$i operatiunile executate in laboratorul
Muzeului National de Artd, in anul
1958, panoul a fost cripat orizontal,
in lungul fibrelor, de la un capat la altul,
Situatd la 18 cm de marginea de jos,
in centru, cripdtura se ridicase cu un
mm. Retusurile efectuate au trecut in
multe locuri peste pictura originald. In
partea de sus, culoarea a cizut, retugul

Meter Preughel cel Thndr, Primdvara (ansamblu, lamind directd in timpul restaoririi)
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s-a fAcut f&rd chit, nd lacuna,
Prezintd rosituri pe margini de la o
inrimare necorespunzitoare §i  zglrie-
turi in stratul de vemni,

Operatiunile de restaurare au constat
in consolidarea portiunilor unde culoarea
§i grundul original se ridicau, indepirta-
rea retugurilor depligite aplicate direct

te picturd fird chituirea zonei, In
igh, aceste operatiuni au fost trecute
ca partiale. Curdifirea nu a fost ficutd
pe toatdh suprafata, lAsind o mare parte
din chiturile vechi, retuguri §i verniuri,
La aceastd intervenfie i s-a mai adfugat
picturii incA un strat de verni peste
alte straturi craclate, imbrunite, imbi-
trinite §i degradate, In momentul de
fatd tabloul se afld intr-o stare de con-
servare |relativ sth, investigatiile
fizico-chimice confirmiind tot ce s-a men-
tionat in fisa anterioard, la acestea
adiugindu-se traumele suferite in urma
evenimentelor din decembrie 1989, Ta-
bloul a fost avariat in partea stingl, sus,
la 14 cm distantd de latura stingd si
10 cm de latura de sus, de un glong
ricogat, care s-a infipt in stratus de picturi
si grund la 5 mm in suport, provocind
rieldcri atit in zona respectivi, cit gi
n alte zone, dar de dimensiuni mai mici.

Operatiunile de restaurare au constat
in consolidarca cu foith japon peste
care s-a aplicat o solutie de clei de peste,
A urmat extractia glon‘ului cu o penscti
dupi care s-a obturat lacuna suportului

cu i de l:nn de balsa, mt‘l in

ctape, dupd care s-a o
fruo dcuﬁio‘m. La stereomicroscop gl
ampl cu ultraviolete s-au efectuat o‘m
ratiunile de indeplirtare a  stratun
de verni, din aproape in aproape, a
retugurilor vechi de ‘:‘lutl suprafata
cht §i a chiturilor aplicate in etape dife-
rite, craclate, te, care acopereau
rosituri gi lipsuri ale stratului de culoare
originald de pe marginile fisurilor din
suport,

Lacunele care au  aplrut in suport
dupi indepirtarea chiturilor din zona
fisurilor au fost obturate, iar zonele
chituite aun fost izolate cu un verni
damar dupd care s-a vernisat toati
suprafata cu pensula, s-a ficut retuy
artistic cu pigmenti minerali, pulben
cu verni,

Dupi cercetarca  semnliturii la mi-
croscop, s-a constatat indeplrtarea ci
partiald prin interventiile anterioare exe-
cutate cu solutii alcaline, astfel incit
in faza actuald este greu lizibild,

Verso-ul a fost curdtat cu alcool gi
f“ m\d‘:'e “ltil d:::iuu'i s .lde:
n e era
{m_xingh\e; provenite in urma incendiu-
ui, !

In prezent lucririle sunt gata de a-gi
relua locul in expozitia permapenti a
Galeriei Universale a Muzeului National

de Arta.

-]

https://biblioteca-digitala.ro




