
TEIDICI DE C0'1~0LIUARE LA LLCllĂ.RJLE Cll Sl'PORT PAPETAR 
C..:TlLIZ..\TE ÎN J,ABORATORUL DE RESTAURARE IAŞI 

- ------- ---- - - - ---- ELE\A PA\AIT-PÎHĂl' 

Din cel mai Hchi timpuri, moda­
lita tea de tezaurizare a diferitelor 

date ş i mărturii pri vind evenim ent e isto­
ri ce o constitui e, printre altele, dovezil e 
seri e, cele tipărit e: documente, hărţi , 
cărţi , zia re, afi şe etc. 

S-a dovedit prin multiple exemple 
că păstrarea în bune condiţiuni a acestor 
izvoa re are importa nţă deosebită pentru 
diferite dom enii ale ştiinţe i . 

Se constată zilni c în lume că docu­
m entele sunt supuse degradării , a căre i 
cauzali ta t e ste multiplă, concreti za tă 
în degradă ri lente, det ermina te de fac­
tori fizi ci, chimi ci, biologici şi sociali , 
sau degradă rii violente, precum focu l , 
a pa , arsurile, procesele chimi ce. 

Laboratoarele de restaura re, prin spe­
c i ali ş tii lor, au un rol de seamă în procesul 
de a stopa au de a înlătura acest e avarii . 

De la constituirea lui , laboratorul de 
sp ecialitate din Iaş i ş i -a propus căuta rea 
si însusirea unor t ehni ci ca re să condu că 
ia res t~urarea ştiinţifică a cazurilor care 
au ajuns în lucru, urmărindu-se , în 
acel aş i timp, obţin erea unui randament 
crescut. 

ln int ervenţia de faţă ne-am propu 
să prezentăm cât eva din tehnicile de 
consolidare a col ec ţiil or cu suport papetar 
utilizat e în laboratoru l ie,ean , grupate 
pe ca tegorii de col ecţii , mai precis vari ­
ant e ale tehnicilor practi ca te. 

Pornind de la t ehni ca comple t ării „la 
dublu" a cărtil or si docum entelor, vom 
prezenta o var'iantă 'a acest eia folosindu-se 
în locul bi sturiului , acul pentru î ndepă r­

tarea urplu sului de hâ rti e compromisă . 
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A. 1. - M etoda de litcru : P e fil ele com­
pletat e cu hârti e j aponeză, în zonele 
lipsă , se trasează, cu ajutorul unui di po­
ziti v având în vârf un ac, conturul zonei 
li p ă cu o m argine m ai m are de 1- 2 mm 
de jur-împrejurul porţiunii acoperit e. Se 
îndepărt ează apoi, cu ajutorul fălţu i to­
rului , surplu ul de hârti e j aponeză . Se 
pensează cu C. M. C. locul int ervenţi e i 
ş i apoi lucrarea, int ercala t rt între h â rti 
sili conică si hârti a de filtru , se introduce 
la presă . 'se face aceeaş i int ervenţi e ş i 
pe partea cea l altă a foii . Aspectul res­
t aurării est e plăcut , randam entul muncii 
este mult crescut. Metoda se apli crt şi 
de persoanele alergice la puful de hârti e 
obţinut în urma utilizării bi sturiului . Ea 
presupune o foarte m are înd em ânare, 
pricepere, suprasoli cita rea ochiului pen -
tru a nu se s trăpunge originalul. 

A. 2. - O va ri a ntă a tehni cii turnă rii 
de pa tă manual ă ste acela a lui L. 
Ritterpurch, care cons tă în următoa­
rele: se prepa ră mai înainte o pa tă din 
hârti e j aponeză d efi brată, şi anum e văl 
de hâ rti e j aponeză ş i o soluţi e de 5% 
C. M. C. 

M etoda de htcru : P e un cri stal acoperit 
cu hârti e pergamentoa ă sau ili co ni că 
se aşază văl de hârti e j aponeză , apoi 
fil a de carte sau docum entul ce urm eadt 
să fi e consolida t. Cu o pa stă prepa ra tă 
deja se umplu orifi ciile din hârti e pro­
duse de insec te. Deasupra se a pli că văl 
de hârti e j aponez~t. S ni vel ează cu făl­
ţuitorul ş i pe ud se î ndepărtează sur-
plusul de văl de hâ rti e japonezrt. Se 
in troduce lucra rea la presă, protej at ă de 
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Fig I. Act de E mbatie emis i l Târgul Drănceni , 
in 1865, cu semnătura lu i Mihail J( ogălniceanu , 

înaintea restaurU.rii 

hârti e sili conică si hârtie de filtru. Re -
taurarea e te rezi s tentă şi cu aspect 
frumos. Se apli că la cărţi le şi documen­
tele cu det erioră ri biologi ce datorate 
ac tiunii insectelor. 

A. 3. - În prezent , în laboratorul din 
Iaşi ·e experim entează o altă variantă 
a turnă rii de pastrt manuală cu ajutorul 
linguriţei. Pentru acea~.ta se foloseşt e 
pasta de celuloză (sulfat, sulfit), care se 
defibrează cu mixerul în apă până se 
oţ>ţine o suspensie de fibre d consist e nţa 
laptelui bătut. 

_M etoda de lucnt: Se pregăt eş t e un 
andwich format din s ticlă, deasupra 
pâslă, sită din plasti c ş i fil a ce urmează 
să fi e restaurată. Cu linguriţa se ia din 
suspensia pregătit ă din fibre ş i se aşază 
peste zonele lipsă. e pune până se umplu 
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Fig. 2. Act ul ele E m batie clin 1865 cl u pă efectua­
rea restaură rii . 

goluril e. Foaia rămasă pe sită se ş t erge 
cu hârti e de filtru pe ambele părţi elimi ­
nându- e apoi ş i surplusul de pa tă ş i, 
în final , lucrarea se introduce la pre ă. 
Randam entul es te sporit , restaurarea ob­
ţinută es te frumoasă ş i rapidă. Metoda 
es te un experiment, urmând să se defi ­
nitiveze tipul de pastă folosit şi concen­
traţia suspensiei. e aplică la cărţile 
tipărit ş i la docum entele cu cerneală 
rezi st entă la apă. 

A. 4. - Cărtile si docum ntel degra­
date biologic ' pri~ acţiunea microorga­
ni smelor (fungi) sau chi mi c prin creş­
t erea acidi t ăţii, al căror suport papetar 
e ·te fragi lizat, se consolidează cu ajuto­
rul vălului de hârti e japoneză . 

Metoda de lucru: Pe ma -a de lucru 
(cri stal au melamină) se aşază lucrarea 
ce trebui e restaurată . Dea upra zonei 
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d egradat e se a .. azii \·rtl <l e hâ rti e ja po­
n eză pes te care se penseazft o so l uţi e 
d e 1,5° 0 C. lVL C. După u. ca re ş i presa re 
e compl e tează p~i rţil e lip ii. 

.-L. :5. - Cam plela.rea :. onei lip .wl pri11 
co11/ecţio11area petern l11i . P ntru a cea . ta 
se lu c rează la ma a cu JuminfL. 

.\f eloda de lncm: Lu cra rea se a şazrt pl' 
masa cu Jum'ină şi se tra seazi't cu un a c 
conturul zon ei lipsft, ma i m a r - cu 1- 2 
mm , pe hâ r ti e japonezft. Se desprind e 
p t ecul , se în ca rc;\ ma rginil e, ca re d ep:'t­
_esc cu 1- 2 mm zo na li psii , cu soluţ i e 
3°~ C.M.C. ş i se apli crt pe zona lip. ft. 
L ucrarea , protejati't d e hft r t:c sili con;ci't 
s i hftrti e de filtru , înc[t um edi't , se intro­
~lu ce la pres:'t. S obţin e o res taurare 
buni't cu timpul d e ex ec uţi e red us. 

A. 6. - Co11solidarca ::011 ci lips ii pri11 
lm11i11area la rece. 

Sunt itua ţii cftnd docum ente, h rtrţi ş i 
afiş , fragm ente a u fo. t consoli c;lat e în 
re \·ers. Ulterior, aces t docum ente a jung 
în laboratorul d e re taura re d eteri orate 
biologi c (atac fungic). Prin în l ă tura rea 
hârti ei ce a servit la consolid a rea hâ rti ei 
bolnave exi . t rt peri colul d e a se pi erd e 
din fragmente. 

ln astfel d e situaţii se prac ti c~t metoda 
laminării „la rece" a documentu lui. 

M etoda de lHcnt1.: Se prepa rft o solu ţi e 
de l0% ac tat ele celuloză în acetonft , 
cu car se pensuleazţt faţa docu mentului . 
Subi ec tul con. olidat pe faţrt poate fi 
upus unui tra ta ment umed . e tampo­
nează cu apă di s tilatrt ş i , apoi cu a jutorul 
b '.sturi ului , s înl ătură hâ rti a bol na Y[t ele 
pe pa tele docum entului , evitându-s po­
. ibi litatea d e a se p ierde vr un fragment. 
Se u u că li b r ş i se preseazrt ; a poi . e 
consoli dează cu hârti e japonezft. e în.lrt. 
tură peli cula d e acetat d e celuloză prin 
imer ar a documentului în acetonă. Lu­
crarea se u su că ş i se presează. Se apli că 
la lu c rările apărute în multe fragm ente 
sau cu hârtia fragilizată. 

B. - O a tenti e d eo bi t ~t s-a acordat 
restanrăl'1;i hărţ1'lor, pornind d e la multi ~ 
pla semnificaţi e · a aces tora. P oa te · m a i 
mult ca în a lte domen ii , cartogra:fia 
îmbi nă informaţ i a pri \·ind cadrul · fi zic 
cu reali tă ţi le .economi ce, politi ce, cu_ re­
dăril e artis ti ce specifi ce timpului 1n car~ 
au fos t exe .u tâ t e. 
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~c referim , ci ·x emplu , la portu la n I 
d in se olele XIr - Xf\ ', cl in arc a fFtm 
„t iri d espre ţ rtrmu l J\Htrii Y eare , i d e pre 
ur ul Dunării , reţin em inform aţii im ­

p rta nt pe ca re a lte categorii de iz\·oar 
se ri . e nu l e co nţin . Chi ar .i p ntru seco­
lele X\"I - X\'JII Mrţil e ad uc .. tiri d ' 
prim ord in ca re i ndică mai în tâ i. ca lrul 
geografi , ci nsitatea d emografi că , bocră­
tii le nat u rale, monume ntele is tor ice etc . 
l ;-aptul ace ta a d eterminat rudiţi oa­
m e ni d e ş tiinţ ă, p rint r ca r amintim pe 
1 . Grărnadrt, N. D oca n , D . D i m ~t nccs u , 
:'II. P opescu-Spineni , C.C. Giur seu . . a. , 
srt s tudi ez izvoare! ca rtog rafice, obţ i ­
nâ nd în f Iul acesta co ntribuţii de pr ţ 
la îmbogrtţir a. is tori ei pa tri i. Iaj ori ­
tatea hă rţilo r sunt rea lizate prin acclea„i 
t ehni c i în care au fost executate ş i g ra­

·\·uril e. Cea ma i vech e te :i.:ilo 0 rm• 11 ra 
sa u t ehni ca reli efului , nurnitrt astfel ci oa­
rece modelul s t e în r li ef câ nd '· t 
imprimat. 

Tehnica ,,în taglio" es t e opusft r l ie­
fului, modelul fiind in cizat în tabla d e 
m eta l u a jutorul unei un !te <l e ·g r~l\ · at 
si a acidu lui . 
' Metoda „planograficâ" se bazează p 
fecte le contradictorii dintre ulei ş i a pCt. 

.Pe iatra _litografică s desene(lză _o_ ima­
gine cu creion gros ş i a poi pi a tra. e t 

.umezită . Cerneala este r spin. ă d e zonele 
umede, d a r se fixează pe zonele g rase, 
realizând im primarea. Astfel se obţin 
litografiil e. 

l.:i ltim a - t ehni că , - în m a re, s t e aceea 
care -folo este Sabto1ml, cuno ·cutft sub 
num e[ d e .'imp~imare în mare cu cad ru 
( s ită · d 1nă:.tase ): 

ln decursul i. tori ei păstrarea un ei 
col ecţii d e- hărţi a .fost costi sitoare· necc­
si tând timp, ş i , d esiaur, eforturi mate­
.ri ale. Hărţil e, ca şi g rav urile, po t fi 
·păstrate în casete, cl a r difere nţ ele m a ri 
d e forma t fac difi c ilă păstrarea lor în 
:aces t mod. Multe bibliotec i utilizează du­
lapuri metali ce, cu serta re puţin - adânci . 
Hărţil e indi viduale el e format- mi c sunt 
pă. trate în pli curi onfecţionat -din 11â r­

ti neacid rt, iar pentru cele . cu utilizar 
fr cventrt , ma rile b!bho~_ec i - ·ale lumii 
folosesc sist emul ,,î n cap: u!ării " acestora 
î n· _folii .de acetat d_e elul9zLAcest 1s-
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tem de conserva re es te ideal . îndeosebi 
pe ntru planşel e de form at mare şi utiliza re 
frecventă. Multe h ă rţi au supravi eţuit , 

cla r mai multe au fost pi rdute sau au 
fos t grav prejudi ci2.te printr-o păstrare 

neglij entă sau prin a plicar a unui tra 
t:i.ment ele con. oii dare incorect. 

Temperatu ra ş1 umiditatea relativ ă 

Fig. 4 . Aspect de luc rn 
i11 timpul apli că r ii teh­
nicii de caşerare umedi't 
cu a jutoru l vălnlu i 

11ylon. 

2 - c. 1336 

Fig. 3. Harta R rr â­
nie i din 1920 în stadiu: 
ajungerii la Labora to­
ru l de re~taurarc laşi 

la parametri necorespunzători , radiaţiile 
spectrului vizibil şi invizibil, aerul pe­
luat - factori de degradare fizico-chi­
mică, bacteriile, fun gii , insec tele şi roză­
toarele - factori biologici, oamenii, de 
cele mai multe ori prin manipulări sau 
inte rvenţii empirice, sunt cauzele princi­
pale care au provocat deteriorar a hărţi­
lor. 
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Atunci câ nd nu s-au luat m ă:uri 
preventive sau când din ignoran Ft ori 
neglij en ţrt s-au aplicat incorect, hârtia, 
suportul fizic al h ărţii se pot ondula, 
deforma, fragiliza, se în brunesc cerne­
lurile, iar tu , urile încep să se ex foli eze . 

Paralel cu studierea izvoarelor car to­
grafice -a impus pe plan n aţ ion a l ş i 
international necesita tea unor măsur i de 
restau r~re i conservare moderne. Ală turi 
de tehnica 'clasidt „la dublu ~', în labora­
torul iesean se mai utilizează îndt două 
tehnici 'de consolidare a hărtilor. 

Se porneşte de la convi~gerea dt 
prelungirea vi eţ ii unei hr1rţi cu u port 
de hârtie, prin redarea rez i stenţei în 
t imp, e poate obţine printr-un micro­
climat normal ,i prin aplicarea unui 
tratament profilactic, cum ar fi con­
solidarea reversului hărtilor. Acea ta e 
reali zează prin tehnica 'ca,erării umede 
cu ajutorul vălului naylon, metodă folo­
sită curent în laboratoarele din străină­
t ate si introdusă si în laboratorul de pre 
care ~orbim. ' 

Metoda se apli că pent ru restaurarea 
hărţilor, gravurilor, afi şelor, unde pentru 
protejarea straturilor de culoare, dar 
şi a texturi i, a marginii plăcilor de tipar, 
presa de legă tori e nu este recomandată. 

Voalul „naylon", prin umezirea ş i 
fixarea cu un adeziv pe c 1:i şţal , înlocu i eş te 
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Fig. 5. Hai ta 1< 0 111 {1 -

niei din 1920 clupă apli ­
carea tehnicii ele caşe­
rare nmeclă cu folosi­
rea vă l ului ny lon 

rolul presei de întind ere . i netez i rea 
lucrărilor. Metoda se execut r1 în timp 
standard , ordinea faz lor de lucru fiind 
s tr ictă, ., i anum e: dezinfecţ i a, in ves tiga­
rea luc ră rii, dim ensiona rea, testarea culo­
rilor la a pr1 ş i metod a p ropriu-zisi'1 de 
con oli dare. 

B .2. - Tot pentru con olidarea hftrţ i ­
lor, în pecial a pieselor modern e cu 
fi suri marginale, se uti li zează te/infra 
de laminare cu acetat de celuloză, cu aj11to­
r11l spatitlei electrice. 

C. - Ziarele, constitu ite în colcctii 
mari , se întâlnesc în arh i\'e, b i b li ot~c i 
muzee, ş.a. 

. uportul fizi c al mesajului din aceste 
colecţ ii îl formează hâr tia modern ă, fabri­
cată din pastă de lemn , alaun ş i colofo­
niu , în locul zdr nţelo r , gelat inei sau 
a amidonului de alt ăd ată. 

Ace t produs modern cu caracte ri stici 
inferioa re e te mult mai vuln erabil la 
actiunea fac torilor di structi vi si ai me­
dit;lui î n conjurător. Ziare) un't u cep­
t ibile la degradări fizice, chimice ş i 
biologice rapide. 

Având în vedere numh ul mare de 
colectii de ziare precum si starea ava n­
sată 'de degradare a ace fora, în marile 
labo ratoar de res taurar d pe te hotare 
ş i de la noi , prin tre car un loc de frunte 
ocupă Laboratorul de re taurare al Arhi-

https://biblioteca-digitala.ro



velor ' tatu lui , se apli rt metode rn câ­
niza tc, cum ar fi la min area ş i impre -
n a rea , pentru a asigura sa lva rea lor 
de la îmbo l n ăv iri fizi ce, chimice, bi o­
logice. 

Principiul la min r1r ii impr~~n ă rii 
con s t ă în consoli<la rea struc turII ma te­
rialelor supu se restaurării prin tratarea 
aces tora cu d i feri ţ i polim ri în lam ina­
tor. 

În a t enţia Laboratorului zonal d in 
Iaş i , în ultimu l an, a tat aplica rea unei 
m tode de re taurare a hr1rţi lor, ziarelor, 
a fi selor cl in ecolele X IX - XX necesi­
tâ~d o dotar min im r1, da r cu obţin rea 
unui randam ent m ar în mun ca de 
re. taurare. Prin li teratura de s pecia li tate 
se ş t i e dt as tfel de catego rii de bi ect e 
se re - taurează în mari le laboratoare u 
a jutorul spatulei elect ri ce. S apli că la 
restaurarea ziarelor care prezintft fi. uri 
margin ale. 

Metoda de lucru: Materiale n ece~a re: 

planşetă m elamina tr1, spatu lă e lec trică, 

transformator elec tri c (abra 24 V-o , 
20 \V-os minifor paka es 24 V-ra tran . zfor­
m ealo paka tran. zforma tor) foli e d ac -
ta t de celuloză ş i " r11 de hâ rti e japo n eză. 

Documen tu l curăţat, neutralizat, con-

soli dat pri n reîn leiere cu .M. . se 
asază pe o plan }t melaminată. P e te 
fi sură sau zona li psă . e aplică văl de 
hâr ti j apon eză ş i ci a upra foli e de 
ace tat de ce l u loză . Cu spatula elec trică, 
la t emperatura de 80°, se m erge p e con­
turu l fi surei sau a zonei lip ă. Sub influ­
enţa că ldurii , folia de ac tat el e cel u l oză 
se tope., t e prin stratul de \' ăl de hârti e 
ja pon ză pân ă la o t iect , realizându- e 
re. taurar a aceste ia în zonele degradate. 
Se reali zează o res taurare rap i dă, s ti-
inţifică şi i re v e rsibilă . ' 

Am prezen tat î n cele de faţă câ teva 
clin tehnicile de co nsol idare fo losite cu­
rent în laboratorul ie.,an , un ele fiind în 
Gurs ci ex per im ent . 
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