
Restaurarea a două portrete executate de pictorul ieşean 
Emanoil Panaiteanu Bardasare 

---------------------------- Serafim PRODAN 

D in colecţia Muzeului de Istorie a 
Moldovei din laşi, ne-au paivenit, pentru 

intervenpi de restaurare, două lucrări, semnate de pictorul 
Eman oii Panaiteanu Bardasare ( 1850-1935) - unul 
dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai Şcolii de 
artă ieşene din a doua jumătate a secolului trecut. 

Lucrările fac parte din seria de portrete istorice 
ale autorului şi se intitulează: ,,Ioan Vodă cel Cumplit" 
şi „Carol I". 

Emanoil Panaiteanu Bardasare, portret 
„CAROL I", nr.inv. 2615 
Datat 1877, ulei pe pânză 
60 x 45 cm, Muzeul de Istorie a Moldovei Iaşi 
Lucrarea, realizată în culori de ulei, pe suport 

de pânză, are în coltul stâng,jos, data, 1877 - cu roşu-, şi 
reprezintă un portret-bust de bărbat, pc un fond brun­
verzui; capul, în semiprofil, este oriental spre stânga. 
Bărbatul este îmbrăcai în haine militare, având la gât, 
pc piept şi wneri însemnele militare, ordinele şi medaliile 
primite. 

Suportul lucrării este din pânză de in, deasă, 
cu preparaţie industrială de b'n.md - pc bază de emulsie 
în strat subţire, clastic, de culoare albă cu nuanţe roz, 
specific secolului al XIX-iea. 

Pânza este întinsă pe şasiu mobil cu pene, dar 
fără pană. În urma unor depozitări şi manipulări 
incorecte, suportul a suferit multiple dei,'ladăti. Cuiele 
au ruginit parţial, marginile înguste, destrămate în unele 
zone, au slăbit rezistenţa suportului, ceea cc a condus la 
defo1mări prin onduleuri ale pânzei. Spre margini, pânza 
prezintă zgârieturi şi rosături cu câteva mici spărturi (până 
la I cm2). Pe verso, în partea dreaptă, sunt pete de 
umezeală şi adeziv. 

Stratul pictural este subpre - tehnica lise aca­
demică, cu unele accente reliefate în lwnină -, pe care 
s-au imprimat laturile şasiului fără pantă (acesta fiind 
întins necorespunzător). 

Craclurile, caracteristice suportului de pânză, 
diferă după modul de formare: timpurii şi de vechime, 
după dimensiuni şi configurape, mai pronunţate fiind 
cele de provenienţă mecanică - şi care au contribuit la 
formarea unor desprinderi şi cojituri ce au condus, în 
unele locuri, la exfolierea şi căderea stratului pictural, 
formând mici lacune. 

Pe partea stângă, pe verticală, peste 
desprinderile cu pierderi din stratul pictural şi b'111Ild, 
ulterior, s-a aplicat hârtia profilactică, pe suprafaţă de 
36cm x 15 cm. 

Stratul de protecţie, vernis-ul, prezintă 
numeroase dei,'fadări: este îngălbenit, prezintă matîzări 
şi pete mici înălbite de umezeală spre margini, ca şi 
zgârieturi marginale, fiind, în totalitate, acoperit de 
murdăria aderentă. 

Lucrarea prezintă pe verso-ul suportului 
numeroase inscripţii, dintre care menţionez ştampila 
manufacturii din Viena, care ne demonstrează 
seriozitatea şi acurateţea cu care tânărul pictor folosea 
materialele de firmă în realizarea lucrărilor sale. 

Propunerile privind operaţiile de conserva­
re-restaurare făcute în urma stabilirii diab'DOsticului şi 
acceptate de comisia de restaurare, se referă la restabilirea 
vernis-ului degradat, înlăturarea deformărilor din suport, 
inteb'larea suportului prin ţesere şi stratul de încleiere, 
consolidarea, locală, a stratului pictural, curăţarea 
murdăriei aderente şi subţierea vernis-ului deb'ladat, 
vernisarea generală, aducerea la nivel a lacunelor din 
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Emanoil Panaitcanu IlanJasare. Por/re/ Carol 1. a11sa,nl· li. 

lumină razantă înainte Jc restaurare 

__ a.:._ .. .,,_ 

Por/re/ Carol 1. Jupă restaurare 
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Por/re/ Carol 1. în timpul restaurării 

stratul pictural prin chituire, izolarea chiturilor. 
reintegrarea cromatică, vernisarea finală. 

Lucrările de restaurare-conservare au decurs 
astfel: 

- Restabilirea vernis-ului degradat. cu pete 
înălbite de umezeală- cc au contribuit la descompunerea 
straiului de vernis- s-a realizai prin metoda lui Pctcncofcr 
(cu vapori reci de alcool etilic). 

- Înlăturarea dcfom1ărilor din suport. După 
aplicarea hârtiei profilactice, tabloul a fost scos de pc 
şa-;iu şi întins în benzi de calc. s-a acoperit cu o pânză 
moale, puţin j ii avă, după care au turnat comprcsc calde 
şi reci. 

- Integrarea supor1ului prin ţesere. Spăr1urilc 
mici, de până la I cm', au fost completate prin ţesere pe 
verso, cu bucăţele de fibre identice, îmbibate cu răşină 
sintctică(Paraloid 8 72 6'¼. în toluen) şi presare la cald. 
Pc stratul pictural, peste fibrele noi, se aplică stratul I de 
încleiere - soluţie de clei de peşte 8'½,, la temperatură de 
30°C, apoi stratul II, fonnat din aceeaşi soluţie ameste­
cată cu miere I : I, tot la o temperatură de 30°C. Um1ează, 
apoi, fixarea tabloului pc şasiul renovat cu pantă). 

- Consolidarea locală a stratului pictural în 
locurile cu tendinţe de desprindere se face cu soluţie 
compusă din clei de peşte 6%, amestecată cu miere I : I, 
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E111an <1 il Panait..:anu BarJasarc. Portrt'I Ioan li,,i<i cel 

C11mpli1. ansamblu. lumină razantă. înainte Jc rcslaurar,· 

la o tcmpcrntuiră de 50°C. 
- Curăţarea stratului pictural de murdăria 

aderentă şi sub1ierea vernis-ului degradat se fac 
cu emulsie din apă amestecată cu white spirt şi 
alcool, în proporţii de 30; 60 şi I 0%, apoi cu 
soluţie alcătuită din whitc spirt şi alcool etilic , în 
proporţie de 2: I; I: I. 

Stratul de protecţie s-a sub\iat deoarece 
pictorul folosirea metoda de aplicare a straturilor 
fine, prin suprapunere de glasiuri pe bază de 
vernis. 

- Vernisarea generală s-a făcut cu vernis 
din damar 12'½, amestecat cu whitc spirt şi toluen , 
în proporţii de 60 şi 40%, prin pensulare. 

-Aducerea la nivel a lacunelor din stratul 
pictural se e fectuează prin chituirea cu praf de 
cretă GESSO şi clei de peşte. 

- Izolarea chiturilor cu vernis Paraloid B 
72 - 6%, în amestec cu toluen. 

- Reintegrarea cromatică a stratului pictural 
se realizează cu culori de apă şi vernis (pigment -
gălbenuş de ou; pigment - vernis Paraloid B 72). 

- Vernisarea finală se efectuează cu spray 
Oamar, alcătuit din: 60% - vernis Damar 12%; 

37%-whitc spirt (60%) + tolcun (40%); 
3% - ceară microscopică. 
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Portret Ioan Vi ,d,i cel C11mpli1. ansamblu. 
in limrul restaură r i i 

f'orln!I Ioan Vi uhi a l Cumplit , ansamblu. 
durii rcslaurarc 
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Emanoil Panaiteanu Bardasare, portret 
,,ION VODĂ CEL CUMPLIT", 
nr.inv.2604 
Nedatat/1876 (?), ulei/pânză 
62 x 46,5 cm, Muzeul de Istorie a 
Moldovei, Iaşi 

1876. 

Lucrarea, realizată în culori de ulei, pe 
suport de pânză, semnată în colţ, stânga, jos ( cu 
iniţiale: E.P.B), reprezintă un portret: bust de bărbat, 
brunet, îmbrăcat în straie domneşti, cu căciulă, pe 
un fond ocru-brun. 

Ambele tablouri (,,Ion Vodă cel Cumplit" şi 
„Carol I") prezintă sub raport stilistic şi compoziţional 
numeroase caractere comune, ceea ce ne determină să 
conchidem că au avut aceeaşi destinaţie. La această 
concluzie se mai ajunge şi prin studierea materialelor, 
tehnicii, modului de expunere şi păstrare, a degradărilor 
suferite în timp şi a tratamentelor de restaura­
re-conservare (la care au fost supuse lucrările) care sunt 
aproape identice. 

După realizarea unui amplu proces de 
restaurare-conservare, lucrările au fost aduse la starea 
iniţială, apoi reinteb>rate în circuitul expoziţional (recent 
reorganizat) de la Muzeul de Istorie a Moldovei din 
laşi. 

Analizând câteva lucrari din colecţia Muzeului 
de Istorie a Moldovei din Iaşi şi a Muzeului de Artă din 
Iaşi, unele dintre ele datate, am putut determina, cu 
aproximaţie, data executării portretului ca fiind anul 

RESUME 

De la collcction du Muscc d'Histoirc Jc la MolJavic null, avons r~u pour Jes intcrvcntions Jc rcstauration, Jcux travaux, signcs par 
Ic pcintrc Emanoil Panaiteanu Bardasare ( I K50- l 935) - l'un Jcs pllls inportant, rcprcscntant, Jc l'Ecolc d'art J'las,y. 

Les ocuvres font panic Jc la seric Jc portrait, Jc l'autcur ct s'intitulcnt: .,Carol la 1-cr'' ct „Princc Ioan Le Cruci". 
I. ,,Carol Ic I cr'' no inv.2615. Date 1877, tuile a l'huilc, 60 x 45 cm. 
L'ocuvrc rcaliscc sur support Jc tuile, avcc Jcs coulcurs J'huilc, rcprcscntc un portr.1it - bustc J'hommc, sur un fonJ brunvcrJâtrc, la 

tete cn scmi-r.rofil, oricntcc vers la 1r1uchc. L'_homm~ est cn_ habit, militaires. . . . . 
Le to1lc est tcnJuc sur un chass1s mobile a coms, ma1s sans caJrc. A la suite Jes Jcpot, ct Jcs manocuvrcs mcorcct,, Ic suport a subt 

de multiplcs dcgradations. Les clolls ont particllcmcnt rouillc, Ies bord, minccs, cffilochcs par cndroit, ont atfaibli la rcsistcncc du support, 
cc qui a mcnc a Jcs Jcformations par onduilations de la toi Ic. Vers scs cxtrcmitcs, la tuile prcscntc des craflures ct Jes cros1ons avcc quclqucs 
petit, trolls Uusqu'a I cm'). 

Au verso, it Jroitc, ii y a des tachcs J'humiJitc ct J'aJcsif. 
Les crayuclurcs, ~ractcristiques au s~pport cn tuile, Jiffcrcnt J'aprcs la_ maniere Jc lurmalion: prcm_aturces - caw;ces par des fac_tcurs 

cxtcmcs ct tard1ves - callsccs par l'agc, d'aprcs Ies d1mcns1ons ct la configurdtton, ccllcs de provcnancc mccamquc sunt plus prononcccs ct 
unt contribuc it la formation de dctachcmcnt,, J'ccaillcmcnt, qui onl mcnc par cnJro1t, it l'cxfoha11on ct it la chutc de la couchc picturale 
format de pctites lacunes. . . . , 

A gauche, sur un axe verticale, au - Jcssus des Jctachcmcnt, avcc des pcrtcs Jc la couchc picturale et de la prcparat1on en a 
ultcricurcmcnt appliquc du papier propily laetiquc, sur unc surfacc de 35 x 15 cm. 

La couchc de protcction, Ic vernis, prcscnlc Jc nombrcllscs dcgradations. 
Les opcrations de rcstaurdtion-conscrvation on cu I icu de la maniere suivantc: 
- Le rctablis.scmcnt du vernis dcgraJc, avcc Jcs taches blanchicrs par l'humiditc - qui on contribuc it la Jccomposition de la couchc 

Je vernis - a etc atfcctuc avcc la rncthodc de Pctcncofcr avcc vapcurs froides d'alcohol ctiliquc; 
- L'climination Jcs Jcformations du support. Aprcs avoir appliguc la papicr prophylactique la tablcau a etc cnlcvc du chw;sis ct tcnJu 

sur des bandes de calquc, a etc couvcrt J'unc tuile molie, un pcu hurn1dc aprcs quoi des comprcs.scs chauJcs ct froidcs on su ivi. 
- L'intcgrdtion du support par tis.sagc. Les petit, trous Jc jllsqu'a I cm (2) ont etc complctcs par tis.sagc, au verso, avcc Jc pctitct bout, 

de fibrcs idcntiqucs imprcgncs de rcsinc ,ynthctiquc (ParaloyJe B 72 - 6% cn tolucnc) ct prcs.sagc au chauJ. Sur la couche picturale, au­
dcsslls des nouvcllcs fibrcs, on appliquc la premiere couchc de collagc - solution Jc colic de plus de K%, it la tcmpcraturc de 30 gr C, cnsuitc 
la dcuxicrnc couchc, faitc Jc la mcrnc solution metec au mici I: I, it la rncrnc tcrnpcraturc de 30 gr C. Finalmcnt ii y a la fixation du tablcau 
sur Ic chcssis rcnovc (a pcntc); 

- La consoliJation locale de la couchc picturale, Jans Ies cndroit, a tcnJanccs Ll'ccartcmcnt on fait unc solution composcc Jc colic de 
plll, de 6% rnelcc au mici I : I, a unc tcmpcraturc de 50°C; 
. . - Le nc,ttoyag~ Jc la couchc ~icturalc Jcs imlTl<!nJius, aJhcrcntcs ct l'arnincisscm_cnt Ju vernis degrade se raliscnt it l'aiJc d'unc 
emulsiv falie d cau, J wh1lc spmt ct d'alcool, cn proport1on Jc 30, 60 ct I 00/4, cnsu1tc c l'a1dc J'unc solution faitc J'whitc spirit ct d'alcool 
cthyliquc, cn proportion de 2: I, I : I; 

- La vcrnissgc general a ele fait avcc Ju vcnis Jc Jamar 12%, melc it whitc spirit ct toulcnc, cn profXlltion Jc 60 ct 40%, par 
pcnsulagc; 

- L~ nivcllagc des lacuncs de la couchc picturale est cfcctuc avcc du mastic Ju poudrc Jc era ic GESSO ci colic Jc poisson. 
- L'tso!~m~nt des rna,t1cs a~cc du vernis Paraloydc B 73 -6% melc au tolucnc; 

. - La rc111tegrdt1on chromauquc Jc la couchc pictorale est rcaliscc avcc des coulcurs J'cau ci Ju vernis (pigment - jaunc J'ocuf; 
p1gmcnt-vcn1s ParnloyJc B 72); 

- Le vcrnisagc final est cllcctuc avcc du spray Damar fait Jc 60% - vernis Damar 12%-
37% - whitc spirit 600/o - tolucnc 400/u; ' ' 

3% - circ rn1crocirstalinc. 
2. ,,Le Prin~c l_o~n Le Cruci", no inv.1604. Pas Jc Jatc/1875 ("), toilc it l'huilc, 62 x 46,5 cm. 

_ Le travatl, rcahsc avcc des coulcurs d'hu1lc sur support Jc toilc, rcprcscntc un portrait, un bllstc d'Hommc a chcvcux bruns habillc cn 
vctemcnt~ prmc1crs, avcc un bonnct Jc fourrurc, sur un fond ocrobrun. · ' 

Tous lc_s _dcux tablcaux (,,Le Princc Ioan Ic Cru~I" ct „Carol Ic I cr'' ) prcscntcnt, du point du vuc stylistiquc ct corn sitional de 
nombrcaux lrd1~, corn'.11_uns, cc qu~ nous fan conclurc gu 1_ls o~t cu la_ mcmc dcstination. L'ctuJc des matcriaux mcnc a la mcnic conclll~ion 
tout comme ,Ic Ioni Ies ctudes Jc la t~hmquc Jc la maniere d cxpos11ton ci de conservat ion Jcs dcgraJation sub ies Ic long du tcmps ct Jc 
trallcmcnts uc rcstaurat1on-conscrvauon (auxqucls Ies travaux ont etc sourncs), lcsqucllcs si'.int a pcu prcs idcntiques. · 
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