
PROCEDEU DE CURĂTARE A UNEI 
' 

BRODERII CU FIR METALIC 
PR.ETIO0 0I RE0Ti\.URAREA 

' ' 
CATIFELEI UNEI PIE0E DE 
VESTIMENTATIE DE SECOL XIX - ILIC 

' 

I !icul es te o piesă impor­
tantă care dă o notă proprie 

tipului de costum de început de secol 
XIX. Materialul din care este făcut 
atrage atenţia în mod special prin 
calitatea sa, fiind brodat cu fir de aur 
ş i argint. 

Piesa este din catifea violet 
croită din trei bucăţi: una principală , 

care reprezi n tă piepţii ş i spatele, ş i 

două laterale, ce reprezintă mânecile 
montate de prima bucată, pe toată 
lungimea umărului . 

Umerii prezintă o broderie 
sub formă de epoleţi încadraţi de 
două triunghiuri formate din flori , 
brodate cu fir metalic răsucit pe miez 
de mătase. 

Întreaga porţiune a mânecii 
este decorată cu motiv floral păstrând 
aceeaş i tehnică de execuţie . 

Extremităţ i le mânec ilor 
prezintă un alt mod de execuţi e, în 
care sunt ap licate două ga loane 
ţesute în războ i mecanic în două iţe 
(urzea la <lin mătase ga lbe n ă şi 

băteala di n fi r metalic răsucit în S pe 

miez textil). 
Partea te rmin a l ă este 

tighelită în gă itane de argint şi 

creează un joc în sp irale ce l asă 

descoperite patru medalioane sub 
care se găsesc ap licate porţiuni 
asemănătoare galoanelor. 

Mânecile sunt butonate cu 
zece nasturi care sunt împ letiţi din 
acelaşi fir ş i prevăzuţ i cu coral. 

Broderia piesei este fixată 
pe catifea în tehnica punctării cu fir 
de mătase, iar pentru asigw-area unei 
rezi stenţe mai mari şi evitarea ruperii 
catifelei, aceasta este dub lată cu două 
straturi de hârtie. 

Din ca uza uzurii 
funcţionale, a factori lor ambientali 
care au generat degradările ti zico­
mecanice, structura fibrei din care 
este compusă piesa s-a modificat ş i 

fibra ş i-a pierdut proprietatea de 
hidroscopicitate , fineţe şi rez i stenţă. 

Dintre factorii fizico ­
mecanici care au degradat materialul 
texti I se pot menţiona ş i intervenţiile 

necorcspun 1.,ătoarc efectuate anterior 
în tehnici incompatibile cu ale piesei, 
iar pe partea superioară a celor doi 
piepţi pluşu l a dispărut. 

https://biblioteca-digitala.ro



I .. I ;'» 

eofsta ·- • 
Rmazeeton. 

În zona gâtului şi a mânecii , 
firul metalic este oxidat şi prezintă 
uzură funcţională. 

Căptuşeala este din pânză 
de bumbac ş i prezintă pete de rugină 
ş i transpiraţie, iar la partea terminală 
a mânecilor, căptuşeala este făcută 
dintr-o ţesătură în război mecanic 
având urzeala din bumbac şi băteală 
din fir metalic. 

Tratamentul a constat dintr-o 
desprăfui.re cu o pensulă moale, având 
grijă să nu se rupă mătasea în zonele 
destrămate , clupă care s-a trecut la 
dezasamblarea piesei în părţi 
componente. 

Căptuşeala a fost cw·ăţată prin 
irnersie cu o soluţie ele Romopal O.F. 
lO + alcool etilic + glice1ină, clupă care 
a fost uscată pe pat absorbant ş i i s-a 
tăcut o impregnare cu C.M.C. 

Catifeaua a fost cw-ăţată cu 
be117.,en + alcool etilic p1in tamponări 
repetate, efectuate pe pat absorbant, şi 
a fost uscată în jet ele aer calci. 

Curăţarea brode1iei metalice 
a fost făcută cu o soluţie ele alcool etilic 
+ g licerină+ apă distilată , prin 
tamponare, şi a fost uscată în curent ele 
aer cald. 

Restaurarea zonei degradate 
din paitea supe1ioai·ă a piesei a fost 
efectuată în gherghef pe un supo1t ele 
pânză ele bumbac vopsit în culoarea 
origina l ă, în tehnica punctării cu 
mătase. 

Având în vedere dispai·iţia 
fi.retor textile, am recw-s la wnplerea 
zonelor cu fir de mătase vopsit în 
culoarea 01iginai·ă, ajungând la acelaşi 
nivel cu cel al ţesătw-ii , deasupra trasând 
fire de reţea cu mătasea. 

După încheierea procesului 
ele restaurai·e, piesa s-a reasamblat şi 
finisat, obţinând un obiect de 
vestimentaţie care va fi redat ci.rcuitului 
muzeal. 

RESUME 

" I I icul ' ' est un piece importante qui done 
de l'originalite au type de costume du com­
rnencement du XIX-ieme siecle. Son tissu 
attire l'attention surtout par sa qualite, etant 
brode avec du fii d'or et d'argent. 

La piece est en velours violet, coupee 
en trois parties: une principale: Ies devants 
et le dos et deux laterales qui representent 
Ies manches. Les epau les presentent une 
broderie cn forme d'epaulettes, brodes avec 
du fii rnecalliquc. Toute le portion de la 
manchc est decoree avec un motif flora l. 

"Ilicul" est boutone de dix boutons qui 
sont nattes du fii metalliquc et prevus de 
corai I. 

La broderie de la piece et fixee sur le 
velours a l'aide de la technique du pointill­
age avec du fii de soie. 

A cause de l'us ure functionnelle , des 
facteurs ambientaux qui ont genere des 
degradations phisyco-mecaniques, la struc­
tu re du tissu de la piece a pcrdu la 
hygroscopieite. la fincsse ct la resistencc. 
Parmi Ies facteurs physico-mecaniques qui 
ont degrade le tissu ii y a aussi Ies interven­
tions inadequates anterieurement. 

La doublure est cn tissu de coton et elle 
presente des taches de roui ll e et de transpi­
ration. 

Le traitemcnt consiste dans l'enlevemcnt 
de la poussiere a l'aide d'un blaireau mou 
pour ne pas rompre la so ie sur Ies portions 
dechirces. 

Apres cette etape, 0 11 a dcsassamble la 
piece en panies eomponentes. 

La doublure a etc nettoyee par imerssion 
avec une solution de '"ROMOPAL O.F. I O' ·. 
d'alcool ethylique, de glycerine. Puis, elle a 
etesecheesurun litabsorbantet on luiafait 
une impregnation avcc du C.M.C. 

Le vclours a etc nettoye avee du benzene 
et alcool ethylique par des tamponnements 
repetes effectues sur le lit absorbant et seche 
en courent d'air chaud . 

Le nettoyage de la broderie rnetalliquc 
a ete efectue avcc unc so lution d'alcoo l 
ethylique de glycerine et d'eau distille par 
tamponncment et sechement rapide. 

La restauration de la partic superieurc 
de la piece dcgradee a ete effectuee sur un 
tambour ,1 brodeur sur un support de toi le. 

A cause de la disparation des fils tex­
tiles, on a rempli Ies parties degradee a l'aide 
du fii de soie peint avec la co leur originale 
arrivant au meme niveau que cel ui du tissu. 

Apres le fini ssage du proccssus de 
rcstauration, on l'a reassemble. 
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