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1. Introducere 
Expertiza ştiinJifică a 

bunurilor de patrimoniu cultural 
implică un sistem complex de 
metode şi tehnici de investigare, din 
următoarele domenii: analiza artis­
tică, microanaliza chimică, analiza 
instrumentală prin metode fizice 
(analize fizico-structurale, mecanice, 
reologice etc.), analiza microbio­
logică (analiz.a morfologică) şi altele. 
Majoritatea acestor metode solicită 
sau apelează la analiza comparativă. 

Bunurile de patrimoniu cultural 
religios implică în plus şi analiza· 
teologico-dogmatică (fundamen­
tarea scripturistică, rolul şi importanţa 
liturgică, semnificaţia spirituală). 

Aceste analize au drept scop 

realizarea a trei obiective prioritare 
utilizate în valorificarea patrimo­
niului cultural artistic: 

a) identificarea element~ 
lor patrimoniale (prin expertizele 
de: autentificare, stabilire a paternităţii 
şi de evaluare patrimonială); 

b) determinarea stării de 
conservare (studiul fenomenelor de 
îmbătrânire, prin prisma efectelor de 
deteriorare, care au loc prin procesele 
de destrucţie microstructurală şi 
respectiv de degradare care se 
datorează unor procese de alterare); 

c) stabilirea compatibili­
tăţii noilor materiale şi metode de 
intervenţie (conservarea activă şi 
restaurarea) cu tehnicile artistice 
vechi - tradiţionale. 
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Ultimele două obiective 
implică preponderent în expertiză 
metodele şi tehnicile de analiză fizico 
- chimică şi microbiologică şi mai 
puţin analiza artistică. în schimb, 
primul obiectiv utilizează analiza 
artistică, asistată de analiza 
comparativă (în principal cea 
istoriografică) şi coroborează datele 
obţinute prin metodele fizico­
chimice, cum ar fi metodele instru­
mentale de datare şi de determinare 
a compoziţiei şi naturii elementelor 
structurale etc. 

În acest sens, lucrarea 
prezintă unele aspecte privind 
terminologia şi definirea unor 
termeni cu accepţiune mai largă, 
implicaţi în expertiza ştiinţifică a 
operelor de artă, privind primele două 
direcţii : identificarea elementelor 
patrimoniale şi determinarea stării 
de conservare. Ea reprezintă prima 
notă dintr-un grup de lucrări 

consacrate proce~ării efectelor de­
structive a diverselor materiale din 
structura bunurilor de patrimoniu. 

2. Aspecte privind expertizele 
de autentificare, de stabilire 
a paternităţii şi de evaluare 
patrimonială 

În definirea funcţiilor 
patrimoniale se utilizează cele trei 
grupe de expertize, care de fapt au 
ca obiectiv cele trei elemente 
patrimoniale: autentificarea, stabili­
rea paternităţii şi evaluarea patrimo­
nială. 

Expertiza de autentificare, 
după cum ne sugerează însăşi 

.. -• .Ul~ 

rădăcina denumirii - autentic - constă 
în stabilirea unicităfii, respectiv a 
caracterului de unicat (original), de 
copie sau de variantă. Copiile şi 
variantele pot aparţine autorului , 
şcolii (ucenicilor sau discipolilor), 
epocii, dar şi perioadelor târzii . Ele 
pot fi executate fie în aceeaşi tehnică 
artistică cu originalul, fie într-o altă 
tehnică mai modernă, dar apropiată 
ca virtuţi plastice. 

În schimb, expertiza de 
stabilire a paternităţii implică o serie 
de metode şi tehnici de analiză şi 
documentare, care au drept scop 
datarea obiectului de patrimoniu, 
determinarea autorului, a şcolii, a 
curentului, a epocii etc., respectiv 
determinarea locului unde a fost 
creată sau pusă în operă, apropri~ 
tarului, a donatorului sau delimitarea 
peregrinărilor ei ulterioare (vânzări, 
licitaţii, protocoale, jafuri, transferuri 
silite sau benevole, schimburi etc.). 

Expertiza de evaluare 
patrimonială constă în determinarea 
cotei valorice de catalog, prin 
utilizarea grilelor cu cifre de impact 
(note sau calificative). Fiecare obiect 
de patrimoniu este indexat printr-un 
număr (cotă valorică), care reprezintă 
suma calificativelor prin cifre de im­
pact a tuturor grilelor implicate în 
expertiza artistică şi tehnică. în acest 
sens, se utilizează un sistem criterial 
de grupe, cu elemente de evaluare, 
:fiecare element având o grilă spe-
1.,;::lcă de notare. 

Analiza artistică a operelor 
de artă, ca orice analiză a unor valori, 
cuprinde trei etape: 

• analiza preliminară ş1 
documentarea; 
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• analiza de conţinut 

( descrierea temei, a materialului şi a 
tehnicii, a formei, a conţinutului etc.); 

• analiza de fond şi sinteza; 
în etapa preliminară, care 

cuprinde şi faza de documentare 
(analiza documentară}, expertul 
(istoricul de artă) efectuează un 
studiu asupra datelor de arhivă 
(analiza istoriografică) şi face 
observaţii directe asupra obiectului 
de patrimoniu. Analizează semnă­
tura şi alte grafeme, tehnica artis­
tică, tehnologiile de punere în operă, 

dimensiunile, forma şi tipul 
suportului, relaţia suport-lucrare şi 
disponibilităţile de expresie ale 
materialului, prezenţa unor elemente 
structural-funcţionale ( diferite de 
suport), policromia şi altele. De 
obicei, începând din această etapă, 

se poate lua în studiu şi analiza 
comparativă, care stabileşte stilul, 
formaţia, şcoala (atelierul), curentul, 
epoca etc ., analizează factura 
lucrării (figurativ, nonfigurativ/ab­
stract etc.), genul (de exemplu pentru 
tablouri: peisaj, pastel, portret, portret 
compoziţional, natură statică , 

compoziţie etc.) şi tipul lucrării: 
pictură (murală, de şevalet, frescă, 
grafică, linogravură, miniatură), 

sculptură (în piatră, marmură, bronz., 
lemn, fildeş) , basorelief, mozaic, 
vitraliu etc. 

Prin analiza de conţinut, 
iniţial, se stabileşte titlul lucrării, 
legătura dintre titlu şi temă 
(motivaţie), raportul subiect (ceea ce 
reprezintă artistul) - conţinut (cum îl 
reprezintă), motivele.principale şi 
secundare, elementele realiste sau 
simbolice, încadrarea în spaţiu, 

redarea/sugerarea spaţialităţii, tipul de 
spaţiu şi compunerea lui (bi- sau tri­
dimensional, respectiv închis , 
deschis sau combinat), perspectiva 
folosi tă ( directă sau inversă -
stabileşte liniile de forţă şi centrul de 
interes), raportul plin-gol (ocupat­
liber), lumini - umbre (clar-obscur) 
şi corelaţia între factorul de densitate 
al motivelor artistice şi modul lor de 
distribuire în spaţiu, tipologia 
personajelor (expresivitate, mimică, 

gestică, atitudini şi poziţie, vesti­
mentaţie etc.) şi altele. Deci, după 
efectuarea în detaliu a analizei 
Ji,astice (de exemplu, pentru pictură 
incluzându-se aici şi analiza 
cromatică), a documentării istorice 
şi a datării prin metode instrumentale 
se poate efectua evaluarea patrim<>­
nială. în cadrul evaluării patrimo­
niale, expertul va implica neapărat 
analiza comparativă şi demersurile 
pentru autentificare şi detenninarea 
paternităţii. 

În sfirşit, prin analiza de 
fond şi sinteză, expertul sintetizează 
o serie de date şi cumulează 

concluziile privind analiza plastică : 

raportul dintre mijloacele de expresie 
artistică; raportul dintre elementele 
plastice şi cele decorative; realizarea 
ritmului, rimei, proporţiilor şi armer 
niei (raportul dintre părţi şi întreg); 
tipul de compoziţie/realizare artisticii 
ales ( dinamic, static, închis, deschis, 
combinat etc.); modul de aplicare a 
principiilor de cromatologie (legile 
culorii care guvernează lucrarea, 
perechile de complementaritate, 
dezacordurile-acordurile cromatice, 
raporturi de coordonare-subordo­
nare, juxtapunere - suprapunere); 
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expresivitatea cromatică a lucrării 
(naturaleţea, materialitatea, tonali­
tatea, intensitatea culorilor etc.) şi 
altele . De asemenea, se prezintă 
structurat datele de evoluţie crono­
logică, elementele de autentificare, de 
stabilire a paternităţii şi de evaluare 
patrimonială. 

Pentru evaluarea patrimo­
nială, expertul încadrează elementele 
rezultate din analiza artistică în grilele 
de calificare a grupelor specifice de 
criterii pentru :fiecare categorie de 
bunuri de patrimoniu luate în studiu. 

3. Noţiuni referitoare la 
fenomenul de îmbătrânire, 
efectele de degradare 
şi destrucţie, procesele de 
alterare şi corelaţiile dintre ele în 
expertizarea stării de conservare 

Starea de conservare a unui 
obiect poate fi apreciată prin gradul 
de deteriorare, analizat prin natura 
şi intensitatea proceselor de 
destrucţie şi de alterare, respectiv prin 
rata îmbătrânirii. Expertiza stării de 
conservare constă în determinarea 
tipologiei deteriorărilor/destrucţii/or 
(care cuprind şi defectele}, degra­
dărilor/alterărilor, depunerilor, 
deplasărilor cromatice şi hidrice, 
intervenţii ulterioare punerii în operă 
( de falsificare sau de restaurare) şi 

altor modificări :fizico-structurale şi 
mecanice, cu elucidarea mecanis­
mului acestor efecte, în vederea 
stabilirii soluţiilor practice de stopare/ 
prevenire (conservare activă) şi de 
restaurare. 

În acest context, expertul 

operează cu noţiunile de îmbătrânire, 
deteriorare, degradare, destrucţie şi 
alterare, care au sensuri şi acoperă 

domenii şi nivele structurale diferite. 
Fenomenul de îmbătrânire 

a unei opere de artă reprezintă un 
proces evolutiv, de obicei de durată, 
în cursul căruia se modifică structura 
şi anumite proprietăţi ale materialelor 
din componenţa sa. Deci, îmbătrâ­
nirea reprezintă rezultatul cumulativ 
al acţiunii unor efecte în timp asupra 
unui obiect (luat ca un întreg sau prin 
elementelor sale structurale). Evoluţia 
proceselor de îmbătrânire este depen­
dentă de vârstă, de importanţa şi rolul 
obiectului (de complexitatea funcţii­
lor sale patrimoniale), de fiabilitatea 
sa etc. îmbătrânirea poate fi apreciată 
în general (la prima vedere) prin 
starea de conservare. Dar, îmbătrâ­
nirea nu reflectă numai uzura fizică 
ci şi cea morală, legată de evoluţia 
în timp a funcţiilor patrimoniale, de 
importanţa şi rolul obiectului sau 
piesei într-o anumită perioadă, 
respectiv de valoarea mesajului pe 
care-l transmite. 

Fenomenul de îmbătrânire 
a unei opere de artă este sau nu asistat 
de patina timpului, care reprezintă 
amprenta vremii. 

Vechimea unei opere de artă 
este o noţiune relativă, în comparaţie 
cu vârsta, ultima poate fi exprimată 
în unităţi (perioade) de timp (an, 
secol, mileniu, eră etc.), pe când 
pri.iua poate fi apreciată, fie pe baza 
vârstei, fie prin caracteristici ce 
exprimă starea sa de conservare şi 
valoarea patrimonială. 

Dacă din punct de vedere 
al unei funcţii patrimoniale un obiect 
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sau piesă poate fi considerată 

perimată, alte funcţii îi pot da valoare. 
Atunci când obiectul nu mai 
păstrează nici o funcţie patrimonială, 
el trece în „fondul cenuşiu", care nu 
se distruge ci se utilizează ca mate­
rial didactic sau în activităţi de 
cercetare 1

. 

În studiul vechimii unui 
obiect operăm cu două noţiuni : 

îmbătrânire naturală - care se pro­
duce neprovocat la temperatura nor­
mală, ambiantă, în decursul timpului 
şi îmbătrânirea artificială (f01ţată sau 
simulată, implicată în cercetare) - care 
are loc în urma unui tratament 
adecvat, ce depinde de natura 
materialelor studiate (testate). De 
obicei îmbătrânirea artificială se 
efectuează la o temperatură şi 

umiditate.mai ridicată decât cea nor­
mală şi în1r-un interval de timp mai 
scurt, aceasta reprezentând unul din 
testele importante utilizate în studiile 
de compatibilitate a noilor materiale 
şi metode de intervenţie cu tehnicile 
artistice vechi - tradiţionale. 

Pentru unele materiale, cum 
ar fi metalele, substanţele cristaline, 
vitroceramicele, se utilizează în loc 
de îmbătrânire sinonimul m.aturar-e. 

După cum am spus, 
fenomenul de îmbătrînire are la bază 
acţiunea unor efecte fizico-chimice, 
mecanice şi microbiologi,ce primar-e 
(care pot acţiona unitar sau, de cele 
mai multe ori, cumulativ), sub fonna 
unor procese singulare sau 
antagonice, cum ar fi : evaporare/ 
condensare, oxidare/reducere, car­
bonatare/decarbonatare, polime­
rizare/depolimerizare, cristalizare/ 
dizolvare-dispersare, hidratare/ 

deshidratare, sublimare/desublimare, 
precipitare (insolubilizare )/solubili­
zare, difuzie-segregare, peptizare, 
liofilizare, coagulare, spargere, 
fisurare, divizare, monolitizare, 
adeziune, gelifiere, putrezire etc. 

În urma îmbătrânirii se 
modifică structura şi anumite caracte­
ristici, cum ar fi: scăderea penetrabi­
lităţii , modificarea punctelor de 
înmuiere sau a temperaturilor de 
topire şi fierbere, modificarea culorii 
şi aspectului , materialele devin 
casante, se fisurează , devin 
permeabile la apă, altele devin 
lipicioase, fărâmicioase , altele îşi 
pierd elasticitatea şi rezistenţa de 
rupere la tracţiune, îşi micşorează 

caracteristicile plastice (îmbătrânirea 
prin ecruisare mecanică), sau se 
evidenţiază unele fenomene, cum ar 
fi: fragilizarea, duramenificarea 
(pentru lemn), monolitizarea/ 
adeziunea, ancrasarea, mucegăirea, 

erodarea, opacizarea etc. 
Condiţiile şi mecanismul 

proceselor de îmbătrânire diferă de 
la material la material. În general 
există două grupe de factori care 
produc sau influenţează îmbătrâ­
nirea: factori exogeni sau externi 
(datorită mediului ambiant : aer, 
lumină, căldură, umiditate, gaze 
corozive, radiaţii, ploi acide, grindină, 
foc, îngheţ/frig, cutremur, inundaţii, 
avalanşe, alunecări de teren, şocuri 
accidentale la mânuire, ambalare, 
depozitare şi expunere prin solicitări 
mecanice, de exemplu pentru 
suporturile papetare: îndoirea, 
mototolirea, în:faşurarea, ruperea, 
foiletarea etc. şi, nu în cele din urmă, 
atacul -microbiologic) şi factori 
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endogeni sau interni (rezultaţi sau 
induşi în procesele de fabricare a 
materialelor sau la punerea în operă 
a obiectului sau piesei). 

Degradările şi deteriorările 

sunt rezultatul unor procese (efecte) 
care conduc la modificări fizico ­
structurale (la nivel micro- sau 
macro-), cromatice, mecanice etc., cu 
repartiţii în anumite zone mai mult 
sau mai puţin extinse. Acestea pot 
surveni sub influenţa factorilor 
fizico-mecanici, foto-chimici, clima­
tici şi biologici . Când au loc sub 
influenţa factorilor foto-chimici şi 

microbiologici le numim degradării 
alterări, iar când au loc sub influenţa 
factorilor fizico-mecanici şi climatici 
le numim deteriorări/destrucţii. Ca 
exemple, avem degradări şi deterio­
rările specifice, datorate cutre­
murelor, iradierilor, vibraţiilor, 

inundaţiilor, avalanşelor, focului, 
vântului/furtunei şi curenţilor 

turbionari ( efectul aerofoil şi efectul 
de eroziune), îngheţului şi variaţiilor 
bruşte de temperatură şi umiditate, 
atacului xilofagic şi al microorga­
nismelor (bacterii, !evuri, alge, miceţi 
etc.), ploilor acide şi diverselor forme 
active de poluare. 

Degradarea/alterarea începe 
de obicei de la suprafaţă spre inte­
rior. în schimb deteriorarea/destrucţia 
survine atât de la suprafaţă, cât şi din 
interior şi este în general indusă de 
centrii activi sau punctele de slabă 
rezistenţă. 

Efectele de deteriorare/ 
destrucţie pot conduce la defecte 
structurale, dar să nu uităm că la 
unele materiale întâlnim defecte 
datorate factorilor endogeni (defecte 

din naştere) . Aceste defecte pot 
reprezenta puncte de minimă 

rezistenţă sau centri activi în procesele 
de îmbătrânire, iar altele pot fi specu­
late (evidenţiate) la punerea în operă, 
datorită efectelor estetice pe care le 
crează. În acest caz, vorbim de 
defecte de structură, de ţesut ( de 
textură, de neomogenitate ), iar la un 
nivel inferior microstructura!, defecte 
de reţea sau de stoechiometrie. 

în urma degradării/alterării 
sau a deteriorării/destrucţiei, când are 
loc modificarea unor caracteristici ale 
materialului component, obiectul sau 
piesa devine mai puţin valoroasă din 
anumite puncte de vedere, iar 
expunerea sau utilizarea chiar în 
condiţii normale trebuie să fie oprită, 
deoarece poate deveni periculoasă 
( degradare evolutivă până la 
ireversibilitate). 

Se ştie că degradările/ 

alterările şi deteriorările/destrucţiile 

depind de natura materialului, care 
induce un anumit mecanism (mod 
de acţiune) . De exemplu la 
materialele metalice, betoane şi altele, 
vorbim de coroziune; la lemn, la 
materialele celulozice şi la unele 
materiale textile vorbim de degrada­
re texturală (modificare care se pro­
duce în profilul morfologic al 
elementelor structurale) etc. 

Am asociat degradările cu 
alterările, deoarece alterarea re­
prezintă procesul de degradare rni­
\.,1ostructurală a unor elemente 
componente, cu modificarea naturii 
lor, sub influenţa factorilor chimici şi 
microbiologici. în urma proceselor 
de alterare ;:i.par modificări compozi­
ţionale şi de structură. Din acest grup 

https://biblioteca-digitala.ro



n,~t,ta t 
"fnazee oR 

fac parte: procesele de coroziune ale 
diverselor materiale, carbonizările, 
putrezirea, mucegăirea, albăstrirea 
verniurilor şi altor peliculogene de 
protecţie, opacizările şi decolorările 

suprafeţelor policrome, cornifierile 
structurilor organice, pigmentările 
sau colorările superficiale sub 
influenţa microorganismelor şi a 
unor factori de mediu (lumina, 
umiditatea, agenţi nocivi etc .), 
ancrasările depunerilor, mono­
litizările, adeziunile, eflorescenţele şi 
delicvescenţele de suprafaţă, 

spongierile/gonflările, scorojirea etc., 
care au la baz.ă efecte fizico-chimice 
sau microbiologice, cum ar fi: 
dispersarea, dizolvarea, dezagre­
garea, hidroliza, hidratarea, oxidarea, 
reducerea, carbonatarea, decarbo­
natarea, difuzia/segregare şi altele. 

în urma proceselor fizico­
chimice şi microbiologice are loc 
formarea de noi structuri - produse 
secundare de alterare - solubile sau 
insolubile în apă sau dispersabile 
coloidal. Procesele chimice şi 

microbiologice pot fi accelerate sau 
induse de efectele de destrucţie. De 
exemplu, variaţiile bruşte ale unor 
factori, cum ar fi temperatura şi 
umiditatea, pot conduce la modificări 
structurale ca: fragilizarea, sfărâ­
marea/divizare, gonflarea, contra­
gerea, gondolarea, alveolarea, 
craclarea, exfolierea, vezicarea etc. 
Prezenţa unor factori exogeni de 
natură chimică sau microbiologică 
conduc la alterări care sunt activate 
şi dinarnizate de primele (factori de 
natură fizică) . 

Procesele microbiologice 
sunt de cele mai multe ori asistate de 

procese chimice, datorate acţiunii 
produselor rezultate din metabolism. 
Din această cauz.ă alterarea micro­
biologică este definită ca fiind o 
alterare biochimică. 

Printre factorii principali 
care provoacă alterarea materialelor 
componente din structura obiectelor 
sau pieselor de patrimoniu, amintim: 
apa meteorică şi/sau freatică cu 
încărcătură chimică, anhidridele 
nemetalice gazoase, oxigenul din aer, 
alte gaze corozive, poluante 
(hidrogen sulfurat, amoniac, 
halogeni, fosfină etc.), substanţe 
acide ale humusului (acizii humici şi 
crenici), microorganismele prin 
acţiunea directă sau prin produsele 
lor de metabolism şi altele. 

Intensitatea alterării 

materialelor creşte cu sporirea 
gradului de umiditate, cu creşterea 
temperaturii, cu mărirea concentraţiei 
în ioni hidroniu şi a gradului de 
divizare a materialului, respectiv cu 
mărirea porozităţii. 

În practică, la suporturile 
din lemn întâlnim noţiunea de 
alteraţie. Aceasta reprezintă o 
compoziţie anormală a lemnului 
provocată pe cale fizico-chimică, 
fiziologică sau micologică. 

După cum procesele de 
alterare reprezintă un subsistem 
funcţional al efectului de degradare 
(degradarea fiind rezultatul cumulativ 
al alterărilor), la fel s-a asociat efectul 
de deteriorare cu procesele de 
destrucţie microstructurală, care sunt 
rezultatul acţiunii :factorilor de natură 
fizică şi mecanică. 

În concluzie, întâlnim 
deteriorările, cauzate în principal de 
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factori de natură fizică (din grupul 
acestora fac parte destrucţiile, care au 
loc la nivelele microstructurale sau 
submicrostructurale de cluster, feră 

de coordinare sau celulă elementară, 
confundate de analişti foarte des cu 
degradările) şi degradările cauzate 
de factori de natură chimică şi de 
natură microbiologică sau biochi­
mică ( care cuprind de fapt procesele 
de alterare). 

Între cele trei fenomene 
există o relaţie de subordonare, 
după cum urmează: alterările fac 
parte din grupul degradărilor, 
cuprinzând modificările micro­
structurale de natură chimică sau 
microbiologică. La rândul lor, 
destrucJiile, care reprezintă procese 
la nivel microstructura! (cu 
modificare de structură, asistate sau 
nu de modificări de compoziţie), 
fac parte din grupul deteriorărilor. 
Deci degradările şi deteriorările 

reprezintă rezultatul cumulativ al 
unui sistem de efecte şi procese ce 
conduc la fenomenul de 
îmbătrânire. Deci, îmbătrânirea 
este rezultatul degradărilor şi 

deteriorărilor, iar ultimele, la rândul 
lor, includ alterările şi respectiv 
destrucţiile . 

Legat de acest domeniu, 
există în cadrul colectivului nostru 
preocupări mai vechi de a realiza un 
catalog interdisciplinar al efectelor 
destructive, prezentate pe tipuri de 
materiale. Acest catalog permite 
procesarea tuturor efectelor în sistem 
tabelar, cu evidenţierea prin repre­
zentări convenţionale a mecanis­
mului de acţiune şi formare 4, în baza 
cărora se pot elabora metode de 

intervenţie (conservare activă şi 
restaurare). 

4. Concluzii 

Expertiza ştiinţifică a 
operelor de artă reprezintă un 
domeniu interdisciplinar ce implică 
un sistem complex de metode şi 
tehnici de investigare, care au drept 
scop realizarea a trei obiective: 

a) identificarea elemen­
telor patrimoniale (prin expertizele 
de: autentificare, stabilire a paternităţii 
şi de evaluare patrimonială); 

b) determinarea stării de 
conservare (studiul fenomenelor de 
îmbătrânire, prin prisma efectelor de 
deterioare, care au loc prin procesele 
de destrucţie microstructurală şi 
respectiv de degradare care se 
datorează unor procese de alterare); 

c) stabilirea compatibilităţii 
noilor materiale şi metode de 
intervenţie (conservarea activă şi 
restaurarea) cu tehnicile artistice 
vechi - tradiţionale. 

Întrucât primele două 
domenii operează cu o serie de 
noţiuni cu semnificaţii confuze, se 
simte tot mai des necesitatea 
introducerii unei nomenclaturi 
(sistem de notare, scriere, codificare 
şi denumire) adecvate, unanim 
acceptate. 

În acest sens, lucrarea 
prezintă unele aspecte privind 
u::rminologia şi definirea unor noţiuni 
cu accepţiune mai largă, implicate în 
expertiza ştiinţifică a operelor de artă, 
detaliindu-se prin exemple practice 
problematica identificării elementelor 
patrimoniale şi determinarea stării de 
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conservare. Se detaliază etapele şi 
elementele expertizei artistice, 
precum şi corelaţiile dintre 
fenomenul de îmbătrînire, efectele 
de degradare şi deteriorare, care au 
loc în ba.za proceselor de alterare 
şi de destrucţie5 . 

ABSTRACT 

In this work are shown aspects a bout 
the terminology and the defining of some 
terms with a larger view, implied in the sci­
entific expertise ofthe works of art, detail­
ing by examples the problems of identify­
ing the patrimonial elements, and setting out 
their state of preservation. 

As it is known, the scientific exper­
tise ofthe works of art is a combined field 
which imply a complex system ofmethods 
and techniques ofinvestigation, aiming to 
the achievementofthree objectives: the iden­
tifica tion of the element of tbe inheritance, 
establishing of the state preservation and 
establishing the compatibility between the 
new materials and methods of action (tbe 
active preservation and restauration) and tbe 
ancient- traditional artistic techniques. 

As the first two fields work witb a 
series of concepts witb confusing signifi­
cance, it is more and more felt the necessity 
ofintroducing a properly and generally ac­
cepted naming (a system ofmarking, writ­
ing, codification and naming). 

Henceforth, this work shows in a first 
note, tbe periods and elements oftbe artistic 
expertise, followed by the correlation be­
tween tbe phenomenon of ageing, tbe ef­
fec ts of degradation and destruction on the 
ground of the process of microstructura! 
destruction and altering, respectively. 
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