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1. Introducere 
Numeroase lucrări de 

istorie înscriu prelucrarea pieilor 
şi blănurilor printre ocupaţiile de 
bază ale locuitorilor de pe teritoriul 
României, din cele mai vechi 
timpuri. Această . activitate 
predomina în secolele XIV-XV în 
Transilvania, nordul Moldovei şi 
Bucovinei. 

Deşi material organic uşor 
degradabil, pielea a rezistat în 
unele cazuri degradărilor diver­
şilor factori constituind obiect al 
descoperirilor arheologice. Este şi 
cazul fragmentelor descoperite pe 
şantierul arheologic de la Biserica 
Mirăuţi Qud. Suceava). Fragmen­
tele au fost descoperite în 
Mormântul 18 şi provin din zona 
picioarelor, fiind probabil resturi de 
încălţăminte . Deoarece fragmen­
tele erau dispersate, păstrându-se 

doar câteva bucăţi ce nu puteau fi 
reîntregi te prin restaurare, am 
efectuat o investigaţie mai amplă 
pentru a evidenţia aspectele de 
structură şi compoziţie a pielii şi 
evoluţia lor în timp. 

2. Partea experimentală 
2.1. Investigaţii microscopice 

Investigaţiile microsco­
pice s-au realizat la microscopul 
electronic cu baleiaj (TESLA BS 
800). În urma investigaţiilor 
microscopice se pot face evaluări 
asupra speciei animale căreia îi 
aparţine pielea arheologică. 

Un fragment mic de piele 
(3x5mrn) a fost supus unei curăţiri 
uscate urmate de o curăţire umedă 
cu un amestec de solvenţi organici 
în scopul îndepărtării murdăriei 
superficiale şi al relaxării structurii 
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pielii. Prin compararea aspectului 
feţei pielii studiate (fig. 1) cu 
aspectul feţei unei mostre de piele 
de capră actuale (fig. 2) se pot 
observa caracteristici asemă­

nătoare . Privită în secţiune pielea 
arheologică prezintă fire de păr ori­
entate foarte înclinat în derma 
pielii , deşi grosimea stratului 
papilar este mai redusă decât 
grosimea stratului reticular (fig. 3 
şi 4). Fibrelţ conjunctive au o 
orientare aproape paralelă cu 
planul suprafeţei pielii . Aceste 
observaţii duc la concluzia că 
fragmentul de piele studiat 
prezintă caracteristicile histologice 
ale pielii de capră. 

2.2. Investigaţii chimice 
2.2.1. Analiza chimică a pielii 

Investigaţiile chimice au 
rolul de a oferi date referitoare la 

Tabelul 1: Compoziţia pielii 

Nr. crt. Componenta pielii 

1. Umiditate U 
2 . Substanţe grase Sg 
3 . Substanţe minerale Sm 
4 . Substanţe dermice Sd 

tipul şi calitatea tăbăcirii, dar şi date 
despre gradul de degradare al 
pielii. Pentru aceasta, sunt necesare 
determinări cantitative ale compo­
nentelor pielii (umiditate U¾, 
substanţe grase Sg¾, substanţe 
minerale Sm¾, substanţe dermice 
Sd¾, substanţe tanante combinate 
Stc¾, substanţe solubile organice 
So%). 

Determinarea umidităţii, 
substanţelor grase, substanţelor 
minerale, substanţei dermice s-au 
făcut prin determinări directe, în 
condiţii standardizate/2/. Indirect 
s-au determinat substanţele tanante 
combinate şi substanţele solubile 
organice. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 1. 

S-au mai efectuat analize 
chimice asupra extractuluLapos 
din piele, rezultatele obţinute fiind 
prezentate în tabelul 2. 

Compoziţia 
nror.Pnti1<>li'i -
19,66% 
1,42% 
8,59% 
63,56% 

5 . Substanţe tanante combinate Stc 5,88% 
6 . Substanţe solubile organice So 0,89% 

Tabelul 2: Analiza extractului apos din piele 

Nr. crt. Analiza extractului apos Rezultate 
1. Prezenţa sulfaţilor negativ 
2. Prezenţa sulfiţilor negativ 
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Fig. 3. Piele arheologică (secţiune) x 110 

Din tabelele 1 şi 2 se pot 
face următoarele observaţii: 

- valorile conţinutului în 
umiditate şi a conţinutului în 
substanţe grase sunt reduse faţă de 
alte valori obţinute la piei 
arheologice; 

- nivelul substanţelor 

minerale indică faptul că pieka a 
fost tăbăcită vegetal şi exclude 
posibilitatea tăbăcirii cu săruri 

minerale; 

Fig. 4. Piele arheologică (secţirme)xl40 

- valoarea conţinutului în 
azot (11,06%) şi în substanţe 

dermice (63,56%) nu indică 

pierderi în substanţe dermice, 
comparativ cu o piele actuală 
tăbăcită vegetal; 

- absenţa sulfiţilor şi a 
sulfaţilor în extractul apos al pielii 
este normală pentru pielea 
arheologică; 

- nivelul redus al conţi­
nutului în substanţe tanante 
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combinate arată o degradare 
semnificativă a taninurilor 
utilizate la tăbăcire . 

2.2.2. Analiza calitativă a 
extractului tanant din piele 

Pentru perioada istorică 
în care a fost tăbăcită pielea se 
poate lua în consideraţie 

îndeosebi tăbăcirea vegetală, 
motiv pentru care se analizează 
prezenţa taninurilor vegetale şi 

determinări ale tipului de tanin. 
În acest scop s-a 

considerat pielea ca fiind un ma­
terial tanant şi s-a supus extracţiei. 
Extractul tanant obţinut a fost 
supus analizei calitative, rezulta­
tele fiind prezentate în tabelul 3. 

Tabelul 3: Analiza calitativă a extractului tanant din piele 

Nr. Testul Rezultalul 
crt. 
1. Reacţia cu acid acetic şi 

acetat .de plumb filtrat incolor 
2 . Reacţia cu sulfură de amoniu precipitat după 

cca 12 ore 
3. Reacţia cobaltică Schell precipitat gri-verzui 
4 . Reacţia cu acetat de plumb în 

mediu bazic 
5. Iradiere UV 

Prin comparaţie cu datele 
din literatură, se constată că 

rezultatele analizelor cuprinse în 
tabelul 3 corespund unui extract 
tanant cunoscut menţionat în 
documentele istorice pentru acea 
perioadă : extractul de stejar. Alte 
analize calitative efectuate asupra 
extractului apos din piele nu con­
firmă acest lucru. 

Faptul că pielea a fost 
tăbăcită cu extract de stejar este 
confirmat şi prin spectroscopia IR, 
efectuată la un spectrofotometru 
Perkin- Elmer, asupra extractului 
din piele. 

Se cunoaşte că un 

filtrat incolor 
fluorescenţă 

principiu chimic caracteristic 
extractului de stejar este quercitina 
/3/. În spectrul IR al extractului 
tanant din piele sunt prezente toate 
grupările caracteristice quercitinei, 
cu excepţia grupării -OH din 
poziţia 3 a quercitinei . Însă, 
literatura precizează că această 
grupare este cea care participă la 
formarea flobafenelor, produşi de 
degradare în timp ai tananţilor 
vegetali . 

2.3. Investigaţii fizico- chimice 
În condiţii standardizate, 

s-a mai efectuat investigarea pH­
ul extractului apos (tabelul 4 ). 
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Tabelul 4. Investigaţia fizico- chimică a pielii 

Nr. crt. Analiza Rezultat 

1. pH-ul extractului apos 6,39 

Rezultatul obţinut a dus la 
constatarea că pielea este l iberă de 
acizi. 

3. Concluzii 
Lucr·area îşi propune un 

studiu asupra unui fragment de 
piele arheologică în scopul de a 
obţine noi informaţii legate de 
evoluţia în timp a prelucrării pieilor 
şi a gradului de degradare a pielii. 

Investigaţiile microscopice au 
arătat că pielea face parte din 
categoria pieilor caprine. Analiza 
calitativă a extractului tanant din 
piele a demonstrat că pielea a fost 
tăbăcită cu extract de stejar, puternic 
degradat. Investigaţiile chimice şi 
fizico-chimice cuprind analiza 
pielii care constituie o bază de date 
pentru stabilirea unui tratament spe­
cific de către restaurator. 
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