EVOLUTIA TEHNICII MINERITULUI SI A PRELUCRARH
METALELOR PRETIOASE IN TARA ZARANDULUI
(SECOLUL AL XVIII-LEA)

IOACHIM LAZAR

Vatra strdmoseascd, tinutul Zarandului este unanim recunoscut ca
péstritor al unor minunate traditii in domeniul extractiei si prelucrarii
metalelor prefioase -— aurul si argintul —, sintetizind una din cele mai
bogate pagini din istoria civilizatiei materiale a poporului roméan. Ex-
ploatarea zdcdmintelor aurifere din Muntii Apuseni are o vechime mul-
tiseculard, inceputurile ei pierzindu-se in negura timpurilor,

In Transilvania, pe lingd aurul scos din subsol, incid de pe timpul
statului dac, spalatul aurului din aluviunile riurilor a furnizat insemnate
cantitdti d= metal pretios. In evul mediu a continuat atit procesul scoa-
terii aurului din subsol, dar mai ales cel al spalarii nisipului aurifer.
Spdlarea aurului in tinutul Zarandului?, il preocupd in mod deosebit pe
Iancu de Hunedoara, iar exploatarea minereului de aur de la Brad este
mentionat in raportul intocmit de Felician Herberstein in secolul al
XVI-lea 2

In exploatarea minereurilor in minele de aici existau la sfirsitul se-
colului al XV-lea si inceputul celui urmaitor, mijloace tehnice foarte e-
voluate. Se foloseau, pentru transportul minereului in galerii, vagoneti
cu roti de lemn purtati pe sine de asemenea din lemn. Uimeste, prin
folosirea timpurie, schimbatorul de cale (ac si iniméa) atestat pentru prima
oard ?. Modelul acestui vagonet purtat pe sine, descoperit la Brad, a fost
expus in Muzeul tehnic al ciilor ferate din Berlin, fiind socotit unul din
cele mai vechi vehicule purtate pe sine cunoscut pini acum % Procesul
extractiei metalelor pretioase comporta o serie de operatii si procedee teh-
nologice destul de complicate, care presupunea un volum de cunostinie
avansate din partea minerilor.

Pierre Lescalopier care a vizitat, in 1574, instalatiile de la Zlatna, a
transmis date foarte valoroase asupra tehnicii mineritului. El relateaza
cid a vazut mincle de la Zlatna ,,unde se patrunde foarte departe sub un

1. C. Muresan, Iancu de hunedoara, Bucuresti, 1968, p. 128.

2. N. Maghiar, St. Olteanu, Din istoria mineritului in Romania, Bucuresti, 1970, p. 127.
3. Ibidem.
4.

D. Leonida, Din Istoria formiril si dezvoltirii Muzeului tehnic, in Rev.Muz., nr. 4, 1964,
p. 351—354 ; N, Maghlar, $t. Olteanu, op. cit.,, p, 128.

317

www.mcdr.ro / www.cimec.ro



munte inalt. De ajci (baiesii n.a.) scot niste piatrd pe care mai intii o ard
ca gipsul apoi o macind intr-o moara de apa, care alungd pietrele arse
intr-un jgheab de lemn lat de un picior si lung de doua prajini, unde le
zdrobesc niste pilugi grosi ce se ridicd si se coboard pe rind unul dupia
altul, si e prefacuta in pietris ; praful sau pietrisul e carat de apa, incetul
cu incetul prin acest jgheab care la iesirea sa din canal 1l impréastie pe
niste pinze groase, intinse pe o podind aplecatd usor asupra unei albii
foarte mari ; aurul se prinde de aceste pinze si ceea ce nu se prinde cade
in albie, iar apa de deasupra se squrge in jos. De doud ori in 24 ore
(bdiesii n.a.) ridica aceste pinze, le spala in alte albii, apoi pe talgere mari
de lemn iau ceea ce este in aceste vase, adicd apa si nisipul, pe care le
scuturd putin cite putin pind ce aurul se aduna intr-o parte, iar nisipul
nefolositor ridmine in cealalti parte a talgerului. Cind au ales o cantitate
din acest pietris cu aur, il pun cu putin argint viu intr-un alambic unde,
prin actiunea focului, argintul viu reduce aurul in bare, apoi argintul viu
se evapora" 5.

Noile metode introduse in minerit, la inceputul secolului al XVI-lea
au adus importante schimbari si in relatiile de productie. In timp ce for-
mele anterioare de exploatare nu necesitau investitii mari si minerii erau
in stare si le acopere singuri, acum mijloacele mai perfectionate nece-
sitau o fortd de muncd mai numeroasi si investitii de capital mai mare.
Posesorii de mine sint siliti adeseori sd se adreseze unor negustori, care
dispun de asemenea capitaluri si pe care doreau sa le investeascd in mi-
nerit. Padtrunderea capitalului comercial in sfera mineritu'ui si exploata-
rea fortei de munca salariate, arati cd, in prima jumaitate a secolului al
XVI-lea, minele de metale nobile constituiau un teren favorabil pentru
aparitia formelor embrionare ale productiei capitaliste 6. La mijlocul se-
colului al XVI-lea productia de aur si argint a Transilvaniei intrd intr-o
perioadd de crizd datorati razboaielor interne si a relatiilor feudale e-
Xistente.

Mineritul a intrat intr-o noud fazd in Transilvania dupa inliturarea
suzeranitdtii turcesti si instaurarea regimului habsburgic. Incd in primii
anj ai stdpinirii austriece, curtea de la Viena a luat o serie de madsuri
menite sd ducd la dezvoltarea mineritului transilvinean. Atentia sa se
indreaptd, in primul rind, spre extragerea mercurului si a aurului, fiindci
aceste ramuri miniere aduceau venituri insemnate fard sa pretinda in-
vestitii costisitoare. Curtea vienezd beneficiind de sprijinul medicului Sa-
muel Kéleseri a pornit la reorganizarea mineritului. In anul 1701 a fost
reinfiinfatd monetdria de la Alba Iulia si s-a reorganizat Oficiul pentru
schimbul aurului cu centrul in Abrud. Oficiul de schimb care avea si
sarcina de a supraveghea minele, steampurile si instalatiile de spalat
aurul, controla productia si ciuta si impiedice contrabanda.

O noud etapi in reorganizarea mineritului transilvan are loc in anul
1722, cind impératul Carol al VI-lea, a confirmat privilegiile Abrudului

5. Cilatorl striini despre {irile romane, vol. II, Bucuresti, 1970, p. 436—437.
6. Istoria Romsaniel, vol. IT, Bucuresti, 1962, p. 562.
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si ale Baii de Cris, luind sub ,,protectia” sa populatia minjera 7. La Abrud
a tost intiintat un tribunal minier, ce urma si aplice deocamdatad Consti-
tutia Maximiliand, pinad la intocmirea unui nou regulament. Tot in scopul
incurajarii mineritului Maria Tereza ia o serie de masuri. Cimara impe-
riald sprijinea diferiti concesionari, acordindu-le imprumuturi fira do-
binda si pe termen lung pentru a deschide noi mine sau pentru a continua
exploatarea celor mai vechi, dar considerate incd nerentabile.

In anul 1746, tezaurariatul din Sibiu cerea Camerei Aulice din Viena
wtrei ani liberi de robota pentru exploatarea aurifera din Ruda”®. La
1752, exploatarca aurifera de lingd localitatea Ruda, proprietatea lui A-
lexandru Bradij este scutiti de robotd pe timp de opt ani” % Un an mai
tirziu, in 1753, Colegiul aulic acorda o scutire de robotd pe trei ani mi-
nelor de la Criscior I si prelungea cu inca trei ani scutirea de robota a-
cordata minei de la Ruda, proprietatea colonelului Adam Ribiczei !!. Mi-
nele de la Valea Arsului, care apartineau localnicilor grupati intr-o so-
cietate miniera,dispuneau de steampuri pentru a ciror alimentare cu apa
s-a amenajat cursul superior al Vaii Arsului 2. Pe la 1760 aproape toate
minele principale de aur din zona Bradului, devin proprietatea familiei
Ribiczei 1, care le exploateazd pinid la rdscoala lui Horea, cind sint de-
vastate de rasculati.

Cele mai productive mine erau la Sicdrimb, unde statul deschide
in 1746, prima mind adincd, urmatd de alta, in 1765. In 1791 minele din
regiunea Bradului tree in proprietatca familiei Toldalagy si Zeik care pun
bazele ,,Societdtii Ruda 12 Apostoli¢ si ,,Sf. Ioan Evanghelistul® 14 Ca ur-
mare a acestor masuri are loc o crestere simtitoare a productiei de aur de
la 52 195 pisete, cit era la 1740, 1la 88 483 pisete in anii urmatori '%.

In secolul al XVIII-lea continui si se practice in tinutul Zarandului
atit spalarea nisipului aurifer al diferitelor riuri, dar mai ales extragerea
aurului din filon. Tehnica culegerii aurului s-a mentinut aceiasi timp de
mai multe secole. Despre modul cum se efectueaza spalarea nisipului au-
rifer aflam date interesante din relatarile unor contemporani. Medicul
Samuel Kboleseri, carc viziteazd minele de aur din Transilvania, printre
care si cele de la Criscior, Har{dgani, Trestia, Ruda, Bdita, Tebea si Baia
de Cris, relateaza ci ,,pe linga riuri exista cite un scaun de spdlat aurul,
adicd o tabla prelungi, cu un capit mai inclinat, care in Transilvania e
maj scurtd si mai latd decit in Tara Romaneascd. Aceasta se acoperd cu
un tol mitos sau de cinepd, peste care se toarna cu cosurile nisipul auri-
fer 16, Frldvalwkl aratd cd dupid spdlarea repetatid a postavulul firisoa-

7. M.D. Vlad, Istoria medie a Roméiniei (1711—1821), Parlea I, Bucuresil, 1975, p. 110 ; B. Surdu,
Liniile dezvoltarii social-economice a Transilvaniei in secolul al XVIII-lea pini la riscoala
lui Horea, in AIIC, III, 1960, p. 118 ; N. Maghlar, $t. Olteanu, op. cit., p. 163.

8. Arh. Stat Cluj, fond. Tezauriatul Montanistic, 1746, doc. nr. 176.

9, Ibidem, doc. nr. 83, fil. 1 si 3.

10. Ibidem, doc. nr. 45, fil. 1—3.

11. Ibidem, doc. nr. 36, fil. 1—3.

12. I. Haiduc. Industria aurului in Romania, Bucuresti, 1940, p. 87.

13. L. Rusu—Abrudeanu, Aurul roménesc, Istoria lui din vechime pind azi, Bucuregti. 1833
p. 254 ; I. Haidue, op. cit., p. 87.

14. 1. Haiduc op. cit., p. 91 ; I. Rusu-Abrudeanu, op. cit, p. 254—251.

15, N. Maghiar, $t. Olteanu, op. cit., p. 164.

16. Ibidem, p. 174.
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rele de aur erau puse in niste copai in vederea unei mai bune selectionari
a metalului. Aceste copai, erau confectionate din coaja arborilor si erau
mai ,bune ca acelea pe care le numim Scheitrog, deoarece prin structura
lor si printr-o clatinare repetatd fac ca nisipul sd se invirteasci si cum
partile mai usoare se duc spre centru, ei le scot lesne dacd mai inainte
la scuturd o dati si le lasid o clipi de rédgaz pentru (depunerea) parti-
celelelor mai grele, ceea ce ei stiu sd facd cu mare indeminare foarte
repede“ 17, Avem de a face cu o unealti de o veche traditie folositd de
populatia romaneascd, superioard saitrocului adus de minerii germani.

In ce priveste extractia aurului din filoane procesul era acelasi ca si
in epoca anterioard. Se observid insi unele imbunéititiri de ordin tehnic
in ce priveste prelucrarea minereului aurifer. Acelasi Koleseri prezinta
date interesante, aritind cid ,,aurul extras din mind se alege de pamint
si daca este sfarimicios se zdrobeste ; cel tare se calcineazid sau se arde,
apoi se udi cu apd, ficindu-l astfel sfarimicios, zdrobindu-1 apoi cu aju-
torul risnitelor uscate. Niste masini miruntesc minereul ud cu ajutorul
unor sigeti prevazute cu cap de fier* 18, Sint dese cazurile cind dotarea
unor mine de aur se face cu steampuri construite in atelicrele de fierarie
de pe domeniul Hunedoarei. In anul 1694 se consemneau in documente
cd din ,,puterea mariei sale principelui, pentru nevoile minei Baita, am
dat la mina sa — oamenilor lui Stefan Alexa, judele curtii din Geoagiy,
cinci steampuri, doua hirlete late, mari, patru rude de otel, o handé si un
cep de fier pe care le-a ficut domnul jude al curtii prin maistrul cohului
Plosca, Sirb Petru, din 3 miji si 15 funti de fiert 9.

In aceeasi perioadd vechile cuptoare de recoacere a minereului, in-
calzite cu lemne, de la Brad, Abrud si Cimpani sint inlocuite prin altele
ce folosesc carbuni (mangalul). Satele din zond care aduceau pind acum
lemne, sint obligate sd prepare carbuni necesari pentru noile cuptoare 2

Pini la mijlocul secolului al XVIII-lea, cu toate innoirile produse,
metodele tchnice de exploatare si prelucrare a metalelor erau destul de
rudimentare. Se acumulase, insd, pind acum in mineritul zarindean o bo-
gata experientd, transmisd de-a lungul secolelor din generatic in gene-
ratie. La importantele inovatii si innoiri din mineritul si prelucrarea me-
talelor si-au adus o contributie deosebitd, elementele locale zirindene.
Fiecare miner addugase cite ceva experientei predecesorilor sdi, adusese
o imbundtafire la o uneltd, la o instalatie, la sistemul de sipare a gro-
pilor si galeriilor, la procesul scoaterii minereului la suprafatd sau la
transportul acestuia, la alegerea si prelucrarea metalelor 2L

$i in domeniul extragerii si prelucrdrii aurului au loec noi innoiri
tehnice in procesul de extractie, se intrebuinteazi pulberea ca explozibil
si se folosesc tot mai mult animalele la scoaterea minereului afari din
mine, cu ajutorul scripetilor. Invititorul chimist Fridvalszki descria astfel
Abruduluj secolului al XVIII-lea. ,Toti valahii locuind in acesti munti,

17. Ibidem, p. 203.

18. Ibidem, p. 173. .

19. D. Prodan. Productia fierului pe domeniul Hunedoarei in secolul XVII, in AHC, I-II,
1958—1959, p. 47.

20. Arh. St., Cluj, fond T.M. 1769, doc. 165, fil. 1-2.

21, $t. Pascu, Sageti de foc §i steampuri fari api, in Magazin istoric, nr. 3/1970, p. 27—37.
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Ii zguduie, sfredelesc, perforeazi si nemul{umiti, de a giuri padmintul si
pietrele cu instrumentele lor de fier, dirimi muntii, folosind atita praf
de pusecd incit, dupid cum m-am convins, nu e minut pe ceas in care si
nu se audd mai puternic decit in iad, tunetul si bubuitul produs de jur
imprejur de taria pulberii* 22, Pentru aerisire, potrivit relatarilor lui Ignaz
Born, mina de aur din Sdcdrimb avea la intrare un ventilator actionat
de o roati de ap3 adidpostiti intr-o camerd inchisi, de unde conducte
facute din lemn duceau aerul la partea de jos a putului?}, Lacurile care
asigurau apa necesard steampurilor au fost reamenajate si largite. La 7
aprilie 1760 Tezaurariatul din Sibiu di dispozitie Oficiului minier din
Zlatna sa intocmeasca devize pentru repararea lacului de la Rosia Mon-
tand, largirea celui de la Orlea si pentru alimentarea cu apa a unor steam-
puri 24, La Toplita au fost instalate steampuri noi, perfectionate, care au
dat rezultate excelente.

Minereurile aurifere mai bogate erau trecute prin jgheaburi de
lemn, la canalele de separare, iar minereurile sirace erau separate cu a-
jutorul unor site de fier. Bucétile mai mari care nu treceau prin prima
sitd, impreund cu cele trecute prin primele doui site, erau stdrimate cu
ciocanele obisnuite. Cele ce treceau prin sitele a treia si a patra, erau date
in grija maistrilor ciurari; praful ce trecea prin sitele urméitoare era
separat in cuptoare comune 2. O contributie de mare insemnaitate pen-
tru imbundtatirea tehnicii miniere de aici si~au adus o serie de elemente
ridicate din rindul minerilor romani. In anul 1779, Idu Criciun, infitisa
forurilor miniere din Zlatna, in scopul obtinerii aprobarii necesare, un nou
model de steamp. Modelul prezentat era un steamp de zdrobit minereul
aurifer fdra roatd de apa, pus in miscare de o singurd persoan, cu aju-
torul unui sistem ingenios de greutati. Cu toate acestea, noul tip de
steamp, prin care se puteau economisi cheltuielile de transport al mi-
nereului si care putea fi pus si mentinut in miscare fara forta apei si
numai cu ajutorul unui miner, nu a fost gasit corespunzitor de citre
forurile miniere din Zlatna si mai apoi nici de cele vieneze, unde a fost
trimis modelul, din cauza incetinelii miscdrii 2. Mai rocos a fost Urs Mun-
tean, mester lemnar din Sadcdrimb, care a construit un nou model de
steamp, in anul 1797. Steampul construit de Urs Muntean urma sa fie pus
in miscare de aceiasi apa care se folosea la spalatul aurului. Desi in ce pri-
veste acest proiect de steamp, autorititile miniere si-au exprimat unele
indoieli, totusi au admis posibilitatea cd un steamp poate fi pus in mis-
care si cu mai putind apd ca de obicei prin aplicarea unei forte me-
canice ??. La 13 septembrie 1799, administratorul minelor din Sacarimb,
Felix Franzenau, isi exprima convingerea ca daca i s-ar aduce unele mici
modificiri prin micsorarea rotii dintate, s-ar putea ajunge la scopul ur-
mirit de a se obfine viteza necesard, avind in vedere faptul ca toate

22, $t. Pascu, op. cit.,, p. 30. .

23. Din istoria regiunii miniere Certej—Sicirimb, Deva, 1971, p. 43 ; N. Maghiar, $t. Olteanu,
op. cit.,, p. 188.

24. Arh. Stat. Cluj, Fond T.M. 1760, doc. nr. 528,

25. Din istoria regiunii miniere Certej—Sicirimb, p. 44. .

26. Al. Neamtu, Inovatori roméni in tehmica minierd din Transilvania in a doua jumiitate
a secolului al XVIII-lea, in Studii nr. 2, 1957, p. 102 ; $t Pascu, op. cit, p. 27-37.

27, Ibidem.
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masinile noi inventate necesitd o perfectionare 2R Totusi drept recom-'
pensa, cere si-i fie aprobatd inventatorului suma de sase ducati, aratind
ca desi Urs Muntean cu aceasta nu a reusit ,,ne-a dat o idee care cu
timpul va putea fi imbunatatitd si ar putea fi folositoare* 2. Desi nu stia
daca s-a aplicat in minerit, la 1799 un calator vienez ce viziteazd minele
din Sicarimb, spune cd a vazut si el acest steamp care purta denumirea
de ,,steampul lui Urs® %,

Spilarea minereului si alegerea firicelelor de metal pretios era o
operatie foarte pretentioasa. Ingeniosul mester lemnar din Sicdrimb s-a
preocapat staruitor si de perfectionarea masinii de spilat minereul auri-
fer. Rezultatul acestor preocupdri a fost realizarea celei de a doua ino-
vatii a lui Muntean Urs si anume masina de spilat minereul extras din
galerii 3.

La 11 august 1800, Felix Franzenau inainteazi un raport si un bilant,
Tezaurariatul din Sibiu din care se desprind avantajele si rentabilitatile
acestei inovatii ardtind ca ,la o spalatorie obisnuitd se spald cu mina o-
meneascd intr-un sut de 12 ore, 130 maji de minereu ; deci intr-o luna
sau 22 de suturi se spald 2860 maji de minereu. Deoarece cheltuielile
lunare cu aceasti operatie se ridicd la 75 fl. si 6 creitari, rezultd ca spa-
latul unei maji de minereu costd 14/8 creitari®%. Cu ajutorul masinii —
continua raportul — se spald in 12 ore, 310 méiji de minerey, intr-o
luna sau 22 de suturi in medie 6821 maji, cu o cheltuiald de numai
25 fl. si 18 creitari, din care pricina spalatul unei méji de minereu costa
numai 1/8 creitari %. Aceasta inseamnd un progres remarcabil in dezvol-
tarea tfortelor de productie, care putea sta aldturi de altele ale vremii. O
altd inovatie, din 1827, pune problema inlocuirii fortei hilraulice necesare
actionarii steampurilor in timp de secetd, cu o fortd mecanica tot atit de
eficace *'. Este inovatia lul Constantin Palade, iobag din satul Cimpeni,
recomandata elogios chiar impdratului de la Viena pentru a fi pusi in
aplicare %,

Un aport insemnat la dezvoltarea tehnicii miniere a adus si Martin
Debreczeni, iobag de origine, angajat la topitoria din Certej — a carui
inovatie, sutlatorul spiral, care a surat operatia topirii minereului, a fost
introdusd in numeroase topitorii din Europa .

Poporul roman continud stravechi traditii de minerit. El si-a creat
pentru diferite operatii miniere, unelte care impresioneazi prin ingenio-
zitatea si varietatea lor tehnicd. A manifestat continu tendinta de a trece
spre noi procese de munca, de a inlatura tehnica rudimentari si de a folosi
unelte, masini si instalatii din ce in ce mai importante. Intre aceste con-
tinue strddanii de a depadsi vechiul pot fi incluse si contributiile im-

28. Al. Neamtu, op. cit., n. 105,

29. Ibidem.

30. Ibidem.

31. Ibidem.

32. Ibidem, p. 107.

33. Ibidem.

34, Al. Neamtu, Un raport oficial din anul 1827 despre o inovatie a unui lobag roméin, in
AIIC, 1958—1959, p. 383.

35. Ibidem.

36. N. Maghiar, St. Olteanu, op. cit,, p. 201 ; Din Istoria regiunii miniere, p. 46.
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portante aduse, in secolul al XVIII-lea, de cidtre mrinerii zardndeni la
dezvoltarea tehnicii mineritului si prelucrarii metalelor pretioase.

L'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE DE L’'OUVRAGE DES MITES ET DE LA
PREPARATION DES METAUX PRECIEUX DANS LE PAYS DE ZARAND
PENDANT LE XVIII-EME SIECLE

Résumé

Le pays de Zarand s'intégre dans l'histoire de l'ouvrage des mines de la Rou-
manie, comme l'une de plus importante zone. L’exploitation de mines d'or de ce
contrée a été pratiqué depuis du temps des daces. Dans le Moyen Age l'exloitation
des metaux précieux connait un développement, en ralisant, de remarquables in-
ventations., parmi lesquels ils sont: de wagonnet avec des roues du bois qui roule
sur les rails, et l'aiguillage. Le XVIII-éme siécle enregistre de nouveaux progrés
dans l'ouvrage des mines des Montagnes de 1'Ouest. On travaille de nouveaux mo-

déles des bocards, par exemple celui du l'artisan en bois de Sicidrimb, Urs Mun-
tean.

Les nouveaux innovations de la technique qui ont conduit vers un rapide pro-
grés dans ce meétier, reflétent I'importante contribution que les mineurs des Mon-
tagnes de 1'Ouest ont eu dans la développement de la techique de l'ouvrage des
mines et de la préparation des metaux précieux.
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