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Lucrarea prezintă o tipăritură de secol XVII de mare valoare istorico-

documentară, aflată în stare avansată de degradare şi tratamentul de restaurare 

efectuat pentru realizarea legăturii şi copertei volumului.  

 

Cartea propusă spre restaurare laboratorului nostru este Mărgăritare, „adecă 

cuvinte de multe feluri acelui întru sfinţii părintelui nostru Ioan Arhiepiscopul 

Ţarigradului a lui Zlatoust”. Ea apare înscrisă în BRV I, poziţia 91, pag. 315. Este 

tipărită la Bucureşti în 1691 în timpul domniei lui Ioan Constantin Basarab. Traducerea 

cărţii aparţine fraţilor Şerban şi Radu Greceanu şi este socotită printre cărţile traduse 

într-o limbă frumoasă românească
1
. 

Mărgăritare, inv. 358, aparţine Mitropoliei Banatului şi a ajuns în laborator 

datorită gradului avansat de deteriorare. La tipărirea acestei cărţi s-au folosit caracterele 

Bibliei din 1688 cu cerneală de tipar neagră şi roşie. Filele sunt legate in quarto, cusute 

cu aţă de in, pe trei binduri groase din cânepă şi două lănţişoare împletite. Coperta are 

scoarţe din lemn îmbrăcate în piele maro, fără ornamente. Legătura originală nu s-a 

păstrat, existând, în faţă, ştraifuri de hârtie şi găuri de ac, iar cotorul a fost puţin rotunjit. 

Se păstrează două fragmente din forzaţurile (adăugate) din faţă şi spate (albăstrui), cu 

ocazia relegării.  

Starea de conservare a volumului a fost deosebit de precară. Blocul cărţii şi-a 

pierdut unitatea, fiind desprins de la cotor, bindurile şi aţa de cusătură erau deteriorate, 

neexistând urme de clei. Scoarţele din lemn au fost deteriorate, roase de carii, cu 

margini fragilizate, lipsind jumătate din scoarţa II. Învelitoarea din piele, fără 

ornamente, a fost foarte murdară, roasă, deshidratată, ruptă pe margini, cu găuri de carii, 

păstrând o urmă de închizători metalice. Pe scoarţă s-a remarcat un fragment de pânză 

de in cu care au fost căptuşite bindurile. Capitalbandul şi forzaţurile originale nu s-au 

păstrat. Întreg blocul cărţii a fost deformat, filele fiind blocate, fragilizate, cu lipsuri de 

aproximativ o treime sau două treimi din masa hârtiei (Pl. I, II/1). 

Cartea a fost tipărită pe hârtie fabricată manual cu linii de apă şi filigran, 

forzaţurile originale nu s-au păstrat, existând două fragmente din hârtie (albăstruie) 

adăugate la relegare. Umezeala excesivă şi atacul microbiologic au dus la degradări 

fizice, fizico-chimice şi bio-chimice a volumului
2
.  

După restaurarea filelor, cartea a ajuns la legătorie unde a fost recusută manual, 

în gherghef, pe trei binduri groase din cânepă şi două lănţişoare împletite, ţinându-se 
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cont de legătura iniţială. Capitalbandul a fost cusut tot manual cu aţă albă neavând 

indicii despre existenţa unui alt capitalband de culoare diferită (Pl. II/2, III-IV, V/1). 

Cotorului i s-a aplicat o rotunjire uşoară şi o căptuşire cu carnea pielii după ce a 

fost încleiat cu pap. Pentru forzaţuri s-a folosit aceeaşi hârtie japoneză cu care a fost 

restaurat volumul în discuţie.  

Scoarţele rigide
3
 din lemn existente nu au putut fi refolosite datorită gradului 

mare de deteriorare, executându-se scoarţe noi, din lemn de esenţă tare de către 

restauratorul pe lemn al laboratorului. Resturile pielii existente, neavând nici un 

ornament, nu s-au refolosit fiind foarte deteriorate. Scoarţele din lemn au fost căptuşite 

şi învelite în piele nouă, maro, de viţel. Pe interiorul acestora s-au executat operaţiunile 

necesare finisării (formarea oglinzii, căptuşirea cu carton neutru). Ulterior a fost lipit 

forzaţul şi tăiat la formatul cărţii (Pl. V/2, VI-VII, VIII/1). 

Pentru o păstrare corespunzătoare şi conservarea volumului în discuţie, i s-a 

confecţionat o casetă de protecţie realizată din carton neutru (Pl. VIII/2, IX). 
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Pl. I. 1-2. Cartea înaintea restaurării (Foto: M. Şepeţan) 
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Pl. II. 1. Cartea înaintea restaurării; 2. Cartea în timpul restaurării (Foto: M. Şepeţan) 
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Pl. III. 1-2. Cartea în timpul restaurării (Foto: M. Şepeţan) 
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Pl. IV. 1-2. Cartea în timpul restaurării (Foto: M. Şepeţan) 
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Pl. V. 1. Cartea în timpul restaurării; 2. Cartea restaurată (Foto: L. Tulbure) 
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Pl. VI. 1-2. Cartea restaurată (Foto: L. Tulbure) 
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Pl. VII. 1-2. Cartea restaurată (Foto: L. Tulbure) 
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Pl. VIII. 1. Cartea restaurată; 2. Cutie pentru conservare (Foto: L. Tulbure) 
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Pl. IX. 1. Cutie pentru conservare (Foto: L. Tulbure) 

 

 

The Binding Restoration of Mărgăritare Printed in the 17
th 

Century 

Abstract 

 

The article presents the binding restoration treatment applied to an old book with 

great damages. Mărgăritare has a great historical and documentary value and belongs to 

the collection of the Metropolitan Church of Banat library. 
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