
Restaurarea icoanei "Sf. Nicolae" - sec. XVIII 

Cristina B11s11ioc 

Icoana "Sf. Nicolae", având numărul de inventar 441, face parte din colecţia Muzeului Judeţean Satu 
Mare fiind achiziţionată în stare de conservare relativ bună. 

Suportul icoanei este debitat mecanic a\rând rame canelate pe faţa icoanei prinse cu cepuri de lemn. 
Nodurile care se văd pe verso-ul icoanei au produs în timp desprinderi ale stratului pictural pe faţa 

icoanei. 
Nodl situat la 41 cm din stânga şi 13,5 cm de sus 
Nod2 situat la 10,5 cm din stânga şi 26 cm de sus 
Nod3 situat la 54 cm din stânga şi 37 cm de sus 
Nod4 situat la 6,5 cm din stânga şi 30 cm de sus 
Nod5 situat la 47 cm din stânga şi 21,5 cm de jos 
T raversele parcurg întreaga lăţime a icoanei şi pornesc din aceeaşi parte sunt semiîngropate şi 

trapezoidale. Cea de sus este subţiată în urma unei intervenţii mecanice. Sub traversa inferioară s-a produs o 
fisură până la marginea ramei de aceea se propune crestarea traverselor pentru a permite blatului de lemn să 
lucreze. 

Verso-ul icoanei are pe o suprafaţă de 20x11 cm o inscripţie cu litere chirilice care atestă faptul că 
icoana datează din anul 1737: Această icoană l11atcl Davida Gngone În anul Donm11lui 1737. 

Lemnul prezintă atac xilofag - inactiv. Ramele lipsesc în proporţie de cca. 50% ele au fost prinse de 
blatul icoanei printr-un sistem de cepuri introduse în orificii practicate atât în rame cât şi în blarul icoanei. 
Cepurile s-au pierdut în unele locuri şi au fost astfel înlocuite de cuie metalice cu scopul de a fixa ramele de 
blat. 

Grundul este de calitate bună (cca. 1,0 mm) în schimb pelicula de culoare este foarte subţire şi 
prezintă cracluri de îmbătrânire . 

Fondul picturii este realizat cu foiţă de aur peste un strat de bolus iar grundul din această zonă este 
zgrafitat imitând vrejuri vegetale. 

În centrul imaginii este reprezentat Sfântul Nicolae cu Cartea Sfântă în mâna stângă iar cu dreapta 
binecuvântează. Pe cap are o mitră pe care sunt pictaţi doi serafimi, marginile mitrei sunt reliefate sub forma 
unuj şir de calote sferice. Marginile mitrei şi cei doi serafimi sunt îmbrăcaţi în foiţă de aur. 

În stânga şi dreapta, deasupra umerilor Sfântului Nicolae sunt realizate două medalioane (18x13 cm) 
ovale, reprezentând pe Maica Domnului care dă hainele preoţeşti Sfântului Nicolae şi lisus J Iristos care îi 
dăruieşte Cartea Sfântă. 

Îmbrăcămintea Sfântului Nicolae este decorată cu motive florale pictate cu aur (haine preoţeşti). 
Strarul pictural pe întreaga suprafa~ă a icoanei prezintă cracluri de îmbătrânire, foiţa <le aur este 

aproape intactă. 
Fisura de pe verso-ul icoanei a antrenat s tratul pictural astfel încât pe fafa icoanei, în paccea dreaptă 

regăsim fisura cu pictura ridicată sub formă de „acoperiş" cu murdărie aderentă adunată în această regiune. 
Fisura parcurge „Cartea Sfântă" spre rama inferioară. 

Lacune mici există în partea de jos a icoanei iar foiţa de aur este puţin erodată în medalionul din 
stânga. 

Diagnostic: 
- ramele canelate lipsesc în proporţie de 50% 
- traversele sunt rigide, blatul de lemn este deformat 
- murdărie aderentă 
- grund de calitate relativ bună 
- peliculă de culoare foarte subţire 
- cracluri de îmbătrânire 
- verni subţire 
- foiţa de aur puţin erodată . . . 
Testele microchimice au determinat în stratul de grund - ceruză, şi s-a confirmat calitatea foiţei de 

aur. 
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Restaurarea icoanei "Sf. Nicolae" - sec. XVIII 

Cristina Busuioc 

Icoana "Sf. Nicolae", având numărul de inventar 441, face parte clin colec~a Muzeului Judeţean Satu 
Mare fond achiziţionată în stare de conservare relativ bună. 

Suportul icoanei este debitat mecanic având rame canelate pe faţa icoanei prinse cu cepuri de lemn. 
Nodurile care se văd pe verso-ul icoanei au produs în timp desprinderi ale stratului pictural pe faţa 

icoanei. 
Nodl situat la 41 cm din stânga şi 13,5 cm de sus 
Nod2 situat la 10,5 cm clin stânga şi 26 cm de sus 
Nod3 situat la 54 cm din stânga şi 37 cm de sus 
Nod4 situat la 6,5 cm din stânga şi 30 cm de sus 
NodS situat la 47 cm din stânga şi 21,S cm de jos 
Traversele parcurg întreaga lăţime a icoanei şi pornesc din aceeaşi parte sunt semiingropate şi 

trapezoidale. Cea de sus este subţiată în urma unei intervenţii mecanice. Sub traversa inferioară s-a produs o 
fisură până la marginea ramei de aceea se propune crestarea traverselor pentru a permite blatului de lemn să 
lucreze. 

Verso-ul icoanei are pe o suprafaţă de 20x11 cm o inscrip9e cu litere chirilice care atestă faptul că 
icoana datează din anul 1737: Această icoană luată Davida Grigorie în anul Domnului 1737. 

Lemnul prezintă atac xilofag - inactiv. Ramele lipsesc în proporţie de cca. 50% ele au fost prinse de 
blatul icoanei printr-un sistem de cepuri introduse în orificii practicate atât în rame cât şi în blatul icoanei. 
Cepurile s-au pierdut în unele locuri şi au fost astfel înlocuite de cuie metalice cu scopul de a fixa ramele de 
blat. 

Grundul este de calitate bună (cca. 1,0 mm) în schimb pelicula de culoare este foarte subţire şi 
prezintă cracluri de îmbătrânire. 

Fondul picturii este realizat cu foiţă de aur peste un strat de bolus iar grundul din această zonă este 
zgrafitat imitând vrejuri vegetale. 

În centrul imaginii este reprezentat Sfântul Nicolae cu Cartea Sfântă în mâna stângă iar cu dreapta 
binecuvântează. Pe cap are o mitră pe care sunt pictaţi doi serafimi, marginile mitrei sunt reliefate sub forma 
unui şir ~e calote sferice. Marginile mitrei şi cei doi serafimi sunt îmbrăcaţi în foiţă de aur. 

In stânga şi dreapta, deasupra umerilor Sfântului Nicolae sunt realizate două medalioane (18x13 cm) 
ovale, reprezentând pe Maica Domnului care dă hainele preoţeşti Sfântului Nicolae şi Iisus Hristos care îi 
dăruieşte Cartea Sfântă. 

Îmbrăcămintea Sfântului Nicolae este decorată cu motive florale pictate cu aur (haine preoţeşti). 
Stratul pictural pe întreaga suprafaţă a icoanei prezintă cracluri de îmbătrânire, foiţa de aur este 

aproape intactă. 
Fisura de pe verso-ul icoanei a antrenat stratul pictural astfel încât pe faţa icoanei, în partea dreaptă 

regăsim fisura cu pictura ridicată sub formă de „acoperiş" cu murdărie aderentă adunată în această regiune. 
Fisura parcurge „Cartea Sfântă" spre rama inferioară. 

Lacune mici există în partea de jos a icoanei iar foiţa de aur este puţin erodată în medalionul din 
stânga. 

Diagnostic: 
- ramele canelate lipsesc în proporţie de 50% 
- traversele sunt rigide, b latul de lemn este deformat 
- murdărie aderentă 
- grund de calitate relativ bună 
- peliculă de culoare foarte subţire 
- cracluri de îmbătrânire 
- verni subţire 
- foiţa de aur puţin erodată 
Testele microchimice au determinat în stratul de grund - ceruză, şi s-a confirmat calitatea foiţei de 

aur. 
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S-au făcut teste de curaţare cu soluţie de detergent anionic - Contrad 12%, rezultate bune. 
Înainte de a începe propriu-zis operaţiunile de restaurare am protejat suprafaţa icoanei cu foiţi 

japoneză şi clei de peşte 4%. 
S-a făcut dezinsecţia preventivă a suportului de lemn. 
Am făcut consolidarea stratului pictural cu clei de peşte 12% iar surplusul a fost îndepărtat prin 

tamponare. 
Următoarea operaţie a fost completarea ramelor canelate, chituirea lacunelor şi apoi refacerea 

stratului de grunt pe ramele nou completate, cu un chit din clei de peşte 10% şi praf de cretă de munte. 
Curăţarea, îndepărtarea murdăriei aderente s-a făcut cu soluţie Contrad 12%, iar saturarea ciutului s-a 

făcut cu emulsie de ou 1 :4. 
Integrarea cromatică s-a făcut in culori de apă in tehnica „tratteggio" şi „vdatura" într-un ton care 

imită foi~a de aur. 
Vernisarea picturii s-a făcut în straturi succesive cu răşină dammar 10% în terebentină. 

Lista ilustratiilor , 

1. Înainte de restaurare. 
2. Detaliu de degradare. 
3. Test de curăţare. 
4. Consolidare. 
5. Verso final. 
6. După restaurare. 

The restoration of "St. Nicholas" icon, from the collection of the 
County Museum of Satu Mare 

Summa.ry 

Ex«11ted i11 a technique named <fa~ te111pera>, it's a big icon (83 x 61,5) which gave us the ideea that ii could be 
an imperial icon, beeingprobab!J a part of the icono.rtasis. 

The icon had some paintless parts, approx. 10%, and pre.renting ageing cracks, the thi11-vemi bas accum11/alio11s of 
dirt. 

ln the rcstoration and preset7Jation of this icon the .ftrst ifllposed thing was the propf?ylactic consolidatio11 of the colour 
lqyer wilh the japanese thi11 paper a11d a .ftshglue so/111io11 over 4% 011 the delached parts, elevaliotzs, andin al/ those parts 111hich 
J1Jere i11 danger of detachingfrofll the support. 

The consolidation of the pictorial lqyer has been 111ade 1!J ilyections(bloodshots) of 12 % .ftshgl11e, after the piau was 
J1Jam1ed with a b11far l?J hot cotto11. The b/oodshot.r repeated J1Jhere it 1vas necessary, unii/ we got the desired ejfect. There bas bem 
111ade succcessive ironings 1vith the flat iron (5 5 C), altemating the cold press(pieces of marble) for the evaporation of the water 

jro111 the pictorial lqyer; the irrming 1va.s 111ade thro11gh filter pa per, and then ii bas been 1J1ade a sat11ratio11 of the JJJood 1vith 6% 
.fishglue (+pentaclotjeno/at de sodit~ and bis prepeatingfor the next lqyer-the '~rund" J1Jbich Jormed more than one layer. The 
gaps are completed in the s01ne fomm/a with "grund". 

A fler the dea11i11g, the pictorial lqyer has been penS11/ated 11nth egg (yolk) (1 :4), and it has been made the chromathic 
i11tegratio11 1vith egg (yolk) and 1valer colours in the "trattegio" technique. In the end JIJe used a verni l?J natural resin (da111111ar), 
disolved in t111pentine esscnce (10-12 %) i11 succesive lqyers. 

The list of pictures 

1. Bejore restoration. 
2. Degrada/ion detail. 
3. Cleanning test detail. 
4. Consolidation. 
5. Back side efter restaura/ion. 
6. After restaura/ion. 
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fig. 1 fig.2 

fig. 3 
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Fig. 4 fig.5 

fig. 6 


