MESTESUGUL METALURGIEI PE TERITORIUL CETATII
DE SCAUN DE LA SUCEAVA

Pentru deplina ingelegere istorici a complexului arhitectonic Cetatea de
Scaun a Sucevei, cercetirile au cuprins nu numai Cetatea ci i platoul din preayma
ei, unde ca la alte cetiti feudale ale evului mediu, se grupeazi, dupi epoci, con-
structii de proportii vaste, derservind si amglificind sub multiple aspecte func-
tiunile cetitii si viata de curte a ei.

Intr-adevir, datorita sapaturilor arheologice practicate pe platou in anii
1951—1959 s-a documentat existenta unei populatii legate de cetate, pe care,
dacid incercim si sistematizim rezultatele, putem spune ci o formau slujitori si
producitori nemijlociti de diverse categorii. Analiza locuintelor acestora a adus
date bogate asupra arhitecturii profane din secolele XV— XVII si a evidentiat
priceperea si experienta acumulati a realizatorilor lor.

fn mai multe cazuri s-au ficut constatiri certe cu privire la compunerea gi
dimensionarea planului caselor descoperite si observatii clare asupra elementelor
constructive si decorative, iar in cadrul componentelor planimetrice si structurale
s-au putut distinge §i defini unele schimbari cu caracter progresiv de naturi si
ingidduie discutarea evolutiei trisiturilor specifice arhitecturii civile feudale. Diver-
sificarea morfologici reflectd insa si situagia sociali a locatarilor dupi cum locuin-
tele slujesc interese deosebite, corespunzitoare diferitelor ranguri §i pozitii ale
personalului cetitii. Evident ci la ridicarea ultimelor doui chestiuni a dus deter-
minarea tipurilor de locuinte, care au fost concepute si realizate ca adiposturi
durabile, adaptate la nevoile vietii stabile. De fapt aici rezidi dovada incontes-
tabili ci slujitorii si megtesugarii cetatii locuiau in permanenti pe platou. Alca-
tuiau gospodiria cetitii, dincolo de pavajele de piatri, care se afli in vecinitatea
acesteia ca piete si drumuri de acces, suprapuse in succesiune cronologici.

Aproape de fiecare datd cind pavajele au fost reficute, paralel cu prefaceri
aduse cetdtii, dupi cerintele imperioase ale vremii al cirei impuls era perfectio-
narea artileriei §i a tacticii de luptd, constructiile acesteia au fost impinse tot mai
departe de cetate, aga incit zona din jurul ei s-a lirgit, punind la dispozitie un
teren cit mai descoperit, potrivit noilor metode de lupta. Constructiile, la vremea
lor, n-au avut intirituri imprejur caresi le puni la adipost in fata vreunei primejdii.
Numai in zona de unde ele au fost indepirtate s-au agezat platforme de veghe,
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obstacole din ghimpi metalici pe pavaje, in calea cavaleriei, santuri gi gropi de
luptd, prin urmare mijloace de fortificatie inaintate, care amplificau sistemul
defensiv al cetitii cu scopul de a impiedica amplasarea periculoasi a mijloacelor
de atac ale inamicului. In aceste conditii, atunci cind furtuna se abitea asupra
cetdtii, in preajma ei nu mai rimineau decit dire de cenusa si zguri, morti, uneori
laolaltd cu cai, arme si diferite obiecte, fie in casele arse, fie aiurea pe cimp, pier-
dute sau ingropate, ca o mirturie ci in asemenea imprejuriri platoul se trans-
forma in cimp de batilie.

Devine inteleasi soarta pe care a avut-o gospodairia cetitii. A fost distrusi
si reficutd in repetate rinduri ca reflex al vicisitudinilor cunoscute de cetate in
cursul existentei sale, dupa cit lasi si se vadi descoperirile.

Multimea si varietatea obiectelor gisite — printre care atrag atentia uneltele
si podoabele — sporesc posibilitatea unei descifriri concrete a continutului
social-economic al vietii desfisurate in cadrul cetdtii. Prin factura lor, obiectele
descoperite exprimd mai intii starea productiei megstesugiresti si nivelul atins
de ea in diverse perioade in sinul acestei unititi economice si ne introduc,
deocamdati destul de timid, in cimpul relatiilor culturale si al activititii comer-
ciale cu lumea dinafard ale centrului feudal Suceava. Pe de alti parte, determi-
narea si aprecierea tehnologici a uneltelor de munci si a obiectelor de folos
gospodiresc ilustreazi in chip sugestiv conditiile vietii economice in care populatia
cetdtii isi desfisura activitatea, adici precizeazi cerintele datoritd cirora au fost
create produsele, de la cele mai rudimentare pini la exigentele tot mai rafinate
de lux si fast.

La considerarea stadiului atins de societate in dezvoltarea generald economici
si culturali o sursi o constituie adeseori produsele de lux. Ele sint indicatorul
perioadelor de prosperitate cit si a celor de declin, cici prin trisiturile lor esen-
tiale fac dovada posibilitigilor tehnice si materiale de realizare din perioadele
respective.

Deosebit de interesante in acest sens sint doui admirabile tezaure, descope-
rite pe platoul din fata Cetdtii de Scaun in imediata vecinitate a sa. Cuprinsul
lor il formeazi un mare numir de margiritare, obiecte de cult in stare fragmentara
si obiecte de caracter laic, care imbritigeazi trei veacuri, incepind din secolul
al XV-lea pini in secolul al XVIlI-lea, si fireste sint prelucrate in felurite tehnici din
argint, argint aurit §i aur, majoritatea cu dexteritate si sensibilitate artistica, asa
incit fiecare obiect este oglindirea epocii care 1-a produs. Mai mult decit toate
insd se disting aplicele, piese de mare lux, din aur cu somptuoasi lucrituri in fili-
gran. Sint cele care, impreuni cu perlele, constituiau podoabele vegmintelor unor
feudali sau mai degrabi a familiei princiare, in misura in care comparatia lor
cu garniturile de podoabe scoase din mormintul lui Stefan cel Mare si a urmasilor
sdi directi de la minastirea Putna constituie o dovadi convingitoare. Ele dezva-
luie si aratd bogitia si strilucirea costumului de curte din epoca lui Stefan cel
Mare; evocd si documenteazi luxul si fastul de curte dintr-o vreme in care
in Moldova curtea feudali ajunsese la un inalt grad de civilizatie, similard cu
aceea, corespunzitoare ca mediu, din apusul Europei ca si din rasiritul ei.

Se mai pot adiuga si alte citeva obiecte valoroase cu caracter artistic si
documentar, cum sint de pildi cercei, inele, mirgele, nasturi, copci, fragmente de
imbriciminte cu fir de argint aurit, gisite in cimitirul din cuprinsul asezarii
legate de cetate. Inventarul respectiv permite in genere, schitarea in trisituri
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318 TRIFU MARTINOVICI 4

esentiale, de data aceasta a imbricimintei curtenilor de diferite stiri din antura-
jul domnesc. Dar, cu privire la cimitir, trebuie adiugat ci o importanti cu totul
deosebitdi o au toate descoperirile prilejuite de cercetarea lui, ele constituind
incd o dovadi a faptului cd pe pdmintul cetitii, in preajma ei, chiar dacid nu scipim
din vedere prezenta locuitorilor provizorii §i nestabili, era agezat permanent un
personal numeros, de sexe si virste diferite, aparfinind unor categorii sociale
deosebite, deservind cetatea sub anumite forme §i prin mijloace felurite.

Fird a intra in alcituirea complexd a gospodiriei cetitii gi sistemul siu de
organizare, care reflecti desigur regimul social al ei, ne vom opri numai asupra
laturii celei mai interesante i anume asupra activititii producitorilor de bunuri
materiale, asupra megtesugarilor cetitii.

Discutarea importantei probleme a megtesugarilor domnesti, cici despre
acegtia este vorba in cazul de fat3, s-a lovit in trecut de lipsa sau siricia izvoarelor
atit scrise cit si materiale. Chiar i tratarea pe scard mai largi a acestei probleme
prin incorporarea ei in cadrul problemei generale a mesterilor de pe domeniile
feudale din care ea face parte nu se bucuri de posibilititi sporite de informare.
Secolul al XIV-lea nu oferea nimic in acesti privintd; abia secolul al XV lea
procura citeva insemndri rizlete, iar secolul al XVI-lea incepea si aducid date
scrise mai consistente, pentru ca in cel urmitor posibilitatea de informare si
fie mai avantajoasi.

Conditiile obiective grele de studiu ale temei ce ne preocupi ar explica in
parte ezitdrile istoricilor burghezi de a o trata, dar sint departe de a putea justi-
fica ldsarea ei in umbri, aga cum au lisat de altfel aspectele esentiale ale intregii
productii mestesugiregti.

Corespunde spiritului burghez aceasti ignorare a productiei industriale,
tocmai a aceea ce constituie nervul fenomenelor sociale si politice, fird a cirui
cunoastere este ingreuiati orientarea cercetitorului. Nu-i de mirare deci ci in
literatura istorici mai veche preocupiri speciale referitoare la tema noastri
lipsesc, iar cind existd, in lucririle care trateazi problema megtesugarilor in
ansamblul ei, ele sint cu totul intimplitoare in sensul ci autorii respectivi nu
le acordi atentie in structura prezentirii lor.

De foarte putind vreme drumul spre intelegerea si tratarea temei noastre. cu
deosebire pentru secolele XV— XVI l-au deschis izvoarele arheologice ca urmare
a noii orientiri in fiurirea unei istoriografii materialiste, in care datele privind
bazele vietii economice se bucuri de atentia cuveniti.

Un interes deosebit in legiturd cu satisfacerea nevoilor omenesti cu articole
de utilitate zilnici sau mijloace de productie il prezintd siderurgia, deoarece ea
a jucat unul dintre rolurile principale in dezvoltarea culturii materiale. De ea
fiind legate celelalte ramuri ale industriei, agricultura, transporturile, construc-
tiile i armamentul, a exercitat o inriurire hotiritoare asupra acestora, intrucit a
creat premisele necesare propasirii lor. De altfel, siderurgia reprezenta arsenalul
mijloacelor de munci, asa incit dezvoltarea ei conditiona nivelul tehnologic
al acestor mijloace. Pe de altd parte dinamica productiei siderurgice era influen-
tatd de nevoile materiale care se nisteau in toate sectoarele vietii economice pe
misura dezvoltdrii modului de productgie feudal. Pentru a le satisface, siderurgia
trebuia si {ind pasul cu cresterea lor.

Astfel, nevoaile edilitare crescinde o dati cu dezvoltarea oragelor ca intindere,
structurd si infigisare, cu incepere din secolul al XIV-lea, au cerut o cantitate
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progresivd de fier. Dezvoltarea diferitelor ramuri mestegugiresti gi specializarea
unora in brange separate ca o expresie si formd de manifestare a cregterii orage-
lor au avut nevoie de un numir mai mare §i mai variat de scule. Intrebuintarea
pe scard tot mai intinsi a uneltelor agricole de fier in conditiile interactiunii dintre
productivitatea sporiti a muncii gi lirgirea productiei de cereale marfi indeosebi
in ultima treime a secolului al XV-lea a reclamat dezvoltarea productiei de metal .
Comertul, datoritd intensificirii productiei de mairfuri, a afirmat si el necesi-
tatea multiplicirii produselor de fier pentru mijloacele de transport si instru-
mentele de misuri. Firid indoialid intirirea puterii militare prin introducerea
armelor de foc si sporirea efectivului la 40 000 de ostasi incepind din 1475,
cind ?tefan cel Mare, a chemat sub steaguri sub unica sa autotitate unitigi {ara-
nesti *, a accentuat efortul miririi cantitigii de metal.

Cresterea cantitativi §i complexd a produselor de fier a ciror absorbtie
devenise o «necesitate sociald », este generati de dezvoltarea meseriei fierului,
pe de o parte, in adincime, prin desprinderea unui numir tot mai mare de ramuri
speciale in sinul ei, iar pe de alta, in intindere, prin inmultirea insdsi a megtesu-
garilor. Imaginea acestei dezvoltiri cu detalii asupra gradului atins de diviziunea
sociali a muncii pe etape cronologice rimine totusi intunecati intrucit pentru
vremea anterioard secolului al XVIl-lea, cind informatiile sint mai abundente,
gidsim numai citeva mentiuni rizlete, iar materialul arheologic este foarte redus,
fiind abia la inceput recoltarea lui. Dar cele citeva dovezi materiale i date scrise
atestd o specializare ingustd pe sorturi de produse in Moldova cu incepere din a
doua treime a secolului al XV-lea. Aceasti ramificare in sectorul industriei prelu-
critoare a fierului este ilustrati prin aparitia sdbierului, arcarului, licitusului si a
fierarului. Sibierul e mentionat pentru prima dati la Milotinegti intr-un act
de danie emis la 8 martie 1442, dar stricta specializare a lui a avut loc in orice caz
inainte de aceastd datd, mai ales cd documentul il citeazi sub forma unei aduceri
aminte 2, Specializarea in confectionarea arcurilor existi la Suceava citre inceputul
secolului al XVlI-lea. Descoperirea unei plici pe mormintul lui Petru arcarul
(arcufex), purtind inscriptie si un arc dublu, obiectul meseriei sale, face aceasta
dovadi 4. Megstesugul licitugeriei se constati ca o categorie de munci separati

1 Necesitatea folosirii uneltelor agricole de fier atrasi de rispindirea largi a acestora
in sate o marcheazi importul lor din Liov in Moldova. Devine evidenta legitura intre folosirea
acestor unelte si cresterea productiei de cereale care se transformi in marfi pentru piata interni
si pietele meridionale. Cf. Barbu T. Cimpina, Dezvoltarea economiei feudale §i inceputurile
luptei pentru centralizarea statului in a doua jumdtate a sec. XV in Moldova §i Tara Romineascd
(extras din Lucrdrile Sesiunii generale stiinfifice din 2—12 iunie 1950), p. 28.

2 Daci in campania din 1467 Stefan cel Mare n-a putut opune lui Matei Corvin, cu
toate pregitirile fiacute, decit 12 000 ostagi, in schimb in lupta antiotomani din 1475, cind
« monopolul meseriei armelor » al stdpinitorilor de mosii incetase, a reusit si organizeze o
armatd nouid intemeiatd pe tirinime cu un efectiv de aproape patru ori mai mare (Cf. studiul
lui Barbu T. Cimpina, Cercetdri cu privire la baza sociald a puterii lui Stefan cel Mare,
p. 35, 66 si urm., 87, 89 si al lui I. Focseneanu si Gh. Diaconu, Bazele puterii militare a lui
Stefan cel Mare, p. 116 —117, 119, 138 si urm. din Studii cu privire la Stefan cel Mare, Bucu-
resti, 1956. Inarmarea fiecirui tiran fiind obligatorie, cum ne informeazi Dlugosz, a dus
desigur la o crestere corespunzitoare a volumului de armament (Historiae Polonicae, XIII,
col. 417).

3 Printre daniile de care se bucuri beneficiarul actului de fati se afli « Milotinegti, unde
a fost agezarea lui Tiutu sibierul », in DIR, veacul XIV, XV, A Moldova, I, p. 180.

4 Asupra descoperirii vezi SCIV VI, 3—4, 1955, p. 783 —784 si 787.
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intr-un document din 11 mai 1581 ca si in altele ulterioare !. Despre prezenta
fierarilor in Moldova informatii limpezi ne parvin abia in secolul al XVI-lea.
La 2 decembrie 1512 apare la Suceava Andrei fierarul 2, dupid cunostina noastri
primul in acest domeniu de activitate, inregistrat de izvoarele scrise. Ar fi desigur
ciudat si ne inchipuim ci ivirea fierarilor s-a produs tocmai acum, de indati ce
obiectele de fier gisite la Suceava dupi numirul, diversitatea si factura lor ne
indicd un nivel tehnic ridicat pe bazd de specializare, care se pronunti incd in
prima jumitate a secolului al XV-lea. In acest sens rimine semnificativi desco-
perirea, intr-o constructie de la mijlocul secolului al XV-lea din Tirgul Sucevei
a unor unelte de fier in curs de prelucrare, firi ca in preajma constructiei pe o
suprafati destul de mare si se intilneascd zguri de fier 3. Se intrevid aici urmele
manifestirii unor forjari independent de topitori.

Existenta insdsi a sidbierilor, arcarilor, licitusilor presupune cu necesitate
separarea acestor doud ramuri §i dezvoltarea lor deosebitd intrucit tocmai din
aceastd cauzd a fost cu putinti trimiterea pe piatd de citre topitori a fierului de
care aveau nevoie ramurile industriei prelucritoare, asigurindu-le astfel baza
materiali pentru specializare. Ni se pare ci prezenta acestei categorii de fier pe
piata din Moldova o invocd Vlad Cilugiru, domnul Tirii Rominegti, cind
scrie sibienilor in 1483: «... credeti cd postav si fier nu putem gisi in alte
locuri? In Moldova si in Turcia vom gisi atit cit va fi voia noastra » %

De altminteri tendinta de specializare in confectionarea unor produse in
mod separat, transformind productia lor in ramuri independente ale industriei
fierului, nu putea si apari decit dupi ce diviziunea sociali a muncii provocase
deja prima rupturi, ruptura de bazi intre industria prelucritoare si cea extractivi
pentru motivul ci numai in asemenea conditii progresul tehnicii putea si actio-
neze mai departe ca o necesitate interioari in scindarea industriei prelucritoare ®.
Asemenea tendinti a izbutit s3 apard §i si se dezvolte acolo unde §i in misura
in care conditiile social-economice inconjuritoare i-au fost favorabile, La orag
si-a gisit locul propice, iar pe domeniu si in sat posibilitatea de manifestare a
acestei tendinte a continuat s3 rimini veacuri de-a rindul ingriditd de dominatia
economiei rurale §i a serbiei, chiar daci la curtile feudale, unde lucrau mesteri
iscusiti gi calificati, tehnica inaintatd a epocii ciuta si-si faci loc.

Cercetirile de pe platoul din preajma Cetitii de Scaun de la Suceava ne oferi
date directe si interesante asupra unei forme a acestei manifestiri, datoriti cirora
perspectiva studierii de aproape a meseriei fierului de pe teritoriul cetitii apare
intr-un chip cu totul clar. Descoperirea aici a unui cuptor pentru reducerea
oxizilor de fier si a numeroase buciti de zguri feruginoasi impreuni cu fragmente
dintr-un amestec de nisip si argild folosit ca material refractar la ciptugirea insigi

1 DIR, veacul XVI, A. Moldova, vol. 111, p. 160.

3 A. Vercss, Fontes Rerum Transilvanicarum, 1V, p. 105.

3 Raport preliminar asupra sipiturilor de la Suceava din anul 1959, in Materiale, VIII
(sub tipar).

% Hurmuzaki, XV, p. 143, nr. CCLX. Dintr-o scrisoare a lui Radu cel Mare se vede
ci el e nevoit si insiste in mod special ca si poatd aduce in tari 20 de obezi de fier « pentru
ferecarea carelor » de la curte (534 documente istorice, p. 199). Sint mai multe asemenea cazuri
inregistrate de documente incepind cu a doua jumitate a secolului al XV-lea, care arati schim-
barea naturii cumpiriturilor ficute de citre moldoveni §i munteni din Transilvania.

8 K. Marx, Capitalul, vol. 1, editia a II-a, Bucuregti, Ed. P.M.R., 1948, p. 329—333;
V. L. Lenin, Opere, vol. IlI, Bucuresti, Ed. P.M.R., 1950, p. 19.
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a cuptoarelor siderurgice, face dovada certd ci extragerea fierului din minereu
pentru nevoile cetitii se realiza la fata locului.

La prima vedere zgura apare ca nigte buciti de limoniti, intrucit este acope-
ritd cu un strat de oxid de fier hidratat, care s-a format prin descompunerea ei
superficiala, datoriti conditiilor de zacere in pimint. In ruptura proaspiti, ea
are miezul dur si cu totul deosebit de patura exterioari. Supusi analizei de labora-
tor s-a putut constata ci in cazul de fajd avem de-a face cu resturi de la reducerea
unui minereu de fier exploatat si adus dintr-o zoni cristalini!. O asemenea
zoni este cunoscuti in Carpatii Orientali. In gisturile cristaline de acolo se gisesc
chiar la suprafati oxizi de fier cu diverse structuri mineralogice %, unii fiind de
natura celor descoperiti in sdpiturile de pe platou. La Iacobeni se gisesc hrube,
gropi si numeroase buciti de zgurd de fier din secolul al XVII-lea 3. Aceeasi
constatare s-a facut si la Brogteni pe Bistrita, ceea ce face dovada certi a unei
exploatiri miniere in zona aceasta in evul mediu.

Nu este de loc exclus ca toponimul «ruda » pe care-l intilnim in aceeasi
zond, la 3 aprilie 1488 in hotarul satului domnesc Cosminul 4, si semnaleze
existenta a incd unui punct de exploatare minierd in zona respectivi, intrucit
in lumea slavi, unde acest termen are o largi rispindire, el inseamni « baie »,
intelegind prin ea mini 5.

Demonstrarea prezentei minelor in muntii de miazinoapte ai Moldovei,
in epoca feudali, pare si o facd si constatarea aici prin mijlocirea actelor interne
a unui termen legat de minerit. Avem acum in vedere notiunea de «stupi »
care este tradusi prin aceea de « moari de sfirimat » dupi cum este inteleasi
in malorusi® tot aga intilnindu-se si in regiunile noastre miniere 7. In aceasti
intelegere a termenului ca « moarid de sfirimat » ni se dezviluie acolo unde il
gisim, ca de pildi la Baia pe domeniul lui Mihail logofit in 14488, in perimetrul
ministirii Voronet la Milini in 1551° si la Ostipcani pe Bistrita, in 15521,
prin urmare in cuprinsul spatiului metalifer de care vorbim, existenta unor
surse de minereu date in exploatare; ni se dezviluie chiar o intensi exploatare
minierd acolo, de indatd ce pregitirea minereului, ca si fie cit mai potrivit pentru
reducere, se ficea mecanic cu ajutorul stupelor.

Desi urme si informatii care si ateste in mod expres extragerea minereului
de fier din Carpatii Orientali de citre suceveni nu avem inci, totusi aici e cazul

1 Analiza s-a efectuat la Institutul de cercetiri miniere din Bucuresti.

2 Petre Poni, Fapte pentru a servi la descrierea mineralogicd a Rominiei, Bucuresti, 1900,
p- 32—35; N. Oncescu, Geologia R.P.R., Ed. Tehnici, Bucuresti, 1957, p. 218.

3 Contributii la cunoagterea dezvoltdrii mestesugurilor 5i a vietii ordgenesti la Suceava in
sec. XIV—XV, in lumina sdpdturilor arheologice, comunicare prezentati de N. Constantinescu,
Gh. Diaconu, Martinovici Trifu si Stefan Olteanu intr-o sedinti plenarid a Institutului de arheo-
logie in 1955.

¢ DIR, veacul XV, A Moldova, vol. II, p. 92.

5 Ion Bogdan, Documentele lui Stefan cel Mare, vol. I, p. 338, n. 2 si vol. II, p. 603,
Bucuresti, 1913.

8 M. Costichescu, Doc. mold. inainte de Stefan cel Mare, 11, p. 314; F. Miklosich,
Kratislovak, sub voce, p. 820—821.

? In zona minierid din Muntii Apuseni, « morile de sfirimat minereu » erau riaspindite.

8 DIR, veacul XIV—XV, A Moldova, 1, p. 228.

® DIR, veacul XVI, A Moldova, II, p. 3—4.

10 Ibidem, p. 26.
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si vedem si minele de exploatare ale Sucevei, ca si ale ministirii Putna® si minis-
tirii Slatina?, in care de asemenea s-a gisit zguri de fier, intrucit, in afara zonei
acesteia, platforma moldoveneasci alcdtuiti din depozite sedimentare, e lipsitd
de resurse miniere®. De altfel, numai in Carpatii Orientali exploatarea se putea
face, ca aiurea in vremea feudali?, la zi, in adincime, acolo unde zicimintele
o permiteau; crearea unui utilaj special o ficea posibildi numai intr-o oarecare
misuri ®.

Daci intr-adevir bucitile de minereu de fier care se afli la Muzeul regional
Suceava s-au gisit, aga cum sint inventariate, pe teritoriul oragului Suceava la
Sipot®, atunci s-ar putea vorbi de un punct local susceptibil exploatirii miniere
de citre suceveni. Cercetindu-se acum insd la fata locului rupturile din malurile
adinci ale piriului Sipot, minereu de fier nu s-a gisit. Fireste in sedimentarul
de virstd cuaternard, cici aceasta este formatiunea geologici de acolo, nici nu
poate exista, deoarece prezenta lui intr-o astfel de formatiune este anacronici.
Chiar de s-ar afla mai jos, minereul de aici nu a putut forma obiectul unei exploa-
tiri in epoca feudald, deoarece posibilititile tehnice de exploatare din acea vreme,
nu permiteau scoaterea minereului de la mari adincimi.

In alti parte pe teritoriul Sucevei sau in vecinitatea ei nu se afli minereu
de fier la suprafati sau la mici adincime, aga incit si se fi putut extrage cu mij-
loace feudale.

Rimine agadar ca sursi de aprovizionare a siderurgistilor de la Cetatea de
Scaun a Sucevei si chiar a celorlalte centre feudale din Moldova de Nord zona
cristalini mezozoicd din Carpatii Orientali. De altminteri, citre ea deja ne orien-
taserd conditiile favorabile de exploatare a minereului de acolo si insdsi natura
lui ,care corespunde in unele cazuri cu aceea din zgura feruginoasi scoasi la
Suceava.

Trebuie si addugim indati ci in cuprinsul acestui spatiu domnia avea propriile
sale domenii. Cum este si de asteptat, pe ele existau resurse miniere in exploa-
tare. In doud locuri ne sint cunoscute asemenea resurse, fiind semnalate de
izvoarele pomenite mai sus. E cazul Biii, unde Mihail logofit pe un loc care i-a
fost diruit din insesi proprietdtile domnesti, poate si-gi facd stupd, si cazul
satului Cosminu cu o «rudi » in hotar, daruit gi acesta din aceleasi proprietiti
ministirii Putna. La dispozitia domniei pe domeniul sdu erau desigur numeroase
alte mine, care acopereau nevoile curtii sale.

Asemenea formi de asigurare cu materii prime a domeniului princiar, pe
seama posibilitigilor sale interne, este formd obignuitd pentru economia naturald

1 Cu prilejul sipiturilor arheologice executate la ministirea Putna in anii 1955—1956
s-au gisit mai multe buci¢i de zgurid feruginoasi, aparginind, dupi conditiile de gisire, sec.
XV —XVI. Materialul se afli depozitat la MNA.

2 In 1955, cind s-au ficut sipituri arheologice la manistirea Slatina, s-au gisit citeva
buciti de zguri de fier din sec. XVI. Informatia o datorim bunivoingei lui N. Constantinescu,
membru in colectivul care a executat sipiturile.

3 N. Oncescu, Geologia R.P.R., Ed. tehnici, Bucuresti, 1957, p. 33.

4 Benedykt Zientara, Dzieje Malopolskiego Kunitkwa zelaznego XIV —XVII wiek, War-
szawa: Panstwowe Wydawnikwo Naukow: 1954, p. 51.

5 Pentru pitrunderea in adincime dupi filonul metalifer era nevoie de pompe ca si se
poati evacua apa din galerii atunci cind ea le invada.

8 Catalogul obiectelor colectionate de « Muzeul Orisenesc » Suceava, Suceava, 1929,
p. 19—20.
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si feudali. O intilnim pe domeniile princiare din Transilvania?, bunioari, si in
genere in Europa evului mediu® Aprovizionarea Cetitii de Scaun de la Suceava
cu minereu de fier se ficea prin urmare, in mod firesc, asa cum structura si
organizarea economiei feudale o conditiona, de la minele de pe domeniul dom-
nesc. Locurile de pe acest domeniu de unde se extrigea minereul pentru cetate
rimin necunoscute inci. Nici detectarea si topografierea de pind acum a puncte-
lor de exploatare minierd din vremea feudald din Carpatii de nord ai Moldovei
si nici analizele chimice §i metalografice ficute pe de o parte pe minereu din
minele medievale identificate, iar pe de alta pe zgurd de fier si pe obiecte de fier
de la cetate nu ne dau, in stadiul actual al cercetirilor noastre, o mini de ajutor
in aceastd privintd. Firegte, stiruitoare si ample cercetiri in aceasti directie vor
face posibild localizarea minelor cetitii, chiar daci sarcina propusi cade in intre-
gime asupra lor, deoarece informatiile scrise privitor la minele cetitii lipsesc.

Pinid la precizirile viitoare se impune totusi constatarea unui fapt. Minele
se aflau la o depirtare care depisea 30 km, intrucit, dupi cite gtim, regiunea
metaliferd se intinde de-abia de aici inainte. Aga fiind, minereul pentru furnalele
de la cetate era scos de la distante relativ mari, oriunde ar fi fost dispuse in
regiunea metaliferd posesiunile domnegsti, care trebuiau si-l furnizeze.

Ca pe orice domeniu cu caracter similar, in situatia dati minereul era obti-
nut de citre domnie pe calea obignuitd §i inevitabildi in cadrul relatiilor de
productie medievald. Satele si oamenii care tineau de Cetatea de Scaun de la
Suceava si se aflau sub jurisdictia ei erau datori si contribuie la procurarea
minereului de fier pentru cetate. Aceastd prestatie taranii o indeplineau in cadrul
obligatiilor de rentd feudali, desigur dupid forma si gradul de dependenti a
fieciruia sub presiunea constringerii extraeconomice3. Asa de exempluy, in
Transilvania, pini destul de tirziu, constatim pe baza unui bogat material docu-
mentar ci erau impugi si lucreze iobagii de pe diferite domenii feudale din regi-
unea minierd?, ceea ce confirmi, e drept, in mod indirect existenta stirii pome-
nite §i in Moldova. De fapt, tiranii dependenti care se ocupau cu extragerea
minereului, dind renti in minereu® ca in genere serbii agricoli dijmi din pro-
ductia lor pentru dreptul de a folosi pimintul, se supuneau obligatiilor comune
tuturora cu aceeasi viatd economici si juridicd, de a sdvirgi supramunci neplititd
cu o expresie economicid specifici ramurii productive proprii sau, in cazul
in care mineritul nu constituia preocuparea lor de bazi, de a o sivirsi totusi
aga cum le dictau nevoile stipinilor feudali.

1 Toth Zoltan, Migscdrile gdrdnesti din Muntii Apuseni pind la 1848, Bucuresti, 1948, p. 20.

2 B. Grecov, Tdranii in Rusia din timpurile cele mai vechi §i pind in sec. al XVIl-lea,
Ed. Acad. R.P.R,, p. 575—576, 579—587.

3 Generalitatea acestui proces in Moldova e scoasi in evidenti in repetate rinduri de
actele interne prin care domnia indeamni, sub presiunea ameningirilor satele dependente
de pe diferite mosii la munci si supunere. Pentru a da exemplu si amintim actul din 17 aprilie
1475, DIR, veacul XIV, XV, A Moldova, vol. I, p. 404.

4 Toth Zoltan, op. cit., p. 20; D. Prodan, Despre conditiile in care se fdcea robota, in
Studii si referate privind istoria Rominiei, partea I, p. 852.

5 Despre productia tiranilor mineri §i despre caracterul ei vom trata intr-o lucrare
viitoare, care va avea ca obiect exploatarea minierd din Carpatii de miazinoapte ai Moldovei
in epoca feudali. E stiut ci biiesii, cum ii numesc documentele pe mineri, apar inregistrati
in Moldova in a doua treime a sec. al XVII-lea (St. Olteanu, Mestesugurile din Moldova in
sec. al XVlIl-lea, in SMIM, III, Ed. Acad. R.P.R., 1959, p. 105—106).
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Nu incape nici o indoiald c3 pe aceeasi cale, cum se procura minereul de
fier se obtineau i cirbunii pentru nevoile industriei siderurgice de la cetate,
mai ales dacd retinem ci un document din 11 mai 1660, stiruind asupra unei
asemenea obligatii prestate la curtea domneascid din lasi de citre un sat depen-
dent de eal, consemneazi §i enumeri aceastd prestatie intre multiplele §i varia-
tele obligatii sdvirsite in genere de satele dependente. De buni seami ci ea s-a
impus cu necesitate, devenind statornicd, inci de cind metalurgia gi-a facut
loc in sinul domeniului feudal. Era in firea lucrurilor, dati fiind existenta relatiei
de proprietate feudali, ca procurarea cirbunilor pentru nevoile nemijlocite
ale productiei siderurgice de la cetate sd se faci sub forma aceasta a clicii. Ca
proprietar funciar nominal, domnia era scutitd prin munca de clacd pe de o parte
si facd cheltuieli pentru astfel de activitate, care prin caracterul ei natural absorbea
un timp insemnat §i un numir mare de mini de lucru, iar pe de alta era ajutati si
profite deplin de munca mai productivd a personalului din gospodiria cetitii.

Acelasi lucru se poate spune de toate muncile care cereau mult consum
de energie 2.

Minereul de fier, spilat inci de la gura minei, era cirat la cetate, intrucit
aici se aflau proprii ei megteri, specializati in reducerea oxizilor de fier, dupi
cum fac dovada activitigii lor surprinse in sipiturile noastre.

Deosebit de intense, aceste urme s-au gisit la circa 500 m est de cetate,
de-a lungul unei albii strivechi cu gura deschisi spre apa Sucevei de unde
curentii de aer se revirsau mereu, aga incit furnalele instalate aici, fiind in calea
lor, se giseau intr-un loc propice pentru un tiraj mai mare. Si citre versantele
de nord si sud ale platoului in citeva puncte au mai apirut buciti de zguri,
risipite sau ingrimaidite, care, chiar dacd nu s-a ficut incd dovada ci sint resturi
in situ, prezintd interes, intrucit ele se insereazi intre fapte si observatii precise.

Atit pe baze stratigrafice cit §i cu ajutorul monedelor §i ceramicii s-a vdzut
cd urmele acestea apartin perioadei cuprinse intre prima treime a sec. al XV-lea
si sec. al XVIl-lea, insd fird deplind continuitate in decursul celor trei secole.
Este locul insi si se faci precizarea ci, dacd o parte din astfel de urme s-a gisit
in complexe de resturi depuse intermitent pe platou, cind s-a construit ori
reficut cetatea, in schimb o alti parte, ca de pildi acelea de pe albia mentionati
mai sus, se succede nemijlocit aproape un secol, din a doua jumitate a secolului
al XV-lea pini in prima jumitate a celui urmitor.

Descoperirea pe platou, prin urmare, a resturilor unei activitdti metalur-
gice intense §i de lungid durati face dovada prezentei mesterilor topitori, ca
megteri statornici in preajma cetatii.

Numai atunci cind amploarea constructiilor de la Cetate impunea concen-
trarea unor forte sporite si in siderurgie, apar si urmele temporare ale topito-
rilor acolo unde ei s-au extins provizoriu in afara sectorului metalurgic deja
existent. Nu-i mai putin adevirat ci si semnalarea in limitele sectorului meta-

1 E cazul satului Hlincea, care, fiind diruit ministirii Hlincea, este scutit de toate dirile
citre domnie, printre care si de obligagia de a cira cirbuni la curtea domneasci din lasi.
Muzeul romino-rus, nr. 347, orig. slav.

2 Obligagia ca satele dependente de Cetatea de Scaun de la Suceava s& munceasci la
cetate apare in documente pentru prima oari de la 1 august 1444 (DIR, veacul XIV, XV, A,
Moldova, vol. I, p. 204) si se intilneste pini in secolul al XVII-lea, de exemplu la 9 septem-
brie 1633 (Acad. R.P.R., CCXLII/3, orig. slav.).
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lurgic a unor resturi de locuinte, care au fost temeinic construite, vorbesc despre
agezarea stabili pe platou a topitorilor.

Pe terenul unde resturile de la industria metalurgici sint in situ, acoperind
o suprafati de peste 2 000 m? a apirut un cuptor pentru reducerea oxizilor
de fier, cu prilejul efectuirii aici a unui sondaj (fig. 1)1. Cuptorul este de supra-
fati; el a fost dirimat din vechime, iar mai recent lucririle agricole l-au ras
pind la vatrd si chiar cu o parte din aceasta. Portiunea ajunsi pini la noi este
totusi suficient de mare ca si putem vedea ci vatra cuptorului fusese asemenea
unui cuib, circulari, cu diametrul de 0,70 m, sipatd in pamint circa 0,15 m si
acoperitd cu o pituri din amestec de nisip si argili. Vatra s-a gisit plini cu zguri
de fier si cirbuni de lemn de stejar. In preajma ei s-au descoperit fragmente
de pimint refractar silico-argilos si nenumairate buciti de zguri. Fragmentele
de pimint in general sint mirunte si deteriorate de plug. Unele, care s-au pistrat
mai bine, au o fati arcuitd, vitrificatd i cu reziduuri de fier pe ea. Evident, ele fac
parte din peretele cuptorului. Printre bucitile de zguri se afld citeva ca nigte turte
mici, aproximativ plan-convexe. Intotdeauna acestea pastreazi pamint refractar pe
fata convexd asa incit se vede ci au aderat la un perete circular. Toate consta-
tarile acestea arati cid sintem in prezenta unui cuptor de formi oarecum cilindric3,
cladit la suprafata solului cu lut nisipos. Nu se poate adiuga nimic insi in ceea
ce privegte capacitatea i maniera de constructie a lui, deoarece felul in care s-au
pistrat resturile descoperite nu ne permite vreo precizare in aceasti directie.

Din observatiile ficute in cursul sipaturilor asupra pozitiei stratigrafice a
cuptorului si din examinarea obiectelor gisite in nivelul care s-a depus cind a
functionat cuptorul rezultdi dovada datoriti cireia incadrarea lui in a doua
jumitate a sec. al XV-lea este intemeiatd g§i sigura.

Astfel, constatim cd la aceastd datd erau folosite la Suceava cuptoare cata-
lane, adicd creuzete de suprafatd cu curent de aer suflat, cici exemplarul desco-
perit si descris mai sus nu poate fi decit de tipul acestora.

Trebuie si aritim inci din capul locului ci un asemenea creuzet repre-
zintd o noud etapd superioard in procesul de evolutie a cuptorului siderurgic.
Intr-adevir, prin construirea lui deasupra solului, prin folosirea unor materiale
si metode de constructie care si-i asigure rezistenta necesard atit la actiunile
chimice cit §i cele fizice din timpul productiei, prin forma i dimensiunile lui
ca si prin sistemul de activare a arderii s-a ciutat si s-a reusit ca acest mijloc de
productie si fie mai eficace in operagia de reducere a fierului din minereu, decit
cuptorul sipat in pamint.

Destul de limurit ne apare pasul ficut inainte in tehnica de reducere a fieru-
lui, cind constatim ci o dati cu folosirea cuptorului-furnal reducerea lui a ajuns si
se realizeze in proportie mai mare §i totodatd mai unitari ca pind aici in cuptorul
ficut in pamint. Confruntarea zgurei de la sarjele date de furnalul de la Suceava
cu aceea aflatd intr-un cuptor amenajat ca un cotlon in pimint la Hlincea-lasi,
ne ingiduie si vedem acest lucru.

Chiar daci nu pierdem din vedere faptul ci descoperirea de la Hlincea este
dati ca apartinind sec. XIII - XIV2, deci anterioari aceleia de la Suceava, consta-

1 Raport preliminar asupra sipiturilor efectuate la Suceava in 1958, in Materiale, VII,
p- 609 si urm.
1 SCIV, VI, 3—4, p. 6%4.
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tarea ficutd rimine totusi expresia concreti a doud posibilitifi tehnice inegale,
posibilitdti care depind in primul rind de tipul si factura fieciruia dintre cele
douid cuptoare.

Alte descoperiri similare vor veni si lirgeascid §i si precizeze cu nuantarea
cuvenitid studiul comparativ al diferitelor tipuri de cuptoare in vederea deter-
mindrii nivelului tehnic de productivitate a lor.

E drept c3d de curind sipiturile arheologice efectuate la Tirgsor-Ploiegti
ne semnaleazi inci un cuptor sipat in pimint, din secolul al XVlI-lea, dar,
intrucit cercetarea lui nu este terminati aceasti descoperire nu ne ajuti la docu-
mentarea temei noastre, ci ne arati ci un asemenea tip de cuptor diinuie si
in secolul al XVlI-lea, fapt cu totul firesc.

Ceea ce am surprins in legiturd cu capacitatea de productie a celor doui
tipuri diferite de cuptoare concordd cu insidsi tendinta de evolutie a acestora.
Din tot ce stim in genere despre ele, se desprinde concluzia c&, daci cuptoarele
sipate in pimint, de traditie primitivi, nu au depasit o anumiti treapti de dezvol-
tare, riminind ca atare totdeauna rutinare, in schimb acelea clidite la suprafata
solului, inci din sec. IX--XI, cunoscute in alte pir{i% au continuat treptat si
evolueze citre furnalele inalte cu aer injectat. Aga se face ci, in sec. al XVII-lea
in diferite locuri, numai cuptoarele de suprafati ajung si fie inalte si alimentate
cu aer printr-un sistem complex si perfectionat.

In conditiile evoluirii cuptorului furnal, pentru realizarea reducerii fierului
era nevoie de cunostinte intemeiate. Astfel, mesterul topitor trebuia si cunoasci
de pildi natura materialelor ce se introduceau in cuptor, dozajul lor, modul
de incdrcare si debitul de aer suflat, ca sd asigure obtinerea unei reduceri reusite
sau a unui randament mai mare. Acum insi nu putem pune in valoare aceasti
chestiune, intrucit dati fiind starea atit a izvoarelor scrise cit i a celor arheolo-
gice, nu dispunem pentru documentarea ei de fapte suficiente.

La sfirsitul procesului de topire rezulta o mas3 de fier care se numea crita
sau lupa si zguri. In sipiturile efectuate la Suceava s-a gisit numai zgurd, in
mare cantitate §i din epoci diferite.

Bucitile de zgurd de fier se prezintd, in cea mai mare parte, ca niste bulgiri
de mirimea maximi in jurul a 18 x 10 X8 cm, iar in rest plan convexe, indiferent
de vremea cireia ele apartin. Pe de altd parte, unele sint mai compacte §i mai
grele, altele mai spongioase §i mai ugoare, dupa raportul din constitugia lor a
cantitifii de minereu ce a scipat reducerii fati de aceea de amestec de gangi
a minereului?, cenusi de la combustibil si fondanti. Asa le gisim intotdeauna
pe platou fiind evidente diferentele de structurd si greutate intre bucigile din
aceeasi vreme. Dar din observatiile ficute asupra masei de zgurid pe perioade
se contureazi o curbd descrescindi a procentului de fier din zgurd de la sec.

al XV-lea la sec. al XVII-lea.

! Materiale, V, p. 622 si 6217.

2 Din bibliografia care o cunoagtem, rezulti ci astfel de cuptoare au fost desco-
perite in Rusia si in Germania. In Rusia ele sint datate in sec. IX, iar in Germania
in sec. X ( Hcmopusa kyaemypwu OJpeenei Pycu, Academia de- Stiinte a U.R.S.S., 1951,
1:;.95842. 85 .23B) Neumann, Die dltesten Verfahren der Erzeugung technischen Eisens, Berlin,

, P 23).

3 Ganga e partea pimintoasi a minereului. Ea e constituitd din silice, argild §i carbonat
de calciu ($t. Burileanu, Metalurgia fontei, fierului si otelului, Bucuresti, 1926, p. 13).



13 MESTESUGUL METALURGIEI LA CETATEA DE SCAUN DE LA SUCEAVA 327

Cit s-a putut constata, cantitatea de fier care riminea in zguri era oricum
insemnati, mai ales citre inceputul sec. al XV-lea, cind, la reducerea minereului,
pierderea metalului continut se ridica la 30 —409%,. Cauza se datora inainte de
toate faptului ci reducerea se ficea partiald sub 1 000°, ca urmare a procedeului
tehnic prin care se putea realiza obtinerea fierului flexibil, asa incit si fie bun
pentru prelucrat.

La aceasta s-a adiugat o perioadi de vreme lipsa de fondant?, de un anumit
material a cirui proprietate era de a ugura topirea §i separarea gangei minereului
de metal, evitind astfel pierderea unei cantititi apreciabile din materialul res-
pectiv in zgura.

Cu privire la cunoasterea si utilizarea fondantului in siderurgie?, cerceti-
rile arheologice de la Suceava au adus o dovadi certid. Este vorba anume, de
constatarea, cu incepere din a doua jumitate a sec. al XV-lea, a unor reziduuri
de var in zguri, de obicei in acea zguri care este partial vitrificati. Aceste reziduuri
le gisim de multe ori sub forma unor bulgirasi pringi in masa gangei, ca elemente
striine, fird nici o legiturd constitutionald cu ganga, aga incit este exclus in cazul
de fatd ca ele si provini in zguri din insdsi constitutia minereului sau s3 fi ajuns
aici intimplator. In mod sigur, ele rezulti din piatra de calcar introdusi in cuptor
ca adaos pe lingd minereul de fier §i cirbune — cele doud materiale esentiale
folosite in procesul de reducere. Ele constituie dovada intrebuintarii calcarului
in siderurgie cu scopul de a spori eliberarea oxizilor metalici in timpul topirii
minereului, §i astfel de a determina cresterea cantititii de fier la fiecare garja.
Griitor in aceasti privinti este faptul cd o dati cu aparitia fondantului constatim
o scidere apreciabild a procentului de fier din zgura, ceea ce evidentiazi in chip
concret rezultatul pozitiv al cunoasterii gi utilizirii noului element siderurgic.
Prin urmare, aparitia fondantului in a doua jumitate a sec. al XV-lea marcheazi
un pas inainte in procesul de productie a fierului.

O importantd constatare din punct de vedere al tehnicii de prelucrare a
minereului se referi la descoperirea citorva buciti de fontd bruti?® si de zguri
de aceeasi naturi cu cele de pe platoul din preajma Cetitii de Scaun. Dupi condi-
tiile de gisire, acestea se dateaza in sec. XV —XVI. Prezenta lor la Suceava poate
fi socotitd ca un fapt care aratid ci s-a creat posibilitatea locald de obtinere a
fontei in sec. al XV-lea, intrucit asemenea categorii de materiale le intilnim
intotdeauna acolo unde ele au fost prelucrate. Acest lucru, de altfel, nu era

1 Fondantul este un material calcaros sau argilos, care se intrebuinteazi in siderurgie
la reducerea oxizilor de fier. Intrebuingarea lui se face dupi natura gangei. Obisnuit se folosegte
piatra de calcar. Aceasta se introduce in cuptor impreuni cu minereu g§i cirbune. In timpul
procesului de reducere argila din gangi se combini cu oxidul de calciu lisind liber oxidul de
fier (St. Burileanu, op. cit.,, p. 49—50).

? Fondantul era cunoscut gi in Polonia in epoca feudali. Nu dispunem insi de date
care si facd preciziri de cronologie asupra aparitiei gi folosirii lui aci. Aflim doar ci la ince-
putul sec. al XVIII-lea se resimtea nevoia de a se intrebuinta §i alte materiale ca fondangi
in siderurgie, decit varul, pentru a se putea obgine fier mai mult §i mai bun (Benedykt Zientara,
op. cit., p. 68).

3 Foarte probabil ci fonta va fi fost intrebuingati la turnarea diferitelor obiecte. Este
greu si credem cd acum se ajunsese la obgtinerea otelului prin retopirea ei. Folosirea acestui
procedeu de obtinere a otelului ar fi dovedit-o pe de o parte zgura, aga-numita scorie, caracte-
ristici pentru procedeul respectiv, iar pe de alta analiza chimicd §i metalografici a obiectelor
de otel.
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imposibil in acel timp la Suceava, de indati ce in Transilvania, documentar,
sint atestati turnitori de fier citre sfirsitul sec. al XIII-lea?l, iar la Picuiul lui
Soare, pe Dunire, cercetirile arheologice aduc dovada ci acolo se realiza fonti
in aceeasi vreme?. In cazul de fati avem de-a face cu un produs obtinut prin
reducerea minereului de fier la o temperaturi de peste 1 000°, fapt care implica
folosirea unor cuptoare cu o capacitate mai mare g§i totodati cu un sistem
de alimentare cu aer mai puternic, deoarece numai in aceste conditii se putea
concentra o asemenea temperaturid. Productia fontei este deci urmarea unei anu-
mite dezvoltiri a cuptoarelor?.

Prin urmare, in a doua jumitate a sec. al XV-lea si in prima jumitate a
celui urmitor, mestesugul prelucririi minereului cunoagte o etapi noui progre-
sivd in dezvoltarea sa. El se giseste acum intr-un moment de avint remarcabil
datoritd pe de o parte imbunatitirii procedeului de reducere a oxizilor de fier,
iar pe de alta perfectionirii cuptoarelor4. Ca o consecinti a dezvoltirii tehnicii
creste productivitatea si productia mestesugului respectiv. Se creeazi conditiile
necesare pentru desprinderea acestuia ca ramuri aparte, cu viati proprie, din
mestesugul cuprinzitor al fieririei. Industria extractivi ajunge si se separe de
industria prelucritoare si s3-si restringd cimpul de activitate la reducerea mine-
reului. Urmarea a fost sporirea cantititii de fier, ca materie primi pentru industria
prelucritoare. Asa fiind, s-a lirgit baza de productie a industriei prelucritoare;
s-a creat posibilitatea de a se intensifica activitatea in diferite compartimente
ale acesteia, generind tendinta de desprindere a unor ramuri industriale, care se
specializeazi pe sorturi de produse, sau se mirginesc chiar la confectionarea
unui anumit produs. Manifestarea acestei tendinte rimine insd limitati la cetate,
chiar daci domnia se striduia si aibi in slujba sa mestesugari specializati, care
si-si cunoasci bine meseria, intrucit producitorul direct aici se gisea cu pre-
cidere ca un om lipsit de libertate personali, oricare era forma sub care se pre-
zenta aceasta.

Dintre megtesugurile industriei prelucritoare a fierului sint documentate
in gospodiria Cetitii de Scaun de la Suceava pe temeiul cercetirilor de pini
acum: fierdritul, turnitoria si armuriritul.

Urmele materiale ale activititii fierarilor apar la periferia gospodiriei ca
depuneri in situ, suprapuse in succesiune cronologici. Ele se caracterizeazi prin
prezenta unei cantititi foarte mari de degeuri de fier, de zguri mirunti si de
cirbuni de lemn de esentd tare, toate laolaltd sau alituri cu buciti de chirpic,
resturi de bucitirie si fragmente ceramice. Nu lipsesc din stratul de cultura
nici piesele prelucrate sau in curs de prelucrare de diverse categorii si nici uneltele,
cum sint dalta, domnul si pila (fig. 2).

1 Documente, 11, p. 378; St.Pascu, Megtesugurile din Transilvania pind in sec. al XVI-lea,
Bucuresti, 1954, p. 54—55. Probabil e vorba de fierul carburat, fonta.

2 La Picuiul lui Soare — r. Ciliragi — in campaniile din 1957—1959 s-.au gisit mai
multe buciti mari de fontd bruti intr-un strat apartinind sec. al XIII-lea. Informatia am pri-
mit-o de la P. Diaconu, membru in colectivul de efectuare a sipiturilor, ciruia ii multumesc
pe aceastd cale. Materialul se afli in depozitul Muzeului National de Antichitagi.

3 St. Pascu, op. cit., p. 167,

4 Procesul acesta este analog aceluia desfisurat in Rusia, unde in aceeasi vreme au survenit
progrese insemnate in tehnica de obtinere si prelucrare a fierului (B. A. Ribakov, Pemecao
dpesneti Pycu, Moscova, 1948, p. 546).



156 MESTESUGUL METALURGIEI LA CETATEA DE SCAUN DE LA SUCEAVA 329

Dupi observatiile culese din stratificarea acestor resturi, cit si datoritd
tipurilor de obiecte descoperite in cuprinsul resturilor, putem socoti ci fierarii
si-au desfisurat activitatea aici in sec. XV - XVII.
Ei deserveau nevoile cetitii si ale gospodiriei sale;
confectionau unelte pentru diferifi mestesugari,
bunioari pentru pietrari, zidari, virari, lemnari
precum si unelte agricole, ferecituri de care, piese
de harmmagament, titini si verigi de us3, drugi pentru
usi §i ferestre, cuie, piroane, cutgite etc.; dideau o
productie insemnati atit din punct de vedere can-
titativ cit si din punct de vedere calitativ. Produsele
lor, in buni parte, pot sta alituri de produsele de
import sau de cele de facturi buni din oragele
Moldovei.

Tehnica fierdriei, asa cum se poate vedea din
obiectele descoperite a atins un nivel destul de
ridicat. Ea a luat un avint mare cu incepere din a
doua jumitate a sec. al XV-leasi a continuat si fie
intr-o permanentd crestere in primele decenii ale
veacului urmitor. Acum fierarii au ajuns si cu-
noasci procedee tehnice mai complicate. Asa, de
pilda, au inceput si aplice tratamentul termochimic
de cimentare la unele piese de otel cu scopul de a
le face mai rezistente la uzurdl, au reusit si obtini
otelul pe o scardi mai largi pentru pile, burghie,
dilti etc., au trecut la cilirea unor piese mai preten-
tioase printre care pilele, au ficut progrese in ope-
ragia de suduri a metalelor. In privinta nivelului
atins in cunoasterea acestor procedee tehnice rimine
si discutim cu alt prilej in lumina unui material
mai bogat, pe care inevitabil cercetirile viitoare
il vor scoate la iveali.

Prima documentare despre fierarii domnegti
care au lucrat la Cetatea de Scaun de la Suceava,
o cunoastem din 2 decembrie 1512 2. Ea se referi
la Andrei fierarul (faber), iobagul (iobagio) lui Bog-
dan Vodai. Aici e foarte important si subliniem ci
documentul ne prezintd pe Andrei ca faur, ca pe un
mester care se ocupa numai cu forjarea fierului3.

1 Cementatia este operatia de incorporare de carbon in
piesi lasuprafati si pe o oarecare profunzime. Astfel stratul
metalic de la suprafaga piesei devine constituit din otel.
Operatia se face in prezenta cirbunelui in cuptoare la tem-
peraturd de 900 —1000° (St. Burileanu, op. cit., p. 229—233
gi 400).

2 A. Veress, op. cit,, IV, p. 105.

3 Este stiut ci faber, cum il prezinti documentul pe
Andrel, e termenul care se intrebuinteazi obignuit in limba Fig. 2. — Pili, dorn si dalta.
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Aceastd informatie aratd ca forjarii lucrau separat de topitorila cetate. Ea docu-
menteazi existenta aici a procesului de diviziune intre industria extractiva si
cea prelucritoare a fierului, asa cum a rezultat §i din analiza urmelor materiale
ale fierararilor. De asemenea, deosebit de importanti este stirea cd Andrei isi
exercita megtesugul in conditia de iobag al domniei. Aceasta atestd, pentru prima
oard in mod expres, prezenta induntrul gospodariei domnesti a unui producitor
direct in stare de dependentd personali.

Un alt mestesug, care s-a dezvoltat
ca urmare a progresului realizat in tehnica
de prelucrare a metalelor este turnitoria.
Ca megstesug independent separat de fie-
ririe, apare la Cetatea de Scaun in a doua
jumitate a sec. al XV-lea. Acest lucru il
aflim din descoperirea resturilor locuintei
unui turndtor precum §i a urmelor mate-
riale ale activitdtii lui, reprezentate de o
linguri de fier pentru turnat metal (fig. 3),
o dalti §i numeroase buciti de metal ne-
feros!. Din cele gisite, rezulti ci megterul
respectiv era turnitor de metale neferoase.
Faptul acesta ilustreazi gradul de speciali-
zare atins in sec. al XV-lea in industria de
prelucrare a metalelor.

Mestesugul armuriritului e documentat
la cetate prin descoperirea a numeroase
sigeti, bolti de arbaleti, fragmente de zale,
solzi de arami pentru armuri gi plumbi de
pusci. O stire documentard pare si ateste
aici i turnitori de tunuri. Fapt este ci la
11 august 1598 Eremia Movili domnul

-

Fig. 3. — Lingurd de turnat metal. Moldovei cerea bistritenilor 200 miji de
arami. « Acelea vor fi pe jumitate la clo-
pote, iar pe jumitate pentru tunuri» — arati documentul2®, Prin urmare

Eremia Movili dispunea de megteri turnitori, care si-i toarne tunuri.

O altid informatie vorbeste despre existenta in 1627 la cetate a unui armurier
cu numele de Patrichie. Acesta a fost adus de citre Miron Barmmovski domnul
Moldovei, de la curtea lui Vasile Lupu Mare Vomnic de Tara de Sus «in Cetatea
de Scaun si fie pentru treaba armelor domniei mele»3. E important si adiugim
faptul cd Patrichie avea starea de vecin. Agadar, a apirut o a doua mairturie
documentari care se referd la conditiile juridice in care isi desfigurau activi-
tatea mestesugarii de la cetate. Atit Andrei fierarul cit si Patrichie armurierul
erau dependenti de domnie. Dovada aceasta documentarid constituie expresia

latini medievald pentru a desemna pc megterul specializat in forjarea §i ajustarea pieselor de
fier, pe asa-numitul faur in preocuparea ciruia nu mai intrid reducerea oxizilor de fier.

1 Raport preliminar asupra sipiturilor de la Suceava din 1959, in Materiale, VIII (sub
tipar).

2 Hurmuzaki, XII, p. 378.

3 Arh. St. lagi, CXLI/1, orig. slav.
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griitoare aunui fenomen social-economic propriu relatiilor de productgie feudale,
indicind munca oamenilor dependenti ca formi importan3 a muncii pe care se
sprijinea cttatea. Existenta mesterilor legati de cetate prin relatiile de dependenta
nu exclud:a insi folosirea de citre domnie a megterilor liberi din oragele
Moldovei sau din alti parte. Cetatea nu era izolatd de lumea dinafari, ci se
gisea in srinsd legiturd in contact direct cu ea. Asa se face ci spre mijlocul
sec. al XVI-lea au venit §i au lucrat pentru nevoile lui Despot Vodid mesteri
italieni gi aemti specializati in forjarea fierului, cimentarea otelului si reducerea
minereulu. (fabri, caementarii et fossores metallici)®.

Aldtui de mestesugul fieririei, cu diferitele lui brange, se cunosc in preajma
cetdtii, datoritd descoperirilor arheologice, inci citeva megtesuguri foarte impor-
tante i necesare in rezolvarea problemelor industriale ale domniei, anume: pie-
traritul, zildritul, viriritul, lemniritul, biniritul, giuvaergia, croitoria2 Asadar
Cetatea Sucevei, la fel ca alte cetdti medievale, cum sint de pildi acelea din
Statul Litiano-Rus? sau curtea cneazului Ivan Iurievici Patricheev din Rusia
de Nord-Est?, a dispus de un grup puternic de mestesugari avind specialititi
variate, cele mai necesare pentru deservirea nevoilor izvorite din caracterul
vietii pe cire ea o ducea. Ei au alcituit impreund cu un numir mare de slujitori
liberi si sligi nelibere gospodaria cetitii, ca o curte exterioari extinsd pe platoul
din preajna sa.

Activtatea megtesugarilor din gospodiria cetdtii a fost intensi. Deosebit
de vie si complexi s-a manifestat in a doua jumaitate a sec. al XV-lea precum si
in prima jumitate a celui urmitor. Ea a scizut in a doua jumaitate a sec. al XVI-lea,
pentru ce: ulterior si nu mai capete amploare. Numai o ultimi inviorare
a dobindi: in vremea lui Vasile Lupu.

TRIFU MARTINOVICI

PEMECJIEHHAAI METAJUJIYVPCMA HA TEPPUTOPHMM CTOJIBHON
KPEIIOCTH B CYYABE

PE3IOME

Apxeosiorugeckne ucciiefoBaEMa Ha miaato 6au3 Croanmoii KpemocTH B
CygaBe DoKa3aJM, 9T0 B KpeNoOCTH J:MJIM peMeC/IeHHWKH, yMesBmue oGpa-
0aThIBaTh pyAy, KOBaTh J’ieje30, JIMTh METAJUIl M M3rOTOBJIATH OpYHiUe
(puc. 1).

MarepuanbHEE CJeAnl AEATEJBHOCTH peMeCJeHHMKOB, o0pabaThiBaB-
mAX pyay, oGHapyxHiuBalTca 3mech oT mepBoil Tpetu XV B. o XVII B.

1889 1 Sc;r’lmer. Vita lacobi Despotae, editia E. Legrand, Deux vies de Jacques Basilicos, Paris,
, P 41
3 SCV 1V, 1—12, 1953, p. 344, 347—348; SCIV V, 1—2,1954, p. 283—285; SCIV VI,
3—4, p. 7€3—764; Materiale, IV, p. 247—248; Materiale, V, p. 598—599; Materiale, VII,
p- 609 gi um.
- 3 B. A. Ribakov, op. cit., cap. VII, p. 589, n. 165.
¢ B. D. Grecov, op. cit., p. 524.
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OHH mnpepacTaBiieHBl TeYbI0 JJIA BOCCTAHOBJIEHHA OKHMcell »iejiesa, MHOro-
9MCJICHHHIMH KYCKaMH jKeJIe3HOro mJiaka M o0JOMKaMM cMeCcH M3 mecKa M
FJIMERI, MCOOJIb30OBaBOIeicA B KadecTBe OrHEYNOPHOTO MaTepuajla IIpH
o0KJIaJKe MeTaJlIyprudeckux medeit.

BcekpuTas meus okasaliack Has3eMHO#, Kpyriioil ¢opMul, ee momepedHHK
pases 0,70 m; meur paTupyerca Bropoit mnosioBuEoit XV B. Ee THD
AIBJIAETCA BHICHIed CTYOeHbIO pa3BUTUA MeTAJUIyprudecKoil meuu: B Heil
mpouecc BOCCTAaHOBJIGHMA npoTeKasl 3ddeKTHBHee, dYeM B He9H, BBIPHITOI
B 3eMie.

Yrto kKacaeTcs KyCKOB ImJlaKa, TO OHM IMeIOT BHJ KOMKOB BeJIMUMHOIl
npumepHO B 18 X 10 X 8 cM. Ecan paccMaTpnBaTh HX DO IepuofaM, TO OTMe-
gaeTcA CHMKeHMe KpHBOH NpOLEHTHOro cojep;KaHMA jKeJiesa B IIJIaKe OT
XV pgo XVII pp. 3HaunTesibHOe CHM;KEHME ITOH IPONOPIIM OTMEYaeM BO
BTopoil moJsioBuHe XV B; 0HO BHI3BAHO MCIOJIb3OBAHHEM B UYEpHOH MeTali-
JIypruu HM3BeCTHAKAa B KadecTBe MJaBsamero BemecTBa. llosBiieRuMe niaBfA-
mero BemecTBa BO BTOpoil moJsioBuHe XV B. B YCIOBMAX MCIIOJIB30BaHUA
Ha3eMHONl IeYM O3HAYaeT IDar BlepeJ B IpoLecce NPOM3BOACTBA KeJeaa.
Haxonka matupyemux XV—XVI BB. KyckoB gyryHa M mOIJIaKa TOTO e
NPOUCXOKAeHUA CBUJETEIbCTBYEeT O TOM, 4To B To Bpema B CydaBe mpous-
BOAMJIH TYTYyH.

CiegoBaTesibEO, BO BTOpOit mosiopuEe XV B. M B NepBoil IOJOBMHE
XVI B. peMeciio o6paGoTKM pyAnl [OCTHIJIO 3HAYNTEIbHEX ycnexosB. OHo
CHJILHO pa3BMJIOCH OJlaroflapsi MCIIOJB30BaHUIO crmocofa BOCCTAHOBJICHMA
’eJieaa, ¢ ONHOH CTOPOHH, H YCOBepHIEHCTBOBAaHMIO Iledeil, ¢ Apyroié cro-
poHbl. BcilemcTBMe pasBUTHA TeXHHKH [J00HBaiomas OPOMEIIIEHHOCTh
oTAesiseTcA OT oOpabaThBalomeil M OrpaEMYMBAeTCA OOHUell PyaH.

Heseanyio pyay AJiA rOpPOACKMX peMeCJIeHHMKOB [JOCTaBJISIIM M3 pPYA-
HHKOB KHAKECKMX IOMECTHH KpemocTHHEe KpecTbAHe, Hecliue OapI{MHHYIO
IIOBHHHOCTb .

N3 pemecen :keseaooOpabaTrBaomedl npoOMEIIJIEHHOCTH B Topoje CyIe-
CTBOBaJIM OpYsKeiiHoe, JINTellHoe U Ky3HedHoe feyio. Kysreun B XV—XVIlss.
paboTasim Ha OKpamHe ropoga. 3[ech COXpaHMJIUCh KYCKH jKesae3a, FOTOBLIE
u3feJuA WJIHN elle He 3aKOHYEHHHE NpeaMeTh H opyaus (puc. 2). Kysmens
U3TOTOBJAJM peMec/IeHHhe WHCTPYMEHThI, CeJbCKOXO3flCTBeHHHE Opyand,
yacTH cOpyM M Apyrue mpeaMeTH AoMamuero oduxofga. TexHUKa Ky3HETHOTO
HeJla JOCTMIJIa CPAaBHMTEILHO BBICOKOro ypoBHA. Bo Bropoit mnojonune
XV B. u B nepsoit mosiopume XVI B. KyaHeunl 3HaJIM IpueM CKpeIJIeHUA
CTaJIM, OHM IepelmliiM K 3aKaJike 0oJiee TOHKUX CTAaJIBHEIX M3JeJIMi M JOCTHIJIH
ycIexoB B CBapKe MeTaJJoB.

UYro KacaeTca KHMKeCKMX Ky3HenoB, paGorapmux B CrosibHOH Xpe-
moCTH, TO O HHMX YNOMMHAeT JOKyMeHT oT 2 pekabpa 1512 r. Peus upger
0 Ky3Helle AHApee, KpemOCTHOM 4deJloBeKe rocmojapa bBorpaHa.

JInTeiitHOEe fgeno, KaK oTAelibHOE peMecio, BO3HMKaeT BO BTOpPO#l moJio-
Buge XV B. O6 3TOM CBHETE/ILCTBYeT OTKPHITHE OCTATKOD KMJIMIA JIATel-
ImMMKAa M MaTepHaJIbHEIX CJIEIOB ero JAeATeJbHOCTH: J}KeJIe3HOro KOBmA MJIA
JIMTBA MeTalla, AOJOTA M MHOTFOYMCIIEHHKIX KYCKOB IIBeTHOTO MeTaJula
(puc. 3). Haxomkm moKaswBaloT, 49TO0 [AAaHHHI peMec/ieHHMK oOpabGaTeiBal
I[BETHhIe MeTaJUIHI .



19 MESTESUGUL METALURGIEI LA CETATEA DE SCAUN DE LA SUCEAVA 333

Yro kacaeTcs opy;kelHOro fejia, TO CJieflyeT YIOMAHYTb O JOKyMEHTe,
cBUjeTeNbCTBYIOMEM 06 opy:keilHoM MacTepe mo umenu [laTpukue, ncuBmem
B 1627 r. Kak 1 kyssen AHgpeil OH OLII KPEIOCTHEIM.

Hapsagy ¢ pasiu9HuIMH OTpaciiAMM Ky3HEUHOro feja apXeoJIorMdecKHe
PACKOIKM BHIABILTH CYI[EeCTBOBAHUE CJIEAYIOMUX peMecesl B OKPEeCTHOCTAX
KpeImoCTH: peMecia KaMeHIMMKa, o0»cMrajibIMKa W3BeCTH, IJIOTHHKa, I0Be-
JHpa, HOPTHOrO, MCHAJK . PeMeclTIeHHUKM pa3JM9HLIX NPOMHIIUJIEHHHX OTpa-
cJlefl COCTaB)IAAM MacCy CBOGOXHEIX M HecBOOOJHBIX CIYyr B T[OPOACKOM
Xxo3AlcCTBe.

OBBACHEHHE PUCYHKOB

Pnc. 1. — Packonkm B 1951 —1959 rr. ma nuaato nepej CTONBLHOR KpemocThio
Puc. 2. — HanniabHUK, cBepJO0 H J0JOTO.
Pnc. 3. — KoBm pgaA JIuThbA MerajJa.

LA METALLURGIE DANS LA VILLE DE RESIDENCE PRINCIERE DE
SUCEAVA

RESUME

Les recherches archéologiques poursuivies sur le plateau faisant face a
la résidence princiére de Suceava attestent I’existence d’artisans spécialisés dans
la réduction du minerai, de forgerons, de fondeurs de métaux et d’armuriers
(hg. 1).

Les restes des travauxde réduction du minerai apparaissent depuis le premiet
tiers du XV® siécle jusqu’au XVII® siécle. Ils consistent en un four pour la
réduction des oxydes de fer, en scories ferrugineuses et en fragments d’un
mélange de sable et d’argile qui servait comme matériel réfractaire pour le revéte-
ment intérieur des fours.

Le four découvert est un exemplaire de surface, circulaire, ayant un diamétre
de 0,70 m et datant de la seconde moitié du XV* siécle. Dans le processus d’évolu-
tion du four sidérurgique, le type décrit correspond 4 une étape supérieure,
étant plus efficace que le type de four creusé dans le sol.

En ce qui concerne les scories, celles-ci se présentent sous forme de blocs
mesurant tout au plus 18 X 10 X8 cm. Leur analyse par périodes donne, pour la
teneur en fer, une courbe qui va en décroissant du XV® au XVII® siecle. Cest
au cours de la seconde moitié du XV® siécle que 'on constate la diminution
la plus marquée de celle-ci, 4 la suite de I'utilisation dans la sidérurgie, comme
fondant, de la pierre & chaux: innovation qui, & c6té de ’emploi des fours de
surface, a constitué pour la production du fer un trés grand pas en avant. Quant
a la fonte, elle est attestée 4 Suceava aux XV¢ — XVI° siécles par des fragments
de ce produit et des scories datant de ladite époque.

10 —c. 6§13
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Ainsi donc, au cours de la seconde moitié du XV siécle et de la premiére
moitié du siécle suivant, la sidérurgie a réalisé de sérieux progres, dus au nouveau
procédé de réduction du minerai, d’'une part, et au développement des fours,
d’autre part. L’effet de ces progrés techniques a été de séparer 'industrie extrac-
tive de celle de transformation des métaux, limitant I’activité de la premiére a la
réduction du minerai.

Le minerai de fer provenait des mines situées sur les domaines princiers,
et était extrait par les paysans dépendants, dans le cadre de leurs obligations
de rente féodale.

Parmi les métiers liés a la transformation du fer, on a relevé a Suceava
I’existence de forgerons, de fondeurs et d’armuriers.

Les forgerons ont exercé leur métier tout au cours des XV — XVII® siécles,
a la périphérie du faubourg faisant face 4 la résidence. Leur activité nous est
révélée par une profusion de déchets de fer, des piéces fagonnées ou en voie
de confection et différents instruments de travail (fig. 2). Le produit de cette
activité consistait en outils pour les différents métiers, instruments agricoles,
piéces de harnachement et ustensiles d’usage courant. Du point de vue technique,
on constate un niveau assez élevé: dés la seconde moitié du XV* siécle et la
premiére moitié du XVI® siécle, les forgerons connaissaient le procédé de la
cémentation de ’acier, ils étaient & méme de tremper des piéces d’acier plus
fines et avaient réalisé des progrés en matiére de soudure.

Les forgerons du prince régnant, qui travaillaient 4 la résidence princiére,
sont attestés dans un document du 2 décembre 1512, ou il s’agit d’'un certain
André, forgeron, serf du prince Bogdan.

La fonderie, en tant que métier indépendant, apparait dans la seconde moitié
du XV siécle. Ce fait nous est connu par la découverte des restes de ’habitation
d’un fondeur, ainsi que des traces de son activité méme: une cuiller en fer pour
le coulage des métaux, un ciseau et un grand nombre de morceaux de métaux
non ferreux (fig. 3), indiquant que ’artisan en question était spécialisé dans cette
branche de la fonderie.

Quant a 'armurerie, elle est attestée dans un document de 1627 mention-
nant un armurier de la cour de Suceava nommé Patrikié qui, ainsi que le forgeron
André, y travaillait en qualité de sujet 3 dépendance personnelle.

A c6té de ces représentants des différentes branches de la métallurgie, les
découvertes archéologiques attestent |'existence a4 Suceava d’une série d’autres
artisans: tailleurs de pierre, magons, fabricants de chaux, menuisiers, mon-
nayeurs, bijoutiers, tailleurs. Tout ce monde — hommes libres ou serfs — consti-
tuait la population du faubourg faisant face 4 la résidence.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — Fouilles pratiquées sur le plateau faisant face a la résidence princiére
1951—1959.
Fig. 2. — Lime, étampe et ciseau.

Fig. 3. — Cuiller pour le coulage des métaux.



	page00127
	page00128
	page00129
	page00130
	page00131
	page00132
	page00133
	page00134
	page00135
	page00136
	page00137
	page00138
	page00139
	page00140
	page00141
	page00142
	page00143
	page00144
	page00145
	page00146

