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Scurt istoric al obţinerii sării în comuna primitivă. Omul a avut în
totdeauna nevoie să-şi menţină în organism o anumită rezervă de sare, ne
cesară proceselor vitale. Dacă în paleolitic rezerva se împrospăta continuu, 
odată cu consumarea cărnii vînatului (crudă sau friptă) 1, în schimb, în
cepînd din neolitic, odată cu fierberea alimentelor, omul a fost obligat să. 
caute sarea, pentru a o adăuga alimentaţiei sale. 

Cele mai la îndemînă surse pentru obţinerea artificială a sării au 
fost găsite în apa mării sau a izvoarelor sărate, precum şi în deschiderile 
salifere la zi. Problema era mai dificilă pentru comunităţile situate mai 
departe de sursele naturale de sare, solide, sau lichide, în acest caz presu
punîndu-se procurarea sării pe baza schimburilor, aşa cum se obţineau şi 
alte materii prime. în condiţiile transportului a devenit evidentă superio
ritatea sării geme faţă de saramura lichidă. Astfel, în regiunile în care lipsea 
sarea gemă, s-a pus problema transformării saramurii în materie solidă, 
prin evaporare. Etnografii au arătat că în regiunile călduroase evaporarea 
se obţinea în mod natural, în gropi, prin căldura soarelui 2• 

în regiunile europene această metodă nu putea fi însă utilizată 
aici fiind necesară fierberea saramurii în oale de mari dimensiuni. Pentru 
ca sarea. umedă, astfel obţinută, să ajungă la calitatea sării geme se p ro
ceda apoi la operaţiunea uscării. Această operaţiune finală se realiza prin 
tasarea sării umede în păhăruţe cilindrice, uşor conice, aşezate apoi pe o 
vatră cu jăratec (fig. 3) 3• După uscare, formele ceramice utilizate erau 
sparte, iar sarea astfel brichetată putea să circule apoi la mari depărtări. 
Spre deosebire de sarea minerală, care mai conţinea şi impurităţi, sarea 
obţinută din saramură (prin fierbere şi uscare) avea un grad sporit de 
puritate. 

Formele ceramice, de un tip special, în care se usca terciul de sare, 
găsite încă de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, în Lorena (pe valea Seille) ', 
au primit numele de briquetage ( = piese asemănătoare cu cărămida, da-

1 J. Filip, Enzyklopădisches Handbuch zur Ur - und Friigeschichle Europas, Praga, 
1969, p. 1 194. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 1 195 ; K. Riehm, Forschungen und Fortschritte, 32, 1958, p. 47-49; 

A. Jodlowski, Eksploalacja soli na lerenie Malopolski w pradziejach I we wczesnym srednio
wieczu, Muzeum Zup Krakowskich-Wieliczka, IV, 1971, p. 252 - 253. 

4 J. Dechellete, Manuel d'archeologie, I I , Paris, 1913, p. 715 şi nota 1 .  

S C  I V A, tomul 28, nr. 3 ,  Bucureşti, iulie-septembrie 1977, p. 307-317 
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Fig. 1.-Locuri de producere a sării in comuna primitivă (după A. Jodlowski) . 
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Fig. 3. - .Reconstituirea 
procesului de obţinerea sării 
din saramură: A - fierbe
rea; B - uscarea (după A. 
Jodlowski). 
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Fig. 2. - Tipuri de brique
tage, tntllnite în Europa 
(după W. Mattliias): 1 -
pocale cu corpul alungit; 
2 - pocale cu corpul.scurt;. 
3 - cupă cu picior ; 4 -
cupă cu vlrf ; 5 - coloană 
ovală ; 6 - coloană cilin
drică ; 7 - coloană cu 
capăt în trei vlrfuri ; 8 -
coloană cu corpul pris
matic; 9 - creuzete; 10-
vană (cadă); 11 - con gol;'. 
12 - bilă de lut. 
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t_orită aspectului lor exterior, rezultat prin contact cu focul). Descoperirile 
ulterioare au lărgit aria punctelor europene de utilizare a. briquetagelor 
i fig. 1) şi au îmbogăţit repertoriul lor de forme (fig. 2). Astăzi vasele şi 
instafaţiile legate de transformarea saramurii în sare (briquetagele) sînt 
cunoscute în următoarele regiuni: a) în Franţa, în regiunile Lorena, Vendeea, 
Normandia, Bretania 5; b) pe coastele Belgiei şi Olandei 8; c) în Anglia, 
in comita tele Lincolnshire, Norfolk, Essex, Kent şi Dorset 7 ; d) în R. D. 
Germană, îndeosebi în zona oraşului Halle, pe valea rîului Saale 8; e) în 
R.P. Polonă, îndeosebi în jurul Cracoviei (centrul de la Wieliczka) 9; f) în 
R.8.S. Gruzină, pe malul estic al Mării Negre 10; g) pe ţărmurile Japoniei 11• 

Datarea acestor piese se face aproape în totalitate în intervalul de 
timp cuprins între bronzul tîrziu şi Latene timpuriu 12• O singură exct1pţie 
o reprezintă briquetagele cele mai timpurii din jurul Cracoviei (Barycz, 
Wieliczka, Biskupice, şi Przebieczany), datate în perioada culturii Lengyel; 
din neoliticul mijlociu şi tirziu. Acestea se prezentau sub forma unor pa.ha.re 
�u fundul îngroşat şi ascuţit, în formă de con 13 (fig. 2/11). 

Utilizarea briquetagelor a fost interpretată în cele mai diferite feluri� 
Lă.sînd deoparte părerile exprimate în secolul trecut, care vedeau în bri
quetage opaiţe sau piese de cult 14, astăzi s-au impus mai ales două păreri: 
una care consideră briquetagele vase pentru fierberea saramurii sau usca.rea. 
terciului de sare ; alta care le priveşte drept piese componente ale unor 
instalaţii complexe de fierbere a sării 15• Avînd în vedere multitudinea. de 
forme şi îndelungata lor perioadă de folosire, nu este exclus ca unele forme 
sit fi fost legate de prima utilizare, iar altele de eventuale instalaţii. Problema 
nu e încă rezolvată şi considerăm mai ales că trebuie privită. de la caz la. 
caz, în funcţie de etapa de apariţie şi de condiţiile locale. 

În privinţa materiei prime utilizate pentru producerea sării există. 
de asemenea două păreri: una care susţine folosirea apei sărate din izvoare, 
lacuri, mlaştini, mări şi oceane; cealaltă, pornind de la concentraţia redusă. 

0 Ibidem, p. 713-716 ; P. L. Gouletquer, Annales de Brelagne, 73, 1966, p. 97 şi urm.; 
.J. Nenquin, Salt. A Study in Economic Prehislory, Dissertationcs Archaeologi.cae Gandenses, 
VI, Brugge ; K. Riehm, JahresschriftHalle, 44, 1960, p. 180- 217 ; idem, Germania, 40, 1 962, 
p. 360-400 ; idem, Jahrt>SSChriftHalle, 46, 1962, p. 291 - 300 ; ibidem, 53, 1969, p. 361 - 374. 

_, J. Nenquin, op. eil. . 

7 K. Riehm, JahresschriftHalle, 43, 1959, p. 288- 244. 
8 W. A. Brunn şi W. Matthias, AusgrFunde, 1958, 3, p. 241 - 244 ; K. Riehm, Jahres

.schriftHalle, 38, 1954, p. 112- 1456 ; idem, Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther
Unlversitiit-Halle Wittenberg, Geselschafts-und Sprachwissenschaftliche Reihe, 10, 1961, 
3, p. 849-857 ; W. Matthias, JahresschriftHalle, 45, 1961, p. 1 1 9 - 225. 

8 Studia imalerialy do dziejow zup solnych w Polsce, I- IV, Muzeum Zup Krakowskich
Wieliczka (indeosebi lucrările lui A. Jodlowski: II ,  1968, p. 7 - 136 ; IV, 1971 ; J. Piotro
wicz: I I, 1 968, p. 173- 235) ; H. Burchard, Slavia Antiqua, 6, 1957-1959, p. 396-412 ; idem, 
ActaArch Carp, 5, 1965, p. 4 1 - 48 ; idem, ActaArchCarp, 9, 1967, p. 5 - 10. 

lO L. N. Soloviev, SA, 14, 1 950, p. 265- 286. 
11 Y. Kondo, ln Actes du V III• Congr�s lnlernalional des Sciences Pri - el Pro-

l ohistoriques, I I I, Belgrad, 1973, p. 417- 420. 
12 J. Filip, op. eil., p. 1 195. 
13 A. Jodlowski, op. cil., 1971, p. 252, pi. I - X. 
1' F. Kruse, C. R. Schumann, R. Credner, A. Voss (pentru istoricul cercetărilor: W. 

Matthias, op. eil., 1961, p. 1 1 9). 
16 K. Riehm, Forschungen und Fortschritte, 32, 1958, p .  47-49 ; idem, AusgrFunde, 

4, 1959, p. 1 - 5 ; W. l\latthias, op. cil., 1 961, p. 120 - 128. 
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310 NICOLAE URSULESCU 4 

a sării în unele ape, consideră că produsul se obţine din cenuşa unor plante 
cu bogat conţinut de sare 18• în sprijinul celei de-a doua păreri vin şi unele 
informaţii ale autorilor antici 17, dar ace.astă metodă nu îşi află rostul decît 
acolo unde concentraţia de sare a apelor utilizate este redusă .. Şi în acest 
caz considerăm că lucrurile trebuie privite nuanţat, de la regiune la regiune> 
neputîndu-se face generalizări. 

„ 
Pînă acum, deşi era evident că marile resurse de �are ale ţării 

noastre au fost exploatate de multă vreme, totuşi această activitate 
nu era atestată decît îil perioada dacică şi romană (pentru saline).  Rămînea 
neclară întreaga perioadă anterioară şi mai ales modul în care îşi obţ.i
neau sarea locuitorii din zonele lipsite de sare gemă. 

Studiile geografilor şi cele ale istoricilor medievişti au atras atenţia 
asupra deosebitei importanţe pe care o jucau slatinele (fîntînile şi izvoarele 
cu apă sărată) în viaţ.a comunităţilor omeneşti din timpurile mai noi, nume
roase fiind cazurile în care saramura obţinută din aceste surse naturale 
concura chiar producţia oficială de sare gemă 18• 

Un studiu deosebit de interesant în acest sens îl constituie cel al geo
grafului I. Şandru l9, care a semnalat, lingă unele slatine din nordul Mol
dovei, intens folosite, prezenţa a numeroase urme de locuire din diferite 
perioade. Studiul remarcă amplasarea izvoarelor sărate în zona de salifer 
a Moldovei, pe linia de contact dintre flişul carpatic şi platforma Podişului 
Sucevei. Punctul de maximă grupare se plasează în zona localităţilor 
-Cacica, Soloneţ şi Solca, unde se află 14 slatine din Moldova20 şi, în 
acelaşi timp, acestea prezintă şi cea mai mare concentraţ.ie (260 -
310 °/00 NaCl) 21• 

Dintre toate, Slatina Mare, situată în Obcina Mare, la nord de oraşul 
Solca (fig. 4), prin concentraţia sa şi prin debitul destul de 

ridicat (5,6 1/min) 22, a atras de timpuriu comunităţi umane în jurul ei. 
I. Şandru a cules din jurul Slatinei Mari materiale arheologice care au fost 
determinate ca aparţinînd următoarelor perioade : Criş, Precucuteni, 
Cucuteni B (în asociere cu ceramică de tip C), Hallstatt (probabil şi Latene) ,  
migraţii ş i  veche românească 23• Pe bună dreptate, autorul a sesizat că 
altitudinea punctului (654m), solul, ca şi microrelieful terenului împoienit 
„n-au putut com<titui elemente favorabile agriculturii. Motivul concentrării 
mat erialelor preil'torice în acest punct, în timpul comunei primitive, nu 
poate fi altul decît folosirea slatinei" 24• Dealtfel, autorul chiar leagă marele· 
număr de fragmente l'eramice aflate aici de actul transportării slatinei în 
forma ei naturală. „însă, în acelaşi timp populaţiile epocii comunei primi
tive aveau aici şi toatl> condiţiile de industrializare a slatinei, ca : lemnul 

ie W. :\latthias ,  op. r i t „  p. 1 87 - 21 6 .  
17 l'linius, Natura/is /;isforia, X\' 1 ,  1 ;  X X X I ,  39, 40, 46 ; Tacilu s, Annales, X I II, 57. 
1s Al . Fil ipaşcu, Istoria J/aramurcşului,  Bucureşti, 1 940, p .  4 9 .  
u I .  Şandru, SCSlaşi. 3,  1 952, p .  407 - 422. 
20 Ibidem, p .  407 - 408. 
21 Ibidem, p .  4 1 0. 
22 Ibidem. 
2a Ibidem, p. 4 1 4 .  
:w Ibidem, p .  4 1 3  ş i  fotografi i l e  aşe zării I a  p .  4 1 3  şi 4 1 4 .  
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5 EXPLOAT·A'RF.A SAR!l'I liN NEOLI'I'ICUL TllMIPU'RJIU 3 1 1 

şi vasele necesare. Totuşi, din lipsa unor dovezi sigure, problema industria
lizării slatinei rămîne deschisă" - conchide autorul �. 

Cercetările de la Solca - Slat?"na Mare. Pornind de Ja aceste semnalări 
cuprinse în articolul Jui I. Şandru, Muzeul din Suceava şi-a propus efec
tuarea unui sondaj , pentru verificarea, pe cale arheologică, a datelor despre 
exploatarea să.rii în comuna primitivă u. 

-, J I 
I 
' .... __ ,,,.-'""" 

o 2. 3 

Fig. 4. - Harta localităţii Solca (x : Slatina Mare) . 
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Au fost trasate 3 şanţuri paralele de 1 0 x 1  m, pe 3 mici suprafeţe 
aproximativ plane, din jurul fîntînii de slatină. Două dintre ele (şanţurile 
nr. 2 şi 3) ,  trasate deasupra fîntînii, nu au dat nici un rezultat, pe cînd 
şanţul nr. 1, trasat lîngă slatină şi mai jos de ea, a furnizat datele asupra 
cărora ne vom opri în cele ce urmează. 

Din punct de vedere stratigrafic, în şanţul nr. 1 situaţia se prezenta 
astfel : 

- între 0 - 0,30 m, prin alunecare (toată zona fiind mult frămîntată) , 
au ajuns materiale din mai multe perioade : Criş, Precucuteni, Cucuteni B 
(în asociere cu tipul O ), Hallstatt (foarte puţine fragmente) şi medievală 
(secolul al XVII-lea, ceea ce coincide cu înflorirea deosebită a Solcăi, în 
timpul lui Ştefan cr'omşa, care a construit şi mănăstirea Solca); 

- între 0,30 - 0,60 m :  un strat cu materiale Cucuteni B; 
- între 0,60 - 0,80 : strat steril; 
- de la 0,80 m începe un strat cu materiale de tip Criş, care n-a mai 

putut fi însă cercetat integral, din cauza puternicei infiltraţii de apă pro
venită din fîntîna de slatină, aflată în imediata apropiere. 

26 Ibidem, p. 417. 
21 Sondajul a fost efectuat ln toamna lui 1 968 de către muzeograful Mircea Ignat. în 

ultima parte a săpăturii am participat şi eu, la invitaţia colegului meu. li mulţumesc şi 
pe această cale pentru lngăduinţa de a valorifica materiale le, aparţÎJ.llnd neoliticului timpuriu, 
rezullate din acest sondaj . Materialele se află ln colecţiile Muzeului din Suceava. 
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Dintre materialele scoase cu ocazia sondajului, cele apal'ţinînd neo� 
liticului timpuriu ne-au apărut drept cele mai interesante 27; 

Desarierea materialului ceramiâ. Precizăm de la început că în cadrul 
materialelor neoliticului timpuriu, rezultate în timpul sondajului, nu :aveni 
decît fragmente ceramice. Au fost determinate ca -a parţinînd sigur acestei 
perioade 70 de fragmente. Doar 1/10 din· ele nu prezintă amestecul' de ma„ 
teriale organice în pastă şi arderea inegală, atît de caracteristice ceramicii 
Criş. O particularitate a pastei ceramicii de la Slatina Mare constă în fap
tul că, în lipsa plevei de cereale (care se utiliza în aşezările neolitice cu 
economie agricolă), aici se utilizează ca degresant alte materii organice 
(în special lemnoase), precum şi pietricele şi cioburi pisate. Datorită arderii 
îndelungate, toate prezintă o suprafaţă roşiatică, cu aspect de cărămidă. 
Miezul şi partea interioară rămîn îrisă negricioase cenuşii, dar nu de un 
negru atît de intens ca în · restul aşezărilor Criş: De asemenea structura. 
pereţilor vasului se prezintă mult mai densă decît la restul staţiunilor 
Criş. Acest lucru s-ar datora ·atît degresanţilor utilizaţi, cît şi ard�rii mai 
intense, precum şi eventualei impregnări cu sare. Ultima cauză s-ar putea 
dovedi şi prin petele albicioase care se· ·întilnesc pe multe din fragmentele 
ceramice de aici. 

Fragmentele ceramice din neoliticul timpuriu aparţin următoarelor 
părţi tectonice : majo,ritatea covîrşitoare (56) reprezintă · funduri de vas ; 
9 sînt fragmente din corpuri, iar 5 -fragmente de buză. După fragmentele 

� J i  
2 

~ 
5 

j ,  

� 9 i , �cm 
• \ . 

Fig. 5. -Materiale· ceramice 
Criş, de tipul obişnuit; pro
venite•de- la •Slatina Mare. 

' ! . 

de ,buză, avem de-a face probabil cu castroane semisferice· (fig·. 5/1) şi cu 
oa:le-borcan (f�g. 5/2 -4),  cu gît111 mai mult sâu mai puţin pronunţat. 
Dmtre fundurile de vase, 6 se înscriu în repertoriul normal al ceramicii 
Criş ; 5 sînt de tipul îngroşat, aparţinînd probabil formei oală (fig. 5/5 -6) 
iar unul este inelar, aparţinînd probabil formei castron (fig. 5/7) .  

' 

. • 27 " Noutatea ·deosebită a tipului ceramic intllnit, ca' şi . unele dificultăţi în privinţa 
interpretării au lntlrziat redâCtarea unui raport despre descopeririie de la Slatina Ma.te. O primă 
comunicare a materialului am făcut-'o tn cadrul sesilinii ştiinţifice a. cadrelor. 'didactice de 
Ia Institutul pedagogic Bacău, ln noiembrie 1973. 
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Fig. 6. - Piese de t ip briquctage de la Slatina Marc (cca 2/:3 m.na t . ) .  
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Fig.  7. - PiC'sc de tip bri q u c tagL· de la S lal ina l\larc (cca 2/3 m. naL . ) .  
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Fig. 8. - Piese de l i p  br iquda gt· c i t• la Slat ina :\ lnrc (cca :!/:l 1 1 1 .  1 1 a l ) . 
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Fig. 9 _ _ Prori il' i l' unor bri qudagc de ' "  
S l a t i n a  :\lare 
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Fig.  t f l . - Prufi l t' l c  unor l i r i q udage 
d!'  I �  Sla t i na :\ l a n · .  

F i g .  1 1 .  - f 'rofi lclc unor briquclagc de l a  Sla t i na :\lare .  
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Noutatea deosebită a materialului de la Slatina l\Iare o reprezintă, 
însă cele 50 de funduri de vas (peste 2/3 din întregul materia.I Criş de aici ) , 
de o formă cu totul insolită pentru ceramica cunoscută pînă, acum pe teri
toriul ţării noastre (fig. 6 - 11 ). E vorba, d� funduri de vase cu baza puternic 
lăţită, formînd o adevărată talpă, uneori mai lungă (fig. 9 ;  11/1 -3), alte
ori mai i;;curtă (fig. 10 ; 11/4 - 6).  Lăţirea bazei se făceit prin apăsarea lutului 
moale, în multe cazuri impresiunile de dPget rămînînd pe aceste fragmente 
(fig. 6/1 -5).  Nu s-a păstrat nici o formă întreagă, dar din toate se vede că. 
peretele vasului porneşte oblic în sus. Se obţine astfel imaginea unui vas 
conic, sprijinit pe o bază lăţită, sub formă de talpă. Această formă, cu totul 
neobişnuită pentru ceramica de tip Criş, atît de la noi din ţară, cît şi din 
alte zone ale Europei sud-estice, îşi găseşte însă o analogie aproape perfect ă  
î n  unele tipuri ale pieselor de lut „briquetage", din staţ.iunile, legate de 
producerea sării din saramură (fig. 2/1 -2).  

:Faptul dem;ebit şi surprin�ător în acelaşi timp îl  reprezintă în�ă 
'latarea. cu totul timpurie a acestor br1'quetage de la Solca, în comparaţie cu 
briquetagele de acelaşi tip din Europa, centrală (în special cele de la Halle). 
care se plasează cel mai degrabi:'t în bronzu l tîrzin, fiind specifice însă şi  
pentru perioada hallstatt iană 28• După cum am arătat, pînă acum cele mai 
vechi apariţii de briquetage în Europa, erau cele din jurul Cracoviei, data 
te în neoliticul mijlociu (cultura Lengyel).  Acestea s e  prezentau sub forma, 
unor conuri 29, a,diei:'1 la fel ca, şi corpul briquetagelor de la Solca. Numai că 
briquetagele de la Solca, prezintă şi o bază lăţ,ită, care face corp comun cu 
partea conică a vasului.  De asemenea, briquetagele de la, . Solca - Slatina 
Mare constituie cele mai vechi p 1:ese ceramice de tip briquetage din întreaga 
Europă. Ţinînd cont de rezultatele mai noi în privinţa datării sfîrşitului 
culturii Criş ao, considerăm că briquetagele de la Solca, aparţinînd nive
lului Criş de aici ( suprapus de un steril şi apoi de un nivel cucuten iati) , 
nu se pot data mai jos de-a. doua jumătate a mileniului al V-lea î .e.n. 

Utilizarea briquetagelor de la Solca. E evident că aceste piese nu pot 
fi puse decît în  legătură cu procesul de obţinere a sării din saramura sla
tinei de aici. Concentraţia optimă a sării în acest izvor (între 1/4 .,-1/3 
dintr-un litru de saramură), existenţa la îndemînă- a combustibilului nece
sar cva, parării şi uscării sării făceau renta bilă obţinerea sării în acest punct a1 .  

Prima operaţiune - aceea a transformării saramurii în terci - se 
efectua în oale şi castroane mari, din care au rezultat cîteva fragmente. 
Aceste vase puteau fi întrebuinţate de un număr nelimitat de ori (pînă la 
spargerea lor incidentală), deoarece cu cit se fierbea mai multă saramură 
în ele, cu atît pereţii lor deveneau mai etanşi, astupîndu-se toate porozi;. 
tăţile cu sare. Aceasta şi explică numărul mic al acestor vase (oale şi cas-

zs W. Matthias, op. cil. ,  p. 215 ; W. A. Brunn şi W. Matlhias, AusgrFunde, 1 958, 3, 
p. 242. 

29 Vezi nota 1 3. 
ao D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunifre, Bucureşti, 1966, p. 69 ; G. Kohl şi 

H. Quitta, AusgrFunde, 8, 1 963, 6, p. 287 ; idem, Radiocarbon, 8, 1 966, p. 27-45 ; C . . Renfrew, 
PPS, 36, 1970, p. 309 ; V. I. Markevicl şi E. A. Ţepkin, Antropologen Molda11ii, Chişinău, 1969, 
p. 96. s1 Ca factor favorizant al locuirii Ia Slatina Mare trebuie să avem ln vedere şi existen�a 
unui izvor cu apă dulce, la circa 100 m de Izvorul sărat. 
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troane) - vase comune şi celorlalte aşezări de tip Criş. Producerea lor 
pentru o folosinţă mai îndelungată ne explică şi aspectul lor mai îngrijit 
decît al briquetagelor. 

A doua operaţiune - uscarea - nu se mai putea realiza însă în 
aceleaşi vase, întrucît volumul lor mare ar fi dus doar la o uscare a stra
turilor exterioare, pe cînd interiorul ar fi rămas tot umed. De asemenea. 
sarea realizată în forme mari ar fi fost mult mai dificil de transportat. 
Din aceste motive s-a adoptat formula paharelor de formă conică, în care 
se punea terciul de sare, în vederea uscării. Talpa lată avea rolul să men
ţină stabilitatea paharelor pe vatră şi de asemenea se obţinea o suprafaţă 
mai mare de încălzire (fig. 3). După uscare, sarea solidă devenea compactă, 
luînd forma paharului. Pentru scoaterea ei era necesară spargerea pereţilor32 • 
Aceasta ne explică marele număr de funduri cu baza lăţită care ne-au 
parvenit, ca şi aspectul neîngrijit al acestor briquetage. Modelarea lor 
se făcea doar cu scop utilitar, întrucît se foloseau doar o singură dată. 

Implicaţiile social economice ale briquetagelor de la Solca - Slatina 
Mare. Aşa cum s-a remarcat, prezenţa urmelor de locuire de la Solca -
Slatina Mare încă de la nivelul neoliticului timpuriu nu poate fi pusă în 
legătură decît cu necesitatea obţinerii sării 33 pentru comunităţile din 
preajmă, care se ocupau cu cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 
Se atestă astfel încă din neoliticul timpuriu, specializarea unor grupuri de 
oameni în activităţi legate de obţinerea unui produs mineral. Mai mult, 
e de presupus că şi în cadrul acestui grup exista o subspecializare, în funcţie 
de diferitele etape ale procesului de producere a sării, care probabil se 
desfăşurau simultan. l\Iarele număr de briquetage necesar uscării sării 
impune prezenţa unor persoane care se ocupau numai cu producerea. 
acestor piese. Alte persoane se ocupau cu procesul propriu-zis de fierbere 
şi de uscare (construirea vetrelor şi cuptoarelor, pregătirea combustibi
lului şi întreţinerea focului, umplerea vaselor pentru evaporare şi a bri
quetagelor pentru uscare etc. ) .  

Modul de prezentare finală a produsului (forme de sare) ne sugerează. 
faptul că sarea obţinută de acest grup de oameni nu era destinată comuni
tăţilor din imediata apropiere. Acestea ar fi putut să transporte direct 
saramura (pe care s-o folosească, în amestec cu apa, la fierberea mîncării) 
sau să obţină eventual cel mult terciul de sare, prin evaporarea saramurii 34• 
Este deci evident că grupul uman de la Slatina Mare îşi dirija producţia. 
în vederea obţinerii unor forme de sare care să poată fi transportate la. 
distanţe mai mari şi care să servească în acelaşi timp ca echivalente de 
schimb 36• Normal, această colectivitate umană din zona de munte avea. 

32 W. Matthias, op. cit„ p. 210. 
33 Vezi nota 24. 
34 Datele istorice şi etnografice mai noi ne sugerează tocmai acest lucru. Astfel, multă 

vreme, locuitorii din satele învecinate Solcăi lşi aduceau slatina necesară cu butoaiele, ln care, 
sau cu aşa-numitele fedeleşuri (burdufuri cetluite cu lemn). Din momentul ln care ln secolul a l  
XIX-iea s-a deschis salina de J a  Cacica, autorităţile austriece a u  căutat să lmpiedice sau să regle
menteze consumul slatinelor din zonă, tocmai pentru a lmpiedica concurenţa ce se făcea sării 
geme, obţinută pe cale industrială. Şi tn poiana Slatinei Mari a existat locuinţa unui „revizor 
de slatină". 

H W. Matthias, op. clt. , p. 209. 
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nevoie de produse agricole în schimbul sării pe  care o producea. Stabilirea. 
acestei comunităţi în zona montană arată că produsul căruia îşi consacra 
activitatea (sarea) avea suficientă căutare la alte colectivităţi, încît putea 
să asigure, prin schimb, existenţa respectivului grup. 

tn sprijinul acestor afirmaţii vin şi observaţiile arheologilor polonezi, 
care studiind numeroasele briquetage din jurul Cracoviei au constatat că 
ele se încadrează în anumite categorii de capacitate (între 0,500 -1 kg) 36, 
deci formele de sare rezultate erau destinate trocului 37• Şi K. Riehm 
vede în briquetagele din zona oraşului Halle etaloane pentru schimb 38• 
Cu mult înainte de nivelul briquetagelor de la Solca, anume în mileniile 
VIII -VII, triburile din Palestina (în special cele de la Jericho) îşi asigu
rau, prin comerţul cu sare, obsidiana care se găsea în vulcanii Anatoliei 311• 

Astfel, alături de silex şi obsidiană, şi sarea se dovedeşte pe teritoriul 
ţării noastre drept unul din cele mai vechi echivalente de schimb. Produ
cerea ei din saramură, acolo unde lipsesc deschiderile salifere la zi, a dus la. 
una din primele forme de specializare a muncii, nu după sex şi vîrstă, ci 
după ocupaţie. 

A vînd în vedere caracterul de debut al acestor cercetări la noi în 
ţară, lucrarea noastră şi-a propus să prezinte deocamdată noul tip de cera
mică descoperit la Solca - Slatina Mare, modul ei de utilizare şi impli
caţiile pe care le are. Rămîn bineînţeles de rezolvat o serie întreagă de 
probleme, cum .ar fi : o documentare arheologică mai detaliată a fazelor 
de producere a sării în neoliticul timpuriu (şi nu doar prin analogie cu starea 
de fapt din etape mai tîrzii), precum şi o lărgire a numărului de descoperiri 
de acest fel în ţara noastră, atît în alte puncte 40, cit şi pentru alte perioade. 
Va trebui să se facă distincţie intre izvoarele sărate care, prin importanţa 
lor, au permis specializarea unei comunităţi în producerea sării în vederea. 
schimbului (aici putîndu-se aştepta la apariţia de briquetage) şi izvoarele 
cu debit mic şi concentraţie slabă, care serveau doar interesele unei co
munităţi din preajmă, neputînd fi utilizate pentru producerea de sare 
gemă. 

Oricum, descoperirile de la Solca - Slatina Mare au arătat că cea 
mai veche apariţie a briquetagelor, cunoscută pînă acum în Europa, se 
plasează în zona saliferului din nordul Moldovei. Nu este exclus ca tocmai 
comunităţilor neolitice de aici să le revină meritul descoperirii unui pro
cedeu tehnic de obţinere a sării - procedeu care a făcut apoi o adevărată. 
vogă pe spaţii largi ale Europei şi Asiei, timp de mai bine de patru milenii. 
___ , __ _ 

31 A. Jodlowski, op. cil. ,  1971,  p. 252 -253. 

a7 Numărul lncă mic de piese pe care i i  avem de la Slatina Mare, ca şi starea lor fragmen
tară ne lmpiedică deocamdată să stabilim capacitatea briquetagelor; de aici, aceasta rămlnlnd 

o sarcină de viitor. 
38 K. Riehm, AugsrFnnde, 4, 1 959, p. 5. 
38 B. Brentjcs, Die orientalische We/t, Berlin, 1972, p. 33. 

'° Deja muzeograful Emil Emandi, de Ia Muzeul Suceava, ne-a semnalat o piesă similară 

cu hriquetagele de Ia Solca, datlnd de asemenea din cultura Griş şi pe care a descoperit-o tn 
1973 la hotarul dintre satele Drăgoieşti şi Măzănleştl (jud. Suceava), ln apropierea unei flntlni 
cu apă 1Arată. Piesa se află la muzeul şcolar din satul Liteni (corn. Moara, jud. Su cea va). 
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L'EXTHACTION DU SEL _,\ PAHTIH n g  LA SAU.MURB E:K 
NEOJ,ITHI QUB ANCIEN , TE L cirr r L  H E SSORT ])J;Jf;; 

DECOUVERTE S DE SOJ,CA (DJ� P. SUCEAVA ) 

(Hf.-:sm.ll�) 

10 

Le sondage entrepris  C'll 1968 dans le sit P « :'\latina -;\l are », pres de la 
viile Solc<.L a mene a hL decouverte de quelqnes fragments  de ceramique 
remontant a plusiems pt'.�riodes : Criş, Precucutcn i,  Cucut,._eni B (en as
sociation avec la cfaamiqnc du type C), H:tllstatt et )1 oyen Ag-e (XVTI" s . ) .  
L a  concentration <le ces traces d'bahitat dans nne region ahsolument im
·propre a 1 '<1gricu.lture ( la station est sise dans Obcinele « B ucovinei », plus  
precisement dans <(Obcin :t 3fare » ,  a 654 m d 'a ltit nde ) s'expliqne par la 
seule possibilite, q u 'offrait la source salee qui s 'y trouva it, lL fonmir le 
sel nccessa,ire a ht nutrition . Pom le nord de la l\loldavie l ' utilisation des 
sources salees ( = <( slatine ») a, ete le seul procede d 'obtenir le sel, vu que Ies 
gisements de sel se tronvaient a nnc grande profondeur. La source salce 
(( Slatina J'\farp » se rPni:trquc par une grande concentration 
(260 -3100fo0 NaCI) et par un debit assPz riche ( -1,6. l/min) ; tont pres îl -:.' 
a une source d'eau cloucc , qui �t permis que la region Hoit pend;mt long
temp8 habit ee. Le sondagc :L donne la sitnation stratigrnphique suivante : 
O-- o,:30 m :  mt'.•lange de matt'.·ria ux du aux gliHsement H d u  tl'tTai n  eu pente � 
0,30 - 0,60 m :  couche :wx umteriaux de Uucuten i ;  0,60 - 0,80 m :  (•o uche 
sterile d u  point de vue archeologique ; a partir de 0,80 m en ba,; une couehe 
aux materiau x Cri:;, qui n'a, pu etre i nvestiguee i ntegralement a cam;e des 
pu issanteH infiltrations d 'eau provenant de ht souree ,;alee. 

Dans la conelw ( 'riş 011 �L trouve de nombreux fonds de pot s a base 
t res large (plus de dcUX tiers du total des fragments CeramiqueH deCOU
VCI'tS), qui rappel lcnt llllC variante du type briquet:Lge, repandue dans plu
SÎeUI'S endrois de !'Europe de !'Onest, de l'Alle1rnigne centrale, de h� 
Pologne, du Caucase et du .Japon. Les decouvertes de Solca - Slatimt .Mare 
constituent une premiere preuve de l'usage des briquetages sur le terri
toire de l:t Roumanic . Jusqu'a present la plus auciennc preuve de l'emploi 
des briquetages en Europe etait fournie par certaines decouvertcs autour 
de Cracovie (Wieliczk:t), datees a l:L periode de la civilisation Lengyel . 
Les pieces du type briquetage de Solca - Slatina l\Iare remontent a 
une epoque plus ancienne, au neolithiq11e ancien - civilisation Criş (Ve 
millenairc av.n.e. ) et sont Ies plus anciennes de !'Europe. Les briquctages 
de Solca, ainsi que des autres regions de l'Europe, etaient utilises pour le 
sechage du sel humide obtenu au prealable par l'evaporation de la. sau
mure. Le sel compact resulte apres sechage etait tire du moule en brisant lcB 
parois du pot. C'est ce qui explique le grand nombre de fonds de brique
tages trouves sur une petite surface - chose constatee aussi en d'autres 
endroits de l'Europe. Le sel compact en forme de cone pouvaient ainsi etre 
transporte a de grandes distances, dans Ies communautes agricoles 

· 
qui 

manquaient de source de sel se trouvant a proximite. Le sel etait troque 
contre toutes sortes de produits, surtout agricoles. L'auteur en conclut 
que Ies decouvertes de briquetages de Solca font la preuve d'une spooia
lisation ancienne d'une communaute humaine en vue de l'obtention d'un 
produit mineral destine au troc. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Endroits d'extraction du sel dans la commune primitive (d'aprh A. Jodlowski). 
Fig. 2. Types de briquctages, decouverts en Europe (d'apres W. Matthias): 1 - recipient a 

corps allonge ; 2 - recipient a corps court ; 3 - coupe a pied ; 4 - coupe a pointe ; 5 - colonn11 
ovale ; 6 - colonne cylindrique ; 7 - colonne a base a trois pointes ; 8 - colonne a corps prls

matique ; 9 - creusets ; 10 - recipient a forme de baignoire ; 1 1  - recipient a forme cOnique ; 
12 - bille en terre cuite. 

Fig.3. Reconstitution du processus d'obtention du sel de la saumure' : A - bouillonne-
ment ; B - sechage (d'apres A. Jodlowski). 

Fig. 4. Carte de la localite de Solca (x : Slatina Mare). 
Fig. 5. Materiaux ceramiques Criş,du type ordinaire, provenant de Slatina Mare. 
Fig. 6. Pieces du type briquetage de Slatina Mare {e11viron 2/3 gr. nat.). 
Fig. 7. Idem. 
Fig. 8. Idem. 
Fig. 9. Profils de quelques briquetages de Slatina Mare. 
Fig. 10. Idem. 
Fig. 1 1 .  Idem. 
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