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DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI 
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DUMITRU ŢEICU 

Cercetările arheologice întreprinse în spaţiul dintre Dunăre şi Mureş 
au identificat un important număr de aşezări şi necropole din perioada 
feudală timpurie. Zona de sud a Banatului, un ţinut delurof:l cu largi 
clepresiuni intramontane, străbătut de apele Bîrzavei, Caraşului şi Nerei, 
a fost mai intens cercetată, identificînelu-se peste 30 de aşezări şi puncte 
cu urme de locuire din perioada medievală timpurie 1• Sigur, descoperi­
rile nu lipsesc nici din zona de cîmpie din nordul Banatului. S-au efectuat, 
astfel, cercetări în aşezările situate de-a lungul malurilor Timişului, Begăi 
şi 1\Iureşului 2. 

Cele aproape 50 ele aşezări identificate pe teren în spaţiul bănăţean 
reprezintă încă un număr mic, comparativ cu numărul celor a.testate 
în izvoarele scrise din secolele X - XIV3• Cercetările arheologice din unele 
aşezări, fără a fi exhaustive, au aelus importante da te cu privire la ampla­
sarea, întinderea aşezării, tipul de locuinţă şi totodată a structurii cultu­
rii materiale 4• 

Ceramica smălţuită a. apărut cu preponderenţă în inventarul locu­
inţ.elor din aşezările medievale investigate (fig. 1) .  Cele mai numeroase 
descoperiri Re concentrează în zona deluroasă din suelul Banatului. De 
alminte1·i, aici au fost cercetate, în bună parte, aşezările de la Gornea în 
punctele Zomoniţă şi Ţărmuri 5, l\Ioldova Veche-Rît6, în Valea Dunării 
şi cea ele la Ilidia-Sălişte 7, din depresiunea Oraviţei. O descoperire 
întîmplătoare pe Valea Bîrzavei, la Gherteniş, vine să confirme prezenţa 
acestei ceramici deosebite în aşezările medievale de aici. În zona ele cîm­
pie din nordul Banatului ceramica smălţuită a apărut în aşezarea de la 
Zăbrani- Sătu ţ 8• Prezenţa ei sporadică în acest spaţiu pare să se dato-

1 E. Iaroslavschi şi G. L azarovici, ,\cta'\I:-J, 16,  1 979, p. 454 - 460 ; I, Uzum şi Gh. 
L azarovici,  Crisia, 4, 1 974, p. 47 - 50 ; I. Uzum, Banatica, 4, 1 977, p. 2 1 5  şi urm. ; i dl'm ,  
Banatica, 5,  1 979, p .  225 şi urm. 

" FI. l\kd<·lcţ şi I. Bugilnn, Tibiscus , 3,  1 97-1 , p. 87 ; V. Boroneanţ, Ziridnva, 6, 1 976, 
p. 57- 68 ; l\I. Blăjan şi E. Di.imu, Ziriclava, 10, 1 978, p. 1 :.!3 şi urm. 

3 Şt. Pascu, Voievodalu/ Transi/llaniei, I, Cluj-Napoca, 1 972, p. 1 52- 159 ; I I ,  1 979, 
p. 30 - 31 .  

4 R .  Popa, SCI\'A , 30, 1979,  4 ,  p .  555 sf urm. 
5 I .  Czum, op. cil. , p. 216 şi urm. ,  publică o parte din locuinţele de pc terasa Dunării 

de l a  Ţărmuri . Atelierul de olărie din aceeaş i aşezare a fost publicat separa t, I. Uzum şi 
D. Ţeicu , ActaMN, 1 5 ,  1 978, p. 295 - 305. 

6 I .  Uzum, Banatica, 5, p. 225 şi urm. 
7 Aşezarea de la l lidin este lncă in curs de crrcetarc. S-au făcut săpături in anii 1 973 -

1 974 şi 1979 - 198 2  de un colectiv form at din Ştefan Matei, Ilie Uzum şi Dumitru Ţeicu. 
6 V. Boroncanţ,  op. cit. , p. 57. 

S C  I V A, tomul 34, nr. 3, Bucureşti, iulie -septembrie 1 983, p. 274 - 286 
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2 CERAMICA SMALŢUITA DE FACTURA BIZANTINA DIN SV ROMANIEI 275 

reze mai degrabi"L unei carenţe a cercetării aşezărilor medieYale timpurii. 
Prin culoarul situat în zona de vest a Cîmpiei Române, ea a pătruns pînă 
în zona Orişurilor, fiind m;tfel atestată prin descoperirile de la Biharia 9 
şi Voivozi10• în fortificaţiile din sudul Banatului cercetate pînă în prezent, 
ceramica smălţuită a apărut la M:ehadia 11 şi la Ilidia 12 (fig. 1 ) .  Urciorul 

Fig. 1. Harta cu răsplndirca ccran11c11 
smălţuite ln vestul şi sud-vestul 
României : 1 Moldova \'eche (jud. Caraş­
Severin), 2 G orneu (jud. Caraş-Severin), 
3 Drobeta Turnu- Severin (jud. l\Iehc­
din !i) ,  1 Orşova (jud. :\Ichcdinţi), 5 l l idiu 
(jud. Caraş-Severin), 6 Socoluri (jud. 
Caraş-Severin), 7 Ghertcniş (jud. Curaş­
Severin), 8 Zăbrani (jud. Amei), 9 Bihurcu 
(jud. Bihor), 10 Mehadia (jud. Caraş-

Severin), 1 1  Voivozi (jud. Bihor). 

găsit la Gornea-Tîrchevişte în cadrul inventarului funerar al necropolei 
feudale constituie, deocamdată, o descope1·in· singd�.ră, izolată 13• 

Ceramica smălţuită se prezintă diferenţiat din punct de vedere al 
pastei, al  arderii �i al  smalţului. În genere, pentru aşezările din sudul 
Banatului, este caracteristică ceramica lucrată dintr-o pastă arsă roşu-că­
rămiziu, brun ă ,  brun-cărămizie ori cenuşie. În aşezarea de la Gornea-Zo­
moniţă cern mica smălţuiti"L a apărut în inventarul locuinţei B7 şi ea este 
lucrată dintr-o pastă arsă roşu-cărămiziu ori brun-cen uşiu, cu un 
mare amestec de nisip şi mică 14• Calitatea degresantului conferă vasului un 
aspect zgrunţuros.  Ceramica găsită' la Gornea-Ţărmuri, pe aceeaşi terasă a 
Dunării pe care se află şi locuinţele de la Gornea din punctul Zomoniţă, 
se deosebeşte ca factură de cea găsită în locuinţa B7 15• Pasta din care sînt 
lucrate vasele este arsă la culoare roşie, cenuşie sau brună ori neagră, 

9 La Bihuriu a apărul in cursul cercetărilor ccramidi cu glazură verde şi neagră. Am 
avut posi b il i t atea să vedem uc1·stc materiale prin amabilitatea dr. Sever Dumi traşcu căru i a  îi 
mulţumim şi p c  această call'. 

10 lnformaţiik cu priviri' lu descoperiri l e  de la Voivozi ne-au fost puse la dispozi ţie ele 
către dr. R adu Popu căruia ii aducem toate mulţumirile şi pc această call'. 

u Materiale  inedite in Muzeul judeţean de etnografic şi istoric locală Caransl'bcş. 
i2 Cetatea se află la 7 km sud-est de aşezarea medievală de la I!idia, in hotarul satului 

Socolari. în vara anului 1978 s-a executat un sondaj de verificare . 
13 I. Uzum, Banatica, 3, 1975, p. 136, fiµ. 6. 
u Locuin ţa în care a apărut ceramica smălţuită este de tipul bordeiulu i. fn toate aşeză­

rile cercetate pînă acum acest ti p de locuinţă este caracteristic. 
15 I. Czum, op. cil., p. 218- 219. 
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276 DUMITRU ŢEICU 3 

a.rder�a a fost uniformă şi a pătruns în toată structura peretelui vasului. În 
aşezarea de la Moldova Veche, pe terasa Dunării în punctul Rît, ceramica 
smălţuită s-a găsit în locuinţele Bu B2, B916• Vasele au fost lucrate dintr-o 
pastă nisipoasă fină, arsă brun-cărămiziu şi cenuşiu. Cercetările din anii 
1973 şi 1979 în aşezarea de la Ilidia - Sălişte au scos la lumină ceramică 

:� 3 4 :--
6 

Fig. 2. Ceramică smălţuită de la Jlidia-Sălişte (1 - 4, 6, 7, 9), Gornea-Zomoniţă 
(8, 10), Gornea-Tîrcheviştc (5). 

smălţuită în cadrul mai multor locuinţe 17 •  Din punctul de vedere al fac­
turii, se distîng net două categorii : apa.re ceramică lucrată din pastă nisi­
poasă arsă uniform la roşu şi cea de-a doua categorie, care este lucrată 
dintr-o pastă a.rsă incomplet, cenuşie ori neagră. La Zăbrani-Sătuţ cera­
mica găsită în locuinţă este lucrată dintr-o pastă grosolană însă bine arsă18• 

Cu excepţia urciorului găsit în cimitirul de la Gornea-Ţîrchevişte, 
ceramica smălţuită s-a găsit în stare fragmentară, încît cu greu se pot 
reconstitui în întregime tipurile de vase. Urciorul este tipul de vas cel 

16 Idem, Banatica, 5 ,  1 979, p .  239. 
17 St.  Matei şi P. Iambor, ActaMN, 17 ,  1 980, p. 5 15. is V. Boroncanţ, op. cit. ,  p. 59. 
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4 CERAMICA SM..l\.LŢUITA DE FACTURA BIZANTINA DIN SV ROMANIEr 277 

mai frecvent întilnit în toate aşezările şi fortificaţiile cercetate. Fragmente 
-din corpul urcioarelor s-au recuperat din aşezarea de la Gornea-Ţărmuri 
(fig. 3/2, 3, 5, 8) ,  Moldova Veche-Rît (fig. 4/4) ,  Ilidia- Sălişte (fig. 2/6, 
7 ,  9)  şi Gornea-Zomoniţă (fig. 2/8, 10). Vasele au în genere corpul bombat, 

s 

7 

Fig. 3. Gornea-Tărmuri. Ceramică smălţuită. 

gîtul rotund şi prelung din el desprinzîndu-se mănuşa urciornlui. Pereţi 
vasului au uneori o grosime apreciabilă (cca un centimetru) ,  aşa cum 
întîlnim bunăoară la exemplarele din aşezarea de la Gornea-Ţărmuri. 
Nu putem stabili dimensiunile exacte ale urcioarelor întrucît nici una 
din forme nu este întregibilă, ele aveau, probabil,  înălţimea de cca. 
30 -35 cm19• 

19 C. Nicolescu şi P. Petrescu, Ceramica românească tradi/ională, Bucureşti, 1 974, p. 36· 
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278 DUMITRU ŢEICU 

Uana cu o toartă este tipul de va:.; ce-l intilnim în locuinţa 
de la Gornea-Zomoniţă (fig. 4/1) .  Buza este verticală, dreaptă şi legată. 
de corpul vasului printr-un gît şănţuit. Vasul avea o toartă lată. În aşe­
zarea de la Gornea-Ţărmuri şi de la Ilidia- Sălişte se întîlnesc fragmente 
provenind de la vase joase, deschise, de tipul farfuriei şi al străchinii. 
ln aşezarea de la Gornea-Ţărmuri s-a găsit un fragment provenind de 
la o farfurie (fig. 3/7) .  Vasul a fost lucrat dintr-o pastă arsă roşu şi este 
acoperit numai la interior cu un smalţ verde-oliv. Din aceeaşi locuinţă 
provine un fragment de la o strachină cu picior inelar. Vasul a fost 
lucrat dintr-o pastă bună, arsă roşu, iar pe suprafaţa interioară a fost 
aplicat un strat de smalţ verde. Un a lt tip de strachină se cunoaşte din 
aceeaşi locuinţă de la Ţărmuri. Buza este scurtă şi oblică, iar pe marginea 
exterioară este şănţuită. În zona de contact cu corpul vasului, aceasta 
se bombează uşor (fig. 4/2) .  Din aşezarea de la Ilidia-Sălişte provine un 
tip de strachină cu marginea înaltă şi corpul mai adînc (fig. 4/3) .  Ambele 
tipuri de străchini sînt acoperite cu un smalţ de nuanţă verde închisă. 

Ornamentele, după modul de realizare, se grupează în urmă­
toarele tipuri : 1 - pictate cu angobă pe corpul vasului înainte de smă.1-
ţuire ; 2 - incizate în pastă ; 3 - în relief pe corpul vasului ; 4 - aplicate 
pe corpul vasului.  În general, marea majoritate a ceramicii smălţuite 
este decorată cu cercuri pictate din humă albă ori de altă nuanţă -în 
tehnica cu cornul. Acestea sînt dispuse în şiruri paralele pe corpul vasului 
(fig. 4/4) ,  alteori în registre de cercuri concentrice (fig. 3),  iar alteori chiar 
în registre de cercuri care se întretaie (fig. 5/3) .  Motivele se întîlnesc pe 
ceramica de la Moldova Veche, Gornea şi Ilidia. Ceea ce le diferenţiază 
sînt nuanţele cromatice în care au fost realizate motivele pictate. Astfel, 
la Gornea-Ţărmuri ele au o nuanţă albă, la Moldova Veche-Rît sînt de 
un galben închis, iar la Ilidia sînt de un verde deschis ceea ce le dife­
renţiază de fondul verde măsliniu al vaselor. Motivele acestea se întîlnesc 
cel mai frecvent pe urcioare. În aşezarea de la Gornea-Ţărmuri s-a găsit 
un gît de urcior cu smalţ verde oliv sub care apare un desen cu linii 
subţiri de culoare neagră în motivul de tip reţea (fig. 3/7) .  În aceleaşi 
nuanţe cromatice a fost lucrată o farfurie, doar motivul fiind diferit. 
Într-un chenar realizat sub formă de bandă a fost desenat motivul 
entrelac-ului (fig. 3/7) .  

Se întilnesc apoi pe ceramica smălţuită o serie de motive comune 
cu ale ceramicii uzuale. Acestea sînt realizate prin incizare pe corpul 
vasului. Distingem astfel banda de linii paralele (fig. 5/9) acelaşi motiv 
combinat cu linia în val (fig. 5/10),  ori combinat cu un brîu în relief 
crestat (fig. 2/2, 5/11) .  Pe torţile vaselor, îndeosebi în aşezarea de la 
Ilidia-Sălişte, se întîlnesc crestături alYColare dispuse în diferite motive 
(fig. 5/13 ,  14 şi 2/3) .  Aceleaşi motive şi acelaşi mod de realizare îl întîl­
nim pe numeroase vase de uz comun din aşezarea de la Ilidia . De remar­
cat că o parte din motivele incizate se combină cu cele pictate cu cornul. 

În ceea ce priveşte motivele în relief de pe corpul vaselor, acestea 
se întîlnesc sub forma unor brîuri crestate, ca pe urciorul de la Zăbrani­
Sătuţ, ori pe cele de la Ilidia-Sălişte. Motivele aplicate se întilnesc sub 
forma unor mici butoni dispuşi în şir vertical pe toarta vasului1 cum 
este cazul celor de la l\fehadia şi Ilidia (fig. 2/4). 
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6 CERAMICA SMĂLŢUITA DE FACTURA BIZANTINA DIN SV ROMANIEI 279 

Smalţul ceramicii din aşezările feudale din sudul Banatului este 
în gen.ere de culoare verde. Desigur, în ceea ce priveşte nuanţele croma­
tice, cit şi calitatea smalţului apar diferenţe . atît între aşezări, cît şi în 
cadrul · aceleiaşi aşezări . În locuinţa de la Gornea-Zomoniţă cana este 
acoperită cu un smalţ verde la exterior şi pe o parte a buzei la interior. 

Fig. 1. Ceramică smălţuită 
de la Gornea-Zomoniţă (1 ) ,  
Gornea-Ţărmuri (2) ,  l l idia­
Săliştc (3), şi Moldova Ve-

. che-Rit (4). 
3 I ât/'· ' 

';• ' :.° · 

Pe ceramica, din locuinţa B3 de la Gornea-Ţărmmi smalţul este aplicat 
atît la interior, cît şi la exterior pe o parte din urcioarele găsite. Urcioarele 
lucrate din pastă arsă cenuşiu au aplicat un strat de smalţ fin, compact, 
de nuanţă verde-oliv atît la. interior, cît şi la exterior. În ceea ce priveşte 

https://biblioteca-digitala.ro



DUMITRU ŢEICU 7·  

vasele lucrate din pastă arsă de c uloare brună, acestea a u  aplicat un 
smalţ de nuanţă verzuie doar la exterior. Stratul de smalţ a fost aplicat 
peste angoba albă ce acoperea corpul vasului. în aşezarea de la Moldova 
Veche-Rit vasele 8mălţuite au o nuanţă verde-oliv, fiind acoperite numai 
la exterior ; doar un fragment de la un fund de urcior este acoperit şi 

Fig. 5. :Motive ornamentale pe ceramica smăl­
ţuită din sud-vestul României. 

la interior. Aceeaşi nuanţă verde o 
intîlnim pe vasele din pastă arsă 
roşu din aşezarea de la Ilidia­
Sălişte. Vasele executate din pastă 
brună, din aşezarea sus-numită, 
an aplicat un smalţ transpa­
rent, datorită însă culorii pastei 
acesta pare a avea o culoare neagră 
mată. La Cetatea Jlidiei, smalţul 
aplicat pe vase are a ceeaşi culoare 
verde însă de o nuanţă mată, 
diferită de cea din aşezarea de la 
Ilidia-Săliste. 

Ceramica smălţuită, cunos­
cută şi folosită încă din epoca 
romană şi romană tîrzie, se răspîn­
deşte d in nou în regiunea Dunării 
de Jos odată cu veacul al X-lea20• 
În secolele XI - XIII, aria de ră.s­
pîndire a acestei categorii ceramice 
se lărgeşte şi se diversifică. Ea se 
va difuza atit pe culoarul Dunării 
aşa cum jalonează acest drum 
descoperirile de la Turnu Severin21, 
Gornea, Moldova Veche 22, cit şi 

pe arterele de comunicaţii ce străbat zona subcarpatică. în veacul 
a.I XIII-lea ceramica smălţu ită se intîlneşte în cetăţile feudale 23, la 
curţile domneşti 24, în cadrul mănăstirilor, ajungînd pînă în inventarul 
locuinţelor din aşezările rurale 25• 

20 P. Diaconu şi D. V!lecanu, Păcuiul lui Soare, 1 ,  Bucureşti, 1 972, p. 89 şi urm. ; 
C. l\"icolcscu, 11foştenirea ariei bizantine în România, Bucureşti, 1 97 1 , p. 38- 42 : I. Barnea, 
D inogelia, Bucureşti, 1 972, p. 230 şi urm. 

"1 Al. Bărcăcilă, Materiale, 5, 1959, p. 784 - 787, fig. 7 - 8 ;  B. Slătincanu, Studii de 
artă populară, Bucureşti, 1972, p. 96, fig. 1 ,  3 şi pi. 5 a - b ; M. Davidcscu, BMI ,  39, 1 970, 
3,  p. 9 ;  idem, Monumente medievale din Turnu Severin, Bucureşti, 1 979, p. 2 1 ,  3 1 .  

22 I .  Uzum, op. cit., p. 2 1 9. 
23 M. Davidescu, op. cil., p. 2 1 ,  31.  
24 Ceramica cu glazură verde decorată cu cercuri de angob ă albă se cunoaşte din sapa­

turile de la reşedinţa de la Curtea de Argeş, datată ln prima jumătate a veacului al X I I I-iea. 
cf. Cultura bizantină in România, Bucureşti, 1 971,  p. 157, catcg. 23 1. (in continuare se va cita 
Cultura bizantină ). Pentru descoperirile mai vechi de la Curtea de Argeş a se vedea V .  
Drăghiceanu , BCM I,  1 0 - 1 6, 1 9 1 7 - 1 923, p. 70, pi. 1 1  ş i  fig. 303 - 30 :1, iar pentru cercetările 
recente L. Bătrina şi A. Bătrlna, Cercetări arheologice, Bucureşti 1 982, p. 101 - 102. În ceea 
ce priveşte ceramica găsită la Tlrgovişte a se vede a : Cultura bizantind, p. 166 ,  categ . 
307- 310 ; P. Diaconescu şi C. Ionesc u ,  Materi a le ,  Orade a ,  1979,  p. 35 1 - 357. . 

25 N. Constantinescu, Coconi. Un sal din Cimpia Rom!lnă în epoca lui 1\1ircea cel 
Bălrîn. Studiu arlleologic şi istoric, Bucureşti, 1 972, p. 129 şi urm. ; E. Busuioc şi O. Vllceanu, 
SCIVA, 27, 1 976, 4, p. 509 - 5 15. 
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Momentul apariţiei şi difuzării ceramicii smălţuite în spaţiul dintre 
Dunăre şi Mureş este condiţionat, la stadiul actual al cercetărilor, de 
contextul inventarului arheologic al locuinţelor, cît şi de analogiile de 
care dispunem în spaţ iile învecina,te. Aşezarea de la Gornea-Ţărmuri a 

2 

5 I 
Fig. 6. Gornea-Zomoniţă. Ceramică de uz comun din locuinţa B7• 

fost datată în secolele XI-XIII, locuirea mai intensă fiind în veacul 
al XII-iea. Ceramica smălţuită găsită în bordeiul 3, din aşezarea mai 
su s pomenită, pe baza analogiilor cu ceramica de la Capidava, Dinogetia, 
Păcuiul lui Soare şi a unor descoperiri din zonă, a fost datată în secolele 
X I - XII 26• Ceramica smălţuită din aşezarea de la Ilidia-Sălişte este 

2s I. Uzum, op. cit. , p. 22 1 .  

7 - c. 1340 
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282 DUMITRU ŢEICU 9 

încadrată în aceeaşi perioadă, adică secolele XI -XII. Locuirea de pe 
terasele Dunării de la Moldova Veche-Rît, pe baza inventarelor com­
plexelor cercetate a fost stabilită între secolele XI -XIII. Din aceeaşi 
perioadă a fost datată şi  ceramica smălţuită de aici 27• 

-

Fig. 7. Gornea-Ţărmuri. Ceramică de uz comun din locuinţa B3• 

Locuinţa B3 de la Gornea-Ţărmuri oferă puţine elemente pentru 
fixarea unei datări mai strînse. Ceramica uzuală găsită alături de cea 
smălţuită este lucrată dintr-o pastă dură, arsă la culoarea brună, neagră, 
negru-brună şi mai rar cărămizie. Forma cea mai frecvent întîlnită este 
oala simplă fără toartă (fig. 7) .  Alături de aceasta se întîlnesc şi forme 
joase, deschise, cum sînt bunăoa,ră strachina şi opaiţul. Fragmentele 
de opaiţe, cunoscute din aşezare, sînt lucrate din pastă arsă roşu şi cără­
miziu, cu o ardere completă în toată structura peretelui .  înălţimea 

27 Idem, Banatica, 5, 1979, p. 250. 
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10 CEHAMICA SMĂLŢUITA DE :tACTURA BIZANTINA DIN SV ROMANIEI 283 

vasulu i nu depăş<'ştc 2 cm, iar pc margini se observă urme de arderi 2s. 

Sprijinindu-ne pc datarea certă a unor locuinţe de la Ilidia-Funii şi 
Ilidia-Obliţa, putem data ceramica din locuinţa de la Cornea-Ţărmuri 
în veacul al XIII-iea. 

Nici locuinţa B2 de la Moldova Veche, unde a apărut majoritatea 
ecramicii i::mălţuite, nu aduce prin inventarul său elemente certe de datare. 
Ceramica uzmtlă din complex, din punct de vedere al facturii şi formelor 
sale, aparţine veacului al XIII-lea. în raport cu ceramica de la Gornea­
Ţărmuri, cea ele la Moldova Veche reprezintă un aspect mai evoluat. 
Se remn.rcă pfinetraţia unei ceramici de mai bună factură, lucrată din pastă 
arsă la roşu alături de ceramica tradiţională mai grosieră. Vasele acestea 
de cerr..mică roşie, care se apropie din punct de vedere al facturii de ceramica 
FmăJţuită, reprezintă sigur produsele unor ateliere specializate. Atît 
în locuinţele de la Gornea, cit şi în cele de la Moldova Veche lipsesc 
cazanele de lut, ceea ce plasează locuinţele într-o perioadă ulterioară 
secolului al X II-lca. 

Locuinţa de la Ilidia-Săliştc, în care s-a găsit ceramica smă.lţuită, 
a cunoscut mai multe refaceri succesive. În etapa finală de locuire, datată 
în secolul al XIII-iea, se plasează şi descoperirile cu ceramică smălţuită. 
Ea se întilneşte şi în cursul veaeului următor atît în cadrul aşezării, cit şi 
la cetatra feudală. 

Cca mai timpurie apariţie a. ceramicii ismălţuite în zona de sud a 
Banatului ,  la, stadiul actual fl,l cunoştinţelor, se dovedeşte a fi cea găsită 
la Gornea-Zomoniţă, datînd din secolele XI -XII. În locuinţa B7, 
c:-i,re m:tc de fopt o locuinţă &tclier, întrucît în colţul ei sud-estic s-a aflat 
un cuptor metalurgic, s-�, găsit ceramică cu smalţ verde alături de ceramică 
uzuală, zgură şi minereu. Atît din punct de vedere al facturii, cît şi al 
smalţului, acen.sta RC diferenţiază faţă de ceramica similară de la Gornea­
Ţărmuri ori de la l\Ioldova Veche �i llidia. Ea îşi găseşte analogii apropiate 
în descoperirile el e la Biharia care sînt datate în veacurile XI -XII. 
Urciorul Fmălţuit decorat cu brîuri în relief de la Z ăbrani-Sătuţ se 
circumsc1ie în aceeaşi epocă. Dealtfel, penetraţia. ceramicii smălţuite pe 
culoarul Dunării, în zona de vest a ţă.rii noastre, în perioada sus-menţio­
nată, era de aşteptat în lumina descoperirilor mai vechi de la Drobeta 
'l'urnu- Severin 29. 

Cele mai timpurii descoperiri de urcioare cu smalţ verde, decorate 
cn cercuri de angobă albă ori de altă nuanţă, care în aşezările din sudul 
Banatului constituie majoritatPa ceramicii smălţuite, se plasează în prima 
jumătate a veacului al XIII-iea. în aşezarea de la Păcuini lui Soare, 
urcioarele decorate cu cercuri din angobă albă au apărut în locuinţe 
datate din veacul al XIII-iea şi pînă în prima jumătate a seco­
lului următor 30• I1a Coconi şi la Tîrgovişte, acestea au foii!t atribuite 
veacului al XIV-lea 31• Descoperirile similare de la Drobeta Turnu-

28 Cu privire la opaiţele din secolele X I I I - X IV a se vedea P. Diaconu şi S. Baraschl, 
Pdcuiu/ lui Soare, II, Bucureşti, 1 977, p. 66, pi. 9 ;  E. Busuioc şi D. \'liceanu, op. cil. , 
p. 504, fig. 1.'6. 

29 C. Nicolescu şi P. Petrescu, op. cit., p. 36 şi notele 107, 108. 
3° C. Nicolescu şi R. Popa, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 338, fig. 1 a ;  P. Diaconu -şi 

S. Baraschi, op. cil., p. 96, fig. 80. 
31 N. Constantinescu, op. cit., p. 140, pi. 48/8, 1 1 - 13 ; P. Dlaconrscu şi C. Ionescu, 

op. cit. , p. 356. 
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Severin şi Cetatea Grădeţului aparţin veacului al XIII-lea 3 2 .  în zonele 
vecine Banatului de la sudul Dunării, motivele cu cercuri de · angobă 
aşternută sub smalţ au fost folosite de meşterii olari în diverse combinaţii, 
aşa cum se întîlnesc pe ceramica de la Ribnica 3 3 •  Nu cunoaştem deo­
camdată descoperiri similare în cadrul ceramicii smălţuite de pe teri­
toriul Ungariei. 

2 Bl 

· I  

5 
- . --

Fig. 8. Moldova Veche-Rit. Cera­
mică de ui comun din locuinţa Bt. 

Originea ceramicu smălţuite pictate cu cornul trebuie căutată, 
fără îndoială, în centrele bizantine de producţie 34 •  Vasele smălţuite orna­
mentate în acest mod se cunosc ca provenind de la Constantinopol şi 

a2 M. Davidescu, op. cit., p. 21 ,  3 1 .  
3 3  D. Minie, Balcanoslavica, 3, 1974, p .  69, pi. 6/iO. C u  privire la  folosirea motivului 

cercurilor, fie pictate fie incizate ln cadrul olăriei medievale din Serbia, a se vedea M. Baja­
Iovic şi H. Pesic, ZborNM, 9- 10, 1 979, p. 470 - 473, fig. 2. 

84 C. Nicolescu şi Radu Popa, op. cit. , p. 338 ; P. Diaconu şi S. Baraschi, op. cil„ 
p. 98. 
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Pergamon 35• Sigur, încă din veacurile XI-XII dar îndeosebi în cursul 
veacului al XIII-lea procedeul smălţuirii a fost asimilat de meşterii 
locali, apărînd astfel o serie de centre de olărie dincolo de hotarele Impe­
riului bizantin. În acest fel, la începutul veacului al XIV-lea, în Valea 
Mora.viei şi a Dunării funcţionau mai multe centre de olărie care asimi­
laseră tehnica sm!l.lţului 36• Şi în spaţiul nord-dunărean, în mediul feudal 
românesc, funcţionau ateliere ce cunoşteau folosirea smalţului. Un 
astfel de atelier a funcţionat la Coconi şi Curtea de Argeş 37• Pentru cera­
mica smălţuită din aşezările bănăţene, nu se pot deocamdată preciza 
centrele de producţie din care provine. În aşezarea rurală de la Gornca­
Ţărmuri a fost cercetat un atelier de olărie, dar care producea numai 
ceramică uzuală 38• În stadiul actual al cercetărilor atelierele nord­
dunărene par să producă ceramică smălţuită doar începînd din veacul 
al XIV-lea. Asemenea ateliere se pare că funcţ,ionau în centrele feudale 
importante ale vremii, ori în aşezările cu caracter urban 39• 

Cercetările arheologice au pus în evidenţă date importante cu 
privire la etapele penetraţiei şi răspîndirii ceramicii smălţuite în spa­
ţiul vestic al României. Prezenţa ei în aşezările de pe linia Dunării, în 
veacul al XI-lea, este dovedită prin descoperirile mai vechi, de la Drobeta 
Turnu-Severin ori mai recente, de la Gornea. În veacurile XII -XIII 
ea este vehiculată în tot spaţiul vestic al României din zona deluroasă 
din sudul Banatului, pe Valea Mureşului şi pînă în regiunea Crişurilor. 
Ceramica cu smalţ verde decorată cu cercuri de angobă albă constituie 
un lot numeros şi relativ uniform în cadrul ceramicii smălţuite desco­
perite în aşezările din regiunea bănăţeană a Dunării, ce îşi află cores­
pondentul în descoperirile similare de la Dunărea de Jos răsăriteană, 
fapt explicabil al acestei similitudini fiind influenţa comună ce o suferă 
cele două zone din partea civilizaţiei bizantine 40 • 

GLASIERTE KERAl\IIK BIZANTINISCHER MACHART 

IM SUDWESTEN RUl\IANIENS 

ZUSAMENFASSUNG 

Die archăologischen Grabungen konnten im Raum zwischen Donau 
und Marosch eine grosse Zahl fruhfeudaler Siedlungen ausmachen. Die 
glasierte Kcramik kam vorrangig in den Wohnungen cler untersuchten 
Siedlungen zutage (Abb. 1 ) .  Die Mehrheit der Entdeckungen sind in 

so O. Wulff, A ltchristliche und mittelalterliche byzanlinische und italienische Bildwerke, 
II, Berlin, 1911 ,  pi. 28, nr. 2 205 ; W. F. Volbach, Mittelalterliche Bildwerkle a us Italien und 
Bgzanz. Bildwerke des Kaisers Fridrich Museums, Zwcite Auflage, Berlin und Leipzig, 1930, 
p. 231,  pi. 31, numerele 6 325, 6 326, 6 329, 9 544, 9 548, 9 550. 

aa M. BajaloviC şi H. Pe!iic, Starinar, 30, 1 979, p. 49- 52 ; D. Minie, Starinar, 30, 
1 979, p. 46- 47. 

87 L. Bătrlna şi A. Bătrlna, op. cit., p. 101, pi. 3. Atelierul datează din secolul al XIV-iea. 
ae I . Uzum şi D. Ţeicu, op. cit„ p. 296. 
ao Radu Popa, Studii, 17, 1964, 1, p. 107, şi urm. ; P. Diaconu şi S. Baraschl, op. cit. , 

p. 30- 32. L. Bătrlna şi A. Bătrlna, op. cil. pi. 3. 
40 R. Teodorescu, Bizanţ, Balcani, O ccident la lnceputuri/e culturii medieIJale romdneşli 

(secolele X- XIV), Bucureşti, 1 974, p. 330 şi unn. 
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Siidbanat konzentriert, i n  den Siedlungen von Gornea, :Moldova Veche, 
llidia. In der Nordbanater Ebene fand man glasierte Keramik in der 
Riedlung von Zăbrani- Sătuţ. Sie weist Besonderheiten auf von Stand­
punkt der verwendeten Paste, der Brennung und Glasierung. 

Die Paste, aus der rlie Keramik hergestellt i8t, ist von guter Qualitat 
und auf schnellaufendem R ad gearbeitet. Ihre Farbe reieht von ziegel­
rot tiber brăunlich bis brăunlich-zicgelrot und grau. Die Glasur der 
Keramik aus den Siedlungen und Festungen des Stidbana.t ist grtin. D ie 
Farbnuanccn und die Qualităt der Glasur sind in elen verschiedenen 
Siedlungcn unterschiedlich, aber auch im H ahmcn derselbcn Siedlung 
gibt cs Abweichungen. 

l\fit Ausnahme des Krugs, der in der Nekropole von Gornea-Ţîrche­
vişte (Abb. 2 /5 )  gefunden wurde, ist alle andere glasierte Keramik frag­
mentăr. Die hăufigsten vorgefunclenen Formen sind der Krug (Abb. 2/6, 
7,9),  die Kanne (Abb. 4/1 )  und die Schtissel (Abb. 4 /2,3). Als meistverwen­
detes Ornament cler Keramik mit grtiner Glasur erseheinen Kreise mit 
weisser oder andersfarbiger Angobe. Dieses Motiv ist in parallelen 
Străngen geordnet, die sich manchmal iiberschneiden (Abb. 5/1,3). Neben 
aufgemaltcn l\lotiven gibt es auch eingeritzte, dic mit denen auf der 
Gebrauchskeramik identisch sind (Abb. 5/9, 10). Die beiden l\fotive sind 
manchmal auf dem Corpus des Gefăsses kombiniert (Abb. 5 /8) .  Eine 
andere Kategorie von Ornamenten sind jene, die auf das Gefăss angeb­
racht wurden und im Relief erscheinen (Abb. 2/2/>) .  

Die Keramik mit grilner Glasur, die mit Kreisen geschmiickt ist, 
und aus den Siedlungen von Gornea, :Moldova Veche und Ilidia stammt 
wird auf das XIII. Jahrhundert datiert. Am friihesten erschien 8ie ­
bisherigen Forschungen zufolge - im Sudbanat in der Siedlung von Gornea­
Zomoniţă (XI- XII). Die Funde aus dem B:rnater Raum weisen Analo­
gien auf mit der Keramik aus den zeitgenossischen Siedlungen und Befesti­
gungen der angrenzenclen Gegenden von Biharea, Drobeta - Turnu Severin, 
Curtea de Argeş, Coconi und Păcuiul lui Soare. 

ABBILDUNGVERZE ICHN IS 

Abb. 1 .  Karte der Verbrcitung der glasierlen Keramik im Westen und Sii dwesten 
Rumăniens : 1 - Moldova-Veche (Krcis Karasch-Scverin), 2 - Gornea (Krds Karasch-Severin), 
3 - Drobeta - Turnu Severin (Kreis Mehedinţi), 4 - Orşova (Kreis Mehedinţi), 5 - Ilidia 
(Kreis Karasch Severin), 6 - Socolari (Kreis Karasch Severin), 7 - Gherteniş (Krcis Karasch 
Severin), 8 - Zăbrani (Kreis Arad), 9 - Biharea (Krcis Bihor), 10 - l\lchadia (Kreis Karasch 
Severin), 1 1  - Voivozi (Kreis Bihor). 

Abb. 2. Glasierte Keramik von llidia-Sălişte ( 1 - 4,6, 7, 9) und Gornea Zomonită 
(8, 10) sowie Gornca-Ţirchcvişte (5). 

Abb. 3. GornC'a-Ţărmuri. Glasicrte Kcramik. 
Abb. -t. G!asiertc Kcramik von Gornea-Zomoniţă (1) ,  Gornea-Ţărmuri (2) llidia-Sălişte 

(3) und l\loldova Veche-Rit (4). 
Abb. 5. \'erzierungsrnotive au r dcr glasicrten Kerarnik aus dem Siidwcsten Rumăniens. 
Abb. 6. Gornca-Zomoniţă. Gebrauchskeramik aus dcr \Vohnung B7• 
Abb. 7. Gornea-Ţărmuri. Gcbrauchskeramik aus der Wohnung B3• 
Abb. 8. Moldova Veche-Rit. Gebrauchskeramik aus der Wohnung B2• 
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