COCONI — CENTRU DE PRODUCTIE CERAMICA
DIN TARA ROMINEASCA
(sec. al XV-lea)

Pina in prezent, pe teritoriul dintre Carpati §i Dundre au fost semna-
late doar citeva cuptoare de ars oale, datind din perioada feudali, si
anume : unul la Bucuresti, in curtea Spitalului Coltea, datat in a doua
juméitate a sec. al XV-lea!, doud la Tirgsor, datate in secolele XVI—
XVII 2 gi doud la Vidastra, in agezarea feudald de pe Dezalul Cigmelei,
datate in secolele X VII -XVIII3,

Cuptoarele de la Tirggor si Véadastra se aseamini, ele apartinind
tipului de cuptor in groapd tronconicd cu vatrd stmpld ; in schimb, cuptorul
de la Bucuresti, degi mai vechi, apartine unui tip evoluat din primul si
anume groapd tronconicd cu grdtar fix 9.

1 D. V. Rosetti, Sondajul de la biserica Cnllea, in raportul de sipituri Santierul arheo-
logic Bucuresti, in Maleriale, VII, 1961, p. 672—676.

2 Materiale, V, 1959, p. 627.

3 Corneliu C. Mateescu, Sipiluri arhcologice la Vddastra (r. Corabia, reg. Cratova), in
Materiale, V, 1959, p. 71 gi pl. II; idem, in Matleriale, VII, 1961, p. 61, pl. II. Cf. gi comu-
nicarea autorului (din 22 mai 1959), ineditd, intitulati: Un cuplor de ars oale din secolul al
XVIII-lea gisit la Vddastra. Conlribufie la studiul cuploarelor tronconice sipate in pamint.

i Dinu V. Rosetti, op. cit, p. 675, fiz. 21. Nu putem fi de acord cu interpretarile
autorului in ce privegte structura acestui cuptor. Mai intii, plita (sau grdlarul care separa
camera da foc de camzra de ardere) nu putea si fie ,,aparenta, cliditdi la suprafata solului”
(p. 673), deoarece din sectiunea de la fig. 21 rezultd ca nivelul de sipare al gropii cuptorului
se afla deasupra unui strat argilos de nuan{a inchisi — pe cind cota de nivel a gratarului,
dupd desenul prezentat, se afld la baza acestui strat, gros de 0,25 m. In al doilea rind, aga-
numitul ,orificiu pentru tiraj”, indicat in fig. 21 (ca gi in fotografia de la fig. 22), cu un
diametru de 0,12 m (p. 674), nu poate fi singular, cum sugereazi contextul de la p. 674,
ci, dupa datele cunoscute de la alte cuptoare gasite pe teritoriul tarii, trebuie sa fi existat
mai multe orificii care stripungeau placa gratarului fix, pentru a facilita conducerea caldurii
necesare coacerii vaselor din cuptor (cf. cuptoarele de ars oale de la Suceava — SCIV, VI,
3—4, 1955, p. 780—1781; Maleriale, VII, 1961, p. 692, fig. 8; p. 693, fig. 9; cf. gi datele
despre cuptoarele mai vechi, neolitice, sau cele din epoca migratiilor — Cringagi de pildd etc.).
In sfirgit, explicind sistemul folosit la inchiderea camerei de ardere, autorul, bazindu-se pe
descoperirea in cuptor a unor cirimizi speciale, este de pirere ci peretii camerei de ardere
erau mobili, adica se construiau yi se dirimau dupa fiecare proces de ardere a vaselor in cuptor
—ceea ce ¢ un nonsens. In afari de acestea, se nagte intrebarea: cum se sprijinea plita
sau gritarul pe centrul focarului? Dupi calculele descoperitorului, gritarul avea un diametru
destul de mare (1,25 m). Nu cumva piciorul central de sprijin al gritarului era ficut tocmai
din acele cirimi-i gasite in focar? Dupa noi, rispunsul nu poate fi decit afirmativ.
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Cunogtintele noastre despre aceste unelte de muncid — pe cit de
numeroase vor fi fost, judecind dupid marea cantitate de ceramici desco-
peritd in diverse locuri, pe atit de ascunse §i nesesizate incd in pimint —
se imbogitesc cu date noi despre doud cuptoare gisite in agezarea de la
Coconi (r. Oltenita), cuptoare de un tip incd necunoscut §i, deocamdati,
cele mai vechi din perioada de dezvoltare a feudalismului in Tara Romi-
neasci. Le vom prezenta pe scurt in cele ce urmeazi, subliniind impor-
tanta lor in contextul agezirii de la marginea Cimpiei Romine.

*

Cuptorul nr. 1 a fost gisit in anul 1962, in zona centrald a agezirii,
la marginea unui cimitir, intre ganturile I gi II de apirare (fig. 1) 5. In
momentul descoperirii, dupd degajarea solului arat recent, la adincimea
de 0,20 m a apirut o patd circulard de arsurd cu un diametru de 1,16 m.
Umplutura din interior, de nuan{i cenugie inchisd, era pigmentati cu
arsurd §i cirbuni §i continea fragmente ceramice — unele puternic arse
secundar — oase de animale §.a. Dupd degajarea umpluturii, au iegit
la iveald patru brate arcuite, dispuse radial, apoi un picior de pimint
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Fig. 1. — Planul agezirii de la Coconi-Cildarea, cu localizarea cuptoarelor
de ars oale.

crutat, puternic ars. O suprafatd deschisd apoi spre sud (C,) ne-a oferit
putinta si degajim cuptorul in intregime.

5 La cercetdrile din anul 1962, au participat Barbu Ionescu, directorul Muzeului reional
Oltenita gi Pugcagu Silvia, studentd ; la cercetarile din anul urmitor, a luat parte studentul
Gheorghe Constantin. Pentru date sumare in legituri cu cercetirile de la Coconi, cf. arti-
colul nostru Otservafis asupra salulus forlifical din Tara Romineascd, in secolele X1V —XV
(asezarea de la Coconi, r. Ollensfa), in SCIV, XIII, 1, 1962, p. 69 si urm.: idem, in Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 337 gi urm.
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Ca pirti componente distingem la acest cuptor trei elemente :
a, camera de ardere; b, gura §i ¢, groapa de deservire. Dintre acestea,
camera de ardere prezintd noutiti morfologice (fig. 2).

Reconstituind operatiile de amenajare a camerei de ardere, acestea
se prezintd in felul urmaitor :

De la nivelul de cilcare contemporan, mesterul a trasat gi sipat o
groapd circulari adincid de aproximativ 0,70 m, cu un diametru la guri
de 1,16 m, iar la bazi de 1,25 m. La adincimea de 0,20—0,25 m, in
interior, a lisat un mic prag de jur imprejurul peretilor, iar tot de la
acest nivel sipdtura a crutat un picior alungit din pimintul viu, orientat
exact N—S, lung de 0,90 m, lat de 0,30—0,50 m gi inalt, fatdi de vatra
gropii, de 0,30 m. Capitul de nord al piciorului se lipea deci de peretele

opii, iar capdtul de sud, usor rotunjit, inainta spre gura cuptorului.
n acest fel camera de ardere era impirtiti, pe plan orizontal, in doud
compartimente care alcituiau vatra de foc. Suprafata acestei vetre, ca
§i a peretilor gropii §i a piciorului, s-a netezit bine §i apoi a fost lutuiti.

Dupi aceea, mesterul a modelat din lut amestecat cu pleava si
paie de griu un numér de brate arcuite, pe care le-a agezat deasupra vetrei
de foc, sprijinindu-le cu un capit de pragul interior al gropii, iar cu
celidlalt pe marginea piciorului crutat (fig. 2 §i fig. 3). Grosimea acestor
brate variazi intre 0,12 §i 0,17 m — capetele lor fiind mai litite. Au
fost gisite doar patru brate intregi (fig. 2), iar in dirimitura din interior
s-au gasit resturi din alte dousd brate. Urmele a doud brate se péstreazi
pe latura de vest a piciorului (fig. 2). Este posibil ca numéirul total de

Fig. 2. — Cuptorul nr. 1. Detalii de constructie la camera de ardere.

brate si fi fost de opt sau chiar zece. In fig. 3 reddm o reconstituire
a planului cu zece brate.

Asadar, de la nivelul platformei §i al bratelor arcuite, deasupra
se afla camera de ardere propriu-zisi a vaselor.

Pind acum am reconstituit amenajarea pirtii ingropate in pimint-
a cuptorului. Din elementele pistrate la acesta (ca §i din datele despre
alte cuptoare gisite in tari), rezulti ci de la nivelul solului contemporan
cuptorul avea o parte vizibild, ridicatd in aer liber. De aici inainte operim
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cu date ipotetice. De aceea presupunem ci initial cuptorul se va fi indltat
cu inci 0,70—0,80 m, iar partea de deasupra solului nu putea fi amena-
jatd decit din lut amestecat tot cu pleavi §i paie, bitut bine — eventual
folosindu-se un cofraj de lemn ¢, cum constatim ci se proceda i la amena-
jarea cuptoarelor obignuite, casnice, gésite in diverse locuinte din agezare
{(nr. 29, 42 etc.). Deschiderea de la marginea superioari putea fi de
0,50—0,60 m, adicd atit cit i se putea permite olarului si ageze §i si
scoatd vasele din camera de ardere. Cu alte cuvinte, o sectiune verticald
prin cuptor ne arati cd forma acestuia era aceea de groapd tronconicd
cu picior crujat gi brafe dispuse radial (fig. 3).

Mai departe, megterul a amenajat gura cuptorului, apoi groapa de
deservire. Gura cuptorului era largi de 0,40—0,50 m si inalti de cel
mult 0,40 m. Groapa de deservire are forma ovoidali §i urméitoarele
dimensiuni : 1,80 m lungime, 1,10 m litime si circa 0,70 m adincime.
De precizat e faptul cd atit gura cuptorului, cit si groapa de deservire
nu sint agezate in axul longitudinal al piciorului crutat, ci cu o deviere
de 38° SE de acest ax (fig. 3). In fata gurii cuptorului, la nivelul vetrei,
se afli o ugoari albiere, gisitd plind cu cenuse si cirbuni. In groapa de
deservire s-au gisit numeroase fragmente ceramice, cenugd, cidrbuni,
oase de animale.

Ceramica gésitd in acest complex este de calitate buni gi lucrati
numai la roata rapidd de picior. Pasta, suficient de omogeni, prezintd
uneori asperititi din cauza degresantului (nisip cu boabe mai mari)
Arse numai oxidant, 1a rogu, vasele au culoarea rosie-ciramizie. Distingem
formele : borcanul, oala cu toarti — in diverse variante — cana cu buzi
trilobatd, ulciorul amforoidal ete. (fig. 4). De obicei ornamentul constd
din benzi de incizii pe git, umeri sau pe pintec. Pe un fragment dintr-un
vas mare de provizii decorul consti dintr-un gir de incizii oblice execu-
tate cu un pieptene sau o furculitd cu patru dinti. De asemenea, o parte
din fragmentele ceramice descoperite prezinti urme de smalt verde-
oliv, in special pe buze.

Unele fragmente ceramice gésite in cuptor prezinti, cum am mai
mentionat, puternice arsuri secundare, fapt explicabil, credem, prin
aceea cd asemenea fragmente erau folosite de mo2sterul olar ca suporturi
intre vasele destinate arderii in cuptor.

Cuptorul nr. 2 a fost gisit in cursul cercetirilor din anul 1963,
in zona de nord a agezirii, in suprafata M (fig. 1). Interesul deosebit pe
care il prezinti acest cuptor constd in faptul cd nu a fost gisit izolat,
ca primul, ci legat organic de un atelier (fig. 6).

Este vorba de o groapi de formi trapezoidali, orientati NNV —SSE,
lungi de 5,60 m, largd de 2,80 m (vest), 3,70 m (est) gi adincd de 1,15—
1,50 m fatd de nivelul actual al solului. In coltul de sud-est se afli un
iegind care servea ca girlici de intrare. Urmele a doui figage de talpi,
pastrate in podeaua gropii, ne arati cd aceasta era compartimentats :
la vest, era ciaptugitd cu loazbe de stejar agezate pe cant §i fixate cu un

¢ Cf. Mara Nicorescu, Cuploare de ars ceramicd din sec. XIV—XV de la Suceava, comu-
nicare tinutd la Sesiunea jtiinfifiod de arheologie medievala, Iagi—Suceava, 28 mai — 7 iunie,
1963.
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gir de opt stilpi verticali. In aceastd parte a complexului s-a gisit o mare
cantitate de griu carbonizat §i numeroase fragmente ceramice — de unde
deducem ci aici era o cimari de provizii. In rest, pe fundul gropii s-an
gisit : o vatrd ovald spre coltul de nord-est, urmele a patru gropi de pari

Fig. 4. — Ceramicd din cuptorul nr. 1.

— care sprijineau, vidit, o banchetd, iar in capitul de sud al acesteia,
pe podea, s-a gisit o rignitd de miné, din a cirei piatrd de bazi lipseau
din vechime anumite bueciti. Podeaua ca §i peretii prezintd urme de refa-
cere a lutuielii. O groapid ulterioarid a perforat latura de sud-vest a logu-

intei-atelier.
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Prezenta pe latura de sud-vest a unui cuptor de ars oale, legitura
organici dintre acesta §i restul complexului — ne infitigeazd un inedit
atelier de olar din agezarea de la Coconi §i de aiurea.

Cuptorul s-a pistrat in
conditiuni destul de proaste;
8-au piastrat totugi elementele
sale de bazd §i anume : camera
de ardere, gura §i groapa de
deservire, care este de fapt
aceea a atelierului propriu-zis.
‘Ca o trisiturd generald, re-
marcim faptul cd instalatia
cuptorului s-a ficut mai ne-
ingrijit decit la primul. Fundul
<cuptorului (vatra) prezinti de-
niveliri pronuntate, iar piciorul
crutat in interior prezintd urme
de refacere; s-a constatat ci
la siparea camerei de ardere
s-a dat in acest loc peste o
groapid mai veche, fapt care a
provocat o surpare a peretilor,
necesitind §i aici o astupare a
sparturii cu lut.

Dimensiunile cuptorului
sint: 2 m lungime, 1,30 m
diametru la bazi §i 1,15 m
-diametrul circumferintei pereti-
lor, atit cit s-au pastrat. Picio-
rul, mai rotunjit decit la pri-
mul cuptor, este lung de 0,80 m
i inalt la capitul dinspre gurid
de 0,40 m. Gura cuptorului, mai
largd spre nord (0,60 m) si
aflatd exact in axul longitudi-
nal, se prezenta ca un tunel
lung de 0,90 m i inalt de 0,30 m.
In parte ea a fost gisitdi in-
tactd.

Observim, deci, o per-
fectd asemdinare tipologicd intre
cele doud cuptoare de la Co-
coni — degi la cuptorul nr. 2
nu s-au gisit bratele arcuite;

Fig. 6. — Vederi generale ale atelierului de olarie
8i ale cuptorului nr. 2.

in interior insd, peretii prezintd vagi urme din pragul care sprijinea
aceste brate-arcadi. Putem presupune ci unul din cele doud cuptoare

a servit ca model celuilalt.
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in camera de ardere, in zona gurii ca §i pe podeaua atelierului s-au
gisit multe fragmente ceramice — in majoritate arse secundar, in repe-
tate rinduri. Ele se deosebesc de ceramica din inventarul atelierului —
in parte arsi §i ea secundar, datoriti unui incendiu, dar cu alt aspect
decit cea folositdi ca suporturi in
euptor.

In cuptorul nr. 2 am gisit
aproape aceleagi forme intilnite
la cuptorul nr. 1, mai putin cana
trilobatd ; in schimb, in inventa- . sl w
rul atelierului, pe podea, am gisit  IERERRNATI T A
trei vase intregibile (cupe cu picior SEEE— v s
inelar, smiltuite, o oald cu toartd
— fig. 7) si multe alte fragmente
de vase de diverse tipuri. Putem
afirma cu certitudine cid aseme-
nea tipuri de vase sint produse
ale celor doui ateliere de ceramici
ale agezirii. Firegte, nu este exclus
ca numirul cuptoarelor si creasci,
o datd cu extinderea cercetirilor
arheologice.

In ce priveste datarea aces-
tor cuptoare, avem elemente si-
gure. Astfel, am constatat ci ti-
purile de vase prezente in cele
doud cuptoare gi in atelier sint
similare acelora gésite in gropi
bine datate cu monede de argint
de la Mircea cel Bitrin’. Credem
cd nu gregim dacd plasim epoea : ‘
de functionare a celor doud cup- Fig. 7. — Ceramicd gdsitd in atelierul olarului.
toare in primul deceniu al sec. al
XV-lea — cel mult la inceputul deceniului al doilea — in orice caz intr-o
etapd din viata agezirii de dupd marea incercare prin care aceasta a trecut
la sfirgitul sec. al XIV-lea §i pe care noi am pus-o in legidturd cu invazia
turceascd din 1394.

Semnificatia prezentei acestor cuptoare intr-o agezare de la marginea
cimpiei, este, credem, griitoare. Aici, necesiti{i obiective au impus aparitia
unui centru de productie §i de schimb, iar agezarea de la Coconi cores-
pundea acestor necesititi. Nu trebuie si scipim din vedere ci megte-
gugul oldriei nu este singurul atestat aici; s-au gisit urme care dovedesc
functionarea unui cuptor de redus minereul de fier — nedescoperit inci
— gi tot aici s-au gisit unelte apartinind unor lemnari, unui megter specia-
lizat in turnarea podoabelor de metal (cupru §i poate argint) ete. Cu alte

7 ldentificarile emisiunilor monetare gasite la Coconi au fost iacute de citre Octavian
Iliescu, de la Cabhinetul numismatic al Bibliotecii Academiei R.P.R.,
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cuvinte, aceste megteguguri intiresc concluzia noastri, exprimati cu alt
prilej 8, ci in sec. al XV-lea agezarea rurali de la Coconi incepuse si
evolueze, pe cale internd, citre faza de tirg. Numai cid acest proces de
dezvoltare a fost intrerupt citre deceniul al treilea al sec. al XV-lea,
cauza fiind o incursiune de pradd turceasci care a nimicit complet agezarea.
Cu alt prilej vom incerca si dovedim cum locuitorii de la Coconi-Cildarea
au pirdsit vatra agezirii §i s-au mutat mai la vale, acolo unde documen-
tele vor mentiona mai intii satul, apoi tirgul §i in sfirsit orasul Corndfel.

N. CONSTANTINESCU

8 N. Constantinescu, Cercelarea arheologicd a satulus medieval pe teriforiul R.P.R., referat
finut la Sesiunea gtiin{ifici de arheologie medievald, Iagi, 29 mai 1963.
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